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  فى ملابس السھرة مع الأقمشة المثقبة اتانة السأقمشتقنیات حیاكة  
Satins Sewing Techniques with Perforated Fabrics in Evening Wear  

  
   رشا عبد الرحمن محمد النحاس

   المنزلى الإقتصاد كلیة – والنسیج الملابس قسم -  مساعد أستاذ
  

  :Abstractملخص البحث 
للوصول لأعلى درجة من  الساتانقمشة أو المثقبة قمشةالحیاكة بین الأ تصلاولتقنیات یھتم البحث بوضع 

الجودة وكفاءة الحیاكات وبالتالى الغرض الوظیفى للملبس وعمرة الإستھلاكى وذلك عن طریق تحدید 
ثقوب ضیقة ( مثقبةبعض المتغیرات البحثیة وھى القماش المستخدم للتنفیذ حیث إنقسم لنوعین الأول أقمشة 

 فتلة )، ٥أوفر –أستخدم للحیاكات ماكینات ( سنجرقماش الساتان ) والثانى ثقوب واسعة –ثقوب متوسطة  –
والوصلة البسیطة الفرنسیة ،  S.Sمن وصلات الحیاكة (الوصلة البسیطة ویرمز لھا  ثلاث أنواعإستخدمت 

غرزة فى  ٧- ٥- ٣كة ( )،أستخدمت ثلاث كثافات مختلفة لغرز الحیا E.Sوصلة  الأوفرلوك ویرمز لھا ، 
مواصفات الأقمشة محل الدراسة وذلك بمعامل المركز القومى  السنتیمتر)، ثم إجراء التجارب العملیة لتحدید
أنسب المتغیرات محل  وإجراء التجارب المعملیة علیھا لمعرفةللبحوث بالقاھرة ثم حیاكة العینات البحثیة 

قوة شد حیاكات وھى إختبار مظھریة الحیاكة وإختبارالدراسة التى تعطى أعلى درجة كفاءة وجودة لل
،حیث توصلت الباحثة الى تحدید أفضل تقنیات الحیاكة للأقمشة المثقبة مع قماش الساتان من حیث الحیاكة

نوع ماكینة الحیاكة ، نوع وصلة الحیاكة ، كثافة الحیاكة (عدد الغرز فى السم)حتى تحقق أعلى كفاءة 
  من ملابس السھرة .وجودة للمنتج النھائى 

  :Keywordsالكلمات الدالة   
  تقنیات الحیاكة

sewing technology  
  الأقمشة المثقبة

Perforated  fabrics  
  أقمشة السھرة

 Evening Fabrics  
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  - :Introductionمقدمة 
أعلى معدلات نمو فى الصناعات تسجل صناعة الملابس الجاھزة 

یج ، بل أنھا تعد القاطرة التى النسجیة مقارنتا بصناعة الغزل والنس
تسحب وتؤثر فى الصناعات السابقة لھا مثل صناعة الغزل 
والنسیج والصباغة والتجھیز ، وتتكامل خواص الآلیات النسجیة 
وطریقة الغزل والنسیج بھدف الحصول على ملبس ذو درجة عالیة 

ر من الجودة والإتقان لذلك فإن تداخل المتغیرات السابقة یجعلنا ننظ
الى ماھو جدید فى عالم المنسوجات مثل التراكیب النسجیة 
 المتطورة والأقمشة ذات الطبیعة الخاصة ومنھا الأقمشة المثقبة
والتى تعد ذات طبیعة خاصة من ناحیة المظھریة والإستعمال 
فیتمیز مظھرھا بوجود ثقوب واضحة بالقماش ویمكن التحكم فى 

مستخدمة وكذلك تتمیز بوجود تصمیم تلك الثقوب تبعا للمواصفة ال
خیوط ذات إتجاھات مختلفة یمینا ویسارا تعطى تأثیر غیر عادى 

فرد الأقمشة المثقبة عن سائر الأنسجة بطبیعة نبالقماش حیث ت
الشدید  تركیبھا النسجى الذى یضفى على الأقمشة نوعا من التماسك

ھا نزلاق والتنسیل لخیوط بین عناصر بنائھا وتحقق صعوبة فى الإ
تحت تأثیر الإجھادات المتنوعة من الشد والتمزق والإحتكاك 

  بالإضافة الى ما تحققة من أبعاد جمالیة.
وفى ھذا الإطار إھتم البحث بدراسة تقنیات الحیاكة بین الأقمشة 
المثقبة وأقمشة الساتان لتحقیق أعلى كفاءة وجودة للمنتجات 

  الملبسیة من ملابس السھرة .
  :Statement of the problem مشكلة البحث

تتلخص مشكلة البحث فى تعدد خصائص الأقمشة المثقبة والتى 
تجعلھا تحتاج الى معاملة خاصة أثناء حیاكتھا مع خامات نسجیة 
أخرى مختلفة عنھا فى تركیبھا النسجى مثل أقمشة الساتان وھى 

للوصول بالمنتج وذلك  الشائع إستخدامھا فى ملابس السھرة 
والشكل  جودة للحیاكات والإستعمال النھائى لأفضل مستوى
  .الجمالى المطلوب

  :Objectivesھدف البحث 
یھدف البحث للوصول الى أفضل تقنیات حیاكة بین الأقمشة المثقبة 
وأقمشة الساتان طبقا لعوامل الضبط المختلفة لماكینات الحیاكة 
 المستخدمة وھو مما یؤدى لرفع كفاءة وجودة المنتج النھائى من

  ملابس السھرة .
إضافة جدیدة فى مجال حیاكة الأقمشة ذات الطبیعة  یعدالبحث     

الخاصة والتى تحتاج لإسلوب خاص عند حیاكتھا بخامات مختلفة 
لضبط  التقنیاتد أفضل عنھا فى تركیبھا النسجى حیث تحد

للخامات  حیاكةول الى أفضل للوصالحیاكة المستخدمة ماكینات 
محل الدراسة ووضع معاییر قیاسیة لضبط حیاكة تلك الخامات 

  وذلك عن طریق الآتى:
دراسة مدى تأثیرإختلاف حجم الثقوب بالأقمشة محل  - ١

  الدراسة على كفاءة وجودة الحیاكات .
التوصل الى أنسب نوع وصلة حیاكة تؤثر على متانة وقوة  - ٢

وعلى الشكل الجمالى وأداء المنتج  شد الحیاكة وبالتالى جودة
 .للمنتج النھائى

التوصل الى أنسب عدد غرز فى السنتیمتر یعطى أفضل  - ٣
 جودة وآداء للمنتج النھائى .

  :Hypothesisفروض البحث 
وإختلاف دلالة إحصائیة بین كفاءة الحیاكة ذات  علاقة وجود - ١

  .حجم الثقوب فى الأقمشة محل الدراسة
 بین كفاءة الحیاكة دلالة إحصائیة ذات  علاقة وجود - ٢

 وعوامل الضبط المختلفة .ووصلات الحیاكة 
وعدد  كفاءة الحیاكةدلالة إحصائیة بین ذات  علاقة وجود - ٣

  غرز الحیاكة فى السنتیمتر.
  :Methodologyمنھج البحث 

  .التجریبى یتبع البحث المنھج       
  : Terminology مصطلحات البحث

تقنیة:كلمة تعنى تقنى أو فنى ویختص بعلم أو صناعة ویقصد  - 
راحل تنفیذ ھذا العمل بھا الطریقة التى ینفذ بھا العمل وتشمل م

 )١(كما تشتمل على الأدوات والمراحل.
وصلة الحیاكة:ھى الوحدة البنائیة التى تصف العلاقة بین طبقة  - 

قماش وأخرى وتشمل التفافھم حول بعضھم وعدد صفوف 
الحیاكة حیث أنھا إحدى العوامل التى تؤدى الى تكوین زى ذو 

قق الغرض من شكل مقبول وراحة ملبسیة عند الإستخدام ویح
 )٢(إستخدامة لفترة زمنیة كافیة.

الأقمشة المثقبة:ھى منسوجات ذات طبیعة خاصة حیث یتمیز  - 
مظھرھا بوجود الثقوب والتى تجعلھا ذات مظھر جمالى 

 )٣(جذاب.
ملابس السھرة:وھى الملابس التى ترتدى فى الأفراح وأعیاد  - 
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بس المیلاد والمناسبات الخاصة ویتمیز ھذا النوع من الملا
 )٤(بمودیلات خاصة تتسم بالجمال.
   الإطار النظرى والدراسات السابقة:

فى مجالات لإستخدامھا تعد الأقمشة المثقبة ذات أھمیة كبرى 
متنوعة خصوصا الملابس فھى ذات طبیعة خاصة حیث یتمیز 
مظھرھا بوجود الثقوب التى تجعلھا ذات مظھر جمالى 

على قاعدة من الوحدات المعكوسة  جذاب،حیث تنشأ ھذه الأنسجة
واللحمة وویشترط فى ھذه الوحدات  المتقاطعة فى إتجاھى السداء

حتى تتجمع مع بعضھا البعض ن تكون خیوطھا ولحماتھا شائفة أ
  )٣(وتتفرغ عند التقاطع فتعطى تأثیر التثقیب المطلوب.

  -:وتتعدد أنواع الأقمشة المثقبة 
سداسیة یصنع من القطن أو أقمشة التل وھو قماش ذو فتحات  - ١

الحریر الطبیعى أو الألیاف الصناعیة ویستخدم فى ملابس 
 ).١كما یتضح فى الشكل رقم (،)٥( السھرة وطرحة الزفاف

   
أقمشة الدانتیل وھو قماش یصنع عن طریق تشابك الخیوط  - ٢

بإسلوب معین وتظھر بھ نقوش ذات فتحات وفراغات 
 أو الحریر أو الصوف أو النایلونجمیلة،ویصنع من القطن 

ویصلح لأزیاء المساء الأنیقة ویمكن تزینة بالخیوط المعدنیة 
الذھبیة والفضیة والخرزویوجد إختلاف بین وجھى قماش 

 ).٢كما یتضح فى الشكل رقم (،)٦( الدانتیل

   
ویمكن أقمشة الجوبیر وھو قماش مطرز بكثافة بغرزة الحشو  - ٣

ن أن تنسل لإستخدامھا بشكل منفصل،وھناك وفصل وحداتھ د
أنواع من الجوبیر تتآلف وتندمج بشكل مناسب مع أنواع 

كما یتضح فى الشكل ،)٦( أقمشة أخرى مثل الحریر والساتان
 ).٣رقم (

یتكون من مجموعة من الخیوط أقمشة الشبیكة وھو قماش  - ٤
ر عادى ینتج یلتف بعضھا حول بعض التفافا یتقاطع تقاطع غی

عنھ ثقوب بین الخیوط ینشأ عنھا أنسجة رقیقة متماسكة خفیفة 
الوزن،ویصنع من القطن أو الكتان أو الفسكوز أو الحریر 

 ).٤كما یتضح فى الشكل رقم (،)٧(الطبیعى أو البولى إستر

   

   
  )٣( -: الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للأقمشة المثقبة

لخصائص الطبیعیة الھامة للأقمشة المثقبة خاصیة من أھم ا         
فھى عبارة الإنسدال لما لھا من تأثیر على المظھر الجمالى النھائى 

عن الشكل التى تتدلى بھ الأقمشة لأسفل عند إستعمالھا وقدرتھا 
على تكوین أشكال وثنایات مما یجذب عیون المستھلك إلیھا،وكذلك 

ھى تعنى قدرة الأقمشة على خاصیة مقاومة الكرمشة والتجعد و
إستعادة وضعھا بعد تعرضھا للثنى مما یحافظ على رونقھا 
وجمالھا،ومن أھم الخواص المیكانیكیة قوة الشد وتعنى متانة 
القماش والتى تتأثر سلبا بحجم الثقوب الموجودة بالقماش،وخاصیة 
مقاومة الإحتكاك وھى من أھم الخواص المیكانیكیة لما لھا من 

على العمر الإستھلاكى للقماش وجودة آدائھ الوظیفى حیث تأثیر 
یتأثر القماش بالإحتكاك الناتج عن عملیات العنایة المختلفة وكذلك 

الأقمشة وتغیر لونھا الإحتكاك أثناء الإستعمال مما یؤدى الى تآكل 
  ومظھریتھا.

  -ملابس السھرة:
وتتمیز بمودیلات ھى الملابس التى تستخدم فى المناسبات المختلفة 

خاصة تتسم بالجمال وتتمیز بالتصمیمات الراقیة وتختلف أطوالھا 
حسب الموضة وتصنع من أقمشة لامعة وبراقة ذات نقوش والوان 
زاھیھ وقد تحدد النقوش بالتطریز الذھبى أو الفضى وكثیرا ما 

ویجب یزركش قماش ملابس السھرة بالتطریز والخرز والشرائط،
الإنسدال والتشكیل الذى ینعكس بدورة على أن تتوافر خواص 

وتستخدم مع ملابس السھرة مكملات خاصة مظھر الملبس،
  )٤(كالإكسسوار والأحذیة والشنط المرصعة حسب الموضة.

  وتصنف ملابس السھرة الى :
ملابس الحفلات الرسمیة حیث یرتدى الملابس ذات اللون  - ١

من الحلى  وتتسم بالأناقة ویرتدى معھا قطعة بسیطة الغامق
 )٨(التى یناسب ھذا النوع من الحفلات.

ملابس العشاء وتكون أقل تعقیدا فى تفاصیلھا ویتواجد بھا  - ٢
كثیر من الأشرطة والأربطة وتكون الفساتین طویلة من 
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 )٩(أقمشة الساتان أو الأقمشة المطرزة .
معاطف المساء والسھرة ویتمیز ھذا المعطف بقماش مطرز  - ٣

لفة من الفرو وھو أكثر أناقة لما یتمتع أو مزین بك أوحریرى 
 )٨(بھ من حریة فى إختیار التصمیم.

ملابس تستخدم فى السھرات والمناسبات الخاصة وھى التى  - ٤
ترتدى فى الأفراح ویتمیز ھذا النوع من الأزیاء بنماذج 
خاصة تتسم بالجمال وتتأثر أطوالھا تبعا لتغیرات الموضة 
وتستخدم فیھا الكلف المختلفة ومكملات الزینة بدرجة 

السبل واضحة وملحوظة حیث تلجأ المرأة الى جمیع 
  )١٠(ئل لتبدو أكثر جمالا.والوسا

  التجارب العملیة :
  : Materialsخامات التجربة

 القماش المستخدم للتنفیذ حیث إنقسم لنوعین الأول أقمشة - ١
 واسعة) –متوسطة  –یقة مختلفة فى حجم الثقوب (ضمثقبة 

 .الشائع إستعمالة فى ملابس السھرةقماش ساتان وھو والثانى 
 فتلة ). ٥أوفر  –أستخدم للحیاكات ماكینات ( سنجر - ٢
من وصلات الحیاكة (الوصلة البسیطة  ثلاث أنواع أستخدم - ٣

وصلة  ،  S.Sالوصلة البسیطة الفرنسیة ،  S.Sویرمز لھا 
 ). E.Sالأوفرلوك ویرمز لھا 

غرزة  ٧- ٥- ٣أستخدمت ثلاث كثافات مختلفة لغرز الحیاكة (  - ٤
 فى السنتیمتر) .

  : Procedureالتجربة اجراءات
  لدراسةمحل اإختیار الأقمشة أولا:  

حیث أستخدم نوعین من الأقمشة النوع الأول وھى الخامات 
الأقمشة المثقبة وتم إختیار ثلاث أنواع الأساسیة للدراسة وھى 

ثقوب  –مختلفة منھا حسب حجم الثقوب كالآتى ( ثقوب ضیقة 
اسعة )،والنوع الثانى من أقمشة الساتان كما ثقوب و –متوسطة 

  ).٥یتضح فى الشكل رقم (
  الخامات محل الدراسة إختبار وفحص ثانیا : 

ویوضح الجدول  المركز القومى للبحوث بالقاھرةوذلك بمعامل 
  .) نتائج الفحص ١رقم (
) التوضیح البیانى للفروق فى نتائج ٦یوضح الشكل ( كما 

  إختبارات فحص القماش .
  حیاكة الخامات محل الدراسة ثالثا: 

استخدام المعدات والمواصفات بتمت حیاكة الخامات المستخدمة 
  التالیة:

 ). فتلة ٥أوفر  –ماكینات الحیاكة المستخدمة ( سنجر  - ١
من وصلات الحیاكة (الوصلة البسیطة  ثلاث أنواعأستخدمت  - ٢

وصلة  ،  S.Sالوصلة البسیطة الفرنسیة ،  S.Sرمز لھا وی
 ). E.Sالأوفرلوك ویرمز لھا 

 ٧- ٥- ٣أستخدمت ثلاث كثافات مختلفة لغرز الحیاكة (  - ٣
 غرزة فى السنتیمتر) .

 قماش الساتانمحل الدراسة مع الأقمشة المثقبة تمت حیاكة و
  ).٧(رقم  كما یتضح فى الشكلالمختلفة بمتغیرات الدراسة 

    
  ثقوب متوسطة  ثقوب ضیقة

  قماش الساتان  ثقوب واسعة
 

 
وزن المتر   خامات ال

  الإستطالة   %  (كجم)قوة الشد   الإنسدال%  المربع(جم)

  %٥٠  ٧,٥  ٢٤  ١١٤,١  أقمشة ذات ثقوب ضیقة
أقمشة ذات ثقوب 

  %٥٠  ٩  ٢٩  ١٦٤  متوسطة

  %٥٠  ٦,٥  ١٩  ١٠١  أقمشة ذات ثقوب واسعة
  %٣٠  ١١٠  ٣٤  ١٥٣,٢  قماش الساتان
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 فتلة ٥أوفر   وصلة بسیطة فرنسیة  وصلة بسیطة

    
 فتلة ٥أوفر  وصلة بسیطة فرنسیة وصلة بسیطة

      
 فتلة ٥أوفر   سنجر بإبرتین  وصلة بسیطة

 
  - إجراء الإختبارات المعملیة :رابعا : 

بمتغیرات الدراسة الحیاكة تم تقییم العینات المحاكة مظھریةأولا:
 بإستخدام اللوحة القیاسیة الخاصة وذلك طبقا للمواصفةمختلفة ال
)١٢،١١ (  

8813-1992         Method AATC test   

       -Method 143- 1992                    AATC test     
والتى تعنى متانة الحیاكة للعینات المحاكة  قوة شد الحیاكةثانیا : 

  بقا للمواصفة القیاسیة بمتغیرات الدراسة المختلفة وذلك ط

A.S.T.M.D 1682 - 64 
وقوة شد الحیاكة ) تقییم مظھریة الحیاكة ٢*ویوضح جدول رقم (

بمتغیرات الدراسة  للأقمشة المثقبة الضیقة مع قماش الساتان
  المختلفة.

) التوضیح البیانى للفروق فى نتائج إختبارات ٨ویوضح الشكل (
للأقمشة المثقبة الضیقة مع قماش وقوة شد الحیاكة  مظھریة الحیاكة

  .الساتان بمتغیرات الدراسة المختلفة

 
 

الماكینات   الخامات
  نوع الوصلة  المستخدمة

كثافة الغرز (عدد 
الغرز فى 
  السنتیمتر)

مظھریة 
  الحیاكة

قوة شد الحیاكة    
  (كجم)

قماش مثقب 
ثقوب ضیقة 
محاك مع 

قماش 
  الساتان

  ) S.Sوصلة بسیطة  (  سنجر
٧,٥  ٤  ٣  
٧  ٥  ٥  
٦  ٤,٥  ٧  

  بسیطة فرنسیةوصلة   سنجر
٨  ٣,٥  ٣  
٥,٥  ٤  ٥  
٥,٥  ٤  ٧  

 ٥ وصلة أوفرلوك  فتلة٥أوفر
  )E.S(فتلة

٦  ٤  ٣  
٧,٥  ٤  ٥  
٧,٥  ٤  ٧  

وقوة شد الحیاكة ) تقییم مظھریة الحیاكة ٣ویوضح جدول رقم (
بمتغیرات الدراسة  مع قماش الساتان للأقمشة المثقبة المتوسطة

  المختلفة.
) التوضیح البیانى للفروق فى نتائج إختبارات ٩ویوضح الشكل (
للأقمشة المثقبة المتوسطة مع وقوة شد الحیاكة  مظھریة الحیاكة

  .ماش الساتان بمتغیرات الدراسة المختلفةق

وقوة شد الحیاكة ) تقییم مظھریة الحیاكة ٤ویوضح جدول رقم (
بمتغیرات الدراسة  المثقبة الواسعة مع قماش الساتانللأقمشة 
  المختلفة.

) التوضیح البیانى للفروق فى نتائج إختبارات ١٠ویوضح الشكل (
مع  الواسعةللأقمشة المثقبة وقوة شد الحیاكة  مظھریة الحیاكة

  .بمتغیرات الدراسة المختلفة قماش الساتان
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الماكینات   الخامات
كثافة الغرز (عدد الغرز   نوع الوصلة  المستخدمة

  فى السنتیمتر)
مظھریة 
  الحیاكة

 قوة شد الحیاكة
  (كجم)

قماش مثقب 
ثقوب 

متوسطة 
محاك مع 

قماش 
  الساتان

  ) S.Sوصلة بسیطة  (  سنجر
٧,٥  ٤  ٣  
٧  ٤  ٥  
٧,٥  ٤,٥  ٧  

  بسیطة فرنسیةوصلة   سنجر
٧  ٣  ٣  
٩  ٣,٥  ٥  
٦  ٤  ٧  

  )E.S(فتلة ٥ وصلة أوفرلوك  فتلة٥أوفر
٥,٥  ٣  ٣  
٨  ٤  ٥  
٧  ٤,٥  ٧  

  

  
 

الماكینات   الخامات
 كثافة الغرز (عدد الغرز  نوع الوصلة  المستخدمة

  فى السنتیمتر)
مظھریة 
  الحیاكة

 قوة شد الحیاكة
  (كجم)

قماش مثقب 
ثقوب 
واسعة 

محاك مع 
قماش 
  الساتان

  ) S.Sوصلة بسیطة  (  سنجر
٧,٥  ٤  ٣  
٥,٥  ٤,٥  ٥  
٦  ٤,٥  ٧  

  بسیطة فرنسیةوصلة   سنجر
٦,٩  ٢,٥  ٣  
٦  ٣  ٥  
٩,٥  ٣,٥  ٧  

  )E.S(فتلة ٥ وصلة أوفرلوك  فتلة٥أوفر
٤,٥  ٣  ٣  
٥  ٣,٥  ٥  
٦  ٣,٥  ٧  
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  -النتائج والمناقشة :

الدراسة والمحاكة  تبین من إجراء الفحص السابق للعینات محل
بمتغیرات الدراسة المختلفة بعد إجراء إختبار المظھریة للحیاكات 

  - الآتى :على العینات محل الدراسة  وإختبار قوة الشد (المتانة)
فى جمیع  منطقة الحیاكة  قرب الأقمشة المثقبةوجود قطع فى  -١

ویرجع ذلك لآن متانة ) ١١ویوضح ذلك الشكل رقم (العینات 
 .تان أعلى من متانة الأقمشة المثقبة محل الدراسة قماش السا

نجد أن فى الأقمشة المثقبة الضیقة حققت تقنیات الحیاكة  - ٢
غرز فى  ٣وصلة حیاكة بسیطة فرنسیة بكثافة غرز الآتیة 

 ٨السنتیمتر بإستخدام ماكینة سنجر أعلى متانة حیث سجلت 
 كجم ، وحققت أعلى مظھریة بتقنیات الحیاكة الآتیة وصلة

غرز فى السنتیمتر  ٥) وكثافة غرزS-Sحیاكة بسیطة (
فى إختبار  ٥بإستخدام ماكینة سنجر حیث سجلت رقم 

 المظھریة للحیاكات .
نجد أن فى الأقمشة المثقبة المتوسطة حققت تقنیات الحیاكة  - ٣

غرز فى  ٥الآتیة وصلة حیاكة بسیطة فرنسیة بكثافة غرز 
 ٩متانة حیث سجلت السنتیمتر بإستخدام ماكینة سنجر أعلى 

وصلة كجم ، وحققت أعلى مظھریة بتقنیات الحیاكة الآتیة 
غرز فى السنتیمتر  ٧) وكثافة غرزS-Sحیاكة بسیطة (

وصلة وأیضا  ٤,٥بإستخدام ماكینة سنجر حیث سجلت رقم 
غرز فى السنتیمتر ٧) وكثافة غرزE-Sحیاكة أوفرلوك (
فى  ٤,٥ حیث سجلت رقم فتلة ٥أوفرلوك بإستخدام ماكینة 

 إختبار المظھریة للحیاكات .
نجد أن فى الأقمشة المثقبة الواسعةحققت تقنیات الحیاكة  - ٤

غرز فى  ٧الآتیة وصلة حیاكة بسیطة فرنسیة بكثافة غرز 
السنتیمتر بإستخدام ماكینة سنجر أعلى متانة حیث سجلت 

كجم ، وحققت أعلى مظھریة بتقنیات الحیاكة الآتیة ٩,٥
غرز فى ٧- ٥) وكثافة غرزS-S( وصلة حیاكة بسیطة

فى  ٤,٥السنتیمتر بإستخدام ماكینة سنجر حیث سجلت رقم 
 إختبار المظھریة للحیاكات .

بین حجم الثقوب  طردیةأن ھناك علاقة  ونستخلص مما سبق - ٥
فى الأقمشة المثقبة وعدد الغرز فى السنتیمتر حیث أنھ كلما 

فى الغرز أى عدد زاد حجم الثقوب كلما زادت كثافة الغرز 
وبھذا تكون ھناك علاقة عكسیة حیث أنھ كلما زاد السنتیمتر 

 . كلما قل طول الغرزةحجم الثقوب 
 - كالآتى : فروض البحثتحقق توبذلك 

الحیاكة وإختلاف ومظھریة وجود دلالة إحصائیة بین كفاءة  - ١

 حجم الثقوب فى الأقمشة محل الدراسة.
الحیاكة   یةومظھر بفرض وجود دلالة إحصائیة بین كفاءة - ٢

 ووصلات الحیاكة وعوامل الضبط المختلفة .
الحیاكة  ومظھریةبفرض وجود دلالة إحصائیة بین كفاءة  - ٣

  وعدد غرز الحیاكة فى السنتیمتر.
   - التوصیات :

الربط بین مجالات البحث العلمى ومجالات الصناعة حتى  - ١
تتم الإستفادة من تطبیق نتائج الأبحاث فى تطویر صناعة 

 .لجاھزة االملابس 
مواصلة البحث والدراسة على تأثیر متغیرات الحیاكة (  - ٢

على  ومدى تأثیرھا سمك الخامة ) وغیرھا –إبر  –خیوط 
 السھرة والمستخدم فیھا الأقمشة المثقبة ملابسجودة وكفاءة 

 وعمرھا الإستھلاكى .
توافر أساس علمى تقنى یمكن الإعتماد علیة فى مجال  - ٣

 العملیة التعلیمیة .صناعة الملابس وكذلك فى 
   -المراجع :

فاعلیة إستخدام الكمبیوتر فى تعلم تقنیات : شریف عبد الجواد  - ١
جامعة  –كلیة الإقتصاد المنزلى  –رسالة دكتوراة  –الحیاكة 
 . ٢٠٠٣ –حلوان 

محمد البدرى عبد الكریم :تأثیر أسالیب الغسیل المختلفة على  - ٢
رسالة  –ریكو خاصیة الحیاكة وثبات الأبعاد لأقمشة الت

 –جامعة المنوفیة  - كلیة الإقتصاد المنزلى  - دكتوراة 
 م .١٩٩٩

إمكانیة الإستفادة من الأقمشة : نور الھدى إبراھیم صدقى  - ٣
المثقبة فى إثراء تصمیمات الملابس النسائیة بإستخدام إسلوب 

كلیة الإقتصاد  –رسالة ماجستیر  –التشكیل على المانیكان 
 . ٢٠١١ –نوفیة جامعة الم –المنزلى 

رحاب عادل شاكر : دراسة لبعض الأسالیب الزخرفیة لإثراء  - ٤
القیم الجمالیة لملابس السھرة المصنعة من الأقمشة الحریریة 

جامعة المنوفیة  –كلیة الإقتصاد المنزلى  - رسالة دكتوراة  –
– ٢٠١٠. 

رانیا نبیل زكى عطیة : دراسة إمكانیة إستخدام إسلوب  - ٥
نیكان من خلال خط إنتاج صناعى لتنفیذ التشكیل على الما

بعض ملابس السھرة الحریمى المقتبسة من مدارس الفن 
جامعة  –كلیة الإقتصاد المنزلى  - رسالة ماجستیر  –الحدیث 
 . ٢٠٠٧ –المنوفیة 

نجوى شكرى،منى محمود،حنان نبیھ،إیمان عبد السلام :  - ٦
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 –الكتب عالم  –التشكیل على المانیكان بین الأصالة والحداثة 
 . ٢٠٠٣ –الطبعة الأولى 

أسالیب سعید صبحى عبد الحمید : دراسة تحلیلیة لخواص  - ٧
كلیة   - رسالة ماجستیر   –إنتاج أقمشة الشبیكة الحقیقیة 

 . ٢٠٠١ –جامعة حلوان  –الفنون التطبیقیة 
رھان إبراھیم بسیونى : الإستفادة من الفن الرومانى فى  - ٨

رسالة  –بس السھرة إبتكار تصمیمات حدیثة تصلح لملا
 –جامعة المنوفیة  –كلیة الإقتصاد المنزلى  - ماجستیر 

٢٠٠٣ . 
أسمھان إسماعیل النجار : تأثیر إختلاف بعض التراكیب  - ٩

البنائیة والتصمیم على خواص الآداء الوظیفى لملابس 
 –كلیة الإقتصاد المنزلى  - رسالة دكتوراة  –السھرة للسیدات 

 . ٢٠٠٦  –جامعة المنوفیة 
محمد حمدى عبد الرءوف : الإستفادة من العناصر الجمالیة  - ١٠

للزى الحربى فى تجمیل فساتین السھرة خلال فترات 
كلیة الإقتصاد  - رسالة ماجستیر   –الحملات الصلیبیة 

 . ٢٠٠٩  –جامعة المنوفیة  –المنزلى 
11- AATC Test method 88 1 3 .1992,,An 

American National Standard Smoothness of 
seam in fabrics after Repeated Home 
Laundering. 

12- AATC Test method 143.1992,,Appearnce of 
Apparel and other Textile and products after 
Repeated Home Laundering 

 
 
  
 
  

          


