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الإستفادة من معالجة بعض الأقمشة السميموزية بمستخمص قشر الباذنجان فى إنتاج 
 ملابس للأطفال متوافقة بيئياً 

 الممخص
ج أقمشة سميموزيو  معالجو بمستخمص ييدف ىذا البحث إلي الإستفادة من إنتا

قشر الباذنجان ذات خواص وظيفيو متعددة،وذلك لموصول إلي أفضل المعايير القياسية 
لإنتاج تمك الأقمشة  من   خامة  خيط المحمة، نوع التركيب النسجي  ، تركيز 

%، 100%، بامبو100المستخمص ( . وتم استخدام ثلاث خامات لخيط المحمة )تنسل
حدفة /البوصة . خيوط  60(. كثافة خيط المحمة  30/1نمرة )من % ( 100فبران 

استخدام وتم .%قطن100السداء كانت ثابتة لجميع الاقمشة المنتجة تحت البحث وىي 
،ىنيكوم ،  2/3كريب بطريقة الزحف والدوران عمي قاعده مبرد ثلاثة تراكيب نسجية :
جم / لتر( ، 50،75،100)ن اذنجالباتمت المعالجة بمستخمص  أنسجة معكوسة ( .
جم كبريتات نحاس ( .تم إجراء الاختبارات 1جم ممح طعام،5مثبت يحتوى عمى)

المعممية المطموبة عمي الأقمشة المنتجة ثم تحميل النتائج إحصائيآ بإستخدام تحميل 
التابين لمحصول عمي معاملات الأرتباط ومعادلات خط الانحدار بالإضافة الي 

( متعددالمحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكمية (RDAR_CHARTواستخدام طريق
أن أفضل مواصفات للأقمشة للأقمشة المنتجة تحت البحث.وتوصل البحث الي 

السميموزية المنتجة تحت الدراسة تتفق مع الخواص الوظيفيو لممنتج النسجى موضوع 
بخيط لحمو بامبو  الدراسة والمتمثمة فى قماش منتج بالتركيب النسجى ىنيكوم ومنفذ

 جم/لتر بدون كيتوزان. 100% وتركيز مستخمص قشر الباذنجان 100
 –الخواص الوظيفيو–المعالجة -قشرالباذنجان –الأقمشة سيميموزية(الكممات الدالة:
 )ملابس الأطفال 
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Summary   

This research aims to producing advanced cellulosic fabrics treated with 

eggplant peel extract with multi- functional properties, in order to reach to 

this goal some factors such as , concentration of extract, type of weaving 

construction, and  type of weft thread material.  Three materials were used to 

thread the weft (Tinsel 100%, Bamboo100%, and Febran 100%), yarn 

account 30/1.The density of the weft thread is 60 units / inch .The warp 

threads were fixed for all the fabrics produced under research and they are 

100% cotton. Three weaving constructions (Crepe, crawl and spin on 2/3 file, 

Henicom, mirrored weave. three different concentrations of the eggplant 

extract ( 100 ,57 ,70 ml/l) are used in the treatment in presence of copper 

sulfate.)1g/l) as mordant, chitosan 2g/l and 5g/l of sodium chloride. Some 

laboratory investigations were carried out as water absorbency, antimicrobial 

activity for gm –ve and gm +ve bacteria, tensile strength and elongation, then 

the results were statistically analyzed by using contrast analysis to obtain the 

correlation coefficients and regression line equations, in addition to using the 

multi-axial RDAR_CHART method to express the evaluation of the total 

quality of the fabrics produced under the research. The results showed 

thatsample no. (2) Produced from 100% Tinsel weft yarn, with the weaving 

structure of Henicum, and the concentration of eggplant peel extract 100 ml /l 

is the best for all properties measuredafter processing with a quality factor of 

84.75%.. Sample no. (6) Produced from 100% bamboo weft thread, with 

crepe weaving structure, and the concentration of eggplant peel extract 100 

without chitosan and mordant is the lowest for all properties measured after 

processing with a quality factor of 63.28%. 

Key wards: Cellulosic fabrics, eggplant peel extract, weaving 

construction,children's clothing and antimicrobial 
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 :المقدمة

تعتبر  صناعة المنسوجات فى مصر من الصناعات العريقة التى تعد من دعائم 
الإقتصاد اليامة ، لذا يمزم الإستفادة مما أتاحتة المتغيرات العممية والتكنولوجية سواء 
فى المادة الخام أو تقنيات الإنتاج أو الفكر الإنسانى الذى يقف ورائيا معاً لتطبيق 

التميز لمنتجات ىذه الصناعة من حيث خواصيا  الطبيعية والميكانيكية إستراتيجية 
(،ونظراً لتعرض 2008 –وابرازىا فى ىيئة تناسب الآداء الوظيفى ليا )فاتن محمد 

الأقمشة للإستيلاك التدريجى نتيجة تتابع عمميات الإتساخ ،والغسيل ،وتراكم الأتربة 
الجمد عمى الأقمشة . وتعتبر ىذه ،والتعرض للأشعة ، ومكونات العرق ،ودىون 

الأقمشة بيئة مثالية لنمو البكتريا وتمف الأقمشة فإنو فى كثير من الأحيان قد يكون 
سبباً أساسيا لنقل العدوى فى كثير من الأمراض ، كما أن نشاط الكائنات الدقيقة عمى 

ذلك فإنة من الأقمشة يسبب الكثير من الخسائر والمتاعب أثناء الإستعمال والتخزين ول
الأىمية معاممة الأقمشة بالوسائل المناسبة ، لإكساب القدرة عمى مقاومة الفعل الضار 
ليذه الكائنات وكذلك مقاومة الأشعة ومن ثم المحافظة عمى صلاحيتيا . ومع التطور 
العممي الكبير الذي حدث فى مجال تجييزات الأقمشة ومع زيادة الوعى الصحي 

قمشو  لمقاومة  نمو الميكروبات والأشعو فوق البنفسجيو وكذلك ظيرت أىمية تجييز الأ
نتشار الكائنات  الثبات لمعرق والثبات لمغسيل والاحتكاك ، وذلك لموقايو من نقل وا 
الدقيقو الممرضو والتخمص من الروائح التي يسببيا تكاثر الجراثيم .ىذا بالإضافو الى 

الفقد الذي يسببة نمو الكائنات وتأثير  تفادى الفقد في خواص الأداء للأقمشو نتيجة
الأشعو عمى الألياف وبالتالي يمكن زيادة العمر الإستيلاكى  ليا . ومن ىنا كان 
الاىتمام بعمميات التجييز المختمفو للأقمشو والتى  يتعدد الغرض منيا مثل  تجييز 

 (2009 – الأقمشو لمثبات للاحتكاك  والثبات لمعرق والثبات لمغسيل . ) ميا طمعت
ىتمت  العديد من الدراسات بمعالجو الأقمشو - ىدي دراسو  فنجد أن   وا 

خامات طبيعية  بينت تحسين الأداء الوظيفي لمملابس المصنوعة من (2002غازي)
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سيمولوزية وذلك بتجييزىا ضد الكرمشة بمواد تجييز أمنو بيئيا لمحد من التموث البيئي 
كساب خامة القطن  خموط بألياف طبيعية صفة مقاومة الكرمشة % والقطن الم100وا 

ليسيل استخداميا في الملابس الخارجية بما تتمتع بو من خواص طبيعية مرغوبة 
وخاصة خواص الراحة وذلك بمواد آمنو بيئيا لتقميل التموث البيئي الناتج من العمميات 

تحت التحضيرية والتجييزات وتمكنت من التوصل إلى أفضل المتغيرات المستخدمة 
البحث التي تعطى أفضل خواص طبيعيو وميكانيكية وتوصمت إلى أنو كمما زاد تركيز 
مادة التجييز توافرت جزيئاتيا بكثرة داخل تركيب السيمولوز . وكمما احتوى التركيب 
النسجي عمى كمية اكبر من السيمولوز كان ىناك احتمال اكبر لمتفاعل مع مادة 

تطبيق مبادئ وأسس التجييز (2006يم محمد )إبراىالتجييز .كما أوضحت دراسة
الدائم للأقمشة القطنية المستخدمة في خيام النوم والستائر والناموسيات لإكسابيا 
خاصية مقاومة الحشرات وخاصة البعوض ،وتوصمت الدراسو إلى أن انسب الراتنجات 

الأقمشة  )مواد الربط البوليمرية ( للاستخدام في المعاملات التي تجرى بيدف إكساب
القطنية خاصية مقاومة الحشرات ىو مستحمب اسيتات عديد الفينيل  كما أظيرت 

قماش مع الأخذ في الاعتبار مناسبة  2جم /م 3.4النتائج أن أفضل تركيز لو 
الأقمشة المعاممة من حيث الخواص الفيزيائية والميكانيكية . وأن أفضل المواد في 

 ين والسيبرمثرين في مقاومتيا لمبعوض ، وبينت دراسة المعاملات الكيمائية ىي البراليثر 
معالجة الأقمشة القطنية المستخدمة في صناعة ملابس   (2010شيماء عبد العزيز )

الشباب الصيفية بالعطور وقياس تأثير ذلك  عمى الجانب النفسي والأدائي لممرتدي 
يا خاصية .وتوصمت إلى ارتفاع نسبة الشباب الذي يرغب في ارتداء ملابس ل

الاحتفاظ بالعطور ، وعدم تأثير مجال العمل عمى رغبة الشباب في ارتدائيا ، تشعر 
الملابس المجيزة للاحتفاظ بالعطر مرتدييا بالثقة والإحساس بالراحة .  كما أوضحت 

معالجة أقمشة الملابس الداخمية المقاومة لمبكتريا  (2010داليا محمد)درست 
يانا أمراض جمدية خطيرة يصعب التخمص منيا ومعالجتيا والميكروبات التى تسبب اح

وخاصة ملابس الاطفال وذلك عن طريق تجييزىا بالمضادات الميكروبية وايضا 
تعجيل عممية الشفاء من تمك الأمراض ومنع ىذة الكائنات الدقيقة عمى الأقمشة 
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معالجة المعالجة يجعميا تحافظ عمى خواصيا الوظيفية لفترة أطول . وتوصمت إلى 
الأقمشة المختارة بمعمق النانو فضة فى كحول عديد الفينيل وذلك لاكسابيا مقاومة 
ضد البكتريا المسببة للأمراض الجمدية حيث تمنع ىذة الكائنات الدقيقة عمى الأقمشة 

ولاء  المعالجة مما يجعميا تحافظ عمى خواصيا الوظيفية لفترة اطول .وجاءت دراسة 
لمحاولة الوصول الى أنسب تركيب نسجى يؤثر عمى الخواص  (2010زين العابدين )

الوظيفية للأقمشة المعالجة بالبلازما والوصول الى أنسب خامة نسجية أو مخموطة 
تؤثر عمى الخواص الوظيفية للأقمشة المعالجة بالبلازما وأنسب عدد حدفات واسموب 

لمعالجة الأقمشة  غزل يؤثر عمى الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة وأنسب ظروف
القطنية والمخموطة بالبلازما وأفضل المتغيرات المستخدمة للأقمشة المنتجة تحت 
البحث التى تعطى أفضل المعايير الوظيفية للأقمشة المعالجة بالبلازما.وتوصمت إلى 

سم وتركيب 268/10الفسكوز ( وبكثافة لحمة  –أن القماش المنتج بخامو )القطن 
ة علامات غير منتظمة ىو الافضل بالنسبة لجميع الخواص باضاف 8نسجى أطمس 

المقاسة قبل المعالجة بالبلازما كما أظير القماش المنتج بخامة )القطن/ 
باضافة علامات غير  8سم وبتركيب نسجى أطمس 268/10الفسكوز(وبكثافة لحمة 

و وأفضل منتظمة ىو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة بعد المعالجة بالبلازما.
ثأثير لمبلازما الباردة كان عمى خامة القطن وخاصة القطن المنتج باسموب الغزل ذو 

إلى دراسة إمكانية إنتاج أقمشة  (2011الشيماء صلاح)الطرف المفتوح.وبينت دراسة 
بمواصفات وتجييزات طاردة لمبعوض باستخدام مواد أمنة بيئيا وذلك لمحد من التموث 

مميات التحضيرية والتجييزات  والتواصل إلى أفضل نوع خامة البيئي الناتج من الع
تعطى أفضل خواص وظيفية طاردة لمبعوض .وتوصمت إلى إمكانية إنتاج أقمشة 
بمواصفات وتجييزات طاردة لمبعوض باستخدام مواد أمنة وأن أنسب الخامات ىي 

% ىي أفضل الخامات 35%،65% ومخموطة مع البولى استر بنسبة 100القطن 
لتحقيق أفضل الخواص الوظيفية الطاردة لمبعوض  وأن أفضل المواد ) الكافور العادي 

 (2015حنان توفيق) :، الكافور الميموني ، والريحان ، ثم الميمون ( وتناولت دراسة 
معالجة الأقمشة القطنية المستخدمة فى صناعة الملابس الداخمية للأطفال حديثي 
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زيت الزيتون واستخدام الملابس كوسيمة لإمداد  الولادة بالدىون المستخمصة من
الأطفال حديثي الولادة بإحدى العناصر اللازمو لمنمو .توصمت إلى إنتاج ملابس 

الريب( وتم معالجة القماش  –الجيرسية  –أطفال بتراكيب نسجية مختمفة ) الانترلوك 
 المنتج بطريقتين وعمى مرحمتين .

 تناولت الأقمشو السميموزيو فقد أوضحت دراسة وىناك مجموعو أخرى من الدراسات -
التركيب البنائي )نوع الخامة والتركيب النسجي وعدد  (2003نشوه عبد الرؤوف  )

حدفات السم (.والمعالجات الأولية )إزالة البوش والغميان التبييض ( .والتجييز بالتنعيم 
نظيف . و تقيم بعض عمى بعض الخواص الوظيفية للأقمشة السيمولوزية وقابميتيا لمت

الخواص الميكانيكية والطبيعية للأقمشة المنتجة . وتحديد اى العمميات الكيمائية 
% تحقق أعمى قيمة 100يضعف مثل ىذه الأقمشة. وتوصمت  إلى أن أقمشة القطن 

زالة البوش ، ومرحمة التجييز بالتنعيم  عند كل من )مرحمة الغميان لمخيط المفرد ، وا 
،ومرحمة التبييض واقل قيمو عند كل من )مرحمة الخام لمخيط المفرد لمخيط المزوى( 

بدراسو اكساب الأقمشة السميموزية  (2007اسماء سامى)لمخيط المفرد( . وقامت 
المنتجة ببعض التراكيب البنائية المختمفة والمستخدمة فى الملابس الجاىزة خواص 

ج أقمشة تحتوى عمى مواصفات أن العناية السيمة بطريقة أمنة بيئيا ، وليذا تم انتا
% 75تكون مناسبة ليذا الغرض .توصمت الدارسة الى أن القماش المنتج بخيط لحمة 

وبدون معالجة ىو الأفضل بالنسبة لجميع  5كتان وبتركيب نسجى أطمس 25قطن/ 
% ...بينما كان 86،6الخواص المقاسة وعوامل الدراسة المختمفة وذلك بمعامل جودة 

وبدون  1/1% كتان وبتركيب نسجى سادة75% قطن / 25نتج بخيط لحمة القماش الم
معالجة ىو الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة وعوامل الدراسة المختمفة وذلك 

% كتان 25% قطن/ 75% .والقماش المنتج بخيط لحمة 69،3بمعامل جودة 
واص المقاسة وبدون معالجة ىو الأفضل بالنسبة لجميع الخ 5وبتركيب نسجى أطمس 

% ... بينما كان القماش المنتج 77،3وعوامل الدراسة المختمفة وذلك بمعامل جودة 
وبعد المعالجة ىو  5% كتانوبتركيب نسجى أطمس 75% قطن / 25بخيط لحمة 

الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة وعوامل الدراسة المختمفة وذلك بمعامل جودة 
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بدراسو تركيب نسجى للأقمشة السميموزية  (1201رحاب جمعة )% . وجاءت 64،5
يعطى أفضل الخواص الوظيفية وكثافة لخيط المحمة يعطى أفضل النتائج ونسبة خمط 
الأقمشة المنتجة تحت البحث يعطى أفضل قابمية لمصباغةوطاقة لأشعة الميكروويف 
وكذلك الزمن المستخدم لموصول إلى أفضل الخواص الوظيفية واستخدام الإحصاء 
التطبيقي لإيجاد العلاقات المختمفة بين متغيرات البحث .توصمت الى  ان القماش 

% ( وباستخدام 25% :فسكوز 25% : كتان 50المنتج من قماش مخموط ) قطن 
حدفة / سم وبالتركيب النسجي ىنيكوم عند طاقة ميكروويف  21كثافة خيط لحمة 

ميع الخواص المقاسة بعد دقيقة ىو أفضل بالنسبة لج2وات وزمن المعالجة  510
 المعالجة بالميكروويف . 

**وبالنظر إلى تمك الدراسات نجد أنيا إىتمت بمعالجو الأقمشة  وأفضل طرق 
المعالجو والمواد الآمنو التى يمكن إستخداميا ومدى تأثيرىا الإيجابى فى رفع مستوى 

نسبو لمخمط وأفضل  الأداء الممبسى وأىميو إستخدام الأقمشو السميموزيو  ومعرفو أفضل
التراكيب النسجيو التى تعطى أفضل النتائج بالنسبو لجميع الخواص المضافو .  ومن 

الإستفادة من معالجة بعض " ىنا كان إختيار موضوع البحث الحالى تحت عنوان 
 الأقمشة السميموزية بمستخمص قشر الباذنجان فى إنتاج ملابس للأطفال متوافقة بيئياً "

 :مشكمو البحث
ما ىو تأثير المعالجة  -يمكن صياغة مشكمة البحث في التساؤل الرئيسي التالي:

بمستخمص  قشر ثمرة الباذنجان  عمى الأقمشة السميموزية الحديثة؟  ويتفرع منو الأسئمة 
  -الفرعية  الأتية :

 اص الوظيفية للأقمشة السميموزية ما تأثير التركيب النسجي عمى الخو  -1
 ة خيط المحمة عمى الخواص الوظيفية للأقمشة السميموزية .ما تأثير نوع خام -2
ما تأثير ظروف المعالجة بمستخمص قشر  ثمرة الباذنجان  عمى الخواص  -3

 الوظيفية للأقمشة السميموزية  .
  



 

520 

 2020 سبتمبرـ  الثلاثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية

 :أىداف البحث
 إنتاج أقمشة سميموزية ذات خواص وظيفية متعددة  . -1
شر ثمرة الباذنجان لتحسين معالجة الأقمشة المنتجة تحت الدراسة بمستخمص ق -2

 خواصيا الوظيفية .
تحديد انسب تركيب نسجى يتوافق مع ظروف المعالجة لمحصول عمى أنسب  -3

 خواص وظيفية مقاسة.
التوصل الى أنسب نوع خامة لخيط المحمة يعطى أفضل خواص وظيفية   -4

 مقاسة مع ظروف المعالجة المستخدمة. 
وظيفية  مقاسة للأقمشة  تحديد أنسب ظروف معالجة تعطى أفضل خواص -5

 المنتجة تحت الدراسة.
   :أىمية البحث

محاولة تحقيق المنافسة في الأسواق المحمية والدولية بتقديم منتج نسجي  -1
 سميموزي معالج بمواصفات جديدة .

 جودة الكمية للأقمشة السميموزية الارتقاء بالخواص الوظيفية وخواص ال -2
خلال المعالجة بمواد آمنة بيئياً لمحصول عمى استخدام التكنولوجيا النظيفة من  -3

 للأقمشة السميوزية. وظيفية جديدة  خواص
 :وذلك باستخدام الفروض التالية

( بين نوع خامة خيط المحمة 0.05يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي ) -1
 المختمفة المستخدمة تحت البحث والخواص الوظيفية .

( بين التراكيب النسجية 0.05مستوي )يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند  -2
 المختمفة المستخدمة تحت البحث والخواص الوظيفية .

( بين نسبة المستخمص 0.05يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي) -3
 المستخدمو في البحث والخواص الوظيفية.
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يتبع ىذا البحث المنيج التحميمي التجريبي الملائم لتحقيق فروض  :بحثلمنيج ا
 الدراسة .

  :حدود البحث
 م.2020الى عام 2019تم عمل الدراسة فى الفترة الزمنية من عام :الحدود الزمنية

ر لمغزل والنسيج بالمحمة شركة مص –جميورية مصر العربية  :الحدود المكانية
 الكبرى 

  :الحدود التطبيقيو
 تم إستخدام ثلاث خامات لخيط المحمة وىى كالتالى: -1

 خيط لحمة بامبو( -خيط لحمة تنسل  - )خيط لحمة فبران
 :تم استخدام  تراكيب بنائية مختمفة لعمل أقمشة سميموزية -2

 كريب( . -الأنسجة المعكوسة  -) الينيكوم 
بثلاث تركيزات  تم تجييز ىذه الأقمشة باستخدام مستخمص قشر ثمرة الباذنجان -3

ممح جم 5/ لتر( واستخدام مثبت يحتوى عمى) جم100،75،50)مختمفة:
 جم كبريتات نحاس (1طعام،

  :مصطمحات البحث
ىي عممية تيدف الى اكساب الخامة خواص وصفات معينة . )أنصاف  :المعالجة
 م( 2005-كوثر الزغبى –نصر 

: تعتبر الألياف السميموزية أكثر الألياف النسجية استيلاكا وىى الألياف السميموزية
ميموز أحد البوليمرات الطبيعية واسعة تتكون أساسا من مادة السميموز ، والس

الانتشار والذي تعتمد عمية معظم التفاعلات الكيميائية نظرا لتوافق السميموز مع 
 أو صناعى المركبات الأخرى والألياف السميموزية إما أن تكون من مصدر طبيعي

 م( 2011 –)رحاب جمعة إبراىيم 
ى أنيا القواعد الأساسية التي يعتمد تعرف الخواص الوظيفية عم :الخواص الوظيفية  

عمييا المنسوج المناسب للاستخدام النيائي المحدد لممنتج فمكي يكون المنتج 
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متكاملًا يجب أن يكون ذو مظير جمالي وفى نفس الوقت يؤدى الغرض المرجو 
 (2009 –منو. )كفاية سميمان ، وآخرون 

سم لو أوراق  70:  28بين  ىو نبات عشبي معمر يتراوح إرتفاعة ما :الباذنجان
صوفية  كبيرة مفصصة وأزىار بنفسجية وثمار كبيرة بنفسجية المون . يعرف 

ويحتوى ثمار الباذنجان عمى  ، Solanummelongenaالباذنجان عممياً باسم 
 (Doijode S.D-2001).  2بروتين ومواد كربوىيدراتية وفيتامين أ ، ب، ب

الملابس التى تغطى جم الطفل وتستخدم سواء يقصد بيا جميع  :ملابس الأطفال
القميص( أو لتغطية الجزء السفمى مثل  –لتغطيو الجزء العموى من الجسم مثل ) البموزه 

البنطمون وتتعدد موديلات البموزه والقميص منو ما يكون بأكمام طويمو أو بدون أكمام 
اميا فى جميع ومنيا السادة والمزخرف برسومات أو تطريز أو كمف ويمكن إستخد
 ( 2020 -فصول السنو تبعاً لنوعية الخامة المستخدمة فى تنفيذىا ) لمياء سامى

 :الإطار النظرى
 *القطن      * الفبران      *البامبو        *تنسل  الخامات المستخدمو:

  :إستخدامات الأقمشو القطنيو
 أو لمرجال . تستخدم بكثره فى الملابس الخارجيو والداخميو سواء لمسيدات -1
تستخدم فى الغيارات الطبيو والضمادات وصناعة القطن الطبى ، وملابس  -2

 الأطباء والممرضات لسيولة غمييا وتعقيميا .
 تستخدم فى أقمشة البياضات والمفروشات والبطاطين والفوط والستائر . -3
تستخدم فى أقمشة التنجيد والحشو والأشرطو والدانتيلا وخيوط الحياكو.) ولاء  -4
 ( 2015 –لعيسوى ا

 :إستخدامات اقمشة الفبران
تستخدم فى كثير من الأغراض الممبسيو مثل الملابس الداخميو و الخارجيو   -1

 (2009 –والسيره .)كفايو سميمان وأخرون 
تستخدم فى أقمشو  البطانات لمبدل الشتويو والتايورات والمفروشات المنزلية  -2

 والستائر والسجاد.
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القطن لإنتاج أقمشو تصمح لملابس الممرضات )رحاب تستخدم مخموطو مع  -3
 (2011 –جمعو 

 :إستخدامات أقمشة التنسل
 مناسبة جدا في مجال الملابس والمنسوجات . -1
 تستخدم بكثرة في ملابس السيدات سواء الخارجية أو الداخمية  . -2
 في أغطيو السرائر والمفارش فيي مناسبة جداً لمبشرة الحساسة . -3
تتميز بو من  اً عمى نطاق واسع في المجال الطبي لماتستخدم أيض-4

 (   Sarkar – 2011)   ،A.K. مقاومتيا لمبكتريا 

 إستخدامات أقمشة البامبو:

يستخدم فى مجال القطاعات النسجيو  يستخدم فى نطاق عريض بسبب  -1
 خاصيو مقاومو البكتريا.

ياضيو لما يستخدم فى ملابس الأطفال والمناشف والجوارب والملابس الر  -2
 يتميز بو من إمتصاص لمرطوبة.

يتم إستخدامو كمادة حافظو طبيعيو كما ينتج  منو أكياس غير منسوجو  -3
 (Indian  Marketing of Bamboo- 2013) لحفظ الطعام.

 :التراكيب النسجيو المستخدمو تحت الدراسو
وط السداء يطمق إسم الينيكوم عمى القماش الذى بو خي -: نسيج الينيكوم -أولًا 

نخفاضات وتشبو في مظيرىا خلايا النحل . )سمفانا  والمحمو تكون  ارتفاعات وا 
 (2018-خميس
الأنسجو المعكوسو ىى بناء التراكيب النسجيو  -:الأنسجو المعكوسو -ثانياً 

بالإنعكاس بمعنى أن أساس بناء تمك التراكيب ينشأ من إنعكاس خيوط التركيب 
وقيع علامات المبرد الأساسى ثم يعكس وضع علامات النسجى المبردى حيث يتم ت

الخيوط  ويستكمل رسم المبرد من اليسار لميمين بعكس جميع الخيوط  حتى الوصول 
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 -الي الخيط الأول وبذلك يتم الحصول عمى التطبيقات المطموبو . ) غادة عبد القادر
2010) 
واع وتمتاز أقمشتيا تتفرع أنسجة الكريب الي عده أن -: أنسجة الكريب -ثالثاً 

بالأسطح المحببو الخشنو نوعاً ما من حيث المممس وتتميز ىذه الأقمشو بمقاومتيا 
لمكرمشة نظراَ لمعامل البرم العالي لمخيوط والسطح غير المستوى لمثنيات التى تظير 
بسطح القماش فلا تظير بيا الكرمشو وتتميز أقمشة الكريب بالإحساس بالراحو عند 

نتيجو  وجود مطاطيو ودرجو رجوعيو عاليو ولا يظير بيا الإتساخ ، وىذا ما الإستعمال 
 ( 2011 -يرفع قيمتيا عند المستيمك )رحاب جمعة 

 المعالجة بمستخمص الباذنجان:
ىو نبات مشيور من الفصيمو الباذنجانيو عرف منذ قديم الزمان وعرفو  -: الباذنجان 

د فى أوروبا وأمريكا الشماليو زراعو الباذنجان العرب وكان يسمى بالفارسيو ابذنج ، تسو 
البيضاء الطويل وجد فى اليند وبمدان آسيويو أخرى أصناف  أكثر تنوعاً وتفاوتاً، أما 

ب.ت( –سالى بشار –الباذنجان الصينى فيو طويل ورفيع يشبة الخيار.)حسين سعيد 
ادة للأكسدة بسبب وتتضح أىمية الباذنجان كطعام وظيفي في احتواؤه عمى الموادالمض

محتواه العالي من الفينولات،وىو غني بالأنثوسيانين في القشره وغني أيضًا بمحتوى 
الأحماض الفينوليو في المحم ، بو أيضا مشتقات من الدلفيندينوحمض الكموروجينيك 

 G. Niño-Medina and)والمركبات الفينوليو الرئيسيو في تمك الأجزاء التشريحيو .
other-2017) 

 :ةالدراسو التطبيقي
 :اجراءات البحث

 *إنتاج الأقمشو تحت البحث :
عينات  9تم إنتاج العينات فى مصنع الغزل والنسيج بالمحمو الكبرى وعددىم 

 بالمواصفات الأتيو :وذلك 
 ترقيم إنجميزى مسرح. 40/1% من نمرة 100*نوع خيط  السداء قطن 
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 ترقيم إنجميزى . 30/1نمرة  *نوع خيط المحمو : فبران ، بامبو ، تنسل
 * التراكيب النسجية المستخدمة

تم إستخدام ثلاثة أنواع من التراكيب النسجية وىى :)كريب بطريقو الزحف 
 ىنيكوم( -أنسجة معكوسة-والدوران 

 
 

 ىنيكوم           
 
 

كريب بطريقو الزحف                                    
 والدوران                                                                         

 معكوسة أنسجو
 -تركيز المستخمص المستخدم فى معالجة الأقمشة تحت الدراسة:

 تم إستخدام ثلاث تركيزات لممستخمص  وىى :
جم/لتر كبريتات نحاس ، 1ثبت )جم/لتر ( وم2جم/لتر في وجود  كيتوزان ) 5 -1
 جم/لتر ممح الطعام( .5
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جم/لتر كبريتات نحاس ، 1جم/لتر ( ومثبت )2جم/لتر  في وجود كيتوزان ) 75 -2
 جم/لتر ممح الطعام(  .5

جم/لتر كبريتات نحاس ، 1جم/لتر ( ومثبت )2جم/لتر في وجود كيتوزان ) 100 -3
 ت.مثبجم/لتر بدون كيتوزان و 100، تر ممح الطعام(  جم/ل5

 -:تحت البحث المواصفات التنفيذيو للأقمشو المنتجو 
عرض -وقد تم تنفيذ عينات التجارب من الأقمشة قيد البحث عمى نول : دوبى رايبر 

تم إنتاج الأقمشة تحت البحث بالمواصفات  : التالية بالمواصفاتسم  190النول : 
 التالية :

 –بامبو  –)تنسل  30/1المحمو : *نمرة خيط  قطن مسرح 40/1*نمرة خيط السداء : 
 فبران ( 

 156حدفو / بوصة              *وزن المتر الطولى :  60*عدد حدفات البوصة : 
 جم

 سم  104جم                            *عرض القماش : 148*وزن المتر المربع : 
 فتمة /باب  3باب/سم*التطريح لمبحر والبراسل  :  19،2*عدة المشط : 

: *عرض السداء بالمشطسم فتمة / 57.6د فتل السم لمبحر والبراسل بالمشط :*عد
 سم  108.6

فتمة  1فتمة لمبراسل ،  1*عدد فتل النيرة :  فتمة   6255لسداء جميعاً : *عدد خيوط ا
 لمبحر 

تحبيس           *نوع المقى : عمى  2براسل + 2بحر +  10*عدد الدرأ المستخدم : 
 الصف

 ل عمي مستخمص قشر الباذنجان:طريقة الحصو
تنقيتيا والتخمص من عمي ثمرة الباذنجان من الأسواق المصرية ثم  تم الحصول -

 أي شوائب أو أتربو .
 غسل ثمرة الباذنجان جيدا بالماء ثم تجفيفو جيدا من ماء الغسيل . -
 تقشر ثمرة الباذنجان لفصل القشرة عن الثمرة نفسيا  . -
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جان  في الشمس حتى تجف ثم يوضع القشر فى تم تجفيف قشرة ثمرة الباذن -
 دقايق لتجفيفة بشكل مناسب . 3لمده  70فرن تجفيف فى درجة حراره 

 يطحن قشر ثمرة الباذنجان إلي أن تم تحويمو إلي بودرة . -
تنخل البودرة من قشر الباذنجان بمنخل ضيق حتى يمكن رفع الأجزاء التي لم  -

أخري لمحصول عمى مادة نقية ومطحونة يتم طحنيا جيدا أو إعادة طحنيا مرة 
 جبدا.

جم من قشر الثمرة المطحون ثم إضافة الماء حتى يصل الى لتر  100تم أخذ  -
ماء و الغميان لمدة ساعتان ثم الترشيح مرتين لمتخمص من الشوائب قدر 

 المستطاع لتكوين مستخمص قشر الثمرة .
 جم / لتر . 100،75،50تم استخدام ثلاث تركيزات لمحمول الصبغة  -

 الإختبارات  المعمميو التى تم إجراؤىا للأقمشو المنتجو تحت البحث : 
تم إجراء بعض الإختبارات المعمميو للأقمشو المنتجو تحت البحث بمعامل المركز 

% ، ودرجو 2+_65القومى لمبحوث بالدقى وذلك فى الظروف القياسيو ) رطوبو نسبيو 
 منت ىذه الإختبارات .درجو مئويو ( وقد تض 2+ _20حراره 

 أولًا : إختبار قوة الشد القاطع لمقماش فى إتجاة المحمة )كجم(
 AG-CH 1963/235تم إجراء ىذا الإختبار طبقاً لممواصفة القياسية المصرية رقم 

 ثانياً : إختبار نسبة الإستطالة القاطعة لمقماش فى إتجاه المحمة )%(
وة الشد وبنفس الطريقة وتحسب النسبة المئوية تم إجراء ىذا الإختبار عمى نفس جياز ق
 للإستطالة طبقاً لنفس المواصفة القياسية .

 ( 2م/ثالثاً : إختبار وزن المتر المربع )جم
طبقاً لممواصفة   Shirley Developmentsتم إجراء ىذا الإختبار باستخدام جياز 

 D-6940 Wenham Fabric Testالقياسية الأمريكية 
 بار مقاومة نمو البكتريا )مم( رابعاً : إخت

 AATCC 100-Antimicrobial Fabricتم إجراء ىذا الإختبار طبقاً لممواصفة:
Test 
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بإستخدام طبق آجار لتقييم الأنشطة المضادة لمميكروبات لعينات الدراسة حيث تم 
إختيار أربع أنواع مختمفة من الميكروبات وبعد المعالجة وقياس مدى مقاومة البكتريا 

 لمعينات المعالجة 
 النتائج والمناقشو :

 تم إستخدام الأساليب الإحصائية التالية :
حساب المتوسطات لكل متغيرات عوامل الدراسة وىى )نوع خامة خيط المحمة،  -1

(، قوة 2التركيب النسجي، نسبة المستخمص( عمي وزن المتر المربع )جم/م
%(،مقاومة نمو الميكروبات القماش في اتجاه المحمة )كجم(، نسبة الإستطالة )

(B . C ،St ،P. S ،E. coli بستخدام إختبار )LSD 
لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة   (ANOKA)تم عمل تحميل التباين  -2

ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلي أقل قيمة معنوية محسوبة 
(P-Level)  ون ىناك تأثير يك (0.05)فإذا كانت قيمتيا أقل من أو يساوي

يكون ىناك  (0.05)معنوي عمي الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من 
 تأثير غير معنوي عمي الخاصية المدروسة.

تحميل الإنحدار : تم إجراء تحميل الإنحدار لمتغيرات البحث عمى الخواص  -3
 المقاسة .

 الصوره العامو لممعادلة                              
Y= 144.167 + 0.889 X1 + 5.500 X2 + 3.750 X3  

  R2= 0.97   ، R = 0.984 
يمثل التركيب  x3يمثل نوع خامة الخيط  ،  x2يمثل نسبة المستخمص ، x1حيث 

يمثل معامل  Rتمثل معامل التحديد ،  R2يمثل الخاصية المقاسة ،  Yالنسجي ، 
 رات(الارتباط بين بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسو )المتغي

 وىو يمثل ارتباط طردي بين وزن المتر المربع وعوامل الدراسو المختمفة.
لأفضل العينات وأقميا والتى توضح Radar Chartsرسم الأشكال الرادارية  -4

 معامل الجوده لتمك العينات.
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 إستخلاص أفضل العينات وأقميا بمقارنو معاملات الجوده . -5
 الخواص الوظيفيو للأقمشة تحت البحث:

 ( متوسطات نتائج الاختبارات المقاسة للأقمشة تحت البحث1ل )جدو 
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1 

ل
س

تن
 

انسجح 

 هعكوسو
7
0

 

150 60 16 54 45 46 47 

 62 57 69 75 18 58 147 ىنيكوم 2

 54 77 49 55 20 59 157 كرية 3

4 

ثو
اه

ت
 

انسجح 

 هعكوسو
175 49 17 58 59 47 55 

 70 69 43 42 18 42 176 ىنيكوم 5

 43 43 40 34 20 50 181 كرية 6

7 

ى
را

فث
 

انسجح 

 هعكوسو
159 35 29 48 52 55 74 

 53 68 63 51 18 24 156 ىنيكوم 8

 39 37 53 58 25 24 170 كرية 9

1 
ل

س
تن

 
انسجح 

 هعكوسو

5
7

 

151 54 17 55 47 47 48 

 63 58 69 75 16 56 147 ىنيكوم 2

 55 79 50 56 20 58 158 كرية 3

4 

ثو
اه

ت
 

انسجح 

 هعكوسو
176 44 17 59 60 47 56 

 70 70 44 42 18 42 177 ىنيكوم 5

 44 43 41 35 20 50 181 كرية 6

7 

ى
را

فث
 

انسجح 

 هعكوسو
161 34 27 49 54 57 75 

 55 69 65 51 19 25 157 ىنيكوم 8

 40 38 54 58 26 24 171 كرية 9

1 

ل
س

تن
 

انسجح 

1 هعكوسو
0
0

 

152 58 17 58 50 49 50 

 63 66 80 83 16 56 149 ىنيكوم 2

 58 81 52 57 19 57 159 كرية 3

4 

ثو
اه

ت
 

انسجح 

 هعكوسو
178 50 18 60 63 49 57 

 72 73 45 44 16 41 178 ىنيكوم 5

 47 45 42 38 19 48 183 كرية 6

انسجح  7

 هعكوسو
163 32 28 51 55 60 77 
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8 

ى
را

فث
 

 56 71 67 54 17 23 158 ىنيكوم

 42 39 55 59 27 24 173 كرية 9

1 

ل
س

تن
 

انسجح 

1 وهعكوس
0
0

 
ت

ثث
وه

ى 
زا

تو
كي

ى 
ذو

ت
 

152 58 17 53 44 45 46 

 61 57 68 74 16 56 149 ىنيكوم 2

 54 75 46 55 19 57 159 كرية 3

4 

ثو
اه

ت
 

انسجح 

 هعكوسو
178 50 18 59 59 47 55 

 71 68 43 42 16 41 178 ىنيكوم 5

 43 42 39 34 19 48 183 كرية 6

7 

ى
را

فث
 

انسجح 

 هعكوسو
163 32 28 48 52 55 74 

 58 68 63 51 17 23 158 ىنيكوم 8

 39 37 53 58 27 24 173 كرية 9

 -: حيث تشير

 E. coli : الى- Escherichia coli  ) بكتريا سالبة الجرام ( 
 P. s    : الى- Pseudomonas Aeruginosa ) بكتريا سالبة الجرام ( 
 ST  : الى- Staphylococcus aureus بو الجرام() بكتريا موج 
 B .C : الى-  Bacidida Cereus  ) بكتريا موجبو الجرام( 

 تأثير عوامل الدراسة عمي وزن المتر المربع -أولاً 
( لتأثير عوامل الدراسة  (N – Way ANOKA(: تحميل التباين الأحادي في  اتجاه 2جدول )

 عمي وزن المتر المربع
 مستوي المعنوية قيمة "ف" سط المربعاتمتو  درجاتالحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 025. 3.635 13.185 3 39.556 نسبة المستخمص
 000. 571.120 2071.444 2 4142.889 نوع خامة الخيط
 000. 87.339 316.778 2 633.556 التركيب النسجي

   3.627 28 101.556 تباين الخطأ
  35 4917.556 الكمي
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 ( إلي أن:2تشير نتائج جدول )
( بين نسبة المستخمص في تأثيرىا 0.05جد فرق دال إحصائيا عند مستوي )يو  .1

 عمي وزن المتر المربع.
( بين نوع خامة الخيط في تأثيرىا 0.01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) .2

 عمي وزن المتر المربع.
( بين التراكيب النسجية  في 0.01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) .3

 المتر المربع.تأثيرىا عمي وزن 
 وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  

Y= 144.167 + 0.889 X1 + 5.500 X2 + 3.750 X3  
R2= 0.97   ، R = 0.984 
 وىو يمثل ارتباط طردي بين وزن المتر المربع وعوامل الدراسة المختمفة.

 
 الدراسة في تأثيرىا عمي وزن المتر المربع (: المتوسطات والانحرافات المعيارية  لمتغيرات3جدول )
 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط المستويات المتغيرات

 نسبة المستخمص

 3 12.30 163.44 )جم/لتر( 50
 2 12.26 164.33 )جم/لتر( 75
 1 12.41 165.89 )جم/لتر( 100
 1 12.41 165.89 بدون كيتوزان ومثبت 100

 نوع خامة الخيط
 3 4.56 152.50 تنسل
 1 2.71 178.67 بامبو
 2 6.50 163.50 فبران

 التركيب النسجي
 2 11.03 163.17 أنسجة معكوسة

 3 12.78 160.83 ىنيكوم
 1 10.22 170.67 كريب
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 (: المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي وزن المتر المربع1شكل )

 

 -:ما يمي( نستخمص 1( والشكل )3من الجدول )
 يمكن ترتيب المتوسطات لتأثير عوامل الدراسو عمي وزن المتر المربع 

لتر \جم100نسبة المستخمص وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي :  -1
 لتر.\جم50لتر ثم \جم75بدون كيتوزان ومثبت ثم يمية 100بالتساوي مع 

بو يمية فبران ثم نوع خامة الخيط وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي : بام -2
 تنسل.

التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي : كريب يمية أنسجة  -3
 معكوسة ثم ىنيكوم .

ويرجع ذلك إلي وجود فراغات كثيرة بين شعيرات خامة البامبو عن مثيلاتيا في 
حالة الفبران والتنسل وأيضاً لطبيعة التركيب النسجي وزيادة المسافات البينية 

 بين تمك الشعيرات .
)أقل  LSDولتحديد اتجاه الفروق بين نسبة المستخمص قامت الباحثة بتطبيق اختبار 

 (.4فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في جدول )
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)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 4جدول )
 لمستخمص عمي وزن المتر المربعبين نسبة ا

 
)جم/لتر(  50
(1) 

 163.44م= 

)جم/لتر(  75
(2) 

 164.33م= 

)جم/لتر(  100
(3) 

 165.89م= 

بدون الكيتوزان  100
 (4والمثبت  )

 165.89م= 
( م= 1)جم/لتر( ) 50

163.44 
 .8889 2.4444* 2.4444* 

( م= 2)جم/لتر( ) 75
164.33 

  1.5556 1.5556 

( م= 3( ))جم/لتر 100
165.89 

   .0000 

بدون الكيتوزان  100
( م= 4والمثبت  )

165.89 
    

 0.01*دالة عند مستوي 
( انو يوجد ىناك فروقاً دالة بين نسبة 4نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )

ويمكن لمباحثة ترتيب نسبة المستخمص  المستخمص في تأثيره عمي وزن المتر المربع
)جم/لتر(،  100كالتالي:  LSDضوء المتوسطات باستخدام اختبار  وفق تأثيره في
 )جم/لتر(.   50)جم/لتر(،  75بدون الكيتوزان والمثبت،  100بالتساوي مع 

)أقل  LSDولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة الخيط قامت الباحثة بتطبيق اختبار 
 (.5ي جدول )فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين ف
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)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 5جدول )
 بين نوع خامة الخيط عمي وزن المتر المربع

 
( م= 1تنسل )

152.50 
( م= 2بامبو )
178.67 

( م= 3فبران )
163.50 

 *11.0000 *26.1667  152.50( م= 1تنسل )
 *15.1667   178.67( م= 2بامبو )
    163.50( م= 3فبران )

 0.01*دالة عند مستوي 
( انو يوجد ىناك فروقاً دالة بين نوع خامة 5نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )
ويمكن لمباحثة ترتيب نوع خامة الخيط وفق  الخيط في تأثيره عمي وزن المتر المربع

 كالتالي: بامبو، فبران، تنسل. LSDتأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
)أقل  LSDولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار 

 (.6فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في جدول )
 

 )أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 6جدول )
 بين التركيب النسجي عمي وزن المتر المربع

 
( م= 1أنسجة معكوسة )

163.17 
( م= 2ىنيكوم )

160.83 
 170.67( م= 3كريب )

( 1أنسجة معكوسة )
 163.17م= 

 2.3333* 7.5000* 

( م= 2ىنيكوم )
160.83 

  9.8333* 

( م= 3كريب )
170.67 

   

 0.01*دالة عند مستوي 
( انو يوجد ىناك فروقاً دالة بين التركيب 6صيا الجدول )نتبين من النتائج التي يمخ

النسجي في تأثيره عمي وزن المتر المربع ويمكن لمباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق 
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كالتالي: كريب، أنسجة معكوسة،  LSDتأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
 ىنيكوم.

 في اتجاه المحمة تأثير عوامل الدراسة عمي قوة شد القماش -ثانياً 
( لتأثير عوامل الدراسة  (N – Way ANOKA(: تحميل التباين الأحادي في  اتجاه 7جدول )

 عمي قوة شد القماش في اتجاه المحمة
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجاتالحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 644. 564. 4.556 3 13.667 نسبة المستخمص
 000. 348.031 2813.250 2 5626.500 امة الخيطنوع خ

 000. 12.278 99.250 2 198.500 التركيب النسجي
   8.083 28 226.333 تباين الخطأ

  35 6065.000 الكمي

 ( إلي أن:7تشير نتائج جدول )
لا يوجد فرق دال إحصائيا بين نسبة المستخمص في تأثيرىا عمي قوة شد  .1

 القماش في اتجاه المحمة.
( بين نوع خامة الخيط في تأثيرىا 0.01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) .2

 عمي قوة شد القماش في اتجاه المحمة.
( بين التراكيب النسجية  في 0.01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) .3

 تأثيرىا عمي قوة شد القماش في اتجاه المحمة.
 التالي:  وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد عمي النحو 

Y= 77.444+ 0.378 X1 + 15.125 X2 + 1.375 X3  
R2= 0.963   ، R = 0.981 

 وىو يمثل ارتباط طردي بين قوة شد القماش في اتجاه المحمة وعوامل الدراسة المختمفة.
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(: المتوسطات والانحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي قوة شد القماش 8جدول )
 المحمةفي اتجاه 

 المتوسط المستويات المتغيرات
الانحراف 
 الترتيب المعياري

نسبة 
 المستخمص

 1 14.23 44.56 )جم/لتر( 50
 3 12.90 43.00 )جم/لتر( 75

 2 13.92 43.22 )جم/لتر( 100
بدون كيتوزان  100
 ومثبت

43.22 13.92 2 

 نوع خامة الخيط
 1 1.60 57.25 تنسل
 2 3.89 46.25 بامبو

 3 4.71 27.00 برانف

 التركيب النسجي
 1 10.65 46.33 أنسجة معكوسة

 3 14.00 40.58 ىنيكوم
 2 14.96 43.58 كريب

 

 
 (: المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي قوة شد القماش في اتجاه المحمة2شكل )

 

 -( نستخمص ما يمي :2( والشكل )8من الجدول )
 أثير عوامل الدراسو عمي قوه شد القماش في إتجاه المحمة يمكن ترتيب المتوسطات لت

لتر يمية \جم50تالي : نسبة المستخمص وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كال -1
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 لتر.\جم75بدون كيتوزان ومثبت ثم 100، بالتساوي معلتر\جم100
نوع خامة الخيط وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي : تنسل يمية بامبو ثم  -2

 فبران.
التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي : أنسجة معكوسة  -3

 يمية كريب ثم ىنيكوم .
ويمكن تفسير ذلك لوجود تعاشقات أكثر في حالة التركيب النسجي أنسجة 
معكوسة  عنيا في حالة الكريب والينيكوم ، وأيضاً نلاحظ أن خامة التنسل ىي الأعمي 

نتظاميا . في قوة الشد ربما يرجع لطول  شعيراتيا وا 
)أقل  LSDولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة الخيط قامت الباحثة بتطبيق اختبار 

 (.9فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في جدول )
 

)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 9جدول )
 ع خامة الخيط عمي قوة شد القماش في اتجاه المحمةبين نو 

 57.25( م= 1تنسل ) 
( م= 2بامبو )

46.25 
 27.00( م= 3فبران )

 *30.2500 *11.0000  57.25( م= 1تنسل )
 *19.2500   46.25( م= 2بامبو )
    27.00( م= 3فبران )

 0.01*دالة عند مستوي 
( انو يوجد ىناك فروقاً دالة بين نوع خامة 9نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )

الخيط في تأثيره عمي قوة شد القماش في اتجاه المحمةويمكن لمباحثة ترتيب نوع خامة 
كالتالي: تنسل، بامبو،  LSDالخيط وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

 فبران.
)أقل  LSDتطبيق اختبار ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة ب

 (.10فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في جدول )
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)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 10جدول )
 بين التركيب النسجي عمي قوة شد القماش في اتجاه المحمة

 
( م= 1أنسجة معكوسة )

46.33 
( م= 2نيكوم )ى

40.58 
 43.58( م= 3كريب )

( 1أنسجة معكوسة )
 46.33م= 

 5.7500* 2.7500* 

( م= 2ىنيكوم )
40.58 

  3.0000* 

( م= 3كريب )
43.58 

   

 0.01*دالة عند مستوي 
( انو يوجد ىناك فروقاً دالة بين التركيب 10نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )

قوة شد القماش في اتجاه المحمةويمكن لمباحثة ترتيب التركيب النسجي في تأثيره عمي 
كالتالي: أنسجة  LSDالنسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

 معكوسة، كريب، ىنيكوم.
 تأثير عوامل الدراسة عمي نسبة الاستطالة -ثالثاً 

تأثير عوامل الدراسة  ( ل(N – Way ANOKA(: تحميل التباين الأحادي في  اتجاه 11جدول )
 عمي نسبة الاستطالة

 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجاتالحرية مجموع المربعات مصدر التباين
نسبة 

 المستخمص
1.417 3 .472 .089 .966 

نوع خامة 
 الخيط

309.389 2 154.694 29.146 .000 

التركيب 
 النسجي

144.889 2 72.444 13.649 .000 

   5.308 28 148.611 لخطأتباين ا
  35 604.306 الكمي
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  ( إلي أن:11تشير نتائج جدول )
لا يوجد فرق دال إحصائيا بين نسبة المستخمص في تأثيرىا عمي نسبة  .1

 الاستطالة.
( بين نوع خامة الخيط في تأثيرىا 0.01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) .2

 عمي نسبة الاستطالة.
( بين التراكيب النسجية  في 0.01عند مستوي )يوجد فرق دال إحصائيا  .3

 تأثيرىا عمي نسبة الاستطالة.
 وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  

Y= 12.861+ 0.167 X1 + 3.208 X2 + 0.500 X3  
R2= 0.754   ، R = 0.868 

 .وىو يمثل ارتباط طردي بين نسبة الاستطالة وعوامل الدراسة المختمفة
 (: المتوسطات والانحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي نسبة الاستطالة12جدول )
 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط المستويات المتغيرات

نسبة 
 المستخمص

 1 4.23 20.11 )جم/لتر( 50
 2 3.94 20.00 )جم/لتر( 75

 3 4.58 19.67 )جم/لتر( 100
وزان بدون كيت 100
 ومثبت

19.67 4.58 3 

 نوع خامة الخيط
 3 1.56 17.58 تنسل
 2 1.35 18.00 بامبو
 1 4.75 24.00 فبران

 التركيب النسجي
 2 5.40 20.75 أنسجة معكوسة

 3 1.08 17.08 ىنيكوم
 1 3.39 21.75 كريب
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 (: المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي نسبة الاستطالة3شكل )

 
 -( نستخمص ما يمي :3( والشكل )12ن الجدول )م

 يمكن ترتيب المتوسطات لتأثير عوامل الدراسو عمي نسبة الإستطالة 
لتر يمية \جم50نسبة المستخمص وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي :  -1

 بدون كيتوزان ومثبت .100لتر بالتساوي مع \جم100لتر ثم \جم75
ضوء المتوسطات كالتالي : فبران يمية بامبو ثم  نوع خامة الخيط وفق تأثيره في -2

 تنسل.
التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي : كريب يمية أنسجة  -3

 معكوسة ثم ىنيكوم .
ىذا السموك ربما  يكون سبب إنزلاق الشعيرات من بعضيا البعض أسيل في حالة 

 خامة الفبران مع التركيب النسجي كريب .
)أقل  LSDاتجاه الفروق بين نوع خامة الخيط قامت الباحثة بتطبيق اختبار ولتحديد 

 (.13فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في جدول )
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)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 13جدول )
 لةبين نوع خامة الخيط عمي نسبة الاستطا

 17.58( م= 1تنسل ) 
( م= 2بامبو )

18.00 
 24.00( م= 3فبران )

 *6.4167 4167.  17.58( م= 1تنسل )
 *6.0000   18.00( م= 2بامبو )
    24.00( م= 3فبران )

 0.01*دالة عند مستوي 
( انو يوجد ىناك فروقاً دالة بين نوع خامة 13نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )

ي تأثيره عمي نسبة الاستطالةويمكن لمباحثة ترتيب نوع خامة الخيط وفق تأثيره الخيط ف
 كالتالي: فبران، بامبو، تنسل. LSDفي ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

)أقل  LSDولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار 
 (.14لنحو المبين في جدول )فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي ا

)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 14جدول )
 بين التركيب النسجي عمي نسبة الاستطالة

 
( م= 1أنسجة معكوسة )

20.75 
( م= 2ىنيكوم )

17.08 
 21.75( م= 3كريب )

( 1أنسجة معكوسة )
 20.75م= 

 3.6667* 1.0000 

( م= 2ىنيكوم )
17.08 

  4.6667* 

( م= 3كريب )
21.75 

   

 0.01*دالة عند مستوي 
( انو يوجد ىناك فروقاً دالة بين التركيب 14نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )

النسجي في تأثيره عمي نسبة الاستطالةويمكن لمباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق 
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كالتالي: كريب، أنسجة معكوسة،  LSDستخدام اختبار تأثيره في ضوء المتوسطات با
 ىنيكوم.

 B.Cتأثير عوامل الدراسة عمي  -رابعاً 
( لتأثير عوامل الدراسة  (N – Way ANOKA(: تحميل التباين الأحادي في  اتجاه 15جدول )

 B.Cعمي 
مصدر 
 التباين

 يةمستوي المعنو  قيمة "ف" متوسط المربعات درجاتالحرية مجموع المربعات

نسبة 
 المستخمص

66.083 3 22.028 .269 .847 

نوع خامة 
 الخيط

1725.722 2 862.861 10.527 .000 

التركيب 
 النسجي

322.722 2 161.361 1.969 .159 

   81.968 28 2295.111 تباين الخطأ
  35 4409.639 الكمي

 ( إلي أن:15تشير نتائج جدول )
 .B.Cستخمص في تأثيرىا عمي لا يوجد فرق دال إحصائيا بين نسبة الم .1
( بين نوع خامة الخيط في تأثيرىا 0.01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) .2

 .B.Cعمي 
( بين التراكيب النسجية  في 0.01لا يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) .3

 .B.Cتأثيرىا عمي 
 وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  

Y= 67.194+ 0.233 X1 – 4.750 X2 – 2.292 X3  
R2= 0.480   ، R = 0.692 

 وعوامل الدراسة المختمفة. B.Cوىو يمثل ارتباط طردي بين 
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 B.C(: المتوسطات والانحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي 16جدول )
 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط المستويات المتغيرات

نسبة 
 المستخمص

 3 11.45 52.78 )جم/لتر( 50
 2 11.30 53.33 )جم/لتر( 75

 1 12.53 56.00 )جم/لتر( 100
بدون كيتوزان  100
 ومثبت

52.67 11.27 4 

 نوع خامة الخيط
 1 10.83 62.50 تنسل
 3 10.45 45.58 بامبو
 2 4.20 53.00 فبران

 التركيب النسجي
 2 4.52 54.33 أنسجة معكوسة

 1 15.30 57.00 ىنيكوم
 3 10.82 49.75 كريب

 

 
 B.C(: المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي 4شكل )

 -( نستخمص ما يمي :4( والشكل )16من الجدول )
 B.Cيمكن ترتيب المتوسطات لتأثير عوامل الدراسو عمي 

لتر يمية  \جم100نسبة المستخمص وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي :  -1
 بدون كيتوزان ومثبت .100لتر ثم \جم50لتر ثم \جم75

نوع خامة الخيط وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي : تنسل يمية  فبران   -2
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 ثم بامبو.
التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي : ىنيكوم  يمية  -3

 أنسجة معكوسة ثم كريب .
)أقل  LSDمت الباحثة بتطبيق اختبار ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة الخيط قا

 (.17فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في جدول )
)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 17جدول )

 B.Cبين نوع خامة الخيط عمي 

 62.50( م= 1تنسل ) 
( م= 2بامبو )

45.58 
( م= 3ن )فبرا

53.00 
 *9.5000 *16.9167  62.50( م= 1تنسل )
 7.4167   45.58( م= 2بامبو )
    53.00( م= 3فبران )

 0.01*دالة عند مستوي   
( انو يوجد ىناك فروقاً دالة بين نوع خامة 17نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )

امة الخيط وفق تأثيره في ضوء ويمكن لمباحثة ترتيب نوع خB.Cالخيط في تأثيره عمي 
 كالتالي: تنسل، فبران، بامبو. LSDالمتوسطات باستخدام اختبار 

 STتأثير عوامل الدراسة عمي  -خامساً 
( لتأثير عوامل الدراسة  (N – Way ANOKA(: تحميل التباين الأحادي في  اتجاه 18جدول )

 STعمي 
مصدر 
 التباين

 مستوي المعنوية قيمة "ف" المربعات متوسط الحرية درجات مجموع المربعات

نسبة 
 المستخمص

114.750 3 38.250 .562 .645 

نوع خامة 
 الخيط

562.056 2 281.028 4.127 .027 

التركيب 
 النسجي

878.389 2 439.194 6.450 .005 
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تباين 
 الخطأ

1906.444 28 68.087   

  35 3461.639 الكمي

 ( إلي أن:18تشير نتائج جدول )
 .STد فرق دال إحصائيا بين نسبة المستخمص في تأثيرىا عمي لا يوج .1
( بين نوع خامة الخيط في تأثيرىا 0.01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) .2

 .STعمي 
( بين التراكيب النسجية  في 0.01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) .3

 .STتأثيرىا عمي 
 التالي:  وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد عمي النحو 

Y= 57.583 + 0.078 X1 + 0.708 X2 – 2.750 X3  
R2= 0.449   ، R = 0.670 

 وعوامل الدراسة المختمفة. STوىو يمثل ارتباط طردي بين 
 ST(: المتوسطات والانحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي 19جدول )

 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط المستويات المتغيرات

نسبة 
 المستخمص

 3 9.62 52.56 )جم/لتر( 50
 2 9.46 53.78 )جم/لتر( 75

 1 11.80 56.56 )جم/لتر( 100
بدون كيتوزان  100
 ومثبت

51.89 9.85 4 

 نوع خامة الخيط
 2 12.21 55.75 تنسل
 3 9.12 48.17 بامبو
 1 5.59 57.17 فبران

 التركيب النسجي
 2 6.15 53.33 أنسجة معكوسة

 1 12.71 59.92 ىنيكوم
 3 5.95 47.83 كريب
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 ST(: المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي 5شكل )

 -( نستخمص ما يمي :5( والشكل )19من الجدول )
 STيمكن ترتيب المتوسطات لتأثير عوامل الدراسو عمي 

لتر يمية  \جم100نسبة المستخمص وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي :  -1
 بدون كيتوزان ومثبت .100لتر ثم \جم50لتر ثم \جم75

نوع خامة الخيط وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي :  فبران يمية تنسل   -2
 ثم بامبو.

التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي : ىنيكوم  يمية  -3
 أنسجة معكوسة ثم  كريب .

)أقل  LSDنوع خامة الخيط قامت الباحثة بتطبيق اختبار ولتحديد اتجاه الفروق بين 
 (.20فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في جدول )

)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 20جدول )
 STبين نوع خامة الخيط عمي 

 55.75( م= 1تنسل ) 
( م= 2بامبو )

48.17 
( م= 3فبران ) 

57.17 
 1.4167 *7.5833  55.75( م= 1تنسل )
 *9.0000   48.17( م= 2بامبو )

    57.17( م= 3فبران ) 
 0.01*دالة عند مستوي 
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( انو يوجد ىناك فروقاً دالة بين نوع خامة 20نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )
ثة ترتيب نوع خامة الخيط وفق تأثيره في ضوء ويمكن لمباحSTالخيط في تأثيره عمي 

 كالتالي: فبران، تنسل، بامبو. LSDالمتوسطات باستخدام اختبار 
)أقل  LSDولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار 

 (.21فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في جدول )
)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSDفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار ( ال21جدول )

 STبين التركيب النسجي عمي 

 
( م= 1أنسجة معكوسة )

53.33 
( م= 2ىنيكوم )

59.92 
 47.83( م= 3كريب )

( م= 1أنسجة معكوسة )
53.33 

 6.5833 5.5000 

 *12.0833   59.92( م= 2ىنيكوم )
    47.83( م= 3كريب )

 0.01*دالة عند مستوي 
( انو يوجد ىناك فروقاً دالة بين التركيب 21نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )

ويمكن لمباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء STالنسجي في تأثيره عمي 
 كالتالي: ىنيكوم، أنسجة معكوسة، كريب. LSDالمتوسطات باستخدام اختبار 

 P.Sتأثير عوامل الدراسة عمي  -سادساً 
( لتأثير عوامل الدراسة  (N – Way ANOKA(: تحميل التباين الأحادي في  اتجاه 22جدول )

 P.Sعمي 
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجاتالحرية مجموع المربعات مصدر التباين

نسبة 
 المستخمص

100.111 3 33.370 .238 .869 

نوع خامة 
 الخيط

440.167 2 220.083 1.572 .225 

التركيب 
 النسجي

1724.667 2 862.333 6.159 .006 
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   140.002 28 3920.056 تباين الخطأ
  35 6185.000 الكمي

 ( إلي أن:22تشير نتائج جدول )
 .P.Sلا يوجد فرق دال إحصائيا بين نسبة المستخمص في تأثيرىا عمي  .1
 .P.Sة الخيط في تأثيرىا عمي يوجد فرق دال إحصائيا بين نوع خاملا  .2
( بين التراكيب النسجية  في 0.01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) .3

 .P.Sتأثيرىا عمي 
 وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  

Y= 60.472 + 0.111 X1 – 3.458 X2 + 1.333 X3  
R2= 0.366   ، R = 0.604 

 وعوامل الدراسة المختمفة. P.S وىو يمثل ارتباط طردي بين
 P.S(: المتوسطات والانحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي 23جدول )

 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط المستويات المتغيرات

نسبة 
 المستخمص

 3 13.53 55.44 )جم/لتر( 50
 2 13.93 56.44 )جم/لتر( 75

 1 14.45 59.22 )جم/لتر( 100
بدون كيتوزان  100
 4 13.22 54.89 ومثبت

 نوع خامة الخيط
 1 13.69 61.42 تنسل
 3 12.34 53.58 بامبو
 2 13.51 54.50 فبران

 التركيب النسجي
 3 5.02 50.33 أنسجة معكوسة

 1 5.61 66.17 ىنيكوم
 2 18.68 53.00 كريب
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 P.Sيرىا عمي (: المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأث6شكل )

 -( نستخمص ما يمي :6( والشكل )23من الجدول )
 P.Sيمكن ترتيب المتوسطات لتأثير عوامل الدراسو عمي 

لتر يمية  \جم100نسبة المستخمص وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي :  -1
 بدون كيتوزان ومثبت .100لتر ثم \جم50لتر ثم \جم75

لمتوسطات كالتالي : تنسل يمية  فبران  نوع خامة الخيط وفق تأثيره في ضوء ا -2
 ثم بامبو.

التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي : ىنيكوم  يمية كريب ثم 
  .  أنسجة معكوسة

)أقل  LSDولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار 
 (.24لنحو المبين في جدول )فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي ا

 

)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 24جدول )
 P.Sبين التركيب النسجي عمي 

 
( م= 1أنسجة معكوسة )

50.33 
( م= 2ىنيكوم )

66.17 
 53.00( م= 3كريب )

( م= 1أنسجة معكوسة )
50.33 

 15.8333* 2.6667 

 *13.1667   66.17( م= 2)ىنيكوم 
    53.00( م= 3كريب )
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 0.01*دالة عند مستوي 
( انو يوجد ىناك فروقاً دالة بين التركيب 24نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )

ويمكن لمباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق تأثيره في P.S النسجي في تأثيره عمي 
 التالي: ىنيكوم، كريب، أنسجة معكوسة.ك LSDضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

 E.COLIتأثير عوامل الدراسة عمي  -سابعاً 
( لتأثير عوامل الدراسة  (N – Way ANOKA(: تحميل التباين الأحادي في  اتجاه 25جدول )

 E.COLIعمي 
مصدر 
 التباين

 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجاتالحرية مجموع المربعات

نسبة 
 تخمصالمس

40.111 3 13.370 .148 .930 

نوع خامة 
 الخيط

25.722 2 12.861 .142 .868 

التركيب 
 النسجي

1787.556 2 893.778 9.892 .001 

   90.351 28 2529.833 تباين الخطأ
  35 4383.222 الكمي

 ( إلي أن:25تشير نتائج جدول )
 .E.COLIعمي لا يوجد فرق دال إحصائيا بين نسبة المستخمص في تأثيرىا  .1
 .E.COLIلا يوجد فرق دال إحصائيا بين نوع خامة الخيط في تأثيرىا عمي  .2
( بين التراكيب النسجية  في 0.01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) .3

 .E.COLIتأثيرىا عمي 
 وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  

Y= 66.750+ 0.311X1 + 0.875 X2 – 6.500 X3  
R2= 0.423   ، R = 0.650 

 وعوامل الدراسة المختمفة. E.COLIوىو يمثل ارتباط طردي بين 
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 E.COLI(: المتوسطات والانحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي 26جدول )
 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط المستويات المتغيرات

نسبة 
 المستخمص

 4 11.74 55.22 )جم/لتر( 50
 2 11.57 56.22 )جم/لتر( 75

 1 11.34 58.00 )جم/لتر( 100
بدون كيتوزان  100
 ومثبت

55.67 11.94 3 

 نوع خامة الخيط
 3 6.35 55.08 تنسل
 1 11.40 56.92 بامبو
 2 15.03 56.83 فبران

 التركيب النسجي
 2 12.01 59.50 أنسجة معكوسة

 1 6.64 62.83 ىنيكوم
 3 6.90 46.50 كريب

  

 
 E.COLI(: المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي 7شكل )

 -( نستخمص ما يمي :7( والشكل )26من الجدول )
 E.COLIيمكن ترتيب المتوسطات لتأثير عوامل الدراسو عمي 

لتر يمية  \جم100نسبة المستخمص وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي :  -1
 لتر .\جم50كيتوزان ومثبت  ثم  بدون100لتر ثم \جم75

نوع خامة الخيط وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي : بامبو  يمية  فبران  -2
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 ثم تنسل.
التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات كالتالي : ىنيكوم  يمية  -3

 أنسجة معكوسة ثم  كريب .
مية المستخمص عمي ( أنو بزيادة ك7( ، )6( ، )5( ،)4من الملاحظ في الأشكال )

سطح الخامة تزداد مقاومتة لنمو الميكروبات بغض النظرعن طبيعة الميكروب ونوع 
الخامة والتركيب النسجي وىذا يوضح أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في 

 لمستخمص قتل الميكروب .امكونات
)أقل  LSDتبار ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اخ
 (.27فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في جدول )

 

)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 27جدول )
 E.COLIبين التركيب النسجي عمي 

 
( م= 1أنسجة معكوسة )

59.50 
( م= 2ىنيكوم )

62.83 
 46.50( م= 3كريب )

( 1أنسجة معكوسة )
 59.50م= 

 3.3333 13.0000* 

( م= 2ىنيكوم )
62.83 

  16.3333* 

( م= 3كريب )
46.50 

   

 0.01*دالة عند مستوي 
( انو يوجد ىناك فروقاً دالة بين التركيب 27نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )

كيب النسجي وفق تأثيره في ويمكن لمباحثة ترتيب التر E.COLIالنسجي في تأثيره عمي 
 كالتالي: ىنيكوم، أنسجة معكوسة، كريب. LSDضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
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 ثامناً : تقييم الجودة الكمية للأقمشة المنتجة تحت البحث:
تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملائمتيا لمغرض الوظيفي، 

مة خيط المحمة، التركيب النسجي، نسبة لاختيار أنسب عوامل الدراسة )نوع خا
متعدد المحاور ليعبر عن  Radar Chartالمستخمص( وذلك باستخدام أشكال الرادار 

تقييم الجودة الكمية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بتحويل نتائج قياسات الخواص 
الإختبارات من  المقاسة إلي قيم مقارنة، حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل

      المقاسة
 

 ( نتائج تقيم الجودة  لاختبارات الأقمشة تحت البحث28جدول )
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 ( معامل الجودة الكمية  لأفضل العينات في تقييم الجودة8شكل )
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 معامل الجودة الكمية  لأقل العينات في تقييم الجودة (9شكل )

 
 ( نستخمص ما يمي :9(،)8( والأشكال الرادارية رقم )28من الجدول )

نسجي ىنيكوم  ونسبة % وبتركيب  100أن القماش المنتج من خامة خيط تنسل 
ىو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة وذلك بمعامل   100مستخمص %

% .وذلك في عدم وجود الكيتوزان بينما كان القماش المنتج من خامة 84.75جوده 
بدون كيتوزان ومثبت ىو  100خيط بامبو وبتركيب نسجي كريب  ونسبة مستخمص 

 %.63.28ة وذلك بمعامل جودة الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاس
 :توصيات البحث

عمل دراسة تطبيقية مقارنة بين التراكيب النسجية المستخدمة تحت البحث  -1
والمعالجة ضد نمو ونشاط البكتريا لتحديد انسبيا من حيث خواص الراحة 

 المطموبة 
 التوسع في عمل الدراسات الميتمة بتطبيق التكنولوجيا النظيفة والأمن بيئياً  -2

 وخاصة المعالجات الطبيعية 
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التوسع في عمل الدراسات الخاصة  بالتجييز والمعالجات للأقمشة السميموزية   -3
لإكسابيا خواص جديدة بغرض نحو السوق المحمي وتحقيق المنافسة في 

 السوق العالمي .
 :المراجع

م( :" أسس التجييز الدائم للأقمشة 2006إبراىيم محمد إبراىيم محمود ) .1
ية المستخدمة في صناعة خيام النوم والستائر والناموسيات لإكسابيا القطن

خاصية مقاومة الحشرات . ، رسالة ماجستير ، كمية الفنون التطبيقية ، جامعة 
 حموان .

م( :" اكساب الأقمشة السميموزية 2007اسماء سامى عبد العاطى سويمم ) .2
ة فى الملابس الجاىزة المنتجة ببعض التراكيب البنائية المختمفة و المستخدم

خواص العناية السيمة بطريقة أمنة بيئيا ، رسالة دكتوراة ، كمية التربية النوعية 
 ، جامعة طنطا .

م( :" انتاج أقمشة بمواصفات 2011الشيماء صلاح محمد محروس ) .3
وتجييزات طاردة لمبعوض باستخدام مواد أمنة بيئيا ، رسالة دكتوراة ، كمية 

 جامعة المنوفية . الاقتصاد المنزلى،
م( :" دراسات فى النسيج " دار الفكر 2005أنصاف نصر ، كوثر الزغبى ) .4
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