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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  :مقدمة
 تقدم لنا الحركات الفنیة المعاصرة في مجال النسیج كل یوم أعمال فنیة

، مستخدماً فیها الفنان النساج الخامات والتقنیات جدیدة، تتمیز بالفرادة والإبداع
هائى لالهام الفنان تعد الخامة مصدر لا ن و ،المبتكرة للتعبیر عن أعمال جدیدة

أبعاداً حقیقیة خامة السطحیة وخصائصها فقد تعطى الوان ال ،ونقطة انطلاق
 تمیزها عن غیرها من الخامات والتى تعد الخطوة الحقیقیة التى ،مرئیة وملموسة

   .التى تمثل بدایات  العمل النسجى
ویختار الفنان خاماتة التى یستخدمها فى عملة بناء على معطیات الخامة 

  : یاتى  لك من خلال ماذو  هالجمالیة التى یمكن ان تحققها ل
 صلاحیة الخامة بما یتصف من امكانیة التكوین الفنى المطلوب - ١

  .كاحداث تاثیر ملمسى  اواضاءة
لون الخامة وتعدد الوانها قبل وبعد المعالجة الكمیائیة وارتباطها  - ٢

 .بالتركیب النسجى

وفتح  اللمعان فى الخامة و نعومة سطحها  وارتباطها بالتركیب النسجى - ٣
ل النسیج الیدوى من خلال استخدام خامة الجوت باب التجریب فى مجا

التى تعتبر من  اهم الالیاف اللحائیة و ثانى الالیاف النباتیة بعد القطن 
  .من حیث كمیة الانتاج 

ز مع استخدام خیوط ویتم دلك من خلال تطبیقات حدیثة على نول البروا
دف اظهار لحمات بتركیب متتعددة وبتقنیات نسجیة متنوعة بهالجوت كسداء و 

  ما بها من قیم تشكیلیة 
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  :وتم اختیار خامة الجوت لما یلى 
  .انها خامة زهیدة الثمن بالنسبة للخامات النسجیة الاخرى  - ١
ا المصانع الخاصة لغزلها خامة بیئیة متعارف علیها انشاءت من اجله - ٢

 .و نسجها

الالوان الطبیعیة للخامة ما بین الاصفر الفاتح أو الرمادى أو البنى  - ٣
 .یمكن طرحها برؤیة جدیدة فى مجال النسیج الیدوى  الذى المصفر  

قابلیة الخامة لتغیر لونها بسهولة سواء باضافة بعض الصباغات علیها  - ٤
د الكیماویة بطریقة سهلة ستخدام بعض المواااو بازالة لونها الاصلى ب

 .و بسیطة

   :مشكلة البحث
فترة السابقة لاحظت خامة فى الال هذه من خلال تجارب الباحثة على 

اسالیب متنوعة یمكن ان تحقق قیم ا تم نسجها بتقنیات و ذخامة الجوت ا :ان
تتساءل فیما یلى  لهذاتشكیلیة جمالیة یستفاد منها فى اثراء المشغولة النسجیة 

یوط الجوت تثرى المشغولة كیف یمكن تحقیق قیم تشكیلیة  متنوعة بخ -
  .النسجیة

  :اهداف البحث
التخانات  والهیئات  ذات تشكیلیة مبتكرة بخیوط الجوت   ایجاد حلول

  . قیم تشكیلیة فى المشغولة النسجیةالالوان المختلفة لتحقیق تاثیرات جمالیة و و 
  :اهمیة البحث

البرواز لاتاحة الفرصة استخدام خامة غیر مالوفة فى تسدیة نول  -



                         
  

  
                    

٢٦٧ 
 

 

  
  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  .للتجریب والابتكار فى مجال النسیج الیدوى
تحویلها الى  مة بیئیة متوفرة باسعار رخیصة و االاستفادة من خ -

  نسجیة  تحمل قیم جمالیة لة مشغو 
بین الخامات المتنوعة التقلیدیة  استخدام أسلوب الدمج والتولیف -

المختلفة في المشغولة  وغیر التقلیدیة، وبین الأسالیب النسجیة
مشغولات  النسجیة الواحدة یتیح مداخل تجریبیة متعددة لإنتاج

  .المعاصرغیر تقلیدیة تستند على الاتجاهات الفكریة للفن نسجیة 
إنتاج مشغولات نسجیة مبتكرة باتجاهات فنیة معاصرة باستخدام  -

  . لخامة الجوت  إمكانات الأسالیب النسجیة المختلفة
  :فروض البحث

تكون مصدراً جدیداً یؤدي دوراً بارزاً في  یمكن أنخامة الجوت  -
ثرائها شكلاً ومضموناً  معاصرةتشكیل المشغولة النسجیة ال   .وإ

یساهم في إثراء  لخامة الجوت الامكانیات الشكلیة واللونیة  توظیف -
یثري الجوانب و .النسجیة بالعدید من القیم التشكیلیة الفنیة المشغولة
  .الابتكاریة

  :حدود البحث
  :یرتكز البحث الحالى على استخدام مایلى 

للحصول على ) كسداء ولحمة(لمختلف التخانات ا استخدام خیوط الجوت دات
  .مشغولة نسجیة مبتكرة 
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  :الاطار النظرى :اولا
  امكانیتها التشكیلیة دراسة لخامة الجوت ومواصفتها وخصائصها و  -
  اتیة ذتحلیل التجربة ال -

  : الاطار التطبیقى: ثانیا
المختلفة  الابعاد ات ذاتیة باستخدام الانوال البسیطة ذاجراء التجربة ال .١

التقنیات النسجیة لاختیار ما یتناسب منها فى تنفید التراكیب و  مخداباست
 :التجربة ومنها 

  هو مشتقات١\١تركیب النسجى السادة ال -

 هتركیب النسجى المبردى و مشتقاتال -

  الخیوط مختلفه تخانات  باستخدام تركیب نسجى  -
  تركیب نسجى ناتج عن اختلاف برم الخیوط    -
صریین فى عصور ما قبل الاسرات ان الم ]١[كر سلیم حسن ذی

  "ات الالیاف المختلفة فى صناعة المنسوجات ذاستعملو النباتات 
  : وتنقسم الالیاف الى قسمین وهما  - 
الیاف  –الیاف الالحبال –الیاف النسیج ( التقسیم على اساس الاستعمال : اولا

الیاف  –الیاف صناعة الورق  - الیاف الستائر –الفرش والمفروشات 
  )لاغراض الاخرى ا

  ) الیاف صناعیة  –الیاف طبیعیة ( التقسیم على اساس المورفولوجى :  ثانیا
   :الیاف نبات الجوت كخامة نسجیة - 

یزرع  وهو) جهوت و معناها متلبد ( اشتق لفظ الجوت من كلمة هندیة 
وقد ادخل الجوت حدیثا فى  ]٢[حامد محمود البلقانى (بكثرة فى الهند والصین 
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) ١(كما یظهر فى الشكل رقم . هم وانشئ المصانع لغزل١٩٦٢عام مصر 
  :یزرع منة فى مصر نوعان و 
    ch. capsularisكوكورس كابولارس  - ١
 ch. olitoriusتوریس یكوكورس اول - ٢

ویتمیز وهو محصول صیفى یقطع و یعطن وهو اخضر كالكتان 
ا، وتصل عندما تبلغ الشجرة عمر سنت بألیافه وهو من فئة الشجریات ین تقریبً

من الأوراق، وتؤخذ الأغصان وتوضع تحت  إلى طول مناسب، تُقطع وتُجرد
ا تستخرج من تحت  ، ثم بعد)الطمي(الماء وتطمر بالطین  قرابة العشرین یومً

المصنوعات، كالحبال والأحذیة الحقائب  الطین وتغزل ویصنع منها العدید من
لمعان ونعومة السطح، إلا أنها تفقد والأقمشة الخشنة تمتاز ألیاف الجوت بال

والجوت سریع العطب في الجو الرطب بسبب نمو البكتیریا . بالتخزین لمعانها
  . من الرطوبة%  ١٤والعفن، ویحتفظ الجوت في الأحوال العادیة بمقدار 

  
             

یظهر نبات الجوت اثناء الزراعة وبعد التصنیع) ١( شكل رقم 
http://www.barbaraberkdesigns.com نقلا عن
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  :الخواص الطبیعیة لخامة الجوت
تتمیز الخلیة بجدارها  فى صفتها الغزلیة و ذهتعتبر الیاف الجوت ممتا - ١

  .و قناتها البیضاویة المقطع كالسمی
، البنى المصفرن الجوت ما بین الاصفر والفاتح والرمادى و یختلف لو  - ٢

یقبل وللجوت لمعة طبیعیة و  ،ویتوقف اللون على میاة التعطین
  الصباغة بشكل جید جدا 

ام فى المتانة لعدم انتظ هتختلف الیافالجوت اقل متانة من الكتان و  - ٣
  سمك جدارها 

  :الخواص  الكیمیائیة لخامة الجوت 
أكثر مقاومة  الا أنهالجوت الالیاف النباتیة فى خواصة الكیمیائیة  هیشب

  .هللتلف بالفطریات عن كل من القطن و الكتان لارتفاع نسبة اللجنین ب
وهناك مجموعة من العوامل التى لها تاثیر كبیر على اثراء جمالیات المظهر 

  .)]٢[حامد محمد البلقانى (ة بخیوط الجوتذللمشغولة النسجیة المنف السطحى
  :اولا العوامل التطبیقیة

  )صفتها  –نوع الخامة ( عوامل مرتبطة بالخامة  - ١
 :عوامل مرتبطة بالتقنیة ومنها - ٢

  .برم الخیوط وعدد البرمات هاتجا -
 .تخانات ونمر الخیط -

 .ء فى السداء او اللحمة كثافة الخیط سوا -

 .الخیط قوة شد  -
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  :ثانیا العوامل التطبیقیة
  .دقة ونعومة خامة الجوت - ١
احداث تضلعات جمالیة على  - ٢

جة اختلاف سطح المنسوج نتی
سمك جدار خیوط الجوت 

مها كسداء ولحمة ااستخدو 
فتعطى تاثیر ملمس واضح فى 
اجزاء مختلفة دات البرم العالى 

اء الاخرى بجانب ضعف الاجز 
 )  ٢(شكل رقم  .قلیلة البرم

    
                             

  
قابلیة خامة الجوت للتجمع خیوط السداء واللحمة مكونة مساحات فرغیة 
جمالیة تعطى تاثیر جمالى على سطح المشغولة النسجیة فضلا عن القیم 

وى فى استخدام خیوط ز الملمسیة التى یمكن الحصول علیها من البرم وال
) ٣(واللحمة كما یظهر فى شكل رقم ى السداءمبرومة بجانب الخیوط المزویة ف

صناعة او الاضافة لاعادة   الاختزالالى التجریب بحثا عن التبسیط أو  والنزعة
الوان لتشكیلیة من خطوط و عندها كل العلاقات االاشكال بصورة جدیدة تنصهر 

ابتكار ات جدة وجمال و ذومسافات  للوصول الى عمل نسجى یحمل صفات 
التسدیة التسدیة فى عدة اتجاهات مختلفة و  عنطى ناتجا خ افاحدث تنوع

  )٤(كما یظهر فى الشكل رقم رت العمل المنفد فنیا وجمالیا المضافة التى اث

   النسجیة للمشغولة الىالجم المظهر على واثره الجوت خیوط برم اختلاف یظهر) ٢( رقم شكل
 /http://media-cache-ec0.pinimg.com عن نقلا
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 السداء خیوط للتجمع یظهر)   ٣( رقم شكل
  جمالیة فرغیة مساحات مكون واللحمة

 :gohn and susan hamamura عن نقلا

1978,woven works ,all rights 
reserved, u.s.a 

 مبتكرة نسجیة مشغولة یظهر)  ٤(  رقم شكل
 الشكل عن بعیدة الجوت خامة باستخدام

 إلى واختزاله  النسجیة  للمشغولة التقلیدى
 اعتماد التقلید، عن بعیدًا صیاغتها یعاد اشكال

 جوتلل الفني التكوین

 عن نقلا

http://contesimmoraux.tumblr.com 
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 :الجوت لخامة التشكیلیة الامكانیة 

  .ملامس متنوعة  - ١
 .تباین الاسطح  - ٢

 .قیم لونیة مختلفة  - ٣

 .فراغات جمالیة  - ٤

  تنوعة الملامس الم-١
عید الحصاد اختلاف مو الك بذلحصول على ملمس مختلف للجوت و یمكن ا

لغرض الحصول %  ٥٠حیث یجمع محصول الجوت عندما تصل نسبة الثمار 
  . تكون الالیاف اكثر خشونة كلما تاخرت مواعید الحصادعلى الیاف جیدة و 

    تباین الاسطح  -٢
لك عدم مقدرة ذتیة و ینتج عن تعتبر خلایا الجوت اصغر خلایا  الالیاف  النبا

ات ذغزل الجوت الى خیوط رفیعة  لدا یتم نسج الیاف الجوت الى خیوط 
التشكیل  به ویظهر )٥(شكل رقم  .انات مختلفة حتى فى الخیط الواحدتخ

اللحمة مما المختلفة من خلال تعاشق السداء و ات التخانات ذباستخدام الخیوط 
وحدة التصمیم  رغم وحدة اللون وساعد اختیار احدث نوع من التناغم و التنوع و 

من تحقیق وحدة العمل و بالتالى تحقیق قیم فنیة  ١\١التركیب النسجى السادة 
البنائیة التشكیلیة الهامة  الخط من العناصر"یعد و داخل المشغولة  و خطیه

هندسیا یعرف بانة الاثر الناتج من تحرك نقطة فى مسار فهو یمتد "فهو 
  )٥(اسماعیل شوقى "یس لة عرض او عمق طولیا ول



                         
  

  
                    

٢٧٤ 
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  قیم لونیة مختلفة  -٣

على خلاف معظم الالیاف النباتیة الاخرى یتمتع الجوت بالوان طبیعیة تتدرج 
 الذىتستعمل بلونها الطبیعى فاتح والبنى المصفر والرمادى و بین الاصفر ال

  )٦(شكل رقم  .هدرجة نضجى حسب نوع النبات و یتمیز باللمعان والنعومة عل
  

  
  

  

  

  

  

  

) ٥( رقم شكل  
الجوت لخیوط المختلفة التخانات یظهر  

 gohn and susan  عن نقلا
hamamura: 1978,woven works 

,all rights reserved, u.s.a 

 والرمادى المصفر والبنى الفاتح الاصفر بین  الجوت خامة فى اللون تتدرج  یظهر )٦( رقم شكل

 /http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/imagemanager عن نقلا
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  فرغات جمالیة -٤
تنتج الفراغات الجمالیة من تعاشق السداء واللحمة فى زوایا مختلفة حسب 

جمالیة و تشكیلیة  اطبیعة الخامة و درجة مرونتها و لیونتها مما یعطى قیم
و توزیع متجانس لف أتكامل و تمن خلال "تؤدى الى اثراء المشغولة الفنیة   
من من الوحدات البسیطة و المركبة التى  هبین عناصر الفراغ النسجى بمافی
و  هلف معتمد على دینامیتیة التكوین و تدرجأتتحاور و تتداخل فى شمول و ت

  )  ٧(شكل ).]٣[  - هند فؤاد اسحاق "(   هتنوع

 

 

 

 

  

 

  

  

دمها ى یشكل مجموعة من المفردات التشكیلیة التى یستخذوهو ال
تعد الصورة الاولى من خلال التصمیم و  ،النساج فى بناء مشغولتة النسجیة

المسبق  للعمل والفراغ أحد عناصر العمل النسجي یمثل قیمة تشكیلیة جمالیة 
عند سقوط الضوء علیه، أو بتغییر زاویة الحقیقي أو ء كان الفراغ الداخلي اسو 

السداء خیوط تجمع من الناتجة الجمالیة الفراغات یظهر) ٧(  رقم شكل  
 http://faculty.qu.edu.qa/hfoadishak/photogallery/photo عن نقلا
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شكال كشكل جدید له طبیعته ، وقد یشترك الفراغ الداخلي مع الأسقوط الضوء
  . ])٤[امل سمیر شرف( لیصبح في علاقة مرتبطة داخل العمل النسجي 

تى من خلال تخطیط مسبق من حیث وضع تصمیمات أالقیم ت هكل هد
قبل التنفید فى اطار امكانیة الخامة التشكیلیة التى تمیزها عن غیرها والتى یتم 

المربع  الدائرى و ( المختلف ه تطبیقها على نول البرواز البسیط بأشكال
  ) ٨، ٧(كما یظهر فى الشكل رقم ) ٠٠٠٠٠٠والمستطیل 

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

          
  
  
  

                          

 على تطبیقها یظهر)   ٧(  رقم شكل
المختلفة بأشكاله البسیط النول  

 عن نقلا
http://img0.liveinternet.ru/im

ages/attach/ 

 على تطبیقها یظهر)   ٨(  رقم شكل
  المختلفة بأشكاله   ائرىالد النول

  عن نقلا
  http://media-cache- 

ak0.pinimg.com/ 
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

   :اجراء التجربة التطبیقیة للبحث
على نول مت الباحثة بعمل  مشغولات نسجیة بأشكال مختلفة قاوقد 

ت خیوط السداء علیها بطرق واتجاهات المختلفة ثم شد هالبرواز البسیط باشكال
لاءم ، وحسب الأداء النسجي الخاص الذي یتمختلفة حسب الرؤى الخاصة بها

استخدمت خامة الجوت  والتقنیات والتركیب ، ثم مع التعبیر الحر لكل مشغولة
السداء  من خلال مهارات وصیاغات فنیة وتشكیلیة النسجیة  لعمل اللحمات و 

  . ة والجمالیة فى  الأعمال الفنیةلإبراز القیم الفنی

وقامت الباحثة باستخدام بعض الصیاغات التشكیلیة لخیوط السداء 
حیث استخدمت أسالیب جدیدة لشد الخیوط حیث أخذت اتجاهات مختلفة 
وأعطت إیحاء بالحركة على نول البرواز البسیط  المنفذ علیها المشغولات 

  . النسجیة 

  : حورینوارتكز تنفیذ الأعمال على م
الجمالیة  التي تجعل العمل ل في تحقیق القیم الفنیة و یتمث: المحور الاول

ا ذالنسجي مترابط في كل الأوجه باستخدام العناصر الفنیة كالفراغ والحركة منف
  .بخامة الجوت

یتمثل في الصیاغات التشكیلیة والتقنیات النسجیة المرتبطة : المحور الثانى 
بخامة الجوت على  ذاتحدث به متغیرات شكلیة المنف ببناء العمل النسجي لكي
  .المختلفةه نول البرواز البسیط باشكال
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  المشغولة النسجیة الأولي
  : الوصف التنفیدیة  للمشغولة 

  .نوا البرواز البسیط  -:النول المستخدم  -
 .خیوط الجوت دات التخانات المختلفة  -:خامة التسدیة  -

لخامة الطبیعى مع درجات اللون البنى لون ا - :اللوان خیوط  السداء  -
 و البیج 

 . ١\١الجوبلان و السادة  - :الاسلوب النسجى  -

اعتمد على التصمیمات التجریدیة لعناصر من  - :التصمیم النسجى  -
 . الطبیعة 

  :توصیف المشغولة النسجیة 
ات ذالمشغولة استخدمت الباحثة التولیف بین خیوط الجوت  ذهفى ه   

یة المستخدمة یناسب المجموعة اللون الذىالسلك المعدنى ة و الدرجات المختلف
وتحقق وحدة العمل  .المختلفة هالتىیغلب علیها البنى بدرجاتفى داخل المشغولة و 

السادة سجى یعتمد على تقنیات الجوبلان و النسجى من خلال استخدام اسلوب ن
١\١ .  

  :القیم التشكیلیة المحققة داخل المشغولة 
بدرجات لونیة ذه و تنفی ١\١دام التركیب النسجى السادة لقد ساعد استخ

ات المساحات المختلفة لاحداث تنوع على سطح المشغولة مما ادى ذمتقاربة 
غولة العدید من القیم الملمسیة الى تنوع فى عنصر الخط فاكسب المش

  .الجماليو 
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  

                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 الاولى النسجیة  المشغولة
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  : المشغولة الثانیة
  : الوصف التنفیدیة  للمشغولة

  .البرواز البسیط  لنو  -:النول المستخدم  -
 .ات التخانات المختلفة ذخیوط الجوت  -:خامة التسدیة  -

 لون الخامة الطبیعى مع درجات اللون البنى  -:اللوان خیوط  السداء  -

لحمات المضافة الاعتماد على اسلوب ال -:الاسلوب النسجى  -
 .  لمكرمیة او 

اعتمد على التصمیمات التجریدیة لنباتات من   -:التصمیم النسجى  -
 . الطبیعة 

  :توصیف المشغولة النسجیة 
التراكیب  ناتجة عنفى هدة المشغولة استخدمت الباحثة قیم ملمسیة    

غرز درجات المختلفة والسداء المضاف و بین خیوط الجوت دات الالزخرفیة 
عة اللونیة المستخدمة فى الشكل والارضیة  المجمو الدى یناسب لمكرمیة ا

وتحقق وحدة العمل النسجى من خلال  .والتىیغلب علیها درجات  الغامق والفاتح
  . ١\١استخدام اسلوب نسجى یعتمد على تقنیات الجوبلان و السادة 

  :القیم التشكیلیة المحققة داخل المشغولة 
استخدام منتظم الامتدادات و اللقد ادى التنوع فى استخدام النسیج غیر 

من العمل الى تكوین اشكال خطیة  نتج عنه العدید سفلى المكرمیة بالجزء ال
تخدام التركیب النسجى من التاثیرات الملمسیة التى ظهرت بوضوح  نتیجة  اس

ات المساحات المختلفة لاحداث تنوع ذة بدرجات لونیة متقاربة ذتنفیالزخرفى  و 
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

ادى الى التنوع الملمسى  فاكسب المشغولة العدید من  على سطح المشغولة مما
  .القیم الملمسیة و الجمالي

  

  

                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 الثانیة النسجیة  المشغولة
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

   :المشغولة الثالثة
  : الوصف التنفیدیة  للمشغولة 

  .نول البرواز البسیط  -:النول المستخدم  -
 .خیوط الجوت  -:خامة التسدیة  -

 .لون الخامة الطبیعى  -:خیوط  السداء ألوان  -

و .٢\٤ ٣\٣، ٢\٢اعتمدت على السادة الممتد   - :الاسلوب النسجى  -
 . السداء المضاف و اللحمات المضافة 

اعتمد على التصمیمات التجریدیة لوحدات نباتیة  -:التصمیم النسجى  -
 . بشكل مبسط  

  :توصیف المشغولة النسجیة 
الجمالیة بوضوح من خلال  التولیف  القیمفى هدة المشغولة تحققت    

تقنیات السداء وط الجوت دات الدرجات المختلفة والتراكیب النسجیة و بین خی
الدى یناسب المجموعة اللونیة دث توافق بین الشكل والارضیة مما اح

ها لون الخامة الطبیعى الغامق التىیغلب علیالمشغولة و  المستخدمة فى داخل
سجى من خلال استخدام اسلوب نسجى اعتمدت ة العمل النوتحقق وحد .والفاتح

  .اللحماتوالسداء المضاف و  .٢\٤ ٣\٣، ٢\٢على السادة 
  :القیم التشكیلیة المحققة داخل المشغولة 

والسداء  .٢\٤ ٣\٣، ٢\٢لقد ساعد استخدام التركیب النسجى السادة     
ع على سطح لاحداث تنو المضاف واللحمات وتنفیدة بلون الخامة الطبیعى 

المشغولة مما ادى الى تنوع فى عنصر الخط فاكسب المشغولة العدید من القیم 
نتیجة لستخدام خیوط الجوت دات التخانات المختلفة فاحدث الجمالي الملمسیة و 
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

ایقاع و توازن بین مساحة الشكل المنفد و الارضیة المنفدة باسلوب النسیج 
  .داخل المشغولة النسجیة فاعطت قیم فنیة و جمالیة   ٤\١السادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الثالثة النسجیة  المشغولة  
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  : المشغولة الرابعة 
  : الوصف التنفیدیة  للمشغولة   

  .البرواز البسیط  لنو  -:النول المستخدم  -
 خیوط الجوت  -:خامة التسدیة  -

 ) الغامق و الفاتح ( لون الخامة الطبیعى  -:اللوان خیوط  السداء  -

سداء المضافة و اللحمات اللحمات الحرة و ال - :الاسلوب النسجى  -
 .  ٢\٢المضافة و السادة 

اعتمد على التصمیمات التجریدیة لعناصر من  -:التصمیم النسجى  -
 . الطبیعة 

  :توصیف المشغولة النسجیة 
التقنیة من طرق الاداء و  لفى هدة المشغولة تحقق التنوع فى ك   

التولیف بین   ةستخدام اللحمات الحر االشفافیة ب رالمستخدمة  لتحقیق عنص
   ٢\ ٢الممتدالتركیب النسجى السادة ات الدرجات المختلفة و ذخیوط الجوت 

غلب التى ییة المستخدمة فى داخل المشغولة و ى یناسب المجموعة اللونذال
وتحقق وحدة العمل النسجى من خلال استخدام  .علیها درجات الغامق والفاتح

  .قاع الخطى للحمات الحرة یاسلوب نسجى یعتمد على الحركة الایهامیة للا
بالاضافة الى السداء المضاف واللحمات المضافة التى اكدت على 

 یاجمال الیة اضفت بعدیشكتاحداث تناغم بین الشكل والارضیة مما احدث قیم 
  .ة یخیوط الجوت ذعل سطح المشغولة المنف

  :القیم التشكیلیة المحققة داخل المشغولة 
النسجى اللحمات الحرة و السداء المضافة و  لقد ساعد استخدام الاسلوب -
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

 .  ٢ا٢ الممتد اللحمات المضافة و السادة

ات المساحات المختلفة لاحداث تنوع على سطح ذبدرجات لونیة متقاربة  ذهتنفیو 
المشغولة مما ادى الى تنوع فى عنصر الخط فاكسب المشغولة العدید من القیم 

  .الملمسیة و الجمالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 الرابعة النسجیة  المشغولة
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  :لمشغولة الخامسةا
  : الوصف التنفیدیة  للمشغولة 

  .البرواز البسیط لنو  -:النول المستخدم  -
 .یوط الجوت دات التخانات المختلفةخ -:خامة التسدیة  -

الطبیعى مع درجات اللون البنى  لون الخامة - :اللوان خیوط  السداء  -
  .البیج والاصفرو 

والسادة الممتد  ١\١ نسیج خلایا النحل والسادة -:الاسلوب النسجى  -
 . كلا الاتجاهین

اعتمد على التصمیمات التجریدیة لعناصر من  -:التصمیم النسجى  -
 . الطبیعة  وتحویلها الى مجموعة من الخطوط 

  :توصیف المشغولة النسجیة 
ات ذالمشغولة استخدمت الباحثة التولیف بین خیوط الجوت  ذه فى ه 

بشكل  یناسب   ةمنتصف المشغول ىل فاسلوب خلایا النحالدرجات المختلفة و 
التى یغلب علیها البنى یة المستخدمة فى داخل المشغولة و المجموعة اللون

وتحقق وحدة العمل النسجى من خلال  .درجاتة الغامق والفاتح والاصفرب
  . ١\١استخدام اسلوب نسجى یعتمد على تقنیات خلایا النحل  و السادة 

  :المشغولة  القیم التشكیلیة المحققة داخل
و نسیج خلایا النحل  ١\١لقد ساعد استخدام التركیب النسجى السادة 

ات مساحات متداخلة لاحداث تنوع  واندماج ذبدرجات لونیة متقاربة  هو تنفید
ن  مما ادى الى تنوع فى عنصر الخط یعلى سطح المشغولة بین الاسلوب

  الجماليغولة العدید من القیم الملمسیة و فاكسب المش
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخامسة النسجیة  المشغولة
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  المشغولة النسجیة السادسة 
  : الوصف التنفیدیة  للمشغولة

  .البسیط  نول البرواز -:النول المستخدم  -
 .خیوط الجوت -:خامة التسدیة  -

لون الخامة الطبیعى مع درجات اللون البنى  - :اللوان خیوط  السداء  -
 و البیج 

السداء و   ١\١ السادةاسلوب النسیج الزخرفى  و  -:نسجى الاسلوب ال -
 .المضاف 

اعتمد على التصمیمات التجریدیة لعناصر من  - :التصمیم النسجى  -
 . الطبیعة 

  :توصیف المشغولة النسجیة 
ف بین خیوط الجوت بلونه المشغولة استخدمت الباحثة التولی ذهفى ه 
وفى ، )مثلث( ى على شكل انصاف معینات واسلوب النسیج الزخرفالطبیعى 

ة ذیظهر شكل مجسم لمجموعة من الخطوط النسجیة المنف المنتصف الشكل
یة التى تتكون من المتشابك فى تناغم مع الخلفباسلوب السداء المضاف و 

وتحقق وحدة العمل النسجى من خلال استخدام اسلوب نسجى  .تجمعات السداء
  .١\١رفى وتوازن المساحات النسجیة  والسادة یعتمد على تقنیات الاسلوب الزخ

  :التشكیلیة المحققة داخل المشغولة  القیم
بین خیوط التولیف و  ١\١دام التركیب النسجى السادة لقد ساعد استخ

الزخرفى على شكل انصاف معینات  اسلوب النسیجالجوت بلونه الطبیعى  و 
ات المساحات المختلفة لاحداث تنوع على سطح المشغولة ذمتقاربة ) مثلث(
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

غولة العدید من القیم الملمسیة فاكسب المش مما ادى الى تنوع فى عنصر الخط
  الجماليو 

 السادسة النسجیة  المشغولة
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  المشغولة النسجیة السابعة  
  : الوصف التنفیدیة  للمشغولة 

  .البرواز البسیط  نول -:النول المستخدم  -
 خیوط الجوت دات اللون الفاتح و الغامق  -:خامة التسدیة  -

  لون الخامة الطبیعى مع درجات اللون -:اللوان خیوط  السداء  -

والشبكیة و السداء  ٤\٤الممتد الجوبلان و السادة  -:الاسلوب النسجى  -
 المضاف 

اعتمد على التصمیمات التجریدیة لعناصر من  -:التصمیم النسجى  -
 . الطبیعة 

  :توصیف المشغولة النسجیة 
ات ذالمشغولة استخدمت الباحثة التولیف بین خیوط الجوت  ذه فى ه   

فة الى لعمل الارضیة  بالاضا ٤\٤نسیج السادة الدرجات المختلفة اسلوب ال
اغم بین مساحات السداء المضافة تناغم لونى وتنالشبكیة مما احدث ایقاع و 

فى داخل  ٤\٤ السادة الممتد حركة الخیوط المزدوجة لاحداث التركیب النسجىو 
وتحقق وحدة العمل النسجى من خلال استخدام اسلوب نسجى یعتمد ، المشغولة
   .٤\٤السادة الشبكیة  و  اتعلى تقنی

  :القیم التشكیلیة المحققة داخل المشغولة 
بدرجات  هتنفیدو  ٤\٤الممتد السادة  لقد ساعد استخدام التركیب النسجى

ات المساحات المختلفة لاحداث تنوع على سطح المشغولة مما ذلونیة متقاربة 
الملمسیة  غولة العدید من القیمادى الى تنوع فى عنصر الخط فاكسب المش

  .الجماليو 
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  

  

  

  

  

  

  

  

  :توصیات و مقتراحات
  -: لقد خلصت هذه الدراسة الى بعض التوصیات و مقتراحات  من اهمها 

تكون مصدراً جدیداً یؤدي دوراً بارزاً في  یمكن أن خامة الجوت  - ١
ثرائها شكلاً ومضموناً  تشكیل المشغولة النسجیة المعاصرة   .وإ

یساهم في إثراء  لخامة الجوت اللونیة الشكلیة و  الامكانیات  توظیف - ٢
یثري الجوانب و .النسجیة بالعدید من القیم التشكیلیة الفنیة المشغولة
  الابتكاریة

 السابعة النسجیة  المشغولة
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

التجریب فى استخدام الخامات توصى الباحثة بمداومة البحث و  - ٣
  .فادة منها فى مجال النسیج الیدوىالطبیعیة للاست

التكعبیة وغیرها ثاثیریة و المدارس الحدیثة مثل الالاستفادة من فلسفة  - ٤
 . فى بناء تصمیمات تعتمد على الخامات الطبیعیة بالوانها المختلفة

تعتمد على الخامات أیجاد حل جدید ومختلف وبعید عن المألوف  - ٥
 .بإطار جمالي ونفعي في أن واحدالطبیعیة 

یحتاج تدریس  ما الأخذ بالاتجاهات الفنیة الحدیثة، لمواكبة التجدید فی - ٦
  . الیدوي كغیره من مجالات الفنون التشكیلیة النسیج

بین الخامات المتنوعة التقلیدیة وغیر  استخدام أسلوب الدمج والتولیف - ٧
المختلفة في المشغولة النسجیة  التقلیدیة، وبین الأسالیب النسجیة

مشغولات نسجیة غیر  الواحدة یتیح مداخل تجریبیة متعددة لإنتاج
  .المعاصرالفكریة للفن  تقلیدیة تستند على الاتجاهات

إنتاج مشغولات نسجیة مبتكرة باتجاهات فنیة معاصرة باستخدام  - ٨
  . لخامة الجوت إمكانات الأسالیب النسجیة المختلفة
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  وتالج خيوط باستخدام اليدوي للنسيج مبتكرة نسجية صياغات

  : المراجع
  . ٥٨ص –الطبعة الثالثة   ١٩٤٠" مصر القدیمة "سلیم حسن  - ١
، الطبعة الخامسة" محاصیل المصریة زراعة ال"حامد محمد البلقانى  - ٢

   ٥٦٠مطبعة العلوم ص 
 تطبیقات حدیثة لتحقیق مامسیة باستخدام التقنیات" هند فؤاد اسحاق  - ٣

، الوریة المنفذة على نول البرواز، ماجستیر، كلیة تربیة فنیة، جامعة حلوان
١٩٩٠.  

تحقیق قیم تشكیلیة للمشغولة النسجیة باستخدام "امل سمیر احمد شرف  - ٤
 .٢٠٠٤جامعة حلوان ، ،ة فنیة  كلیة تربی، ماجستیر" خیوط الجوت 

اسسة فى الفن و التصمیم وعناصرة  ،٢٠٠١:اسماعیل شوقى اسماعیل  - ٥
 . ١٤٤ص ،زهراء الشرق ،الطبعة الثانیة  ،التشكیلى

  
  :المواقع الالكترونیة المستخدمة

- http://www.barbaraberkdesigns.com 
- http://media-cache-ec0.pinimg.com/ 
- gohn and susan hamamura: 1978,woven works 

,all rights reserved, u.s.a 
- http://contesimmoraux.tumblr.com 
- h p://uqu.edu.sa/files2/ ny_mce/plugins/image

manager/ 
- http://faculty.qu.edu.qa/hfoadishak/photogallery

/photo  
- http://img0.liveinternet.ru/images/attach 


