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لجة بالتنعيم عمى الخواص الفيزيقية لأقمشة الهنيكوم السميموزية " تأثير نسب الخمط والمعا
 المستخدمة فى ملابس السيدات "

 اعداد
 د/ أسماء سامى عبد العاطي سويمم

 مدرس الملابس والنسيج بقسم الإقتصادالمنزلي
 جامعة طنطا  –كمية التربية النوعية 

 ممخص البحث :
حسين خواص تلك الأقمشةة ومهيةن همومةة الملمةس تستخدم مواد التطرية في أقمشة الملببس لت

أتهةةن   وتمةةويض مةةواد التطريةةة الطبيميةةة متةةا الزيةةوت والشةةموع والمةةواد الدىهيةةة والتةة  أزيةةا ممظميةةن
تحظةةة  حنليةةةن  عمليةةةنت التح،ةةةيرب وتمتبةةةر الأليةةةن  السةةةليلوزية أجتةةةر الأليةةةن  الهسةةة ية اسةةةتيلبجن ب و 

لةةك ذالمةةنملين فةة  م ةةنا تطةةوير وتحسةةين الأقمشةةة و خةةواص الأقمشةةة بمهنيةةة مجت ةةة لةةد  البةةنحتين و 
وعلة   ، لك لتحقية  عهرةر المهنفسةة مةس الأسةوا  المنلميةةذللئي ن  بمتطلبنت الاستخدام الهيةنى  وجة

 تيةنممنل لةك بمةد ذ الخواص ال يزيقية لأقمشة اليهيجوم السةليلوزية وا البحث بدراسة ذلك فقد إىتم ىذ
 .  ة لخيط اللحمةوبنستخدام هسب خلط مختل بنلتهميم

 لك بنلموار نت التنلية :ذتم إهتنج الأقمشة السليلوزية المستخدمة بنلبحث و  *
 هوع خيط اللحمة : *
   42/4% همرة 011جتنن -
 و الطر  الم توح .ذغزا  04/0% همرة 011قطن -
 حيث تم استخدام هسب خلط مختل ة لخيط اللحمة جنلآتي :*
% قطن : 71-3% جتنن             47% قطن : 57-4  % قطن                   0-011
 % جتنن011-7% جتنن         57% قطن : 47-2% جتنن         71
 غزا حلقي .  42/0% همرة 011وتم استخدام هوع واحد من الخنمنت لخيط السدا  وىو : قطن *
 وجنن الترجيب الهس ي المستخدم ىهيجوم) خلبين الهحا ( . *
 قمشةة المهت ة تحت البحث بنستخدام تلبتة أهواع من المهممنتتم ممنل ة الأ*
 ( PE400ب  ي بي سيليجون ب سيدجوسوفت  NI ليومين ) 
لةك لتحديةد أهسةب هسةبة خلةط لخةيط اللحمةة وأهسةب مةندة ذو  لك تم إ را  الإختبنرات المممليةذ بمد -

 . لتحسين الخواص الوظي ية للؤقمشة السليلوزية تهميم
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ه الإختبارات تم تطبيق الأسموب الإحصائي المناسبب وتقيبيم الجبودة ذعمى نتائج ه*بعد الحصول 
 ه النتائج وقد توصمت الدراسة الى النتائج التالية :ذهالكمية ل

 بهسبة خلط لخيط اللحمة الأقمشة غير الممنل ة بمندة تهميم والمهت ة -0
 . 597.29بمسنحة متنلية  لكذو ى  الأف،ا بنلهسبة  للخواص الوظي ية المقنسة % جتنن( 011) 

% 71والمهت ة بهسبة خلةط لخةيط اللحمةة ) PE400سيدجوسوفت الأقمشة الممنل ة بمندة تهميم  -4
 بمسةةةةةنحة متنليةةةةةة لةةةةةكذو ب % جتةةةةةةنن( ىةةةةةي الأقةةةةةا بنلهسةةةةةبة للخةةةةةواص الوظي يةةةةةة المقنسةةةةةة 71قطةةةةةن: 

443.57. 
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Abstract 

Softeners are used in clothing fabrics to improve the properties of 

these fabrics such as smoothness, and to compensate the natural softening 

material like :oils , waxes and fatty substances , which removed most of 

them during the preparations ,cellulosic fibers are more fiber textile 

consumption , and are currently the properties of fabrics carefully intense 

among researchers and practitioners in the field of development and 

improvement fabrics in order to fulfill the requirements of the end use , as 

well as to achieve an element of competition with global markets . 

Therefore this research has been interested in studying the physical 

properties of Honey comb cellulosic fabrics after softening processing 

using different mixing ratios of weft. 

 

Study procedure included: 

*The production of cellulosic fabrics for research according to following 

specifications: 

*Type of the weft: 

-100% linen. No.: 24 / 2               

-100% cotton open end spinning No.: 12 / 1. 

*Where wefts of different mixed ratios are used as follows: 

1- 100% cotton.                            2- 75% cotton & 25% linen.                 

3- 50% cotton & 50% linen.  4- 25% cotton & 75% linen.         

5- 100% linen. 

*Type of the warp: 

Using one type of raw materials: 100% ring spinning cotton No.: 24 /1    

* Honey comb weave. 

  

* Were treated fabrics produced under the search using three types of 

softeners (Leomin NI, GB Silicon, and Sydeco soft PE400). 
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- After it has been conducting laboratory tests in order to determine the 

most appropriate mixing ratio of weft and soften the most suitable material 

to improve the functional properties of cellulosic fabrics. 

 

* After getting the results of these tests have been applied appropriate 

statistical method and evaluate  the overall quality of the results of this 

study has come to the following conclusions : 

 

1 - Untreated fabrics produced by mixing weft (100 % linen) are the best 

for the functional properties of the measured and the area is ideal 597.29. 

 

2 - Fabrics treated with Sydeco soft PE400 produced by mixing weft (50 % 

cotton, 50% linen) are the least for the functional properties of the 

measured, and that area is ideal 443.57 
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 المقدمة :
تمتبر الألين  السليلوزية أجتر الالين  الهسة ية اسةتيلبجن ب وتتجةون أسنسةن  مةن السةليلوز وىةو 

ات أرةا ذنلقطن والجتةنن أو محةورة جيمينىيةن  ج المجون الرىيس  للهبنتب وى  إمن من مردر طبيم 
 ( 4115.)أسمن  سنم : سليلوز 

ريةةة ب وىةةو مةةن أقةةدم الأليةةن  الطبيميةةة اسةةتخدامن  حيةةث يحتةةا المرجةةز ذوالقطةةن مةةن الأليةةن  الب
( لمةةن يتميةةز بةةو مةةن خةةواص 4101الرىيسةة  بةةين الأليةةن  فةة  رةةهنعة الأقمشةةة )ولا  زيةةن المنبةةدين:

عمةةنر و ل ميةةس أهةةواع الملببةةس فيةةو هةةنعم الملمةةس و مةةري  فةة  الاسةةتممنا ت ملةةو مهنسةةب لجنفةةة الأ
 .لك لامترنرو المر  بسيولة جمن لو مقنومة عنلية للبحتجنك ذو 

ويمتبر الجتنن أوا وأقدم الألين  الهس ية استخدامن  وىو يل  القطةن فة  الأىميةة وعلة  الةرغم 
ن روا يةن بةا علة  المجةس ف ة  السةهوات الأخيةرة ه الألين  إلا أهين لم ت قد شةيىن  مةذمن قدم ممرفة ى

 :.Shah,J,N)جنن ىهنك هيو،ن  للبىتمنم بنلجتنن واىتمنمن  متزايدا  من أسوا  المو،ة المنلمية بو 
ب وأليةن  الجتةنن أقةو  مةن أليةةن  القطةن ولجةن الاسةتطنلة بيةةن ،ةمي ة والجتةنن مةن الأليةةن   (2004

تميةةز أليةةن  الجتةةنن بمةةدم و ةةود أ  التةةوا ات بمجةةس مةةن ىةةو تب وتاللحنىيةةة التةة  تهةةتا مةةن سةةن  الهبةةن
مو ةةود بةةنلقطن وتمتةةنز الأقمشةةة المهسةةو ة مةةن خيةةوط رفيمةةة مةةن الجتةةنن بمقنومتيةةن للجرمشةةة )رحةةنب 

(. وأقمشةةة الجتةةنن مةةن الأقمشةةة الراقيةةة هظةةرا  للئهتةةنج المحةةدود لأليةةن  الجتةةنن وارت ةةنع 4101محمةةد: 
 تنن مجنهة مرموقة بين الألين  الطبيمية هتي ة الأسبنب الآتية :سمره ب ومؤخرا  إحتلت ألين  الج

 الات نه إل  إهتنج الألين  الطبيمية بدلا  من اهتنج الألين  الرهنعية .*
 إهتنج الملببس المرهوعة من الجتنن مسنيرة للمو،ة .*
 إهتنج ألين  الجتنن أجتر رداقة للبيىة من ألين  القطن .*

 ( 4104) ديهن الحسيه  :                                                  
وتسةةةةتخدم مةةةةواد التطريةةةةة لةةةةبمض أهةةةةواع الأقمشةةةةة جةقمشةةةةة الملببةةةةس لتحسةةةةين همومةةةةة الملمةةةةس 

أتهةةن   وتمةةويض مةةواد التطريةةة الطبيميةةة متةةا الزيةةوت والشةةموع والمةةواد الدىهيةةة والتةة  أزيةةا ممظميةةن
 عملينت التح،ير.

 (0890)أحمد فؤاداله منو :                                         
وحنليةةةن  تحظةةة  خةةةواص الأقمشةةةة بمهنيةةةة مجت ةةةة لةةةد  البةةةنحتين والمةةةنملين فةةة  م ةةةنا تطةةةوير 

لك لتحقيةة  عهرةةر المهنفسةةة مةةس ذلةةك للئي ةةن  بمتطلبةةنت الاسةةتخدام الهيةةنى  وجةةذوتحسةةين الأقمشةةة و 
 (4101)أما رنبر:     الأسوا  المنلمية .
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جبيةةةرة فةةة  حيةةةنة جةةةا فةةةرد حيةةةث ترتةةةد  لأسةةةبنب عديةةةدة بم،ةةةين فسةةةيولو    أىميةةةة وللملببةةةس
حمنية ال سم والراحة وبم،ين لأسبنب ه سية فنلملببس تلمب دورا  ف  استقرار وتبنت م يوم بغرض 

ات حيث أن الملببس ى  أجتةر الأشةين  اهمجنسةن  لأسةلوب الحيةنة جمةن تمتبةر وسةيلة تمبيةر  منليةة ذال
إخ ن  عيةوب ال سةد وابةراز محنسةهوبجمن أهيةن أقةرب مةنيحيط ب سةم الإهسةنن  وفهية حيث تسنعد عل 

 ( 4112)مروة ابراىيم: في  تمد بمتنبة ال لد التنه  للبهسنن .       
وللملببةس أي،ةن  أىميةة فة  التمةنر  والتمةنيز الا تمةنع  بةين أفةراد الم تمةس ب جمةن تسةيم فةة  

 نرتين والتمييز بين الأ هنس البشرية .      التمنر  بين الشموب والح نظ عل  تراتين وح،
 ( 4101) راهدا خير  : 

تةةةتير هسةب الخلةط والممنل ةةة بةنلتهميم علةة  ا البحةةث بدراسةة ذفقةةد اىةتم ىة وبنباء عمببى ماسببق
 . الخواص ال يزيقية لأقمشة اليهيجوم السليلوزية المستخدمة ف  ملببس السيدات

 
 مشكمة البحث :

 ية :تتضح فى التساؤلات الآت
 ىا تؤتر هسب الخلط لخيط اللحمة عل  الخواص ال يزيقية للؤقمشة المهت ة ؟ -0
 من ىو تةتير الممنل ةة بنلتهميم عل  الخواص الوظي ية للؤقمشة تحت البحث ؟ -4
 من ال ر  ف  الخواص بين الميهنت غير الممنل ة و الميهنت الممنل ة بنلتهميم ؟ -3
 

 أهمية البحث :
 لبحث فى الآتى :تتمخص أهمية ا

تحديةةد هسةةبة الخلةةط المتلةة  بةةين القطةةن والجتةةنن فةة  خةةيط اللحمةةة والاسةةت ندة بمميةةزات جةةا مهيمةةن  -0
 وبنلتنل  يهمجس عل   ودة الأقمشة المهت ة .

تحديةةد مزايةةن وعيةةوب المهممةةنت تحةةت البحةةث حتةة  يةةتم مراعنتيةةن عهةةد إختيةةنر المةةهمم المهنسةةب  -4
 ة ممجهة .للبستخدام بمن يحق  أقر  ج ن 

تحسةةين خةةواص الأقمشةةة السةةليلوزية فةة  ظةةا الممةةا الةةداىم والمسةةتمر للبرت ةةنع بمسةةتو   ودتيةةن  -3
 ومهنفستين ف  السو  المحل  والمنلم  وف  ظا الات نه إل  استخدام جا منىو طبيم  .

مةةةةن الأقمشةةةةة بنلمسةةةةتو  والموارةةةة نت المطلوبةةةةة  مرةةةةنهس الملببةةةةس ال ةةةةنىزةتغطيةةةةة احتين ةةةةنت  -2
وخنرةةة المرةةنهس المنملةةة فةة  م ةةنا الترةةدير ممةةن يةةؤد  إلةة  احت ةةنظ تلةةك المرةةنهس  ىيةةنلمملب

 أسوا   ديدة .لك جسب ذبةسوا  ترديرىن وج
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 أهداف البحث :
 تتمثل أهداف البحث فى محاولة التوصل إلى  :

أهسب هسبة خلط لخيط اللحمةة تحقة  أف،ةا خةواص وظي يةة للؤقمشةة السةليلوزية المهت ةة تحةت  -0
 ث .البح

أهسةةةب مةةةندة تهمةةةيم تحقةةة  أف،ةةةا خةةةواص فيزيقيةةةة وج ةةةن ة لممليةةةة الممنل ةةةة للؤقمشةةةة السةةةليلوزية  -4
 المهت ة تحت البحث.

ال ةةرو  بةةين المهممةةنت المسةةتخدمة لممنل ةةة الأقمشةةة السةةليلوزية المهت ةةة تحةةت البحةةث ومقنرهتيةةن  -3
 بنلأقمشة غير الممنل ة بنلتهميم .

 فروض البحث :
 الفروض التالية :يقوم البحث عمى 

و دلالةةةةة احرةةةةنىية بةةةةين هسةةةةب خلةةةةط خةةةةيط اللحمةةةةة والخةةةةواص الوظي يةةةةة للؤقمشةةةةة ذيو ةةةةد فةةةةر   -0
 السليلوزية المهت ة تحت البحث .

و دلالةةةة احرةةةنىية بةةةين هةةةوع مةةةندة التهمةةةيم والخةةةواص ال يزيقيةةةة للؤقمشةةةة السةةةليلوزية ذيو ةةةد فةةةر   -4
 المهت ة تحت البحث .

 مصطمحات البحث :
ى  مواد تستخدم لتحسين خواص الأقمشة خنرة الملمس حيث تجسب الألين   بالتنعيم : المعالجة

 ( 4112) ايمنن حنمد :   الطراوة والهمومة وتقلا من ت مدىن .  
  بةةةو خيةةةوط السةةةدا  واللحمةةةة تجةةةون ارت نعةةةنت ذيطلةةة  إسةةةم اليهيجةةةوم علةةة  القمةةةنش الةةةالهنيكبببوم : 

 ( 4101) ولا  زين المنبدين :   . واهخ ن،نت وتشبو ف  مظيرىن خلبين الهحا 
ىة  جةا مةن يرتديةو الإهسةنن لسةتر  سةمو وتغطيتةو بةهواعيةن المختل ةة الداخليةة والخنر يةة  الملابس : 

 ( 4115) السيده خير  :     ومجملبت الزيهة .        
 البموزة :

ح أو فةة  فتةةرة البلةةوزة ملةةبس حريمةة  ترتةةد  فةة   ميةةس فرةةوا السةةهة ب مهيةةن منيرتةةد  فةة  فتةةرة الرةةبن
 المسن  ب وتختل  خنمة القمنش تبمن  للوقت والمهنسبة .

 ( 4115) السيده خير  :                                                 
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 حدود البحث :
 اقتصر البحث عمى :

% 71% قطةن :71) -% جتةنن(47% قطةن :57) –% قطن(011هسب خلط لخيط اللحمة: )-0
 1% جتنن(011)  -% جتنن(57% قطن :47) -جتنن(

  PE400) ي بي سيليجون ب سيدجوسوفت ب NIليومين مواد التهميم :  ) -4
 1ترجيب هس   :  اليهيجوم )خلبين الهحا( -3
 1الملببس الخنر ية للسيدات ) البلوزات (-2

 منهج البحث :
 ا البحث المنهج التجريبى التحميمى .ذيتبع ه

 الدراسات السابقة :-1
 دراسات المتعمقة بالألياف السميموزية والتطورات الحديثة فى معالجتها :أولًا: ال

 ( : 0212*دراسة أمل صابر سعيد ) 
فةة  تحسةةين خةةواص الأقمشةةة  (FRC-30-45)ه الدراسةةة تةةةتير اسةةتخدام مةةندة الت ييةةز ذتهنولةةت ىةة

هسةب الممةنيير القطهية والمخلوطة واجسنبين خنرية مقنومة الإحترا  ومن خةلبا الدراسةة تةم تحديةد أ
لةةةك علةةة   ةةةودة المهةةةتا الملبسةةة  ومةةةد  ملب متةةةو ذلتلةةةك الأقمشةةةة لمقنومةةةة الإحتةةةرا  ودراسةةةة تةةةةتير 

 للغرض الوظي   .
 ( : 0210*دراسة رانيا محمد أحمد ) 

ه الدراسةةةة إلةةة  دراسةةةة تةةةةتير اسةةةتخدام الأشةةةمة متهنىيةةةة القرةةةر علةةة  الخةةةواص الوظي يةةةة ذىةةةدفت ىةةة
لوزية المستخدمة ف  الم روشنت المهزلية ب جمن أشنرت الدراسةة إلة  وخواص الربنغة للؤقمشة السلي

 .  الدراسة عل  ترجيب هس   ىهيجومالتطورات الحديتة ف  اهتنج القطن والجتنن ب وتم تطبي
 ( : 0227*دراسة أسماء سامى عبد العاطى ) 

بت ييزىةةةةن  لةةةةكذه الدراسةةةةة إلةةةة  التورةةةةا إلةةةة  أهسةةةةب أدا  وظي ةةةة  للؤقمشةةةةة السةةةةليلوزية و ذىةةةةدفت ىةةةة
لةةةك بنسةةةتخدام حمةةةض ذوممنل تيةةةن ،ةةةد الت مةةةد بمةةةواد رةةةديقة للبيىةةةة للحةةةد مةةةن التلةةةوث البيىةةة  وتةةةم 

 . م%2 م % ب ىيبوفوس نيت الروديوم 4 م % ب حمض الستريك بترجيز 4السجسيهك بترجيز 
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 ( : 0212*دراسة رحاب محمد عمى ) 
لةك ذشة الملببس الجتنهية والمخلوطةة و ه  الدراسة إل  تحقي  أف،ا الخواص الوظي ية لأقمذىدفت ى

بممنل تين بنستخدام إهزيم السليليز حيث تتميز الإهزيمنت بةهين محةددة الوظي ةة بنلا،ةنفة لأهيةن  مهةة 
 ه الدراسة لمميزات خلط الجتنن / القطن .ذبيىين  . وتمر،ت ى

 ( : 0212*دراسة ولاء زبن العابدين السيد ) 
خدام البلبزمن البنردة لممنل ة الأقمشة القطهية المخلوطة عل  الخواص ه الدراسة تةتير استذتهنولت ى

ه الأقمشةةة بنسةةتخدام ذالوظي يةةة لملببةةس الأط ةةنا ب وتورةةلت الدراسةةة إلةة  أن الممنل ةةنت الأوليةةة ليةة
البلبزمن البةنردة أد  إلة  تحسةين الخةواص بشةجا جبيةر ب وجةنن التةةتير الأف،ةا للبلبزمةن علة  خنمةة 

 و الطر  الم توح وبترجيب هس   ىهيجوم . ذةسلوب الغزا القطن المهتا ب
 ثانياً: الدراسات المتعمقة بالمعالجة بالتنعيم :

 ( : 0226*دراسة إيمان حامد محمود ) 
تهنولت الدراسة تةتير اختلب  هسبة الخلط والت ييز الهينى  لخنمت  الحرير الطبيم  والبةول  اسةتر  

جةةرت الدراسةةة أن أسةةنليب الت ييةةز بةةنلتهميم ذس ال ةةنىزة ب وقةةد علةة  خةةواص الأدا  الةةوظي   للملببةة
تشةةةما: التهمةةةيم الميجةةةنهيج  وىةةةو أقةةةدم طةةةر  التهمةةةيم ب التهمةةةيم الحيةةةو  وىةةةو أحةةةدث طةةةر  التهمةةةيم ب 

 والتهميم الجيمينى  ويستخدم عل  مد  واسس للتهميم.
 ( : 0228)  *دراسة ايمان حامد محمود، لميباء ابراهيم أحمد ،نجبدة ابراهيم ماضبى

ه الدراسة تةتير عمليت  الغسيا والتهميم عل  خواص الأقمشة المخلوطة حرير طبيم  مس ذتهنولت ى
 بول  استر . 

 0/0تم ا را  الإختبنرات المملية عل  التراجيب الهس ية البسةيطة ) سةندة  وفى الدراستان السابقتان
 )ت البحث بمندة ت ييز ،د الجرمشةة مهتظم ( ب وتم ممنل ة الأقمشة تح 7ب أطلس  4/3ب مبرد 

FIXAPRET )  جمن تم استخدام مندة واحدة للتهميم وى  السيليجون وتم ا،نفتين لمحلوا الت ييز ب
 ،د الجرمشة حيث تم استخدامين لبمض الميهنت .

 ثالثاً : الدراسات المتعمقة بالملابس الخارجية لمسيدات :
 ( : 0212*دراسة راندا خيرى محمد ) 

ه الدراسةةةة برهةةةنما ارشةةةند  لاتةةةرا  القةةيم ال منليةةةة لملببةةةس السةةةيدات ومجملبتيةةةن بنسةةةتخدام ذولةةت ىةةةتهن
 الطبنعة اليدوية والتطريز ب وأشنرت الدراسة ال  التقسيم المنم لملببس المرأة الخنر ية .
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 ( : 0227*دراسة السيده خيرى عفيفى ) 
لل تيةةةةنت فةةةة  المرحلةةةةة ال نمميةةةةة بةةةةبمض  تهنولةةةةت الدراسةةةةة موارةةةة ة استرشةةةةندية للملببةةةةس الخنر يةةةةة

 جرت الدراسة الملببس الخنر ية ذمحنفظنت الو و البحر  ب و 
 ) البلوزة ( ب ترهي  وموار نت الملببس الخنر ية تبمن  ل ترة ارتداىين ب أىمية ارتدا  الملبس .

 ( : 0212*دراسة نها يوسف عبد العظيم ) 
ج  ديد يتهنسب ذيت الحريم  بطريقة بروفيل  لاعداد همو ج ال نجذه الدراسة إل  تقويم همو ذىدفت ى

 وال سم المرر .
 التعقيب عمى الدراسات السابقة :

 تم اختينر تلك الدراسنت السنبقة هظرا  لارتبنطين بمو،وع البحث من حيث :
الاىتمةةةنم بنلأليةةةن  السةةةليلوزية وبخنرةةةة القطةةةن والجتةةةنن جوهيةةةن أليةةةن  طبيميةةةة وتسةةةتخدم برةةةورة -0

 ة ف  الرهنعنت الهس ية .أسنسي
التمةةةر  علةةة  الت ييةةةز بةةةنلتهميم ب تقسةةةيم مةةةواد التهمةةةيم ب أىميةةةة مةةةواد التهمةةةيم ب أسةةةنليب الت ييةةةز -4

 بنلتهميم .
التمةةر  علةة  الملببةةس الخنر يةةة للسةةيدات )البلةةوزة( ب الخنمةةنت المسةةتخدمة للبلةةوزة ب موارةةة نت -3

 الملببس الخنر ية حسب فترات ارتداىين .
 لبحث الحالى عن الدراسات السابقة فى:واختمف ا

 استخدام أهواع متمددة من المهممنت بدلا  من مهمم واحد فقط ب وممرفة تةتير جا مهيم .-0
 استخدام مواد التهميم مه ردة ولم يستخدم محلوا ت ييز ،د الت مد .-4
نن ( بةةدلا  مةةن الأليةةن  تطبيةة  الممنل ةةة بةةنلتهميم علةة  الأليةةن  الهبنتيةةة السةةليلوزية ) القطةةن والجتةة -3

 الحيواهية البروتيهية ) الحرير الطبيم ( مس الألين  الرهنعية الترجيبية ) البول  استر ( .
دراسةةة تةةةتير المهممةةنت المختل ةةة علةة  ازالةةة الإتسةةنخ بومقنومةةة التمةةز  بنلإ،ةةنفة إلةة  الخةةواص -2

 الوظي ية الآخر .
 لتراجيب الهس ية البسيطة .الترجيب الهس   المستخدم ىو اليهيجوم وليس ا-7

 التطورات الحديثة للألياف السميموزية المستخدمة تحت البحث :
 أولًا : التطورات الحديثة فى القطن : 

ىةةو أحةةد الات نىةةنت الينمةةة حنليةةن  فةة  إهتةةنج القطةةن ب وىةةو هظةةنم  يعتبببر انتبباج القطببن العضببوى-0
طةةةةن بشةةةةرط تةةةةوافر هظةةةةنم وشةةةةروط للبهتةةةةنج يرةةةةل  لأ  مةةةةن أرةةةةهن  القطةةةةن ولأ  مهطقةةةةة تهةةةةتا الق

 ( 4100ا الإهتنج .) رحنب  ممة : ذالممنملبت الزراعية والاهتن ية الموتقة والممتمدة لي
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لادخنا بمض ال يهنت المقنومة للآفنت ف  القطن متا ادخةنا  ةين  استخدام الهندسة الوراثية -4
BT نمة تقتةا الحشةةرات ة سةا ال ةين يهةتا مةةندذمةن بمةض أهةواع البجتريةةن لخلبيةن هبةنت القطةةن وىة
لةةةك بةةةدون اسةةةتخدام مبيةةةدات جيمينىيةةةة ب جمةةةن ذ  علةةة    الهبنتةةةنت و ذديةةةدان اللةةةوز ( التةةة  تتغةةة)

  يةةتم ذاسةةتخدمت اليهدسةةة الوراتيةةة فةة  اهتةةنج القطةةن الم،ةةو  الملةةون ب ويقرةةد بةةو القطةةن الةة
الحرةةوا تلويهةةو أتهةةن  زراعتةةو داخةةا التربةةة الزراعيةةة حيةةث يةةتم  مةةس المحرةةوا بمةةد التةجةةد مةةن 

علةة  در ةةة اللةةون المطلوبةةة ب متةةا القطةةن الملةةون الطبيمةة  بةةنللون  الأرةة ر لإهتةةنج الملببةةةس 
الجةةةنج  لل ةةةيش وبةةةنللون الأزر  لإهتةةةنج الملببةةةس ال يهةةةز واسةةةمة الاهتشةةةنر مةةةس تةةةوفير تجةةةنلي  

 1(4115الربنغة . ) راهين محمد : 
ك التجهولو ين عل  الأقمشة إهتنج أقمشةة استخدام تجهولو ين الهنهو )الهنهومتر(ب ومن تطبيقنت تل -3

لك إهتةةنج أقمشةةةة ذقطهيةةة مقنومةةة للبقةةس والرواسةةةب الدىهيةةة بنلإ،ةةنفة إلةة  تحسةةةين متنهتيةةن ب وجةة
اتيةةن  سةةوا  مةةن الاتسةةنخنت المنديةةة أو حتةة  مةةن مين مةةة ال طريةةنت ليةةن وحمنيةةة ذتهظةة  ه سةةين 

ب وأي،ةةةن   (W.A Daoud: 2007)مسةةةتخدميين مةةةن ،ةةةرر الأشةةةمة فةةةو  البه سةةة ية.   
اسةةتخدمت تجهولو يةةن الهةةنهو فةة  إهتةةنج البهطلوهةةنت ال يهةةز المقنومةةة للسةةواىا والةةدىون والأوسةةنخ 

 (A. Naik: 2007)ف،لب  عن عدم تةترىن براىحة ال سم .
 ثانياً :التطورات الحديثة فى الكتان : 

التلةوث البيىة  متةا  تترجز بمض الأبحنث عل  تحسين عملية التمطين لألين  الجتنن لتقليا مشةنجا
تآجا التربة وتلةوث الميةنه ب وترجةز الأبحةنث الأخةر  علة  احةلبا أليةن  الجتةنن محةا أليةن  الز ةنج 
ف  عملينت الرهنعة للمواد المرجبة بنستخدام ألين  الجتنن القريرة ب وقد تم اهتنج أقمشة  يهز من 

يةةة اليةةوا  ممةةةن ذالرطوبةةة وه ن خلطةةنت القطةةن والجتةةنن أتهةةن  عمليةةة الغةةزا والتةةة  تميةةزت بنمترةةنص
 (4104يحق  خواص الراحة الملبسية للؤقمشة الجتنهية . )راهين محمد: 

 خمط القطن / كتان : 
ه الخلطةة تسةيا عمليةة ذالدراسنت الحديتة علة  الجتةنن رجةزت علة  خلةط القطةن بنلجتةنن حيةث أن ىة
لك يحسةن مةن متنهةة ذوجةامترنص الرطوبةة مةن ال سةم أجتةر تةلبث مةرات مةن اسةتخدام القطةن فقةط 

يةة ذالأقمشة وقةوة تحمليةن جمةن أهةو يحةنفظ علة  بةرودة ال سةم وسةيولة امترةنص الرطوبةة وي مةا ه ن
ب وتتةةتر خةواص الأقمشةة المخلوطةة مةن  (Bliss, R. M.: 2005)اليةوا  للملببةس أف،ةا وأسةرع 

أهةو لايو ةد هةوع مةن الأليةن  القطن والجتنن تةتيرا  جبيرا  بنلهسبة المىوية لجا مهين ف  الخلطة ب حيث 
ه الخلطةةةةة ت مةةةةس بةةةةين مميةةةةزات القطةةةةن والجتةةةةنن )أسةةةةمينن ذالهسةةةة ية ي مةةةةس جةةةةا المزايةةةةن ممةةةةن  فةةةةنن ىةةةة

 لك هحرا عل  أقمشة تتميز بنلآت :ذ( ب وب4112اسمنعيا: 
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  تزيد هسبة المروهة حيث أن ألين  الجتنن قليلة المروهة وألين  القطن مرهة 
 جتنن .التقليا من خشوهة ألين  ال 
 .( 0212) رحاب محمد : إهخ نض التمن حيث أن ألين  الجتنن مرت مة التمن 

 التركيب النسجى المستخدم تحت البحث :
يمتبةةةر الترجيةةةب الهسةةة   مةةةن أىةةةم عهنرةةةر الترجيةةةب البهةةةنى  التةةة  ليةةةن تةةةةتير مبنشةةةر علةةة  الأقمشةةةة 

(بواليهيجةةوم ىةةو 4118د :المهت ةةة وتةةةت  أىميةةة التراجيةةب الهسةة ية بمةةد عهرةةر الخنمةةة )شةةيمن  عةةوا
 الترجيب الهس   المستخدم ف  البحث.

 نسيج الهنيكوم ) خلايا النحل ( :
  بو خيوط السدا  واللحمة تجون ارت نعةنت واهخ ن،ةنت وتشةبو ذيطل  اسم اليهيجوم عل  القمنش ال
دين : ا الهةةوع مةن القمةةنش يمةتص الرطوبةةة بسةرعة .) ولا  زيةةن المنبةةذفة  مظيرىةةن خلبيةن الهحةةا ب وىة

 ( ويهقسم ال  : 4101
   لخلبينه تةتيرات مميزة عل  و ي  القمنش ذىو الهسيا الالهنيكوم العادى:-أ

ا ير ةس ذا الهسةيا تجةون الخلبيةن بةنرزة وأجتةر و،ةوحن  علة  و ةو واحةد وىةذىةالهنيكوم برايتبون : -ب
ة علة  السةط  .)رحةنب فين أتهن  تجوين التشيي ة الطوليةذإل  استخدام خيوط سميجة يتم ادخنلين أو ق

 (  4100 ممة : 
 استعمالات أقمشة الهنيكوم :

ات الترجيب الهس   البسيط ف  أغراض الت  ي  متا فوط المطبخ ذتستخدم أقمشة خلبين الهحا  -
. 
أمن خلبين الهحا الزخرفية فتستخدم ف  أقمشة ملببس السيدات هظرا  لامترنرين الرطوبة بسيولة  -
 (4101)رحنب محمد :     واجيت.لك التنيورات والذوج
جمةةن تسةةتخدم أقمشةةة خلبيةةن الهحةةا فةة  اهتةةنج أغطيةةة الأسةةرة ) الجوفرتةةنت ( والم ةةنرش وبمةةض أهةةواع -

 ( 4101) ولا  زين المنبدين :    لك تستخدم ف  عما البلوزات . ذفوط المنىدة وج
 التجهيز بالتنعيم :

خدم لتحسةين خةواص الأقمشةة خنرةة الملمةس : ىة  مةواد تسةت Softenersمواد التهميم أو التطريةة 
حيةةةث تجسةةةب الأليةةةن  الطةةةراوة والهمومةةةة وتقلةةةا مةةةن ت مةةةدىن ) ايمةةةنن حنمةةةد ب لميةةةن  ابةةةراىيم ب ه ةةةدة 

( ب وتممةةا علةة  تشةةحيمين وتقلةةا الاحتجةةنك بةةين جةةا مةةن الأليةةن  وبم،ةةين ب جمةةن  4119ابةةراىيم : 
لأسنسةةة  للمةةةهمم ير ةةةس إلةةة  قدرتةةةو علةةة  تحسةةن مةةةن خةةةواص الاهسةةةداا ب الإرتةةةدا  وغيرىةةةن. والتةةةتير ا

                           (  4112) ايمنن حنمد : ات طبيمة شحمية عل  سط  القمنش . ذتجوين طبقة رقيقة 



 

 

-    722  -  

    علوم التربية النوعيةالمجلة العلمية ل
 الأول( )العدد

 تقسيم مواد التنعيم :
( ب 0890تستمما مواد التطرية إمن مه ردة أو مخلوطة بمواد ت ييةز أخةر  ) أحمةد فةؤاد اله مةنو : 

 نعيم تبعاً لطبيعتها الكيميائية الى : وتنقسم مواد الت
 مواد تهميم غير أيوهية .   -4    مواد تهميم أيوهية .  -0
 بة ذمواد تهميم جنتيوهية جن-2  مواد تهميم جنتيوهية   -3
 مواد تهميم مترددة . -7
 مواد تهميم خنرة وتهقسم إل  مواد تهميم عديد الإتيلينب ومواد تهميم سليجوهية -2

 لتنعيم المستخدمة تحت البحث :مواد ا
 مواد تنعيم غير أيونية :

ى  من أجتر المواد شةيوعن  فة  الاسةتخدام ب حيةث تزيةد مةن قةوة التمةز  للؤقمشةة ومقنومةة الإحتجةنك 
ومقنومةةة الجرمشةةةب ولقةةدرتين المنليةةة علةة  مقنومةةة التغيةةر فةة  اللةةون )الإرةة رار( خنرةةة عهةةد در ةةنت 

ات مقنومة محدودة لمملينت التهظي  ذورات والغبنر ب إلا أهين ذين للقنالحرارة المنلية ولمدم امترنر
 والغسيا ب وى  تمط  ملمس شحم  للؤلين  وتستخدم ف  ممنل ة الأقمشة المبي،ة .

 مواد تنعيم عديد الاثيمين :
ات أدا  عنل  من حيةث الملمةس وتحسةين جةلب  مةن مقنومةة الاحتجةنك ذى  مواد شنىمة الاستخدام ب 

لك عمليةةةة الحينجةةةة ب ولجهيةةةن لاتتحمةةةا عمليةةةة الجةةة  وتسةةةنعد علةةة  امترةةةنص ذز  والمتنهةةةة وجةةةوالتمةةة
 الاتسنخ .

 مواد تنعيم سميكونية :
ه المةةةواد تحسةةن مةةةن خةةةواص ذىةة  مةةةن أجتةةر المةةةواد شةةةيوعن  فةة  الاسةةةتخدام جمهممةةةنت للؤقمشةةة ب وىةةة
 ن .  الراحة والملمس ومقنومة الت مد والمظيرية والخواص الميجنهيجية وغيرى

  ( 4112) ايمنن حنمد : 
 الملابس الخارجية :

ىةة  تلةةك الأرديةةة التةة  ترتةةد  خةةنرج المهةةزا ب وفةة  المهنسةةبنت المختل ةةة طةةواا سةةنعنت الهيةةنر والليةةا 
 ( 4115) السيده خير  :      وعل  مدار السهة .  

 أنواع ملابس المرأة الخارجية :
 داىين ال  :تتهوع ملببس المرأة الخنر ية تبمن  ل ترة ارت

 ملببس ال ترة الربنحية .-0
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 ملببس فترة المسن  .  -4
  (. 4101ملببس السيرة والمهنسبنت الخنرة .  ) هين يوس  :  -3
 
 التجارب العممية والاختبارات المعممية :-0

 أولًا : الأقمشة السميموزية المنتجة تحت البحث :
ث بشةةرجة مرةةر للغةةزا والهسةةيا بنلمحلةةة الجبةةر  تةةم إهتةةنج الأقمشةةة السةةليلوزية المسةةتخدمة تحةةت البحةة

 لك بنلموار نت الآتية :ذو 
 نوع خيط المحمة : 

      42/4% همرة 011جتنن  -
 و الطر  الم توح .ذغزا  04/0% همرة 011قطن  - 

 وتم استخدام نسب خمط مختمفة لخيط المحمة كالتالى :
             % جتنن 47% قطن : 57 -4  % قطن                 0-011
 % جتنن         57% قطن :  47 -2  % جتنن     71% قطن :  71 -3
 % جتنن  011 -7

 وطريقة الخلط المستخدمة ف  البحث ى  الخلط ف  مرحلة الهسيا .
غةةزا  42/0%  همةةرة  011فقةةد اسةةتخدم لةةو هةةوع واحةةد مةةن الخنمةةنت وىةةو : قطةةن أمببا خببيط السببداء 

 حلق  .
 هيجوم ) خلبين الهحا ( .ىوكان التركيب النسجى 

 
 ثانياً : معالجة الأقمشة السميموزية المنتجة تحت البحث :

هرةةة   –الغليةةةنن فةةة  قلةةةو   –تةةةم إ ةةةرا  الممنل ةةةنت الأوليةةةة الرطبةةةة للؤقمشةةةة ) إزالةةةة البةةةوش  -0
 ( .تبييض

 تم ممنل ة الأقمشة المهت ة تحت البحث بنلتهميم جمن يل  : -4
(   PE400ب  ةي بةي سةيليجون ب سيدجوسةوفت NI ليةومين ميم ى  : )  تم استخدام تلبث مواد ته -

المةةواد مةةن شةةرجة مرةةر للغةةزا والهسةةيا  هذىةةوتةةم الحرةةوا علةة   ةةم/ لتةةر لجةةا مةةهيم , 41بترجيةةز 
 بنلمحلة الجبر  و ميمين مواد  مهة بيىين  .

وعةةة قسةةمت الميهةةنت إلةة  تةةلبث م موعةةنت حسةةب مةةواد التهمةةيم المسةةتخدمة بحيةةث تمتةةا جةةا م م -
 الأقمشة المهت ة بهسب الخلط المختل ة .
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جةةا م موعةةة مةةن الميهةةنت فةة  محلةةوا التهمةةيم الخةةنص بيةةن ب تةةم عرةةرت   (Padding)تةةم غمةةر  -
(Pick Up)    .  ب وترجت الميهنت لت   ف  اليوا      

 دقنى  . 3در ة مىوية ب ولمدة  071لك تم تحميص الميهنت عهد در ة حرارة  ذبمد  -
سنعة ب بمدىن تم تقسيم الميهةنت تبمةن للبختبةنرات تحةت  42ميهنت ف   و الاختبنر لمدة ترجت ال -

 البحث . 
 ثالثاً : العوامل الثابتة والمتغيرة فى التجارب العممية :

 تم تتبيت من يل  :*العوامل الثابتة : 
 هوع وهمرة خيط السدا  المستخدم .    -
 الترجيب الهس   المستخدم)ىهيجوم( . -
 الممنل نت الأولية الرطبة ل ميس الميهنت المهت ة تحت البحث . -

 *العوامل المتغيرة :
 مواد التهميم المستخدمة تحت البحث . -هسب خلط خيط اللحمة .          -

 رابعاً: الإختبارات المعممية التى تم إجراؤها :
 ةةةرا  بمةةةض الإختبةةةنرات بمةةةد إ ةةةرا  الممنل ةةةة بةةةنلتهميم علةةة  الأقمشةةةة المهت ةةةة تحةةةت البحةةةث تةةةم إ*

ه الخةواص ذلك لتحديد خوارين المختل ة وعلبقة ىةذه الأقمشة قبا وبمد الممنل ة و ذالممملية عل  ى
 بمتغيرات البحث ) هسب خلط خيط اللحمة ب مواد التهميم المستخدمة ( .

ه الإختبةنرات علة  الميهةنت تحةت البحةث بممنمةا ال حةص وال ةودة بشةرجة مرةر للغةزا ذأ ريةت ىة*
 4º_+   41% ب در ةة حةرارة  4% _+   27) رطوبةة الهسيا بنلمحلة الجبر  ف  ال و القينسة  و 

 ه الاختبنرات من يل  :ذب وقد ت،مهت ى م (
 إختبار قوة التمزق ) كجم ( فى اتجاه المحمة : -1
 4113/  383تم قيةنس قوة التمز  للميهنت المختبرة طبقن للموار ة القينسيةة رقةم   
 زمن الامتصاص ) ثانية ( : إختبار-0
وذلةك    AATCC, Test Method 79-1992تةم إ ةرا  ىةذا الإختبةنر طبقةن  للموارة ة القينسةية    

 . Stopwatchبنستخدام سنعة إيقن  
 ( : 0إختبار وزن المتر المربع ) جم / م-3
 ,ASTM, D م( طبقن  للموار ة القينسية   1.1110يستخدم ليذا الإختبنر  ينز وزن حسنس )   

3776-85 -1990 
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 فى اتجاه  المحمة : (°)إختبار مقاومة الأقمشة لمتجعد والكرمشة ) زاوية الانفراج ( -4
 .A.S.T.Mوذلةك طبقةن  للموارة ة القينسةية  Wrinkle Recovery Testerتم إستخدام  يةنز     

Standards, D, 66, 1959   
 ة :إختبار قياس قوة الشد )كجم( في إتجاه المحم-5
 إختبار نسبة الاستطالة )%( في إتجاه المحمة :-6
طبقةةةةن  للموارةةةة ة القينسةةةةية   Fabric Tensile Strengthولإ راىيمةةةةن تةةةةم اسةةةةتخدام  يةةةةنز   

A.S.T.M., D, 5035-95-2003  
ختبةنر هسةبة الإسةتطنلةوقد تم إ را  إختبنرات ) قةوة التمةز  ب زاويةة الاه ةراج ب قةو *  ( فةي ة الشةد ب واخ

 للحمة حيث أن السدا  تنبت أمن اللحمة فمتغيرة .إت نه ا
 : (°)إختبار إزالة الاتساخ -7
 ا الإختبنر جنلتنل  :ذتم إ را  ى   
 ةةم/ لتةةر زيةةت 01 ةةم/ لتةةر شةةحم ب 011  يتجةةون مةةن ) ذتةةم تبقيةةس الأقمشةةة بمحلةةوا الاتسةةنخ الةة -

 ( . لتر من رابس جلوريد الجربون 0اب ف  ذ م/ لتر تراب جربون م 7ممده  ب 
 سم من المحلوا السنب  وو،مت عليين . 01 ذ) مقنس الميهة ( أخ 2×2لجا عيهة  -
 سنعة( حت  ت   . 42ترجت الميهنت بنلمحلوا لمدة يوم جنما ) -
لةك لمةدة سةنعتنن ذسم من محلوا التهظي  المستخدم وىةو أبيجةنبوا و  011و،س عل  جا عيهة  -

 مس الدعك يدوين  .
 ةم   4.7 م رنبون مبشةور +  7در ة مىوية وا،نفة )  21در ة حرارة تم غسا الميهنت عل   -

   Lunder meterلتر من  ( لمدة هر  سنعة عل   ينز  0اب ف  ذجربوهنت روديوم م
 لك تم شط  الميهنت بنلمن  السنخن تم المن  البنرد وترجت لت   .ذبمد  -
 ةة الأعلة  ىة  الأف،ةا فة  إزالةة تم تحديةد در ةة الاتسةنخ عةن طرية  قيةنس در ةة البيةنض فنلدر  -

 الإتسنخ. 
   وال ينز المستخدم لقينس در ة البينض ىو 

-Data Color / Spectro Photometer, SF 600+,   Data Color International 
1994, U.S.A. 

ه الإختبنرات تم تطبي  الأسلوب الإحرنى  المهنسةب للورةوا ذبمدالحروا عل  هتنىا ى خامساً :
لتحسةةةةين الخةةةةواص الوظي يةةةةة للؤقمشةةةةة  هسةةةةب خلةةةةط لخةةةةيط اللحمةةةةة وأهسةةةةب مةةةةندة تهمةةةةيم إلةةةة  أف،ةةةةا
   السليلوزية .
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 النتائج والمناقشة :-3
 تم تهنوا هتنىا البحث وتحليلين إحرنىين  لإي ند الملبقنت المختل ة بين متغيرات البحث جنلتنل : 

لأقمشة المتجة تحت البحث ( نتائج متوسطات الإختبارات الطبيعية والميكانيكية ل1) جدول
 بإستخدام متغيرات البحث 

 ًوع الاختبار              
 ًوع العيٌت

قوة 
التوسق 

فى اتجاٍ 
 اللحوت
 )كجن(

زهي 
الاهتصاص 

 )ثاًيت(

وزى 
الوتر 
 الوربع
 (7)جن /م

زاويت 
الاًفراج 
فى اتجاٍ 

 اللحوت
(°) 

قوة الشد 
فى اتجاٍ 

 اللحوت
 ) كجن(

ًسبت 
الاستطالت 
 فى اتجاٍ
   اللحوت

() % 

درجت 
البياض 

بعد 
اختبار 
إزالت 

الاتساخ 
(°) 

ين
ٌع

 ت
دة

ها
ى 

و
بد

 

 44844 4486 44 406 4.584 4 56 % قطي222

% قطي: 22
 % كتـــــــاى72

00 6 4.484 40. 46 4086 00803 

% قطي: 22
 تــــــــــاىك% 22

04 4 4.4 440 45 40 00860 

% قطي: 72
 % كتــــــاى22

00 0 4.484 446 40 45 64864 

 46800 43 04 443 4.0 0 4. % كتاى222

ي 
هي

و
لي

N
I

 

 5084 4086 40 440 40080 0. 5. % قطي222

% قطي: 22
 % كتـــــــاى72

.. 00 40484 440 44 45 43800 

% قطي: 22
 % كتــــاى22

30 00 40085 446 45 45 4084 

% قطي: 72
 % كتــــــاى22

30 06 40486 400 43 43 50844 

 40805 4686 04 406 43380 00 .3 % كتاى222

ى
و
يك

يل
س

ي 
 ب

ي
ج

 
 05805 43 46 404 43486 00 30 % قطي222

% قطي: 22
 % كتـــــــاى72

34 40 436 440 40 4686 0.8.6 

% قطي: 22
 % كتـــــــاى22

34 40 430 400 40 4586 0486 

% قطي: 72
 % كتــــــاى22

30 46 43085 406 45 4086 04843 

 00804 44 04 400 434 40 33 % كتاى222

ت 
وف

س
و
دك

سي
P

E4
0

0
 

 44840 44 00 446 .40 60 4. % قطي222

% قطي: 22
 % كتـــــــاى72

.5 46 44486 44. 44 16 46845 

% قطي: 22
 % كتــــــــــاى22

.. 40 44485 440 45 4586 380. 

% قطي: 72
 % كتــــــاى22

34 40 440 440 43 4386 5840 

 44845 40 06 400 444 40 36 % كتاى222
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( هتنىا متوسطنت الإختبنرات الطبيمية والميجنهيجية للؤقمشة المهتي ة تحت 0يت،  من ال دوا )*
 البحث بإستخدام متغيرات البحث .  

 * تببم اسببتخدام أسببموب تحميببل التببباين الأحببادى فببى اتجبباهين ومعببادلات الانحببدار الخطببى المتعببدد
 لبيان معنوية تأثير العوامل المتغيرة محل الدراسة لكل خاصية كالتالى :

أولًا: تببأثير نسببب الخمببط و نببوع مببادة التنعببيم عمببي قببوة التمببزق فببى اتجبباه المحمببة للأقمشببة تحببت 
 البحث :
(:تحميل التباين لبيان معنوية تأثيرنوع مادة التنعيم ونسب الخمط عمي قوة التمزق فى 0جدول)

 تحت البحث . محمة للأقمشةاتجاه ال
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوي  قيمة "ف"
 المعنوية

نوع مادة 
 التطرية والتنعيم 

1353.350 3 451.117 320.320 .000 

 000. 63.604 89.575 4 358.300 نسب الخمط   

   1.408 12 16.900 الخطأ

  19 1728.550 المجموع

( التةةتير الممهةو  القةو  لجةةا مةن هةوع مةندة التطريةة والتهمةيم ب هسةب الخلةةط 4 ةدوا )اليت،ة  مةن *
ب ولقةةد تةةم اسةةتهتنج ممندلةةة الاهحةةدار الخطةة  المتمةةدد  1.10عهةةد مسةةتو  ممهويةةة  علةة  قةةوة التمةةز 

لجا من هةوع لك للئست نده مهين ف  التهبؤ بقيمة قوة التمز  هظرين  عهد أ  قيمة ذه الملبقة و ذلتمتا ى
 :مندة التطرية والتهميم ب وهسب الخلط ب وقد  ن ت الممندلة عل  الهحو التنل  

Y= 65.07 + 5.14x1 + 2.97 x2                     
 حيث : 
Y ه الحنلةةة قةةوة التمةةز  للؤقمشةةة تحةةت ذ= تمبةةر عةةن الخنرةةية المقنسةةة )المتغيةةر التةةنبس( وىةةو فةة  ىةة

 البحث )ج م(.
X1دة التطرية والتهميم )المتغير المستقا الاوا(.=تمبر عن هوع من 
X2.) تمبر عن هسب الخلط لخيط اللحمة )المتغير المستقا التنه= 

ممةةةن يةةةدا علةةة  ارت ةةةنع الهسةةةبة  1.89( = R2أتبةةةت التحليةةةا الاحرةةةنى  أن ممنمةةةا التحديةةةد )ولقبببد 
ب هسةةةب الخلةةةط ( علةةة  المىويةةةة التةةة  يسةةةيم بيةةةن المتغيةةةرين المسةةةتقلين ) هةةةوع مةةةندة التطريةةةة والتهمةةةيم 

 المتغير التنبس ) قوة التمز  للؤقمشة( .
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حسةنب المتوسةطنت تةم  ولتحديد ال رو  بين المتوسطنت لهوع مندة التطرية والتهمةيمب وهسةب الخلةط*
 هحرافنت الممينرية وذلك علي الهحو التنلي:والا

 
، ونسب الخمط  لقوة والإنحرافات المعيارية لنوع مادة التطرية والتنعيم المتوسطات(3) جدول

 التمزق فى اتجاه المحمة تحت البحث.  
 المتوسطات المؤشر 

الانحرافات 
 المعيارية

 الترتيب 

نوع مادة 
التطرية 
 والتنعيم

 4 6.20484 73.000 بدون مادة تنعيم

 NI 91.0000 4.69042 2ليومين 

 1 3.64692 94.4000 جي بي سيميكون

 PE400 89.0000 4.47214 3سيدكوسوفت 

نسب خمط 
 خيط المحمة 

 5 11.11680 81.2500 % قطن122

 4 9.66092 84.0000 % كتببان05% قطن: 75

 3 9.66092 86.0000 % كتببان52% قطن: 52

 2 8.77021 89.7500 % كتبان75% قطن: 05

 1 8.34166 93.2500 % كتان122

 
    

لخاصية قوة التمزق )كجم(   م، ونسب الخمطلنوع مادة التطرية والتنعي المتوسطات(  1شكل )
 للأقمشة تحت البحث.

Series1,  ووع

مادة التطريت  
والتىعيم بذون مادة  

73, تىعيم  

Series1,  ووع

مادة التطريت  
 والتىعيم ليوميه

NI, 91 

Series1,  ووع

مادة التطريت  
والتىعيم جي بي 

94.4, سيليكون  

Series1,  ووع

مادة التطريت  
والتىعيم 

 سيذكوسوفت
PE400, 89 

Series1,  وسب

%  100الخلط 
%  صفر: قطه
81.25, كتان  

Series1,  وسب

:  قطه% 75الخلط 
,  كتـــــــان% 25

84 

Series1,  وسب

%  50الخلط 
%  50قطه

86, كتــــــــــان  

Series1,  وسب

:  قطه% 25الخلط 
,  كتــــــان% 75

89.75 

Series1,  وسب

قطه  % الخلط صفر
,  كتان% 100:

93.25 
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بةةين أهةةواع مةةندة التطريةةة  فةةرو و ةةود  (0( والشةةجا )3)  ةةدواال يلخرةةين التةةي الهتةةنىا مةةن هتبةةين*
  :والتهميم ويمجن ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي

 ) عمما بأن الترتيب دائماً من القيم الأعمى إلى القيم الأقل (
 .PE400سيدجوسوفت  -NI    .3ليومين -4بي سيليجون.     ي -4

 بدون مندة تهميم. -2

لوحظ أن ا،نفة السيليجون يقلا بمض الش   من قوة شد  حيثتقدم مندة    ب  سيليجون ويظهر 
لقةةوة التمةةز  )أحمةةد فةةؤاد اله مةةنو  :  % 71لةةك زيةةندة ترةةا الةة  ذالخنمةةنت الم يةةزة إلا أهةةو يقنبةةا 

ن الترتيةةب السةةنب  أىميةةة مةةواد التطريةةة والتهمةةيم برةة ة عنمةةة فةة  تحسةةين قةةوة مةة ، ويتضببح( 0890
 التمز  حيث حققت  ميمين قيم أعل  من الميهنت بدون استخدام مندة تهميم .

بين هسب الخلط ويمجن  فرو و ود  (0( والشجا )3)  دواال يلخرين التي الهتنىا من هتبينجمن *
 :ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي

 % جتنن. 0-011
 % جتنن 57% قطن: 47 -4
 % جتنن.71% قطن: 3-71

 % جتنن.    47% قطن: 2-57
 % قطن.011 -7
اللحمةةنت الجتنهيةةة  حققةةت بزيةةندة هسةةبة الجتةةنن فةة  خةةيط اللحمةةة حيةةث ارت ةةنع قةةيم قةةوة التمةةز ونلاحببظ 
وطةةة بةةنلقطن % أو المخل011لأن الأقمشةةة الجتنهيةةة  لببك نتيجببةذو %  أعلةة  قةةيم لقةةوة التمةةز  011

% أقةا 011( ب بيهمن أعطت اللحمنت القطهية  4101تتميز بمقنومة عنلية للتمز  ) أما رنبر : 
 قيم لقوة التمز  .

 ثانياً: تأثير نسب الخمط و نوع مادة التنعيم عمي زمن الامتصاص للأقمشة تحت البحث :
 ب الخمط عمي زمنالتنعيم ونسمادة نوع  تحميل التباين لبيان معنوية تأثير (:4جدول)

 تحت البحث. الامتصاص للأقمشة
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوي  قيمة "ف"
 المعنوية

 000. 369.986 4803.650 3 14410.950 نوع مادة التطرية والتنعيم 

 018. 4.548 59.050 4 236.200 نسب الخمط   

   12.983 12 155.800 الخطأ

  19 14802.950 المجموع
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 1.10( التةتير الممهو  لهوع مةندة التطريةة والتهمةيم عهةد مسةتو  ممهويةة 2يت،  لهن من ال دوا )*
لةك علة  زمةن الامترةنص ب ذو  1.17بيهمن جنن التةتير الممهو  لهسةب الخلةط عهةد مسةتو  ممهويةة 

 التنل  : و ن ت ممندلة الاهحدار الخط  المتمدد وممنما التحديد عل  الهحو 
Y= 26.07+ 6.90x1 - 2.42 x2        

  R
2 

= 0.98 

بين المتوسطنت لهوع مندة التطرية والتهمةيمب وهسةب الخلةط تةم حسةنب المتوسةطنت  ال رو  ولتحديد*
 :التنلي الهحو علي وذلكوالاهحرافنت الممينرية 

ونسب الخمط  لزمن والإنحرافات المعيارية لنوع مادة التطرية والتنعيم،  المتوسطات(5) جدول
 تحت البحثالامتصاص 

 الترتيب نحرافات المعياريةالا  المتوسطات المؤشر 

نوع مادة 
التطرية 
 والتنعيم

 4 83666. 3.8000 بدون مادة تنعيم

 NI 75.0000 3.80789 1ليومين 

 3 8.26438 20.4000 جي بي سيميكون

 PE400 45.0000 3.80789 2سيدكوسوفت 

نسب خمط 
 لمحمةخيط ا

 1 32.10400 41.0000 % قطن122

 2 30.43572 38.5000 % كتبان05% قطن: 75

 3 30.38640 36.0000 % كتبان52% قطن: 52

 4 31.81588 33.2500 بان% كت75% قطن: 05

 5 31.03224 31.5000 % كتان122

 

 
 صمتصازمن الا ةلخاصي المتوسطات لنوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط(  0شكل )   

 للأقمشة تحت البحث )ثانية(
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بةةين أهةةواع مةةندة التطريةةة  فةةرو و ةةود  (4( والشةةجا )7)  ةةدواال يلخرةةين التةةي الهتةةنىا مةةن هتبةةين*
 :والتهميم ويمجن ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي

 بدون مندة تهميم.-2 ي بي سيليجون.    -PE400    .3سيدجوسوفت -NI    .4ليومين -0
فنمترنص الميهنت الممنل ة بتلك المندة وبالتالى أعط  أعل  زمن للبمترنص  NIليومين ن أى أ

، الخنرية سنلبة فيين القيمة الأقا ىةي الأف،ةا أمةن القيمةة الأجبةر فيةي الأقةا هذى،مي  حيث أن 
أن أف،ةا ونجبد لتجون طبقة شممية تمهس وروا المن  إل  داخةا أليةن  القمةنش ب  لكذوقد يرجع  

لأن مةواد التهمةيم السةليجوهية تحسةن  نتيجبة لبكذو  التهميم امترنرن  ى  مندة  ي بةي سةيليجون مواد
( ب بيهمةةن أف،ةةا  4112مةةن خةةواص الراحةةة والملمةةس ومقنومةةة الت مةةد والمظيريةةة ) ايمةةنن حنمةةد : 

 امترنص عل  الاطلب  جنن للميهنت بدون مندة تهميم حيث أعطت أقا زمن للبمترنص .
 
بين هسب الخلط ويمجن  فرو ( و ود 4والشجا ) (7)  دواال يلخرين التي الهتنىا من هتبينجمن *

 :ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي
 % قطن . 0-011 
 % جتنن.  47% قطن: 57 -4
 % جتةنن.71% قطن: 71  -3

 .  % جتةةنن57% قطن: 2-47
 % جتنن.011 -7

 
خةةيط اللحمةةة وزمةةن الامترةةنص ب وعلبقةةة ىهةةنك علبقةةة طرديةةة بةةين هسةةبة القطةةن فةة   و يلاحببظ أن

عجسةةةية بةةةين هسةةةبة الجتةةةنن فةةة  خةةةيط اللحمةةةة وزمةةةن الامترةةةنص ب فبزيةةةندة هسةةةبة الجتةةةنن يقةةةا زمةةةن 
% جتنن أقةا زمةن للبمترةنص وبنلتةنل  جةنن امترةنص 011الامترنص حيث حققت هسبة الخلط 

الرطوبةةةة بسةةةرعة  لأن أليةةةن  الجتةةةنن محبةةةة للمةةةن  فيةةةو يمةةةتص نتيجبببة لبببكذو تلةةةك الميهةةةنت الأف،ةةةا 
( وترةةا هسةةبة امترةةنص الجتةةنن للرطوبةةة الةة   4115وسةةيولة أجتةةر مةةن القطةةن ) أسةةمن  سةةنم  : 

04  %(Elizabeth Skomra : 2006)  وقةةد ترةةا هسةةبة اجتسةةنب الرطوبةةة  للجتةةنن فةة  ال ةةو
ب بيهمةةةن هسةةةبة فيةةةو خنمةةةة مريحةةةة سةةةيلة الرةةةبنغة والت ييةةةز لكذوبببب%  43الرطةةةب المشةةةبس حةةةوال  

 (. 4101% ) ولا  زين المنبدين :  9.7القينسية للقطن الرطوبة 
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 ثالثاً: تأثير نسب الخمط و نوع مادة التنعيم عمي وزن المتر المربع للأقمشة تحت البحث :
وزن المتر (: تحميل التباين لبيان معنوية تأثير نوع مادة التنعيم ونسب الخمط عمي 6جدول)

 للأقمشة تحت البحث المربع
 

درجات  مجموع المربعات ينمصدر التبا
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوي  قيمة "ف"
 المعنوية

نوع مادة التطرية 
 والتنعيم 

2042.502 3 680.834 225.872 .000 

 460. 967. 2.916 4 11.665 نسب الخمط   

   3.014 12 36.171 الخطأ

  19 2090.337 المجموع

 1.10ع مةةندة التطريةةة والتهمةةيم عهةةد مسةةتو  ممهويةةة ( التةةةتير الممهةةو  لهةةو 2يت،ةة  مةةن ال ةةدوا )*
لك عل  وزن المتر المربس ب و ن ت ممندلةة الاهحةدار ذبيهمن جنن تةتير هسب الخلط غير ممهو  ب و 

 الخط  المتمدد وممنما التحديد عل  الهحو التنل  : 
Y= 179.83+ 7.53x1 – 0.465 x2 

  R2 
= 0.97 

 
تةم حسةنب المتوسةطنت  هوع مندة التطرية والتهمةيمب وهسةب الخلةطبين المتوسطنت ل ال رو  ولتحديد*

 :التنلي الهحو علي وذلكوالاهحرافنت الممينرية 
والانحرافات المعيارية لنوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط لوزن  المتوسطات(7) جدول

 للأقمشة تحت البحث المتر المربع
 لترتيبا الانحرافات المعيارية المتوسطات المؤشر 

نوع مادة 
 التطرية والتنعيم

 4 2.44295 183.0400 بدون مادة تنعيم

 NI 201.4200 1.55467 2ليومين 

 3 77589. 194.0200 جي بي سيميكون

 PE400 210.6200 1.72395 1سيدكوسوفت 

نسب خمط خيط 
 المحمة

 2 9.57236 198.0500 % قطن122

 1 12.67475 198.0750 ان% كت05% قطن: 75

 4 12.47611 196.8000 % كتان52% قطن: 52

 3 10.93934 197.3750 % كتبان75% قطن: 05

 5 12.85648 196.0750 % كتان122
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لنوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط  لخاصية وزن المتر المربع  المتوسطات( 3شكل )

 ( للأقمشة تحت البحث0)جم/م
بةةين أهةةواع مةةندة التطريةةة    فةةرو و ةةود  (3( والشةةجا )5)  ةةدواال لخرةةيني التةةي الهتةةنىا مةةن هتبةةين*

 :والتهميم ويمجن ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي
 بدون مندة تهميم. -2 ي بي سيليجون. -NI   .3ليومين  -PE400     .4سيدجوسوفت  -0

 
 ةةة وزهةةن أجتةةر مةةن تجسةةب الأقمشةةة السةةليلوزية الممنل PE400يةةدا علةة  أن مةةندة سيدجوسةةوفت ا ذوهبب

 بنق  مواد التهميم المستخدمة .
بةين هسةب الخلةط  ط ي ة فرو و ود  (3( والشجا )5)  دواال يلخرين التي الهتنىا من هتبينجمن *

 :ويمجن ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي
 % جتةةنن . 47% قطن: 57  -0
 % قطن .   011- 4
 % جتةةنن.57% قطن: 47- 3

 تةةةنن  .% ج71% قطن: 2-71
 % جتنن.011 -7

 
% جتةنن ب 47% قطةن: 57أن أعل  قيم لةوزن المتةر المربةس جةنن لمخلةوط خةيط لحمةة بهسةبة  ونجد

 % أقا قيم وزن للمتر المربس .011بيهمن أعطت اللحمنت الجتنهية  
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 رابعاً: تأثير نسب الخمط و نوع مادة التنعيم عمي زاوية الانفبراج فبى اتجباه المحمبة للأقمشبة تحبت
 البحث :
زاوية الانفراج (: تحميل التباين لبيان معنوية تأثير نوع مادة التنعيم ونسب الخمط عمي 8جدول)

 تحت البحث  فى اتجاه المحمة للأقمشة
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

مستوي  قيمة "ف"
 المعنوية

نوع مادة التطرية 
 والتنعيم 

1120.400 3 373.467 33.671 .000 

 010. 5.448 60.425 4 241.700 نسب الخمط   

   11.092 12 133.100 الخطأ

  19 1495.200 المجموع

( التةةةتير الممهةةو  لجةةا مةةن هةةوع مةةندة التطريةةة والتهمةةيم ب وهسةةب الخلةةط 9يت،ةة  لهةةن مةةن ال ةةدوا )*
ار الخطة  المتمةدد وممنمةا ب و ةن ت ممندلةة الاهحةد 1.10عل  زاوية الاه راج عهد مستو  ممهويةة 

 التحديد عل  الهحو التنل  : 
Y= 106.27 +4.44x1 + 2.27 x2   
R2 

= 0.85 

حسةنب المتوسةطنت  بين المتوسطنت لهوع مندة التطرية والتهمةيمب وهسةب الخلةط تةم ال رو  ولتحديد*
 :التنلي الهحو علي وذلكوالأهحرافنت الممينرية 

عيارية لنوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط  لزاوية والانحرافات الم المتوسطات(9)جدول
 للأقمشة تحت البحثالانفراج فى اتجاه المحمة 

 الترتيب الانحرافات المعيارية المتوسطات المؤشر 

نوع مادة 
التطرية 
 والتنعيم

 4 5.56776 112.0000 بدون مادة تنعيم

 NI 127.4000 5.59464 2ليومين 

 1 3.96232 132.2000 جي بي سيميكون

 PE400 125.2000 3.96232 3سيدكوسوفت 

نسب خمط 
 خيط المحمة

 5 11.44552 120.5000 % قطن122

 3 9.67815 122.5000 % كتان05% قطن: 75

 4 7.25718 122.0000 % كتبان52% قطن: 52

 2 8.69387 125.7500 % كتان75% قطن: 05

 1 8.05709 130.2500 % كتان122
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)°( لنوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط  لخاصية زاوية الانفراج  المتوسطات( 4شكل )   

 للأقمشة تحت البحث.
بةةين أهةةواع مةةندة التطريةةة  فةةرو و ةةود  (2( والشةةجا )8)  ةةدواال يلخرةةين التةةي الهتةةنىا مةةن هتبةةين* 

 :والتهميم ويمجن ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي
بةةدون مةةندة -PE400   .2سيدجوسةةوفت  - NI    .3ليةةومين  - 4ليجون.    ةةي بةةي سةةي- 0     
 تهميم.

لمةةن تمطيةةو  نتيجببة لببكذو ارت ةةنع قةةيم زاويةةة الاه ةةراج للميهةةنت الممنل ةةة ب  ةةي بةةي سةةيليجون  ويظهببر
د اله مةةةةنو : ت مةةةةد ) أحمةةةةد فةةةةؤامرجبةةةةنت السةةةةيليجون مةةةةن همومةةةةة عنليةةةةة للخنمةةةةة وزيةةةةندة مقنومتيةةةةن ال

 تير المهممنت بر ة عنمة ف  تحسين مقنومة الت مد للؤقمشة السليلوزية .  (ب ويلبحظ تة0890
 

و ود فرو  بين هسب الخلط ويمجن  (2( والشجا )8)  دواال يلخرين التي الهتنىا من هتبينجمن *
 :ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي

 % جتنن.011 - 0
 % جتةةةنن .57% قطن: 4-47
 % جتةةنن .  47% قطن: 3-57

   % جتةةنن.71% قطن: 2-71
 % قطن .  7-011
بةةن  لبكذويمكبن تفسبير % جتنن لخيط اللحمةة حققةت أعلة  زاويةة اه ةراج 011ه د أن هسبة  لكذوب

الجتنن يقنوم أعل  من القطن لحد ممين حسب القوة الواقمة عليو بمدىن تجون مقنومة الجتةنن للت مةد 
 أقا من القطن .



 

 

-    222  -  

    علوم التربية النوعيةالمجلة العلمية ل
 الأول( )العدد

 مما سبق يتضح أن:
اد التهمةةيم حسةةهت مةةن مقنومةةة التمةةز  وزاويةةة الإه ةةراج للؤقمشةةة السةةليلوزية المهت ةةة تحةةت  ميةةس مةةو  -

 البحث .
 ةةي بةةي سةةيليجون حققةةت أف،ةةا ) قةةوة تمةةز  ب زمةةن للبمترةةنص ب زاويةةة اه ةةراج ( مةةندة التهمةةيم  -
 .بمقنرهتين بمواد التهميم الأخر  المستخدمة تحت البحث لكذو 
 

ع مبادة التنعبيم عمبي قبوة الشبد فبي إتجباه المحمبة للأقمشبة تحبت خامساً: تأثير نسبب الخمبط و نبو 
 البحث :

 
فى  قوة الشد(: تحميل التباين لبيان معنوية تأثير نوع مادة التنعيم ونسب الخمط عمي 12جدول)

 اتجاه المحمة للأقمشة تحت البحث
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوي  قيمة "ف"
 معنويةال

نوع مادة التطرية 
 والتنعيم 

17.200 3 5.733 2.271 .133 

 000. 16.802 42.425 4 169.700 نسب الخمط   

   2.525 12 30.300 الخطأ

  19 217.200 المجموع

 
للتقةةنرب  لةةكذوقببد يرجببع ( عةةدم ممهويةةة تةةةتير هةةوع مةةندة التطريةةة والتهمةةيم 01*يت،ةة  مةةن ال ةةدوا )

س القةةيم ممةةن يقلةةا مةةن التةةةتير الممهةةو  ليةةنب بيهمةةن يت،ةة  التةةةتير الممهةةو  لهسةةب الشةةديد والتجةةرار لةةه 
لةك علة  قةوة الشةد ب و ةن ت ممندلةة الاهحةدار الخطة  المتمةدد ذو  1.10الخلط عهةد مسةتو  ممهويةة 

 وممنما التحديد عل  الهحو التنل  : 
Y= 20.37 +0.60x1 + 1.77 x2   
R2 

= 0.77 
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حسةنب المتوسةطنت  توسطنت لهوع مندة التطرية والتهمةيمب وهسةب الخلةط تةمبين الم ال رو  ولتحديد*
 :التنلي الهحو علي وذلكوالاهحرافنت الممينرية 

 
والانحرافات المعيارية لنوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط  لقوة  المتوسطات(11) جدول

 للأقمشة تحت البحثالشد في اتجاه المحمة 
 الترتيب نحرافات المعياريةالا  المتوسطات المؤشر 

نوع مادة 
التطرية 
 والتنعيم

 2 3.11448 26.8000 بدون مادة تنعيم

 NI 26.6000 3.36155 3ليومين 

 3 3.36155 26.6000 جي بي سيميكون

 PE400 28.8000 4.20714 1سيدكوسوفت 

نسب خمط 
 خيط المحمة

 4 3.10913 25.5000 % قطن122

 5 81650. 24.0000 % كتببان05% قطن: 75

 3 50000. 26.2500 بانت% ك52% قطن: 52

 2 1.50000 27.7500 % كتبان75% قطن: 05

 1 1.73205 32.5000 % كتان122

 

 
 

لنوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط  لخاصية قوة الشد )كجم(  المتوسطات( 5شكل )   
 للأقمشة تحت البحث
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و ةةود فةةرو  بةةين أهةةواع مةةندة التطريةةة  (7( والشةةجا )00)  ةةدواال خرةةينيل التةةي الهتةةنىا مةةن هتبةةين*
 :والتهميم ويمجن ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي

 بدون مندة تهميم.- PE400             .4سيدجوسوفت - 0
 .NIوتسنوت متوسطنت جا من  ي بي سيليجونب ليومين 

 نتيجبة لكذو حققت القيم الأعلة   PE400وفت أن قيم قوة الشد للميهنت الممنل ة ب سيدجوسيلاحظ 
ات أدا  عةنل  مةن حيةث الملمةس وتحسةين جةلب مةن ذ Polyethleneلأن مواد تهميم عديةد الاتيلةين 

 مقنومة الاحتجنك والتمز  والمتنهة .
التقنرب الشةديد والتسةنو  بةين القةيم علة  عةدم تةةتير مةواد التطريةة ، ويدل (  4112) ايمنن حنمد : 

 ف  تحسين خنرية قوة الشد .والتهميم 
و ةةود فةةرو  بةةين هسةةب الخلةةط  (7( والشةةجا )00)  ةةدواال يلخرةةين التةةي الهتةةنىا مةةن هتبةةينجمةةن *

 :ويمجن ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي
 % جتنن .011 - 0 
 % جتةةنن.57% قطن: 4-47
 % جتةةنن.71% قطن: 71- 3
 % قطن .   2-011 
 % جتةةنن.47% قطن: 7-57
لأن الجتنن يمتبر نتيجة  لكذو % جتنن لخيط اللحمة حققت أعل  قيم لقوة الشد 011هسبة أن ونجد 

أقو  الألين  السليلوزية فيو ي و  القطن ف  المتنهة ) حنتم محمدب عندا  منا الةدينب السةيد أحمةد 
 (  4115( ب وى  احد  مميزات ألين  الجتنن وأىمين .) أسمن  سنم  :  4112: 
 

ير نسب الخمط و نوع مادة التنعيم عمي نسببة الاسبتطالة فبي إتجباه المحمبة  للأقمشبة سادساً: تأث
 تحت البحث :

نسبة (: تحميل التباين لبيان معنوية تأثير نوع مادة التنعيم ونسب الخمط عمي 10جدول)
 الاستطالة فى اتجاه المحمة للأقمشة تحت البحث

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

سط متو 
 المربعات

 مستوي المعنوية قيمة "ف"

نوع مادة التطرية 
 والتنعيم 

20.838 3 6.946 2.769 .087 

 023. 4.236 10.625 4 42.500 نسب الخمط   

   2.508 12 30.100 الخطأ

  19 93.438 المجموع
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لممهو  لهسةب ( عدم ممهوية تةتير هوع مندة التطرية والتهميم بيهمن التةتير ا04يت،  من ال دوا )*
لةةك علةة  هسةةبة الاسةةتطنلة ب و ةةن ت ممندلةةة الاهحةةدار الخطةة  ذو  1.17الخلةةط عهةةد مسةةتو  ممهويةةة 

 المتعدد ومعامل التحديد على النحو التالى :                                                        

Y= 20.10 -0.27x1 – 0.60 x2 

 R
2 

= 0.50 

حسةنب المتوسةطنت  طنت لهوع مندة التطرية والتهمةيمب وهسةب الخلةط تةمبين المتوس ال رو  ولتحديد*
 :التنلي الهحو علي وذلكوالأهحرافنت الممينرية 

والانحرافات المعيارية لأنوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط   المتوسطات (13) جدول
 للأقمشة تحت البحثلنسبة الاستطالة فى اتجاه المحمة 

 المؤشر 
 المتوسطات

الانحرافات 
 المعيارية

 الترتيب

نوع مادة 
التطرية 
 والتنعيم

 1 2.47487 19.0000 بدون مادة تنعيم

 NI 16.8000 1.44049 3ليومين 

 4 1.90394 16.5000 جي بي سيميكون

 PE400 18.2000 2.51496 2سيدكوسوفت 

نسب خمط 
 خيط المحمة

 1 2.39792 20.2500 % قطن122

 5 86603. 16.2500 ن% كتا05% قطن: 75

 3 1.84842 17.2500 % كتبان52% قطن: 52

 2 1.58114 18.0000 ان% كت75% قطن: 05

 4 2.13600 16.3750 % كتان122

 
لأنوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط  لخاصية  نسبة الاستطالة  المتوسطات( 6شكل )   

 )%( للأقمشة تحت البحث.
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( و ةةود فةةرو  بةةين أهةةواع مةةندة التطريةةة 2( والشةةجا )03)  ةةدواال يلخرةةين التةةي الهتةةنىا مةةن هتبةةين*
 :والتهميم ويمجن ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي

  ي بي سيليجون. -NI    .2ليومين - PE400   .3سيدجوسوفت -4   بدون مندة تهميم. -0

لاسةتطنلة ممةن يةدا علة  أن مةواد فنن الميهنت غير الممنل ة بنلتهميم حققت أعل  قيم لهسةبة ا لكذبو 
ن جةةةنن التةةةةتير غيةةةر التطريةةةة والتهمةةةيم أتةةةرت سةةةلبن  علةةة  خنرةةةية هسةةةبة الاسةةةتطنلة ولةةةم تحسةةة هين ب واخ

 .ممهو 

و ةةود فةةرو  بةةين هسةةب الخلةةط  (2( والشةةجا )03)  ةةدواال يلخرةةين التةةي الهتةةنىا مةةن هتبةةينجمةةن *
 :ويمجن ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي

 ن.   % قط0-011   
 % جتةنن .57% قطن: 4-47    
 % جتةةنن.71% قطن: 3-71    

 % جتنن.  011 -2
 % جتةةنن.47% قطن: 57 -7

لأن  نتيجببة لببكذو % قطةةن لخةةيط اللحمةةة حققةةت أعلةة  قةةيم لهسةةبة الاسةةتطنلة 011أن هسةةبة  ونلاحببظ
ات ) رحةةنب لو ةةود الإلتةةوا ات بنلشةةمير  لةةكذالقطةةن مةةن أحسةةن الأليةةن  السةةليلوزية اسةةتطنلة وير ةةس 

( ب ويه رد القطن بر ة الالتوا  الت  تميزه عن غيره والت  ت مةا السةط  الخةنر    4101محمد : 
(  4100يبدو مهبم ن  وى  تؤتر عل  فنعلية الغزا والاستطنلة وامترنص ال يد ) رحنب  ممة : 

من السليلوز . ) و المحتو  الأقا ذارت نع هسبة السليلوز بنلقطن عل  عجس الجتنن  نتيجة لكذوكب 
  ( 4104راهين محمد : 

 سابعاً: تأثير نسب الخمط و نوع مادة التنعيم عمي إزالة الإتساخ للأقمشة تحت البحث :
تساخ الإ  إزالة نوع مادةالتنعيم ونسب الخمط عمي تأثيربيان معنوية تحميل التباين ل (:14جدول)

 تحت البحث للأقمشة
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

ت درجا
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوي  قيمة "ف"
 المعنوية

نوع مادة التطرية 
 والتنعيم 

4365.368 3 1455.123 27.640 .000 

 292. 1.399 73.672 4 294.687 نسب الخمط   

   52.645 12 631.737 الخطأ

  19 5291.792 المجموع
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, 1.10التهمةيم عهةد مسةتو  ممهويةة ( التةةتير الممهةو  لهةوع مةندة التطريةة و 02يت،  من ال دوا )*
و ةن ت ممندلةة الاهحةدار الخطة  بيهمن تظير عةدم ممهويةة تةةتير هسةب الخلةط علة  إزالةة الإتسةنخ ب 

 المتمدد وممنما التحديد عل  الهحو التنل  :
Y= 64.73 -10.83x1 – 0.68 x2  

 R
2 

= 0.81 

وهسةب الخلةط تةم حسةنب المتوسةطنت  بين المتوسطنت لهوع مندة التطرية والتهمةيمب ال رو  ولتحديد*
 :التنلي الهحو علي وذلكوالأهحرافنت الممينرية 

 والانحرافات المعيارية لنوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط لإزالة المتوسطات (15) جدول
 ت البحثللأقمشة تح الإتساخ

 الترتيب الانحرافات المعيارية المتوسطات المؤشر 

نوع مادة 
التطرية 

 لتنعيموا

 2 8.19523 42.6220 بدون مادة تنعيم

 NI 52.8300 10.84537 1ليومين 

 3 3.39177 34.3480 جي بي سيميكون

 PE400 12.6800 5.94288 4سيدكوسوفت 

نسب خمط 
 خيط المحمة

 2 16.12418 40.0375 % قطن122

 3 14.17304 34.0675 % كتان05% قطن: 75

 5 14.33226 30.3025 % كتان52% قطن: 52

 1 26.82631 40.0450 % كتان75% قطن: 05

 4 16.72641 33.6475 % كتان122

 

 
 (°الإتسنخ )إزالة لنوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط  لخاصية  المتوسطات( 7شكل )   

 للأقمشة تحت البحث.
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ن أهةةواع مةةندة التطريةةة و ةةود فةةرو  بةةي (5( والشةةجا )07)  ةةدواال يلخرةةين التةةي الهتةةنىا مةةن هتبةةين*
 :والتهميم ويمجن ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي

 بدون مندة تهميم.     -NI     .    4ليومين  -0 
 .PE400سيدجوسوفت  -2    ي بي سيليجون.    -3

لأن مةواد نتيجبة  لبكذو حققت أعل  قيم عل  الإطةلب  فة  إزالةة الإتسةنخ   NIأن مندة ليومين ونجد 
ير الأيوهية لين قدرة عنلية عل  مقنومة التغير ف  اللون ) الإر رار ( خنرة عهةد در ةنت التهميم غ

ات ذالا أهيةن ورات والغبنر والترةنقيم بنلقمةنش ذلك لمدم امترنص تلك المواد للقنذالحرارة المنلية وج
أعطةةت أقةةا قةةيم  PE400سيدجوسةةوفت أن كمببا نجببد ب مقنومةةة محةةدودة لممليةةنت التهظيةة  والغسةةيا 

تسنخ . ) إيمةنن حنمةد : لإتسنخ حيث أن مواد تهميم عديد الاتيلين تسنعد عل  امترنص الإزالة الإ
4112 ) 

 
و ةةود فةةرو  بةةين هسةةب الخلةةط  (5( والشةةجا )07)  ةةدواال يلخرةةين التةةي الهتةةنىا مةةن هتبةةين*جمةةن 

 :ويمجن ترتيبين في ،و  المتوسطنت جمن يلي
 % جتةنن  .57% قطن: 47- 0
 % قطن  .  4-011
 % جتةنن.47% قطن: 3-57 

 % جتنن. 011 -2
 % جتةنن.71% قطن: 7-71  

% جتةنن 57% قطةن: 47أن أعل  قيم لإزالة الإتسنخ جنن للميهنت بهسبة خلط من اللحمةة  ويلاحظ
أن خيوط الجتنن تخلو من الشميرات البنرزة عل  السط  ممن ي ملين خيوطن  ملسن  غير وبرية  حيث

قمشةة الجتنهيةة علة  عةدم الإتسةنخ بسةيولة جمةن أهيةن تسةت يب بدر ةة أعلة  ه الخنرةية الأذوتسنعد ى
لك تستخدم لمما القمرنن والملببس الغنلية التمن ب جمن تسةتخدم لممةا الينقةنت ذلمملينت الغسيا ول

مةةن ال ةةدوا ويتضببح ب  ( 4104والأسةةنور لأهيةةن تتمةةرض للبتسةةنخ بدر ةةة جبيةةرة ) ديهةةن الحسةةيه  : 
لأن القطن أي،ن يتميز بةن  لكذوقد يرجع ير هسب الخلط عل  إزالة الإتسنخ ( عدم ممهوية تةت02)

أن القطةةن أقةةا الأليةةن  توليةةدا للشةةحهنت الجيربيةةة ممةةن يقلةةا مةةن قنبليتةةو حيببث قنبليتةةو للئتسةةنخ قليلةةة 
 فولت 71للئتسنخ ويسيا عملية المهنية بو وتقدر شحهنت القطن بحوال  

(GaryR.Gamble:2007) طةةةةن عمليةةةةنت الغسةةةةيا المتجةةةةررة بدر ةةةةة عنليةةةةة.)رحنب ب ويتحمةةةةا الق
 (  4100 ممة : 

      
 **من كل ماسبق وبصفة عامة نجد أن فروض البحث قد تحققت حيث كان :

 ب منعدا عل  معنويا تةتير هوع مندة التهميم عل   ميس الخواص المقنسة-
 . غير معنوى) قوة الشد ب هسبة الاستطنلة (  فجنن التةتير  
 ب منعدا معنويا ر هسب الخلط لخيط اللحمة عل   ميس الخواص المقنسةتةتي-
 . غير معنوى) وزن المتر المربس ب إزالة الإتسنخ ( فجنن التةتير  
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  تقييم الجودة الكمية لمخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة باستخدام متغيرات البحث :
لط لخيط اللحمة ) هسةبة القطةن : هسةبة الجتةنن ( تم عما تقييم ال ودة الجلية لاختينر أف،ا هسبة خ

ب وأهسةةب مةةندة تهمةةيم يمجةةن اسةةتخداميمن لتحقيةة  أف،ةةا الهتةةنىا لممليةةة الممنل ةةة . ولقةةد تةةم اسةةتخدام 
( متمةدد المحةنور ليمبةر عةن تقيةيم ال ةودة الجليةة للؤقمشةة المهت ةة  Radar Chartأشةجنا الةرادار )
 تحت البحث .

هتنىا القينسنت والإختبنرات المملية إل  قيم مقنرهة )بدون وحةدات( وتتةراوح  ا التقييم تم تحوياذف  ى
( ب حيةث أن القيمةة المقنرهةة الأجبةر تجةون الأف،ةا مةس  ميةس الخةةواص 011-ه القةيم بةين )رة رذىة

 المختل ة .
 المنتجة باستخدام متغيرات البحث ( تقييم الجودة الكمية لمخواص الوظيفية للأقمشة16جدول )

 لاختبارووع ا
 ووع العيىت

 قوة التمسق
% 

زمه 
 الامتصاص

 % 

وزن المتر 
 المربع

% 

زاويت 
الاوفراج 
فى اتجاي 

 اللحمت
% 

 قوة الشذ
في اتجاي 

 اللحمت
% 

وسبت 
الاستطالت 
فى اتجاي 

 اللحمت
   % 

إزالت  
 الاتساخ 

% 

المساحت 
 المثاليت

 الترتيب

بدون مادة 
 تنعيم

 4 536.40 62.81 100.00 68.57 76.64 87.72 75.00 65.66 قطه 111%

% قطه: 57
 13 493.81 49.23 77.78 71.43 78.83 85.84 60.00 70.71 % كتـان57

قطه:  71%
 5 534.86 55.83 88.89 74.29 82.48 85.65 75.00 72.73 % كتــان71

قطه:  57%
 2 577.89 81.14 71.11 77.14 83.94 86.78 100.00 77.78 % كتـان57

 1 597.29 68.03 84.44 91.43 86.86 84.71 100.00 81.82 ان% كت111

 NIليومين 

 9 507.23 89.85 77.78 65.71 87.59 95.67 3.75 86.87 قطه  111%

طه: % ق57
 14 493.41 73.00 71.11 68.57 92.70 95.25 3.90 88.89 ان% كتــ57

قطه:  71%
 16 485.71 59.65 71.11 74.29 91.24 94.40 4.11 90.91 % كتــان71

قطه:  57%
 3 554.96 100.00 84.44 82.86 94.89 94.82 4.00 93.94 % كتــــــان57

 6 523.52 70.46 68.89 88.57 98.54 93.79 4.29 98.99 % كتان111

جي بي 
 سيليكون

 10 498.31 53.64 84.44 71.43 96.35 91.53 10.00 90.91 قطىه 111%

% قطه: 57
 17 480.90 57.80 68.89 65.71 92.70 91.76 11.11 92.93 ان% كتـــــــ57

قطه:  71%
 11 497.46 51.32 73.33 77.14 94.89 90.82 15.00 94.95 % كتـــان71

قطه:  57%
 8 507.73 48.04 77.78 74.29 98.54 91.11 20.00 97.98 % كتــــــان57

 7 519.63 44.69 62.22 91.43 100.00 91.29 30.00 100.00 % كتان111

سيدكوسوفت 
PE400 

 12 495.40 31.94 97.78 85.71 91.24 97.88 6.00 84.85 قطه 111%

% قطه: 57
 19 449.35 22.70 71.11 68.57 93.43 100.00 6.67 86.87 % كتـــــــان57

قطه:  71%
 20 443.57 13.51 73.33 74.29 87.59 99.58 6.38 88.89 ــان% كتـ71

 قطه: 57%
 18 467.68 9.12 86.67 82.86 89.78 98.82 7.50 92.93 % كتــان57

 15 489.73 17.05 75.56 100.00 94.89 99.29 6.98 95.96 % كتان111 
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 ( أفضل العينات تحت تأثير نوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط   8شكل )
 % كتان(122نسبة خمط : ( ) نوع مادة التطرية: بدون مادة تنعيم، و 5العينة رقم )

 

 
 

 ( أقل العينات تحت تأثير نوع مادة التطرية والتنعيم، ونسب الخمط  9شكل )
% 50قطن:  % 50، ونسبة خمط: PE400( ) نوع مادة التطرية: سيدكوسوفت 18العينة رقم )

 كتبان(

Series1,  قوة

81.82, التمسق  Series1,  زمه

, (ثاويت)الامتصاص 
100.00 

Series1,  وزن

,  المتر المربع
84.71 

Series1,  زاويت

86.86, التجعذ  

Series1, قوة الشذ ,

91.43 

Series1,  وسبت

, ) % (الاستطالت    
84.44 

Series1,  درجت

البياض بعذ اختبار 
, (°)إزالت الاتساخ 
68.03 

Series1,  قوة

88.89, التمسق  
Series1,  زمه

, (ثاويت)الامتصاص 
6.38 

Series1,  وزن

,  المتر المربع
99.58 

Series1,  زاويت

87.59, التجعذ  

Series1, قوة الشذ ,

74.29 

Series1,  وسبت

, ) % (الاستطالت    
73.33 

Series1,  درجت

البياض بعذ اختبار 
, (°)إزالت الاتساخ 
13.51 
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 ( النتائج التالية :9،  8( والاشكال )16نستخمص من جدول )
 بهسبة خلط لخيط اللحمة نل ة بمندة تهميم والمهت ةالأقمشة غير المم -0
 .597.29بمسنحة متنلية  لكذى  الأف،ا بنلهسبة  للخواص الوظي ية المقنسة و  % جتنن( 011) 

% قطةةن: 47بهسةةبة خلةةط لخةةيط اللحمةةة )   ةةن ت الأقمشةةة غيةةر الممنل ةةة بمةةندة تهمةةيم والمهت ةةة-4
 . 577.89ة متنلية بمسنح  لكذو % جتنن ( ف  الترتيب التنه  ب 57

% 47والمهت ةة بهسةبة خلةط لخةيط اللحمةة )  NIليةومين الممنل ة بمندة تهمةيم تم  ن ت الأقمشة -3
 . 554.96 بمسنحة متنلية لكذو  % جتنن ( ف  الترتيب التنلث ب57قطن: 

والمهت ةة بهسةبة خلةةط لخةيط اللحمةةة  PE400سيدجوسةةوفت وجنهةت الأقمشةة الممنل ةةة بمةندة تهمةيم -2
بمسةةةنحة  لةةةكذو ب % جتةةةةنن( ىةةةي الأقةةةا بنلهسةةةبة للخةةةواص الوظي يةةةة المقنسةةةة 71قطةةةن:  71%)

 . 443.57 متنلية
 

 التوصيات :
إدخنا عملينت الت ييز المختل ة وتةتيرىن عل  الأقمشة والملببةس ،ةمن مهةنىا التةدريس بةقسةنم -0

 الملببس والهسيا بنلجلينت والممنىد المتخررة .
م بتطوير الأقمشة وتحسين أداىين الوظي   بر ة عنمة ممن يمجهين من تش يس الأبحنث الت  تيت-4

 المهنفسة عنلمين .
الممةةا علةة  إهشةةن  أقسةةنم خنرةةة بةةنلت ييزات الحديتةةة للؤقمشةةة داخةةا مرةةنهس الملببةةس ال ةةنىزة -3

 ات  ودة عنلية .ذللئست ندة مهين ف  الحروا عل  مهت نت 
 ييةةز الأقمشةةة فةة  حةةا الرةةموبنت التةة  توا ةةو مرةةنهس الإىتمةةنم بنلأبحةةنث الحديتةةة المتملقةةة بت-2

 لك يمجن الربط  بين البحث والتطبي  .ذالملببس والهسيا وب
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  المراجع :
ت ييز(" ب  –ربنغة  –" تجهولو ين ت ييز الأقمشة القطهية )تح،ير أحمد فؤاد النجعاوى :  -1

 م. 0890مهشةة الممنر  ب الاسجهدرية ب 

" إجسنب الأقمشة السليلوزية المهت ة ببمض التراجيب  طى سويمم :أسماء سامى عبد العا -0
البهنىية المختل ة والمستخدمة ف  الملببس ال نىزة خواص المهنية السيلة بطريقة  مهة بيىين "ب 

 م. 4115رسنلة دجتوراه غير مهشورة ب جلية التربية الهوعية ب  نممة طهطن ب 
ير إختلب  بمض التراجيب البهنىية والترميم عل  " تةتأسمهان اسماعيل محمد النجار : -3

رسنلة دجتوراه غير مهشورة ب جلية خواص الأدا  الوظي   لملببس السيرة للسيدات " ب 
 م . 4112الاقترند المهزل  ب  نممة المهوفية ب 

: " موار ة استرشندية للملببس الخنر ية لل تينت ف  المرحلة  السيده خيرى عفيفى النحراوى-4
 نممية ببمض محنفظنت الو و البحر  " ب رسنلة من ستير غير مهشورة ب جلية الاقترند ال

 م . 4115المهزل  ب  نممة المهوفية ب 
: " تةتير اختلب  التراجيب البهنىية والممنل ة لأقمشة الملببس المخلوطة أمل صابر سعيد قطب-5

جلية التربية الهوعية ب  نممة  عل  خنرية مقنومة الاحترا "ب رسنلة دجتوراه غير مهشورة ب
 م . 4101طهطن ب 

" تةتير اختلب  هسبة الخلط والت ييز الهينى  لخنمت  الحرير إيمان حامد محمود ربيع : -6
الطبيم  والبول  استر عل  خواص  الأدا  الوظي   للملببس ال نىزة " ب رسنلة دجتوراه غير 

 م .4112ب مهشورة ب جلية التربية الهوعية ب  نممة طهطن 
" تةتير إيمان حامد محمود ربيع، لمياء ابراهيم أحمد عبد الفتاح، نجدة ابراهيم ماضى : -7

عمليت  الغسيا والتهميم عل  خواص الأقمشة المخلوطة حرير طبيم  مس بول  استر "ب م لة 
 م . 4119( ب أغسطس 3( ب المدد )09بحوث الإقترند المهزل  ب  نممة المهوفية ب م لد )

" تةتير جلب  حاتم محمد فتحى ادريس ، عادل جمال الدين الهنداوى ، السيد أحمد النشار : -8
من هوع الخنمة والتراجيب الهس ية عل  الخواص الوظي ية وال منلية لأقمشة ملببس الأط نا " 

( ب أجتوبر 2(ب المدد )02) دب م لة بحوث الإقترند المهزل  ب  نممة المهوفية ب م ل
 م .4112

" الات نىنت الحديتة لتحسين الخواص الوظي ية لأقمشة دينا الحسينى المتولى عمى نده : -9
 .م4104المهزل  ب  نممة المهوفية ب ب رسنلة دجتوراه غير مهشورة ب جلية الاقترند الجتنن "
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" برهنما إرشند  لإترا  القيم ال منلية لملببس السيدات راندا خيرى محمد البنهاوى : -12
تين بنستخدام الطبنعة اليدوية و التطريز " ب رسنلة من ستير غير مهشورة ب جلية ومجملب

 م .  4101الاقترند المهزل  ب  نممة المهوفية ب 
" تحسين خواص الأقمشة السليلوزية المستخدمة ف  الملببس رانيا محمد أحمد حمودة : -11

نل ة بنلتزىير اللوه  ومقنومة الت مد ال نىزة والمهت ة ببمض التراجيب اليهدسية المختل ة بنلمم
بنستخدام مواد رديقة للبيىة " ب رسنلة دجتوراه غير مهشورة ب جلية التربية الهوعية ب  نممة 

 م  4115طهطن ب 
" تةتير استخدام الأشمة متهنىية القرر عل  الخواص الوظي ية رانيا محمد أحمد حمودة : -10

لمستخدمة ف  الم روشنت المهزلية " ب م لة علوم وخواص الربنغة للؤقمشة السليلوزية ا
 م . 4104وفهون / دراسنت وبحوث ب  نممة حلوان ب المدد المنشر ب 

" تةتير ممنل ة الأقمشة السليلوزية بنستخدام أشمة  رحاب جمعة إبراهيم عبد الهادى :-13
ين للربنغة " ب الميجرووي  عل  الخواص الوظي ية  لأقمشة الملببس ال نىزة وتحسين قنبليت

  م . 4100رسنلة دجتوراه غير مهشورة ب جلية التربية الهوعية ب  نممة طهطن ب 
" تحقي  أف،ا الخواص الوظي ية لأقمشة الملببس الجتنهية رحاب محمد عمى اسماعيل : -14

ية ب رسنلة دجتوراه غير مهشورة ب جلية التربية الهوعوالمخلوطة الم يزة بمواد رديقة   للبيىة " 
 م  4101ب  نممة طهطن ب 

تةتير إختلب  بمض التراجيب البهنىية لأقمشة البوليستر عل  "  شيماء عواد إبراهيم المرسى :-15
ب رسنلة من ستير غير مهشورة ب جلية التربية الهوعية ب  تقهينت الحينجة للملببس الري ية "

 م . 4118 نممة طهطن ب 
سة تحليلية لبمض خنمنت البيىة وامجنهية توظي ين ف  " درا مروة إبراهيم محمد مسعود :-16

م نا الملببس ومجملبتين " ب رسنلة  من ستير غير مهشورة ب جلية الاقترند المهزل  ب  نممة 
 م . 4112المهوفية ب 

ج ال نجيت الحريم  بطريقة بروفيل  ذ" تقويم همو نها يوسف عبد العظيم محمد الراعى : -17
هنسب وال سم المرر  " ب رسنلة من ستير غير مهشورة ب جلية  ديد يت جذهمو لإعداد 

 م .  4101الاقترند المهزل  ب  نممة المهوفية ب 
: " تةتير استخدام البلبزمن البنردة لممنل ة الأقمشة المهت ة ولاء زين العابدين السيد المهر -18

 نا القطهية المخلوطة " ببمض التراجيب البهنىية المختل ة عل  الخواص الوظي ية لملببس الأط
 .م  4101ب رسنلة دجتوراه غير مهشورة ب جلية التربية الهوعية ب  نممة طهطن ب
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