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دي الإستفادة منه في عمل وحدة إنتاجية بما ومجماليات خزف البورسلين 

  يتوافق مع متطلبات سوق العمل

 

 
   ملخص البحث

یتناول البحث الحالي دراسة تجریبیة لخامة البورسلان متناولا تركیبات كیمیائیة خاصة 

تنوعة  تعادل وملفة لبعض الطینات المحلیة من خلال استخدام  تلك التجارب لإنتاج أشكال مخت

الخامات العالمیة ، بما یوضح أن القیمة الجمالیة لتقنیة خزف البورسلان یمكن أن تفید المجتمع 

م یقتصر  دور الخزاف علي تشكیل ولالمصري في انتاج اشكال مبتكرة تسایر عصرنا الحالي ، 

 تلك الأشكال التي تحمل شكیلوتالاشكال الخزفیة من الناحیة الجمالیة بل اتجه الي  المصانع 

  .  قیما وظیفیة

طبیقها من خلال عمل تجربة ذاتیة قام وتیهدف البحث إلي الإفادة من خامة البورسلان  و

لتي توضح انه  یمكن الإستفادة منها في تشكیل أشكال خزفیة مبتكرة بما یتوافق وابها الباحث ، 

  .مع متطلبات سوق العمل

اجیة لإنتاج أشكال البورسلان الخزفیة مستخدما تركیبات وذلك من خلال عمل وحدة إنت

لیات واطعیمها بأجزاء مسبوقة من النحاس وفقا لأسس وتكیمیائیة خاصة من الخامات المحلیة 

 عاییر خاصة لیوفر للمجتمع عائد مادي عالي یساعد علي مسایرة الحیاة الاقتصادیةوم
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Research summary 
The present study deals with the experimental study of the raw materials of 

porcelain, using special chemical formulations of some local clay through the usage of 
these experiments to produce different shapes and forms similar to the world's raw 
materials, indicating that the aesthetic value of Porcelain earthenware technique can 
benefit the Egyptian society in producing innovative forms of contemporary times. 
Not only the role of ceramics to form ceramic forms from the aesthetic point of view, 
but to the factories and the formation of those forms that carry functional values. 

The research aims to benefit from the porcelain material and its application 
through the work of self-experiment by the researcher, which shows that it can be 
used in the formation of innovative forms of ceramics in accordance with the 
requirements of the labor market. 

Through the work of a production unit for the production of porcelain 
earthenware forms using special chemical formulations of local raw materials and 
vaccinated with pre-copper parts according to the foundations, mechanisms and 
special standards to provide the community with a high return to help in maintaining 
in economic life. 

  علاءالدین نظمي مصطفي الطیار.د

  جامعة المنوفیة  كلیة التربیة النوعیة مدرس الخزف بقسم التربیة الفنیة
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  :مقدمة البحث 

لخامة البورسلین متناولا تركیبات كیمیائیة خاصة  یتناول البحث الحالي دراسة تجریبیة

تنوعة تعادل وملبعض الطینات المحلیة من خلال استخدام  تلك التجارب لإنتاجأشكال مختلفة 

د المجتمع الخامات العالمیة ، بمایوضح أن القیمة الجمالیة لتقنیة خزف البورسلین یمكن أن تفی

م یقتصر  دور الخزاف علي تشكیل ولالمصري في إنتاج أشكال مبتكرة تسایر عصرنا الحالي ، 

شكیل تلك الأشكال التي تحمل وتاشكال البورسلین من الناحیة الجمالیة بل اتجه الي  المصانع 

  .  قیما جمالیةوظیفیة

ها من خلال عمل تجربة ذاتیة طبیقوتهدف البحث إلي الإفادة من خامة طین البورسلین  وی

لتي توضح انه  یمكن الإستفادة منها في تشكیل أشكال خزفیة مبتكرة بما واقام بها الباحث ، 

  .یتوافق مع متطلبات سوق العمل

وذلك من خلال عمل وحدة إنتاجیة لإنتاج أشكال البورسلین مستخدما تركیبات كیمیائیة 

زاء مسبوقة من النحاس وفقا لأسس وآلیات ومعاییر خاصة من الخامات المحلیة وتطعیمها بأج

  .خاصة توفر للمجتمع عائد مادي عالي یساعد علي مسایرة الحیاة الاقتصادیة

  :مشكلةالبحث

لمتنوعة الوظائف واان إعداد الوحدات الأنتاجیة لأنتاج أشكال من البورسلین المتعددة 

لمصري بما تحمل من خصائص فنیة تعتبر من اهم الوحدات التي یمكن ان تخدم المجتمع ا

  .قتصادیة خاصة وا

ویتمیز عنصر الخامات المحلیة ، عن باقي عناصر الانتاج رغم أهمیتها كون هذا 

العنصر یتمیز بخفض التكلفة ، ویعتمد بشكل مباشر علي التجریب، فان عنصر التجریب في 

ت الخصائص الممیزة بما تدعم تطور دائم، ویتسابق الخزافین الصناعیین في اختیار الخامات ذا

  . وتسهم في نجاح تصمیم المنتج

ًوتعتبر أشكال البورسلینمن المنتجات الصناعیة التي تؤدي دورا كبیرا في جذب المستهلك  ً

وتحقیق المنافسة في الأنتاج من خلال الخامات المستخدمة وخصائصها الملمسیة واللونیة، لذا 

  .لتشكیل تقدم كبیر في تطور تكنولوجیا الخاماتظهر مع التطور التكنولوجي لآلیات ا

  :وهنا تكمن مشكلة البحث في السؤالین التالین

  لمتنوعة؟واكیف یمكن توظیف الخامات المحلیة عند إنتاج خزفیات البورسلین المتعددة  

  طعیمها بأجزاء مسبوقة من النحاس وفقا وتكیف یمكن عمل وحدة إنتاجیة  لأشكال البورسلین

  .عاییر خاصةوملیات والأسس 
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  :البحث أهمیة

  :البحث فیما یلي تتضح أهمیة

  التركیبات الكیمیائیة للخامات المحلیة المستخدمة لأنتاج خزف البورسلان تساعد علي تقلیل

  .سعر المنتج 

 أن أنتاج أشكال البورسلین من خلال وحدة انتاج تساعد علي تنمیة الجانب الاقتصادي للمجتمع.  

  :هدف البحث

 طبیقها لأنتاج أشكال من البورسلین وتف البحث إلي الإفادة من بعض الخامات  المحلیة یهد

  .المتنوعة الوظائف من خلال عمل وحدة أنتاج خزفیة ،بما یتوافق مع متطلبات سوق العمل

  :فروض البحث

  :یفترض البحث أن

  تساعد علي حل للخامات المحلیة دور كبیر في استحداث تركیبات كیمیائیة لطین البورسلین

  .عمل وحدة إنتاج خزفي عند بعض المشكلات الأقتصادیة

  یمكن إعداد وحدة أنتاج لأشكال من البورسلین بما یتناسب مع سوق العمل المصري.  

  :حدودالبحث

 یتناول البحث عمل وحدة أنتاج لخزف البورسلین بما یتناسب مع سوق العمل المصري.  

 لمحلیة عند أنتاج خزفیات من البورسلین تساعد عض الخامات اوباستخدام خامة النحاس

  .عبیریة و وظیفیةوتعلي أكساب الأشكال قیما جمالیة 

  :منهج البحث

  یعتمدالبحث علي المنهج التجریبي بإجراءوحدة إنتاج لخزفیات متعددة من البورسلین بما

  .یتناسب مع سوق العمل

 نتائجیعتمدالبحث علي المنهج الوصفي والتحلیلي لعرض بعض ال.  

  :متن البحث

  :مفهوم خزف البورسلین

 ان صناعةالبورسلین تحتاج لتركیبة كیمیائیة خاصة عند أعداد طین الصب السائل ، ولقد

 الباحث علي عمل تركیبات خاصة من طین البورسلین وبعض الخامات المحلیة عتمدا

بالمقاومة العالیة یز تموتلمتعددة واأشكال من البورسلین المتنوعة  أنتاج عند المعدنیة والأكاسید
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لجداریات بما یوضح والأطباق والأواني وافأنتج أشكال وظیفیة متعددة من المسابح والنافورات 

   ً◌.والوظیفیة والجمالیة القیم التعبیریة

  :وحدة أنتاج أشكال من البورسلین

ا تعتبر وحدة أنتاج أشكال البورسلین من أهم الفنون التطبقیة التي یحتاجها مجتمعن

لتقنیة للإنتاج الكمي من خلال الخبرات المكتسبة في واالمصري ، وتتحدد المواصفات الفنیة 

  إنتاج قطعة البورسلین الواحدة 

  
  )١(شكل رقم 

  أناء من البورسلین المطعم بالنحاس مخروطي الشكل

  :أن الدراسة تعتمد علي كما

  احي الاقتصادیةالصناعات التي یمارسها الخزاف بما تخدم المجتمع من النو.  

 الكیمیاء وصناعة الحراریات علم.  

 والقیم الجمالیة التقنیات الخزفیة.  

 تولیف خامة النحاس .  

تحدد المواصفات الفنیة وأسلوب التصنیع للإنتاج الكمي من خلال الخبرات المكتسبة في وت

  .إنتاج القطعة الواحدة بالإضافة إلي الأسس التكنولوجیة المتاحة 

  :عداد وحدة أنتاج البورسلین ما یليوتأخذ دراسة أ

 رسم تخطیطي للورش الفنیة المستخدمة لإنتاج قطعة البورسلین : الرسم الهندسي.  

 إعداد طین البورسلین من خلال عمل تركیبات كیمیائیة لخامات تتوافرفي   : الجانب العلمي

ها مع ضافتواغیرها ین البولكلي ووطمناطق عدیدة بمصر مثل طین كاولین سینا 
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نسب من بعض خامات البورسلین المستوردة، مما ینعكس بالضرورة علي جودة 

  .الإنتاج والقدرة علي منافسة مثیلة بالأسواق  

 لمتنوعة مثل أوانيواإعداد نماذج لأشكال البورسلین المختلفة : الجانب العملي  

  .  المائدة لجداریات وأدواتوالأطباق والأواني والمسابح والنافورات واالطهي 

 خطوط مبسطة لعملیة الخاص بإنتاج شكل من البورسلین بدایة مناستحداث   : الجانب الفني

ثم طلاءه بالطلاء الحریق الأول جفیفه وحرقه وتصب الشكل تجهیز الطین و

لرسم علي سطحه بالالوان فوق الطلاء الزجاجي وارقه الحریق الثاني وحالزجاجي 

  .المعالج باحدي التقنیاتمما یساعد علي تنمیة 

 إدراك الجانب الوظیفي بما یخدم المجتمع: الجانب الوظیفي.  

 الإنتاج الكمي  : الجانب الإنتاجي  

 وفقا لدراسة الجدوي الخاصة بوحدة الأنتاج :التسویق.  

  :تخطیط تفصیلي لوحدة أنتاج أشكال من البورسلین

لمنوفیة نادي اعضاء هیئة التدریس علي الموقع المقترح جامعة ا: موقع وحدة البورسلین: أولا

   .٢م٣٠٠مساحة في حدود

   :تصمیم وحدة البورسلین:ثانیا

حوض لتركیبة 
 طین البورسلین 

  حوض طین كاولین
 

حوض طین 
 بولكلي

  معمل تركیب  طین البورسلین

 
 

خلاط    
لطین 
  الصب

 

    

  
مخزن  الطین 

 الجاف

  مخزن 
طین 
 الصب

  
 الطاحونة

أفران 
 التجارب

  
  باب رئیسئ

 
  الباب
 الخلفي

صب الطین في 
  القوالب
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 أفران خزفیة

 مكتب

  
ورشةالطلاء 

 الزجاجي

      صبالطین في 
 القوالب

  
 ورشة الرسم

  
  خلاط الطلاء الزجاجي 

  الطاحونة

 

  ةورشة القوالب الجبسی
 

 

معرض 
لمنتجات 

 البورسلین

  )٢(شكل رقم 

  تخطیط تفصیلي لوحدة أنتاج أشكال من البورسلین

  :أشكال البورسلین المشكلة  : ثالثا

 أواني.  

 أطباق.  

 نافورة.  

 أدوات المائدة.  

 جداریات من البورسلین..  

 وحدات أضاءة.  

  
  )٣(شكل رقم 

  لمتنوعةوانماذج لأشكال البورسلین المختلفة 
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  :البورسلینحضیر طین وتقسم إعداد  : رابعا

  :تحضیر الطینات 

حضیر طین البورسلین من خلال عمل تركیبات كیمیائیة لخامات محلیةتتوافرفي وتتمإعداد 

مع نسب مختلفة من بعض خامات % ٧٥ تزید عن ولا%٥٠ضافتهابنسبةلاتقل عن وامصر 

  :البورسلین ، و ذلك بعد إعداد الخامات المستخدمة وفقا لما یلي 

الكیمیائیة لطین البورسلینأعدادالتركیبات .  

ساعة٧٢ترك طین البورسلین في حوض به ماءلمدة.  

 ساعات١٠دمج طین البورسلین جیدا في خلاط الطین لمدة لا تقل عن ..  

تصفیة الطینة جیدا من الشوائب.  

خلط تركیبةطین البورسلین الكیمیائیة مع الماءجیدا في خلاط الطینة.  

تخزین الطینة.  

  :ب لطین البورسلین ما یليومن اهم التجار

  )١(تجربة

كربونات % + ٢٥لصینيواطین هالك مصنع الخزف  % + ٢٥طین تشیكي ابیض 

  %.٨كربونات رصاص% + ٢سلیكات صودیوم مائیة% + ٢٥بودرة تلك% + ١٥كالسیوم

  )٢(تجربة

% ٥كربوناتكالسیوم% +  ٢٥كاولین جروك% + ١٥بولكلي% + ٢٥طین تشیكي ابیض 

  %.٣كربونات رصاص% + ٢سلیكات صودیوم مائیة + %٢٥بودرةتلك+ 

  )٣(تجربة

كاولین % + ١٠كاولین فرنساوي % + ١٠طین تشیكي ابیض% + ١٠طین ببضاءایطالي

سلیكات صودیوم % + ٢٥بودرةتلك% + ٥كربونات كالسیوم% + ١٠بولكلي% + ٢٥سینا

  %.٣كربونات رصاص% + ٢مائیة

  :تشكیل أشكال البورسلین :خامسا

نماذج لأشكال البورسلین المختلفة وفقا للتصمیمات المعدة للمنتج عن طریق تم تشكیل 

  .التشكیل بالجبس المباشر
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  )٤(شكل رقم 

  تشكیل نموذج بالجبس المباشر

  :القوالب الجبسیة:سادسا

وضح ومتم عمل أعداد للقوالب الجبسیة من خلال عمل قالب لكل جزء علي حدي كما ه

  )٥(في شكل 

  
  )٥(شكل رقم 

  نموذج لقالب من الجبس المباشر

  :صب القوالب  :سابعا

 صب الطین السائل في قالب المصیص حتي یمتلئ.  

  كتسب سطحه سمك من الطینوییقل الطین نتیجة امتصاص المصیص للماء.  

 ب الطین كلمانقص من القالب حتي یكتسب السمك المطلوبص.  

 یترك القالب مدة مناسبة حتي یتم تماسك الطین.  

ٕقالب واخراج الشكل بدقة  فتح ال.  

 تجفیف الأشكال تجفیف متعادل  
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  )٦(شكل رقم                          

  تجهیز طین الصب في قوالب  الجبس

  :الحریق الأول : ثامنا

  . درجة مئویة١١٠٠والتي تم تجفیفهاعلي درجة حرارة  تم حرق أشكال البورسلین الطینیة

  :الطلاء الزجاجي :تاسعا

ونین او وللبورسلین المحروقةحریقا اولیا بالطلاء الزجاجیمستخدمالون اتم طلاءأشكال ا

  .ثلاثة الوان

  :الرسم بالالوان فوق الطلاء الزجاجي : عاشرا

تم الرسم بالوان فوق الطلاء الزجاجي علي سطح الاشكال المطلیة بالطلاء الزجاجي 

  .لمحروقواالابیض 

  
  )٧(شكل رقم 

  لطلاء الزجاجيأناء مرسوم علیة بألوان فوق ا
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  :الحریق الثاني:الحادي عشر

 ١١٠٠أشكال البورسلین المحروقةحریقا اولیا بالطلاء الزجاجیعلي درجة حرارة  تم طلاء

  .درجة مئویة

  :الحریق الثالث:الثاني عشر

تم الرسم بألوان فوق الطلاء الزجاجي علي أجزاء من أشكال البورسلین المطلیة بالطلاء 

  . درجة مئویة٦٠٠علي درجة حرارة  الزجاجي

  : الرسم والحریق الرابع :الثالث عشر

تم الرسم بالدهب السائل علي أجزاء من أشكال البورسلین المطلیة بالطلاء الزجاجیعلي 

  . درجة ٢٠٠درجة حرارة 

  :تلزمات الخدمیة المطلوبة  المس

 وضح بدراسة الجدوي الخاصة بالمشروعومكما ه

    الرسم : الرابع عشر

رقها وحرقها الحریق الثالث تم الرسم بماء الذهب وحتم الرسم بالوان فوق الطلاء الزجاجي 

  .مرة اخري علي درجات حرارة مختلفة

  :إضافة النحاس:الخامس عشر

وفقا للتصمیمات المختلفة المعدة لكل شكل علي حدي ، یتم إضافة النحاس بعد سبكة 

حیث ینتج الخزاف كل قطعة علي حدي ثم یتم تجمیع هذه الوحدات الخزفیة للشكل عن طریق 

  .أجزاء من النحاس 

  :تحلیل بعض أشكال البورسلین الخاصة بوحدة الإنتاج

  
  )٨(شكل رقم 

  



  

 ٣٤٧ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

حتوي كل أناءعلي  ی–أواني مختلفة الحجم من البورسلین  تكوین لثلاثة

  سم الحجم الصغیر ٢٠×٦٠أبعادهم -جزئین من البورسلین و غطاء

 .سم الحجم الكبیر٣٠×٩٠و 

 الهندسیة الهیئة

 التشكیل تقنیة الصب في القالب

% + ٢٥لصینيواطین هالك الخزف % + ٢٥طین تشیكي ابیض 

سلیكات صودیوم % + ٢٥بودرة تلك % + ١٥كربونات كالسیوم 

 %.٨ونات رصاصكرب% + ٢مائیة

طین البورسلین  تركیبة

 الكیمیائیة

 الطلاء الزجاجي طلاء زجاجي سماوي+ طلاء زجاجي شفاف 

 الرسم بالألوان الرسم بألوان فوق الطلاء الزجاجي و عجینة من الذهب البارز

لثاني علي درجة وادرجة ١٠٥٠الحریق الأول علي درجة 

 ٢٠٠ةدرج يعل لرابعوا ٦٥٠لثالث علي درجةوا١٠٠٠

 الحریق تقنیة

الاناء  تم تجمیع الشكل عن طریق أجزاء من النحاس المسبوك وتطعیم

 .قاعدة من البرونز قبض وومبید صغیرة 

 الشكل وحدة

  
  )٩(شكل رقم 

 یحتوي –سم من البورسلین ٦٠تكوین لأناءان یتوسطهم طبق قطره 

 . سم٢٠×٦٠أبعاده -كل أناء علي جزئین من البورسلین 

 ندسیةالهیئةاله

 التشكیل تقنیة الضغط في القالب–الصب في القالب

% ٢٥كاولین جروك% + ١٥بولكلي % + ٢٥طین تشیكي ابیض 

سلیكات صودیوم % + ٢٥بودرة تلك % + ٥كربونات كالسیوم+ 

 %.٣كربونات رصاص% + ٢مائیة

طین البورسلین  تركیبة

 الكیمیائیة



  

 ٣٤٨ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 اجيالطلاء الزج طلاء زجاجي كحلي+ طلاء زجاجي شفاف 

 الرسم بالألوان عجینة من الذهب البارزرسم بألوان فوق الطلاء الزجاجي وال

لثاني علي درجة وادرجة ١١٠٠الحریق الأول علي درجة 

 ٢٠٠درجة علي لرابعوا ٦٥٠لثالث علي درجةوا١٠٥٠

 الحریق تقنیة

تم تجمیع الشكل عن طریق أجزاء من النحاس المسبوك وتوزیعه 

 . خلال تصمیم مبتكرعلي سطح الأواني من

 وحدةالشكل

  
  )١٠(شكل رقم 

- تحتوي علي جزئین من البورسلین و غطاء–آنیة من البورسلین 

 . سم٢٠×٦٠أبعادها 

 الهیئةالهندسیة

 تقنیةالتشكیل الصب في القالب

كاولین % + ١٠طین تشیكي ابیض % + ١٠طین ببضاءایطالي 

كربونات + % ١٠بولكلي% + ٢٥كاولین سینا% + ١٠فرنساوي 

% + ٢سلیكات صودیوم مائیة% + ٢٥بودرة تلك % + ٥كالسیوم

 %.٣كربونات رصاص

البورسلین  طین تركیبة

 الكیمیائیة

 الطلاء الزجاجي طلاء زجاجي أزرق داكن+ طلاء زجاجي شفاف 

 الرسم بالألوان عجینة من الذهب البارزرسم بألوان فوق الطلاء الزجاجي وال

 ١٠٥٠لثاني علي درجة وا درجة ١١٠٠ة الحریق الأول علي درج

 ٣٠٠لرابع علي درجة وا ٦٥٠لثالث علي درجة وا

 تقنیةالحریق

وزیعها وتتم تجمیع الشكل عن طریق وحدات من النحاس المسبوك 

 .علي سطح الاناء

 الشكل وحدة



  

 ٣٤٩ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
  )١١(شكل رقم 

تحتوي علي جزئین من البورسلین –آنیةمخروطیةالشكل من البورسلین 

 . سم٣٠×٩٠أبعادها -ءو غطا

 الهیئةالهندسیة

 التشكیل تقنیة الصب في القالب

كاولین % + ١٠طین تشیكي ابیض% + ١٠طین ببضاءایطالي

كربونات % + ١٠بولكلي% + ٢٥كاولین سینا% + ١٠فرنساوي 

% ٢سلیكات صودیوم مائیة% + ٢٥بودرة تلك% + ٥كالسیوم

 %.٣كربونات رصاص+

البورسلین  طین تركیبة

 ئیةالكیمیا

 الطلاء الزجاجي طلاء زجاجي أزرق داكن+ طلاء زجاجي شفاف 

 الرسم بالألوان الرسم بألوان فوق الطلاء الزجاجي و عجینة من الذهب البارز

لثاني علي درجة وادرجة ١١٠٠الحریق الأول علي درجة 

 ٣٠٠لرابع علي درجةوا ٦٥٠لثالث علي درجةوا١٠٥٠

 الحریق تقنیة

ضافة قاعدة اعن طریق أجزاء من النحاس المسبوك وتم تجمیع الأناء 

 من البرونز مربعة الشكل 

 وحدةالشكل

 

 

 

 

 

 



  

 ٣٥٠ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
  )١٢(شكل رقم 

سم ١٠×٢٠ تحتوي علي عدة قطع مخروطیة–نجفة من البورسلین 

 . سم٧٠×١٠٠أبعادها -سم الشكل من البورسلین ٢٠ائریة قطرهاود

 الهندسیة الهیئة

 التشكیل تقنیة الصب في القالب

كاولین % + ١٠طین تشیكي ابیض% + ١٠ین ببضاءایطاليط

كربونات % + ١٠بولكلي% + ٢٥كاولین سینا% + ١٠فرنساوي 

% + ٢سلیكات صودیوم مائیة% + ٢٥بودرة تلك% + ٥كالسیوم

 %.٣كربونات رصاص

البورسلین  طین تركیبة

 الكیمیائیة

 الطلاء الزجاجي طلاء زجاجي أزرق داكن+ طلاء زجاجي شفاف 

 الرسم بالألوان عجینة من الذهب البارز بألوان فوق الطلاء الزجاجي والرسم

لثاني علي درجة وادرجة ١١٠٠الحریق الأول علي درجة 

 ٣٠٠درجة علي لرابعوا ٦٥٠لثالث علي درجةوا١٠٥٠

 الحریق تقنیة

 الشكل وحدة شرائح من البرونز جمیع وحدة الأضاءة عن طریق قطع وتم ت



  

 ٣٥١ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
  )١٣(شكل رقم 

-غطاء تحتوي علي جزئین من البورسلین و–ة من البورسلین آنی

 . سم٣٠×٨٠أبعادها 

 الهیئةالهندسیة

 تقنیةالتشكیل الضغط في القالب

كاولین % + ١٠طین تشیكي ابیض% + ١٠طین ببضاءایطالي

كربونات % + ١٠بولكلي% + ٢٥كاولین سینا% + ١٠فرنساوي 

% + ٢ مائیةسلیكات صودیوم% + ٢٥بودرة تلك% + ٥كالسیوم

 %.٣كربونات رصاص

البورسلین  طین تركیبة

 الكیمیائیة

 الطلاء الزجاجي طلاءزجاجي أزرق + طلاءزجاجي شفاف 

 الرسم بالألوان الرسم بعجینة من الذهب البارز

لثاني علي درجة وادرجة ١١٠٠الحریق الأول علي درجة 

 ٣٠٠لرابع علي درجةوا ٦٥٠لثالث علي درجةوا١٠٥٠

 یقالحر تقنیة

تم تجمیع الشكل عن طریق شرائح من البرونز مع أضافة قاعدة من 

 توسط الشكل نحت بارز یضیف قیما جمالیة ویالنحاس المسبوك 

 الشكل وحدة



  

 ٣٥٢ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
  )١٤(شكل رقم 

- تحتوي علي جزئین من البورسلین و غطاء–آنیة من البورسلین 

 . سم١٠×٤٠أبعادها 

 الهیئةالهندسیة

 تشكیلتقنیةال الصب في القالب

كاولین % + ١٠طین تشیكي ابیض% + ١٠طین ببضاءایطالي

كربونات % + ١٠بولكلي% + ٢٥كاولین سینا% + ١٠فرنساوي 

% + ٢سلیكات صودیوم مائیة% + ٢٥بودرة تلك% + ٥كالسیوم

 %.٣كربونات رصاص

البورسلین  طین تركیبة

 الكیمیائیة

 الطلاء الزجاجي طلاء زجاجي أزرق داكن+ طلاءشفاف 

 الرسم بالألوان عجینة من الذهب البارزم بألوان فوق الطلاء الزجاجي والرس

لثاني علي درجة وادرجة ١١٠٠الحریق الأول علي درجة 

 ٣٠٠لرابععلیدرجةوا ٦٥٠لثالث علي درجةوا١٠٥٠

 الحریق تقنیة

تم تجمیع الشكل عن طریق شرائح  من النحاس المسبوك من خلال 

 .تصمیم جید

 وحدةالشكل



  

 ٣٥٣ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
  )١٥(ل رقم شك

 الهندسیة الهیئة .سم سم٤٠×٦٠أبعاده -برواز من البورسلین 

 التشكیل تقنیة الضغط في القالب

كاولین % + ١٠طین تشیكي ابیض% + ١٠طین ببضاءایطالي

كربونات % + ١٠بولكلي% + ٢٥كاولین سینا% + ١٠فرنساوي 

% + ٢سلیكات صودیوم مائیة% + ٢٥بودرة تلك% + ٥كالسیوم

 %.٣اصكربونات رص

البورسلین  طین تركیبة

 الكیمیائیة

 الطلاء الزجاجي طلاء زجاجي سماوي+ طلاء شفاف 

 الرسم بالألوان عجینة من الذهب البارزرسم بألوان فوق الطلاء الزجاجي وال

لثاني علي درجة وادرجة ١١٠٠الحریق الأول علي درجة 

 ٣٠٠لرابع علي درجةوا ٦٥٠لثالث علي درجةوا١٠٥٠

 حریقتقنیةال

 الشكل وحدة ..وضع زخرف بارزة باسلوب یضیف قیما جمایة مبتكرة



  

 ٣٥٤ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
  )١٦(شكل رقم 

تكوین لأناءان یتوسطهم علبة بغطاء من البورسلین أبعادها 

 یحتوي كل أناء علي جزئین و غطاء من البورسلین –سم ٢٠×٤٠

 . سم٢٠×٥٠أبعاده -

 الهیئةالهندسیة

 نیةالتشكیلتق  الضغط في القالب–الصب في القالب 

كاولین % + ١٠طین تشیكي ابیض% + ١٠طین ببضاءایطالي

كربونات % + ١٠بولكلي% + ٢٥كاولین سینا% + ١٠فرنساوي 

% + ٢سلیكات صودیوم مائیة% + ٢٥بودرة تلك% + ٥كالسیوم

 %.٣كربونات رصاص

تركیبةطینالبورسلین 

 الكیمیائیة

 الطلاء الزجاجي طلاء زجاجي نبیتي+ طلاءشفاف 

 الرسم بالألوان سم بألوان فوق الطلاء الزجاجي و عجینة من الذهب البارزالر

درجة والثاني علي درجة ١١٠٠الحریق الأول علي درجة 

 ٢٠٠لرابععلیدرجةوا ٦٥٠لثالث علي درجةوا١٠٥٠

 تقنیةالحریق

تم تجمیع الشكل عن طریق أجزاء من البرونز وتوزیعها علي سطح 

 الأشكال 

 وحدةالشكل

  

  

  

  



  

 ٣٥٥ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  : البحث خلاصة

عداد وحدة إنتاج اسبق عرضه في البحث یتضح دور أستخدام الخامات المحلیة عند  مما

  .نمیة الحالة الاقتصادیة للمجتمعوتأشكال من البورسلین مما یساعد علي تقلیل التكلفة 

  : نتائج البحث

توصل الباحث من خلال دراسة الجدوي لوحدة الانتاج إلي مجموعة من النتائج یمكن 

  : كالتالي لهاإجما

  إنتاج أشكال من  لمستوردةوایمكن من خلال عمل تركیبات كیمیائیة لخامات الخزف المحلیة

 درجة مئویة تنمیة ١١٠٠البورسلین عالیة الجودة تحرق علي درجات حرارة لا تزید عن 

  .النواحي الاقتصادیة بمجتمعنا

 ن یمكن من خلال توظیف أشكال البورسلین المختلفة تجمیل المیادی.  

  :یلي ایوصي البحث بم : توصیات البحث

 أساسي في سد إحتیاجات أفراد المجتمع عنصر أشكال البورسلین والتي تعتبر التوسع في دراسة أهمیة. 

 استخدام المزید من الخامات المحلیة عند أعداد وحدات إنتاج لأشكال البورسلین.  

 یساعد مالیة ووظیفیة بما إعداد المزید من وحدات إنتاج اشكال من البورسلین تحمل قیما ج

  .كذلك تنمیة النواحي الاقتصادیة علي سد احتیاجات المجتمع و

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

 ٣٥٦ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :المراجع العربیة

 ١٩٤٨ سنة .القاهرة الأمیریة، ، الخزف الصدر، حامد سعید.  

 اسس التصمیم ترجمة محمد محمود یوسف وآخرون ، دار نهضة  ، جیلام سكوت،روبرت

  . م١٩٨٠ ،مصر للطباعة والنشر ، القاهرة

 العربیة، النهضة الخزفیات للفنان الخزاف ، ترجمة سعید حامد الصدر ، دار ، نورتن .ه.ف 

  .م١٩٦٨سنة. القاهرة

   -  :المراجع الأجنبیة
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