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  التركيبات الكيميائية للخامات المحلية والاستفادة منها في عمل وحدة إنتاج خزفية

  

  

 

 

 ملخص البحث

هوریة مصر العربیة قلیلة یهدف البحث إلي الإفادة من الخامات المحلیة الموجودة في جم

عمل تركیبات كیمیائیة لها من خلال إضافة بعض الخامات لجعلها تعادل خامات السعر و

  .دة عالیة السعر بأسلوب یناسب الإمكانات المتاحة  لعمل وحدة إنتاج خزفیةمستور

كما یهدف إلي تطبیقها من خلال إنتاج أشكال خزفیة تخدم المجتمع المصري وتتضمن 

تجربة عملیة قام بها الباحث توضح ان التركیبات الكیمیائیة للخامات المحلیة تلعب دورا هاما 

ة إذ أنها جزء أساسي من إنتاج الأشكال الخزفیة التي تخدم في صناعة المشروعات الخزفی

  .المجتمع المصري

مما یوضح أن الصناعات الإبداعیة من أهم وسائل الفنون التطبیقیة التي تطورت مع 

یعتبر مجال الخزف من المجالات التي یمكن أن یخدم المجتمع لتكنولوجي وواالتطور العلمي 

والاقتصادیة بصورة نتجات التي تساعد علي تطور النواحي الفنیة من خلال إنتاج العدید من الم

المجتمع بصورة خاصة  من خلال إنتاج العدید من المنتجات الخزفیة التي یحتاج تجمیل عامة و

  .إلیها المجتمع 

معاییر لیات وواوذلك من خلال عمل وحدة إنتاجیة لإنتاج أشكال خزفیة وفقا لأسس 

 .دم المجتمع و توفر له عائد مادي یساعده علي مسایرة الحیاةخاصة ممكن أن تفید تخ
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Research summary 

The research aims to benefit from the local raw materials found in 
the Arab Republic of Egypt at low prices and the work of chemical 
formulations by adding some raw materials to make them equivalent to 
high quality imported raw materials in a way that suits the potential 
available for the work of ceramic production unit. 

It also aims to applying it through the production of ceramic forms 
that serve the Egyptian society. It includes a practical experiment by the 
researcher that shows that the chemical structures of the local raw 
materials play an important role in the ceramic projects industry as they 
are an essential part of the production of ceramic forms that serve the 
Egyptian society. 

Which demonstrates that the creative industries are the most 
important means of applied arts which developed with the scientific and 
technological development. The field of ceramics is one of the fields that 
can serve the society through the production of many products that help 
to develop the technical and economic aspects in general and to beautify 
society in particular through Produce many ceramic products that society 
needs. 

Through the work of a production unit for the production of ceramic 
forms according to the foundations and mechanisms and special criteria 
that can benefit the community and provide him with a material return to 
help him to keep up with life.. 
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  :   مقدمة البحث

یهدف البحث إلي الإفادة من الخامات المحلیة الموجودة في جمهوریة مصر العربیة قلیلة 

السعر و عمل تركیبات كیمیائیة لها من خلال إضافة بعض الخامات لجعلها تعادل خامات 

لعمل وحدة إنتاج خزفیة لإعداد أسلوب یناسب الإمكانات المتاحة ب مستوردة عالیة السعر

  .عند أنتاج الأشكال الخزفیة  .خامات الخزفیة المستخدمةال

كما یهدف إلي تطبیقها من خلال إنتاج بعض الخامات التي تستخدم عند إنتاجالأشكال 

ألوان فوق -الصبغات الملونه-الطین الملون-طین الصب-طین التشكیل(الخزفیة المختلفة مثل 

لخزافین واي تخدم المصانع الخزفیة والت). ألوان تحت الطلاء الزجاجي-الطلاء الزجاجي

المصریین ، من خلال تجارب عملیة قام بها الباحث توضح ان التركیبات الكیمیائیة للخامات 

المحلیة تلعب دوراهاما في صناعة المشروعات الخزفیة إذ أنها جزء أساسي من إنتاج الأشكال 

  .الخزفیة التي تخدم المجتمع المصري

الكیمیائیة للخامات المحلیة من أهم الوسائل التي تساعد الخزاف مما یوضح أن التركیبات 

علي إنتاج منتج فني عالي الجودة و بسعر قلیل مما یساعد علي تطور النواحي الاقتصادیة بما 

لتكنولوجي و یعتبر مجال الخزف من المجالات التي یمكن أن وایتناسب مع التطور العلمي 

الفنیة ید من المنتجات التي تساعد علي تطور النواحي یخدم المجتمع من خلال إنتاج العد

المجتمع بصورة خاصة  من خلال إنتاج العدید من المنتجات تجمیل والاقتصادیة بصورة عامة و

  .الخزفیة التي یحتاج إلیها المجتمع 

معاییر لیات وواوذلك من خلال عمل وحدة إنتاجیة لإنتاج الخامات الخزفیة وفقا لأسس 

  .كن أن تفید تخدم المجتمع و توفر له عائد مادي یساعده علي مسایرة الحیاةخاصة مم
  

  :مشكلة البحث

ان إعداد الوحدات الانتاجیة لانتاج بعض الخامات التي تستخدم عند إنتاج الأشكال 

ألوان فوق -الصبغات الملونه-الطین الملون-طین الصب-طین التشكیل(الخزفیة المختلفة مثل 

لخزافین واوالتي تخدم المصانع الخزفیة ). ألوان تحت الطلاء الزجاجي-الطلاء الزجاجي

لمتنوعة الوظائف والتي تعتبر من اهم الوحدات التي یمكن ان تخدم واالمصریین المتعددة 

  .قتصادیة خاصة واالمجتمع المصري بما تحمل من خصائص فنیة 

لانتاج رغم اهمیتها كون عن باقي عناصر ا ٕویتمیز عنصرانتاج الخامات الخزفیة المحلیة

هذا العنصر یتمیز بخفض التكلفة الاقتصادیة، ویعتمد بشكل مباشرعلي التجریب، ویتسابق 

الخزافین الصناعیین في اختیار الخامات ذات الخصائص الممیزة بما تدعم وتسهم في نجاح 

  . تصمیم المنتج

ة عند عمل التركیبات من أهم الخامات التي تستخدم بنسبة كبیر الخامات المحلیة وتعتبر

ًالكیمیائیة لإعداد الخامات الخزفیة في تلك الوحدة الإنتاجیة لتؤدي دورا كبیرا في جذب  ً
المستهلك وتحقیق المنافسة في الانتاج من خلال الخامات المستخدمة وخصائصها الملمسیة 

  .لوجیا الخاماتواللونیة، لذا ظهرت مع التطور التكنولوجي لالیات التشكیل تقدم في تطور تكنو
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  :وهنا تكمن مشكلة البحث في السؤالین التالین

  لمتنوعة؟والمتعددة واكیف یمكن توظیف الخامات المحلیة عند إنتاج الخامات الخزفیة المختلفة  

  معاییر خاصة؟لیات وواكیف یمكن عمل وحدة إنتاجیة  لأنتاج الخامات الخزفیة وفقا لأسس  

  :البحث أهمیة
  : فیما یليتتضح أهمیة البحث

  التركیبات الكیمیائیة المستخدمة لانتاج الخامات الخزفیة المحلیة یساعد علي تقلیل سعر المنتج.  

 انتاج الخامات الخزفیة من خلال وحدة انتاج تساعد علي زیادة الجانب الاقتصادي للمجتمع.  

  :هدف البحث

 لمحلیة و تطبیقها لانتاج یهدف البحث إلي الإفادة من بعض التركیبات الكیمیائیة للخامات ا

أشكال من الخامات الخزفیة المتنوعة والمتعددة الوظائف من خلال عمل وحدة انتاج 

  .خزفیة ،بما یتوافق مع متطلبات سوق العمل

  :فروض البحث
  :یفترض البحث أن

  التركیبات الكیمیائیة للخامات المحلیة لها دوركبیرفي استحداث خامات خزفیة توظف لحل

  .تصادیة متعددةعندعمل وحدة إنتاج خزفيمشكلات اق

  یمكن إعداد وحدة انتاج للخامات الخزفیة بما یتناسب مع سوق العمل المصري.  

  :حدودالبحث
  لوانها بما یتناسب مع والطلاءات الزجاجیة وایتناول البحث عمل وحدة انتاج للطین الخزفي

  .سوق العمل المصري

 ولا تزید % ٧٠اج الخامات الخزفیة بنسبة لاتقل عناستخدام  بعض الخامات المحلیة عند انت

 %.٨٠عن 

  :منهج البحث
  یعتمدالبحث علي المنهج التجریبي بإجراء وحدة إنتاج لبعض الخامات الخزفیة المتنوعة

والمتعددة التي یستخدمها الخزاف عند انتاج الشكل الخزفي بما یتناسب مع سوق العمل 

  .محلیة لتقلیل التكلفة مستخدما نسبة كبیرة من الخامات ال

 یعتمد البحث علي المنهج الوصفي والتحلیلي لعرض بعض النتائج.  

  :إنتاج خامات خزفیة متنوعة وفقا لما یلي وتأخذ دراسة أعداد وحدة

رسم تخطیطي للمعاملات الفنیة المستخدمة لإنتاج بعض الخامات           : الرسم الهندسي) ١(

  .ي لوحدة الإنتاجالخزفیة من خلال تخطیط تفصیل

  :تخطیط تفصیلي لوحدة أنتاج ورشة لإنتاج الخامات الخزفیة

الموقع المقترح جامعة المنوفیة نادي اعضاء هیئة التدریس علي مساحة في : الموقع

   ٢م٣٠٠حدود

  :ویشمل التخطیط التفصیلي لوحدة الإنتاج كلا من

 ورشة إعداد الطین.  



  

 ٣٦٣ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 ورشة إعداد القوالب الجبسیة.  

 بورشة الص.  

 ورشة التجفیف.  

  ورشة إعداد الطلاءات الزجاجیة.  

 ورشة الطلاء الزجاجي.  

 ورشة الرسم.  

 ورشة الحریق.  

  مخازن. 

  تخطیط تفصیلي لوحدة أنتاج ورشة الخامات الخزفیة

خلاط         حمام

طین 

 تشیكي

  حوض

 طین إیطالي

حوض 

طین 

  كاولین

 

حوض 

طین 

 انيأسو

حوض طین 

 بولكلي

حوض     

طین 

 أسوانلي

معمل 

تركیب  

طین 

 الصب

معمل تركیب طین 

  الملون

 

خلاط    

طین 

  الصب

 

    

مخزن  طین 

 التشكیل    الملون

  مخزن

طین 

 الصب

  

 الطاحونة

 مكتب

  الباب

 الرئیسي

  

  

أفران 

 التجارب

  

  

 أفران الفریت

  

 مكتب

   تحضیر طین الصب الملون. م

  

  

 

 تحضیر طین التشكیل.م 

 

 الطاحونة

  مخزن

الألوان 

 الطلاءاتو

  

  معمل تركیب

 الطلاء الزجاجي

  معمل تركیب

  الوان فوق

 الطلاء الزجاجي

  معمل تركیب 

  الوان تحت

 الطلاء الزجاجي

  )١(شكل رقم 

  نتاج ورشة إنتاج الخامات الخزفیةاتخطیط تفصیلي لوحدة 
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الخاص بإنتاج كل خامة علي حدي بدایة من عمل التركیبات الكیمیائیة   : نيالجانب الف) ٢(

خامات الخزف من خلال أستخدام وطحنها وتطبیقها مما یساعدعلي تنمیة الجانب الاقتصادي ،

لتي تدخل في التركیبة الكیمیائیة عند أعداد واالمحلیة الموجودة بجمهوریة مصر العربیة 

وخلطها مع بعض  %٨٠ولا تزید عن % ٧٠ة بنسبة لاتقل عنلطلاءات الخزفیواالطینات 

  :الخامات المستوردة وذلك من خلال إعداد المعامل المستخدمة لإنتاج الخامات الآتیة

  .طین التشكیل- أ  

  . طین الصب - ب 

  . الطین الملون - ج 

  . الصبغات الملونه- د 

  ألوان فوق الطلاء الزجاجي-هـ 

  .زجاجي ألوان تحت الطلاء ال- و

  . الطلاءات الزجاجیة– ي

أعداد وحدة أنتاج لعمل تركیبات كیمیائیة متعددة لتلك الخامات :  الجانب العملي )٣(

لتي تتوافرفي مناطق عدیدة واالمستخدمة لإنتاج الأشكال الخزفیة التي یستخدمها الخزاف 

ضرورة علي ٕبمصرواضافتها مع نسب بسیطة من بعض الخاماتا لمستوردة ، مما ینعكس بال

  .جودة الإنتاج والقدرة علي منافسة مثیلة بالأسواق  

  :العناصر الفنیة للمشروع) ٤(

:                                                                                                                                                   مراحل تصنیع الخامات  -

تعددت أسالیب التصنیع للخامات الخزفیة من خلال عمل تركیبات كیمیائیة لكل منتج علي 

ختیار بعض التجارب عالیة الجودة لكل منتج واتجربة  لكل خامة  ١٠٠حدي حیث تم عمل 

  :خزفي منها

  :   طین التشكیل-١

  :الطین الأبیض )١(تجربة 

كربونات %+٢٠ساويكاولین فرن%+٥سلیكا %+%+٥٠بول كلي %+٢٠كاولین سینا

  %٥كالسیوم

  :الطین الأحمر )٢(تجربة 

  %١٠جروك كاولین فرنساوي%+٥كربونات كالسیوم%+٥كوارتز%+٨٠طین اسوانلي

  :الطین الأخضر : )٣(تجربة
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كربونات %+١٥طین تشیكي ابیض-%٥طین ببضاء ایطالي%+٧٥طین كاولین سینا

  %.١٠اكسید الكروم%+٥كالسیوم

  :الطین الأزرق):٤(تجربة

  .%.و.١أكسید كوبالت +كربونات كالسیوم-%٧٥كاولین سینا%+٢٠ ببضاء ایطاليطین

  :الطین الأسود):٥(تجربة

-%١٠بودرة تلك-%٥كربونات كالسیوم-%١٠كاولین فرنساوي%%+٧٥طین اسوانلي

  %.٥اكسید الحدید%+ ١أكسید كوبالت %+٥اكسید منجنیز-%١سلیكات صودیوم مائیة

  :طین الصب -٢

  :بیضالطین الأ)١(تجربة 

%+ ٢٠كاولین فرنساوي%+ ٢٥بودرة تلك%+%+٢٥بول كلي %+٢٥كاولین سینا

  %١سلیكات صودیوم%+٤كربونات كالسیوم

  :الطین الأحمر)٢(تجربة 

كاولین %+٥كربونات كالسیوم%+ ١سلیكات صودیوم مائیة%+٨٠طین اسوانلي

  %١٥فرنساوي

  :الطین الأخضر):٣(تجربة

-%٢٥بودرة تلك-%٢٤ربونات كالسیومك-%٣٠كاولین سینا%+٢٠كاولین فرنساوي

  %.٢٥اكسید الكروم%+١سلیكات صودیوم مائیة

  :الطین الأصفر):٤(تجربة

- %١٠كالسیوم كربونات-%٥٠كاولین سینا%+١٠نساويكاولین فر%+١٠طین ببضاء ایطالي

  %.١٠الأنتیمون اكسید%+٤اكسید رصاص أحمر - %١سلیكات صودیوم مائیة- %٢٠بودرة تلك

  :طوبيالطین ال):٦(تجربة

-%٥كربونات كالسیوم%+٥٠كاولین سینا%+١٠كاولین فرنساوي+١٠طین بیضاء ایطالي

%+ ١أكسید كوبالت %+٣اكسید رصاص أحمر -%٢سلیكات صودیوم مائیة-%٢٠بودرة تلك

  %.   ١٥اكسید الحدید

  :لصبغات الملونه- ٣

  :اللون الأسود) :١(تجربة



  

 ٣٦٦ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

أكسید %+٥٠كوبالت%+٥ اكسید زنك%+٥بیكربونات بوتاسیوم%+٥كربونات صودیوم

  %.٥صمغ عربي%+١٥أكسید منجنیز%+١٥حدید

  :اللون البني):٢(تجربة

اكسید %+٥بیكربونات بوتاسیوم%+٥كربونات صودیوم%+٥كاولین فرنساوي%+٥لیثارج

  %١٠صمغ عربي%.+.٦٠أكسید حدید%+١٠قصدیر

  :اللون الأحمر):٣(تجربة

اكسید %+٥ونات بوتاسیومبیكرب%+٥كربونات صودیوم%+٥كاولین فرنساوي%+٥لیثارج

  %٥صمغ عربي%.+.٦٥حامض كرومیك%+١٠قصدیر

  :اللون الأصفر):٤(تجربة

اكسید %+٥بیكربونات بوتاسیوم%+٥كربونات صودیوم%+٥كاولین فرنساوي%+٥لیثارج

  %٥صمغ عربي%.+.٦٥اكسید أنتیمون%+١٠قصدیر

  :اللون الأزرق):٥(تجربة

اكسید %+٥بیكربونات بوتاسیوم+%٥كربونات صودیوم%+٥كاولین فرنساوي%+٥لیثارج

  %٥صمغ عربي%.+.٦٥كوبالت%+١٠قصدیر

  :ألوان فوق الطلاء الزجاجي-٤

  :اللون الأزرق الفاتح ):١( تجربة

  %١كوبلت%+٤اكسید زنك %+٩سلیكا%+٦كاولین فرنساوي%+٧٥اكسید رصاص 

  :اللون الأزرق الغامق ):٢( تجربة

  %١٠كوبلت%+٢٥سلیكا%++٣زنك%+١٢كاولین سینا %%+٥٠لیثارج

  :اللون الأخضر):٣(تجربة

  %٥سلیكا%%+١٠اكسید كروم%+٥زنك%+٥كاولین سینا %+٧٥لیثارج

  :اللون الأصفر):٤(تجربة

  %.١٠اكسید الأنتیمون%+٢٥سلیكا%++٣زنك%+١٢كاولین سینا %%+٥٠لیثارج

  :اللون الأحمر):٥(تجربة

  %١٠حامض كرومیك%+٢٥سلیكا%++٣زنك%+١٢كاولین سینا %%+٥٠لیثارج

  :لوان تحت الطلاء الزجاجيأ-٥



  

 ٣٦٧ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

:                                                                                                                                      اللون الأزرق  ):١( تجربة

 تبیكربونا+ %٥كربونات صودیوم%+٣٠اسلیك%+٢٠كاولین فرنساوي%+٥لیثارج

  %.٢٠كوبالت%+١٠اكسید زنك + %١٠بوتاسیوم

  :اللون الأصفر):٢(تجربة

كربونات %+٣٠سلیكا%+١٠كاولین سینا%+ ٢٠كاولین فرنساوي%+١٠لیثارج

  %.١٠أنتیمون%+١٠اكسید زنك %+١٠بیكربونات بوتاسیوم%+٥صودیوم

  :اللون الأخضر):٣(تجربة

كربونات %+٣٠سلیكا%+١٠كاولین سینا%+ ١٥كاولین فرنساوي%+٥لیثارج

  %.١٠اكسید كروم%+١٠اكسید زنك %+١٠بیكربونات بوتاسیوم%+١٠ومصودی

  :اللون الأسود):٤(تجربة

بیكربونات %+٥كربونات صودیوم%+٣٠سلیكا%+٢٠كاولین فرنساوي%+٥لیثارج

  %٥اكسید حدید%+١٠كوبالت%+١٠اكسید زنك %+١٠بوتاسیوم

                                                                                                                                       :الأحمر اللون ):٥(تجربة

  %.٧أكسید كروم%+٥كربونات صودیوم%+١٨سلیكا%+١٠كاولین فرنساوي%+٦٠لیثارج

  :اللون الأصفر الداكن ):٦(تجربة

  %١٥سلیكا%+٣٠انتیمون%+٢٥قصدیریك%+١٠ كاولین سینا%+٢٠لیثارج

  :اللون الأخضر الزیتوني ):٧(تجربة

بیكربونات %+٨كربونات كالسیوم%+٥كاولین%+١٠لیثاج%+١٣اكسید زنك%+٢٢سلیكا

  %١٠اكسید نحاس%+٢٠بوراكس%+١٢بوتاسیوم

  ١٠٠ماء فوق +یضاف الي جمیع التركیبات صمغ عربي 

  :الطلاءات الزجاجیة-٦

  :الزجاجي الاحمر الطلاء ):١(تجربة

اكسید %+١٠اكسید كروم%+١٥سلیكا%+٥كاولین فرنساوي %+٨٠اكسید رصاص احمر

  %١٠قصدیر 

  :الطلاء الزجاجي الاحمر ):٢(تجربة

  %١٠اكسید كروم%+٧كاولین%+١٨سلیكا%+٧٥اكسید رصاص احمر

اكسید  %١٠اكسید كروم%+٧كاولین %+١٨سلیكا%+؟٧٥كربونات رصاص ابیض

  %١٠اكسید قصدیریك %+یك١٠حامض كروم%+١٥سلیكا%+٥ن فرنساوي كاولی%+٨٠رصاص احمر

  



  

 ٣٦٨ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :الطلاء الزجاجي الأسود):٣(تجربة

 %+١٠منجنیز اكسید+ %١٥سلیكا%+٥كاولین فرنساوي %+٨٠اكسید رصاص احمر

 تجارب الطلاء الزجاجي الشفاف كوبلت%نصف%+ك٢اكسید نحاس%+٥اكسید حدیدیك 

  :بقاعدة رصاصیة

  ):١(تجربة 

  :طلاء زجاجي شفاف اخضر بقاعدة رصاصیة %٧كاولین%+١٨سلیكا%+٧٥مراكسید رصاص اح

  ):١(تجربة 

  %٤اكبریتات نحاسیك%+٧كاولین%+١٨سلیكا%+٧٥اكسید رصاص احمر

  ):٢(تجربة 

  %١٠اكسید كروم %+٧كاولین%+١٨سلیكا%+٧٥اكسید رصاص احمر

  ):٣(تجربة 

  %٤اكسید كروم%+٧كاولین%+١٨سلیكا%+٧٥اكسید رصاص احمر

  ):٤(تجربة 

  %٥اكسید نحاس %+٧كاولین%+١٨سلیكا%+٧٥اكسید رصاص احمر

  :طلاء زجاجي شفاف بني بقاعدة رصاصیة

  ):١(تجربة 

طلاء زجاجي شفاف %٦اكسید حدید%+٥كاولین%+١٥سلیكا%+٨٠اكسید رصاص احمر

  اصفر بقاعدة رصاصیة

  ):١(تجربة 

  %١٠اكسید انتیمون%+٧كاولین%+١٨سلیكا%+٧٥اكسید رصاص احمر

  زجاجي شفاف اخضر بقاعدة قلویةطلاء 

  ):١(تجربة 

  %٧كبریتات نحاسوز%+٧كاولین %+١٨سلیكا%+؟٧٥ كربونات رصاص ابیض

  ):٢(تجربة 

  %٨اكسید كروم%+٧كاولین %+١٨سلیكا%+؟٧٥كربونات رصاص ابیض

  طلاء زجاجي شفاف اخضر بقاعدة قلویة

  ):١(تجربة 

كربونات %+٢٠بوراكس%+٥كاولین%+١٥سلیكا%+؟٤٠ كربونات رصاص ابیض

  %١٠اكسید انتیمون %+٢٠صودیوم



  

 ٣٦٩ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  طلاء زجاجي معتم

  :طلاء زجاجي أبیض):١(تجربة 

  %٥قصدیر%+٥كاولین%+١٥سلیكا%+٧٥اص اكسید رص

  :تحضیر الخامات الخزفیة للمنتجات الخزفیة 

  تم عملیة التحضیر بعد إعداد الخامات المستخدمة علي مراحل:  

  .حالة الجفافطحن التركیبة الكیمیائیة في : أولا 

  .حرق التركیبة الكیمیائیة في فرن الفرت: ثانیا 

  .طحنهاتفتیت التركیبة الكیمیائیة و: ا ثالث

  .التخزین:رابعا 

یخدم المصانع والمجتمع  صادي بمالاقتوا الوظیفي الجانب إدراك: الوظیفي الجانب )٥(

  .طلاب الكلیات الفنیةو

. یستخدمها الخزاف بأقل التكلفةخزفیة التي إنتاج الخامات ال : الإنتاجي الجانب )٦(

  :منتجات وحدة الإنتاج فیما یلي یمكن تحدید و

 طین التشكیل.  

 طین الصب.  

 الطین الملون.  

 الطلاءات الزجاجیة.  

 الصبغات الملونه.  

 ألوان فوق الطلاء الزجاجي-.  

 ألوان تحت الطلاء الزجاجي.  

 لرابع في مرحلة الإنشاء الأولي ثم یتدرج وا ثالثالمشروع علي البند الأول والثاني ویعتمد الو

في بقیة النوعیات علي حركة التوسع والتطویرو ذلك وفقا لدراسة الجدوي الخاصة 

  .بوحدة الإنتاج وفقا لدراسة الجدوي 

  :انتاج الخامات لكل من بوحدة الخاصة الجدوي لدراسة وفقا  :التسویق )٧(

  :لیات الفنیة طلبة الك-                            ا

  .المؤسسات التعلیمیة المصانع و–                  ب           



  

 ٣٧٠ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :تحلیل لبعض الخامات المستخدمة عند إنتاج أشكال خزفیة خاصة بالتجربة

  
   )٢( شكل رقم 

  الشكل ٣٠ أتساع٣٠×  ارتفاع -إناءكروي الشكل

 التشكیل الصب في القالب

  :الطین الأبیض)١(تجربة 

كاولین %+ ٥سلیكا %+%+٥٠بول كلي %+٢٠سیناكاولین 

 %٥كربونات كالسیوم%+ ٢٠فرنساوي

         تركیبة الطین

الرسم بالوان فوق الطلاء الزجاجي  تقنیة ستخداما لخلا من

  :مستخدما 

  :اللون الأخضر):٣(تجربة

 %١٠اكسید كروم+ %٥زنك%+٥كاولین سینا %+٧٥لیثارج

  %٥سلیكا+

  :اللون الأصفر):٤(تجربة

% + ٣زنك% + ١٢كاولین سینا %% + ٥٠جلیثار

 %.١٠اكسید الأنتیمون% +٢٥سلیكا

  

  تركیبة

الالوان فوق الطلاء 

 الزجاجي

حل حریق البسكویت علي درجة تم حرق الإناء علي ثلاثة مرا

حریق الوان  و١٠٥٠ق الطلاء الشفاف علي درجة حریو١١٠٠

 ٦٥٠فوق الطلاء علي درجة 

 تقنیة الحریق

 %٧٥احمر رصاص اكسید ء شفافطلا):١(تجربة 

 %٤اكبریتات نحاسیك%+٧كاولین%+١٨سلیكا+

 تركیبةالطلاءالزجاجي

  



  

 ٣٧١ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

        
  )٣(شكل رقم 

  الشكل ٢٠أتساع×٦٠ أرتفاع - إناءأسطواني الشكل 

 التشكیل الصب في القالب

  :الطین الأبیض)١(تجربة 

كاولین %+ ٥سلیكا %+%+٥٠بول كلي %+٢٠كاولین سینا

 %٥ كربونات كالسیوم%+٢٠فرنساوي

        تركیبة 

 الطین

  :الرسم بالوان تحت الطلاء الزجاجي مستخدما  تقنیة استخدام خلال من

  :اللون الأخضر):٣(لتجربة

 %٣٠سلیكا%+١٠كاولین سینا%+ ١٥كاولین فرنساوي%+٥لیثارج

اكسید %+١٠اكسید زنك %+١٠بیكربونات بوتاسیوم%+١٠كربوناتصودیوم+

 %.١٠كروم

  

  تركیبة

لوان تحت الطلاء الا

 الزجاجي

و حریق ١١٠٠تم حرق الإناء علي مرحلتین حریق البسكویت علي درجة 

 ١٠٥٠الطلاء الشفاف علي درجة 

 تقنیة الحریق

 %١٨سلیكا %+٧٥احمر رصاص اكسیدطلاء شفاف):١(تجربة 

 %٤اكبریتات نحاسیك+ %٧كاولین+

 الطلاء تركیبة

 الزجاجي



  

 ٣٧٢ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
  )٤(شكل رقم 

  الشكل ٣٠×٣٠×٣٠×٣٠ -طبق مربع الشكل 

 التشكیل الضغط في القالب

  :الطین الأبیض)١(تجربة 

كاولین %+ ٥سلیكا %+%+٥٠بول كلي %+٢٠كاولین سینا

 %٥كربونات كالسیوم%+ ٢٠فرنساوي

        تركیبة 

 الطین

  :الرسم بالوان تحت الطلاء الزجاجي مستخدما  تقنیة استخدام خلال من

                                                                                                                              :        اللون الأزرق  ):١( تجربة

كربونات %+٣٠سلیكا%+٢٠كاولین فرنساوي%+٥لیثارج

  %.٢٠كوبالت%+١٠اكسید زنك %+١٠بیكربونات بوتاسیوم%+٥صودیوم

  :اللون الأصفر):٢(تجربة

كاولین %+ ٢٠كاولین فرنساوي%+١٠لیثارج

 %١٠بیكربونات بوتاسیوم%+٥كربونات صودیوم%+٣٠سلیكا%+١٠سینا

  %.١٠أنتیمون%+١٠اكسید زنك +

  :اللون الأخضر):٣(تجربة

كاولین %+ ١٥كاولین فرنساوي+ %٥لیثارج

 %١٠بیكربونات بوتاسیوم%+١٠كربونات صودیوم%+٣٠سلیكا%+١٠سینا

  %.١٠اكسید كروم%+١٠اكسید زنك +

  :اللون الأسود):٤(جربةت

 + %٥كربونات صودیوم%+٣٠سلیكا%+٢٠كاولین فرنساوي%+٥لیثارج

  %٥اكسید حدید%+١٠كوبالت%+١٠اكسید زنك %+١٠بیكربونات بوتاسیوم

  

  تركیبة

الالوان تحت 

 الطلاء الزجاجي



  

 ٣٧٣ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

:                                                                                                    اللون الأحمر):٥(تجربة

كربونات %+١٨سلیكا%+١٠كاولین فرنساوي%+٦٠لیثارج

 %.٧أكسید كروم%+٥صودیوم

و ١١٠٠تم حرق الإناء علي مرحلتین حریق البسكویت علي درجة 

 ١٠٥٠حریق الطلاء الشفاف علي درجة 

 تقنیة الحریق

  شفافطلاء ):١(تجربة 

 %٧كاولین%+١٨سلیكا%+٧٥اكسید رصاص احمر

تركیبةالطلاءالزجاج

 ي

 
  )٥(شكل رقم 

  الشكل سم ٣٠ قطره-الشكل  طبق دائري

 التشكیل علي العجلة الخزفیة

  :الطین الأبیض )١(تجربة 

كاولین %+ ٥سلیكا %+%+٥٠بول كلي %+٢٠كاولین سینا

 %٥كربونات كالسیوم+  %٢٠فرنساوي

        

  الطینتركیبة

  :من خلال استخدام تقنیة الرسم بالوان فوق الطلاء الزجاجي مستخدما 

  :اللون الأخضر): ٣(تجربة 

%%+ ١٠اكسید كروم% + ٥زنك% + ٥كاولین سینا % + ٧٥لیثارج

 %%٥سلیكا

  

  تركیبة

الالوان فوق 

 الطلاء الزجاجي

حل حریق البسكویت علي درجة تم حرق الإناء علي ثلاثة مرا

حریق الوان فوق الطلاء  و١٠٥٠ق الطلاء الشفاف علي درجة یحرو١١٠٠

 ٦٥٠اختزاله علي درجة ٦٥٠علي درجة 

 تقنیة الحریق

  ):٢(استخدم الخزاف تركیبة الطلاء الشفاف الاخضر لتجربة 

 %.١٠كروم %+ ٧كاولین%+١٨سلیكا%+٧٥اكسید رصاص احمر

 تركیبة

 الزجاجي الطلاء

  



  

 ٣٧٤ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
  )٦(شكل رقم 

  الشكل ٦٠×٦٠×٦٠×٦٠ -لشكل جداریة مربعة ا

 التشكیل الكبس

  :الطین الأبیض)١(تجربة 

كاولین %+ ٥سلیكا %+%+٥٠بول كلي %+٢٠كاولین سینا

 %٥كربونات كالسیوم%+ ٢٠فرنساوي

        

 تركیبة الطین

  :الرسم بالوان تحت الطلاء الزجاجي مستخدما  تقنیة استخدام خلال من

 %٣٠سلیكا+ %٢٠كاولین فرنساوي%+٥ارجلیث: اللون الأزرق  ):١( تجربة

اكسید زنك %+١٠بیكربونات بوتاسیوم%+٥كربونات صودیوم+

  %.٢٠كوبالت%+١٠

 %٣٠سلیكا+ %٢٠كاولین فرنساوي%+٥لیثارج :اللون الأسود):٤(تجربة

اكسید زنك + %١٠بیكربونات بوتاسیوم%+٥كربونات صودیوم+

  %٥اكسید حدید%+١٠كوبالت%+١٠

 %١٨سلیكا+ %١٠كاولین فرنساوي%+٦٠لیثارج : مرالأح اللون:)٥(تجربة

  %.٧أكسید كروم%+٥كربونات صودیوم+

 %+١٠كاولین سینا %+٢٠لیثارج :اللون الأصفر الداكن ):٦(تجربة

  %١٥سلیكا%+٣٠انتیمون %+٢٥قصدیریك

 %١٣اكسید زنك%+٢٢سلیكا :اللون الأخضر الزیتوني  ):٧(تجربة

 %١٢بیكربونات بوتاسیوم %+٨كربونات كالسیوم%+٥كاولین%+١٠لیثاج+

 %١٠اكسید نحاس%+٢٠بوراكس+

  

الالوان تحت  تركیبة

 الطلاء الزجاجي

 حریق البسكویت علي درجة تم حرق الإناء علي مرحلتین

 ١٠٥٠حریق الطلاء الشفاف علي درجة و١١٠٠

 تقنیة الحریق

% + ١٥سلیكا% + ٧٥رصاص  اكسید طلاء أبیض ):١(تجربة 

 %٥قصدیر% + ٥كاولین

 الطلاء ركیبةت

 الزجاجي

  



  

 ٣٧٥ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :النتائج والتوصیات

سبق عرضه في البحث یتضح دور عمل وحدة إنتاج الخامات الخزفیة التي یستخدمها  مما

  .الخزاف عند إنتاج المنتاجات الخزفیة من الناحیة الاقتصادیة

  :نتائج البحث

لخزاف إلي توصل الباحث من خلال إعداد وحدة إنتاج لخامات الخزفیة التي یستخدمها ا

  :مجموعة من النتائج تتحدد فیما یلي

  استحداث خامات خزفیة محلیة تعادل الخامات الخزفیة العالمیة مما ساعد علي تنمیة

  .النواحي الاقتصادیة 

  إعداد تركیبات كیمیائیة محلیة للخامات الخزفیة تحرق علي درجات حرارة متوسطة ساعد 

  .علي تقلیل تكلفة الحریق

 تحت لالوان فوق ووالطلاءات الزجاجیة واوحدة انتاج للطینات الخزفیة خلال عمل  من

  .الطلاء الزجاجي تم تقلیل التكلفة الاقتصادیة عند إنتاج شكل خزفي

  سهولة الحصول علیها بأقل إن إنتاج الخامات الخزفیة یساعد طالب الكلیات الفنیة علي

  .بجودة عالیةتكلفة و

 تصدیر تلك الخامات وتوظیفهاعند اج زیادة الدخل العام وحدة الإنتیمكن من خلال إعداد و

  .إنتاج العدید من الأشكال الخزفیة التي یحتاجها المجتمع

  وعلي ذلك تعتبر هذه الممیزات من أهم عناصر دراسة الجدوى الاقتصادیة للمشروع المقترح

  .من خلال توافر الخامات الخزفیة وتوافر اتجاهات تسویقها 

  :یوصي البحث بمایلي :توصیات البحث

 لتي تعتبر عنصر أساسي في سد واأشكال الخامات الخزفیة  التوسع في دراسة أهمیة

    .لخزافواإحتیاجات طالب الكلیة 

 استخدام المزید من الخامات المحلیة عند أعداد وحدات إنتاج الخامات الخزفیة.  

  ساعد علي سد وظیفیة  تإعداد المزید من وحدات إنتاج الخامات الخزفیة بما تحمل من قیم

  .كذلك طالب الكلیات الفنیة احتیاجات الخزافین و

  

  

 



  

 ٣٧٦ 

  ١ج ٢٠١٨ الرابع عشر ابریلالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :المراجع العربیة

  استخدام طلاءات زجاجیه من الخامات المحلیة وتطبیقها علي بعض الطینات : السید محمد السید

ان  ، كلیه التربیة الفنیة ، جامعه حلورساله دكتوراهومدي الاستفادة منها في مجال التعلیم ، 

  .١٩٧٦سنة .

 ١٩٤٨سنة .القاهرة الأمیریة، ،خزف:الصدر حامد سعید .  

 ،اسس التصمیم ترجمة محمد محمود یوسف وآخرون ، دار نهضة مصر  جیلام، روبرت سكوت

  . م١٩٨٠للطباعة والنشر ، القاهرة ،

 الملمس في تحقیق العمل النهائي للعمل الفني الخزفي ، المؤتمر دور عبدالعزیز، عامر عبدالحمید 

  .م٢٠١٢المنصورة ، المنصورة ، ي العربي السابع ، جامعةالدول

 القاهرة العربیة، النهضة ، دارالخزفیات للفنان الخزاف، ترجمة سعید حامد الصدر نورتن،.ه.ف. 

  ..م١٩٦٨.سنة

  :المراجع الأجنبیة
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