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Relation between Fabrics Thickness and 

Elastic Band on Shrinkage 

Abstract: 

 The aim of the research is studying the relation 

between fabrics thickness and the elastic band on 

shrinkage, to achieve this aim  two types of weft 

knitting fabrics (light, heavy), and three lengths 

(10,15,20) cm and three width (1, 3, 5) cm of elastic 

band were used,  where the other factors were fixed for 

sewing and the samples were all fixed in an area of 30 cm, 

and the research was used The analytical experimental 

approach to achieve the objectives of the research, the 

weight of the square meter, the number of rows and 

columns and the thickness were calculated. The shrinkage 

ratio test in the length of the rubber band was performed, 

and then the results were analyzed statistically using T. test 

and LSD test for multiple comparisons. One of the most 

important results of the research was that it is preferable to 

use a rubber band 1 cm wide and (10, 15, 20) cm long with 

light knitted fabrics, while in the case of using rubber band 

a width (3, 5) cm and a length of (10, 15, 20) cm is 

recommended using it with heavy knitted fabrics, the 

researcher recommends making use of the research results 

in determining the different lengths and widths of the 

rubber band that are commensurate with the thickness of 

the fabrics and thus achieve the required quality of the 

clothing product.  

 

Key words: Fabrics thickness – Elastic band- shrinkage 
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 التركيب

البنائي   

 نوع 

 القماش

عمدة والصفوف عدد الأ

 )بوصة(

 وزن المتر 

 المربع

 )جم(

مك الس  

(بوصة-سم)  

 الصفوف الأعمدة

 0.087 252.66 14.39 15.24 خفيف ريب

 0.115 403.125 13.54 14.39 ثقيل

 

 

 رقم

 العينة

 نوع 

 قماش 

 التريكو

 طول

 الشريط

 المطاط

 )سم(

 عرض

 الشريط

 المطاط

 )سم(

الانكماش 

في طول 

 الشريط

)%( 

1 

 خفيف

10 

1 

1.9 

2 15 2.9 

3 20 1.5 

4 10 

3 

1.5 

5 15 1.55 

6 20 1.6 

7 10 

5 

1.8 

8 15 1.4 

9 20 1 

10 

 ثقيل

10 

1 

3.3 

11 15 4 

12 20 2.3 

13 10 

3 

0.9 

14 15 1 

15 20 0.8 

16 10 

5 

1 

   

17 15 0.9 

18 20 0.75 
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التريكو المنفذة تحت البحثنماذج عينات ( 3)جدول 

سم10ط:خفيف طول الشري  

سم1عرض الشريط:  
سم51خفيف طول الشريط:  

سم1عرض الشريط:  
سم20خفيف طول الشريط:  

سم1عرض الشريط:  
سم10طول الشريط: ثقيل  

سم1عرض الشريط:  
سم51طول الشريط: ثقيل  

سم1عرض الشريط:  
سم20طول الشريط: ثقيل  

سم1عرض الشريط:  

   
   

سم10خفيف طول الشريط:  

سم3عرض الشريط:  
سم15طول الشريط: خفيف  

سم3عرض الشريط:  
سم20خفيف طول الشريط:  

سم3عرض الشريط:  
سم10طول الشريط: ثقيل  

سم3عرض الشريط:  
سم15طول الشريط: ثقيل  

سم3عرض الشريط:  
سم20طول الشريط: ثقيل  

سم3عرض الشريط:  

      

سم10طول الشريط: خفيف  

سم5عرض الشريط:  
سم15طول الشريط: خفيف  

سم5ط:عرض الشري  
سم20طول الشريط: خفيف  

سم5عرض الشريط:  
سم10طول الشريط: ثقيل  

سم5عرض الشريط:  
سم15طول الشريط: ثقيل  

سم5عرض الشريط:  
سم20طول الشريط: ثقيل  

سم5عرض الشريط:  
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   (T. Test)

LSD

0.01

0.01

سم  10بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيف)قماش التريكو درجات دلالة الفروق بين متوسطي  ( 4)جدول 

 سم1وعرض 

شريط مطاط 

 سم"10"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 الانحراف

 المعياري

 "ع"

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 لدلالة واتجاههامستوى ا قيمـة ت

 0.52 1.9 قماش تريكو خفيف
6 5 4.229 

 لصالح  0.01

 0.89 3.3 قماش تريكو ثقيل قماش تريكو ثقيل

 

 

 سم1سم وعرض  10بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيفقماش التريكو )درجات الفروق بين متوسطي (   1 ) شكل
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 سم1سم وعرض  15بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيفقماش التريكو )درجات لة الفروق بين متوسطي ( دلا 5جدول )  

شريط مطاط 

سم"15"  

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 الانحراف

 المعياري

 "ع"

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الدلالة واتجاهها قيمـة ت

 061 2.9 قماش تريكو خفيف
6 5 7.051 

لصالح  0.01  

 1.24 4 قماش تريكو ثقيل قماش تريكو ثقيل

 

 

 سم1سم وعرض  15بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيف)القماش التريكو درجات الفروق بين متوسطي (   2 ) شكل
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 سم1سم وعرض  20بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيفالقماش التريكو )درجات ( دلالة الفروق بين متوسطي  6جدول )  

شريط مطاط 

 سم"20"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 الانحراف

 المعياري

 "ع"

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الدلالة واتجاهها قيمـة ت

 0.41 1.5 قماش تريكو خفيف
6 5 3.998 

 لصالح  0.01

 0.75 2.3 قماش تريكو ثقيل قماش تريكو ثقيل

 

 
 سم1سم وعرض  20بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيف)القماش التريكو درجات الفروق بين متوسطي (   3 ) شكل

    

 سم3سم وعرض  10بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيفالقماش التريكو )درجات بين متوسطي ( دلالة الفروق  7جدول ) 

شريط مطاط 

 سم"10"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 الانحراف

 المعياري

 "ع"

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الدلالة واتجاهها قيمـة ت

 0.58 1.5 قماش تريكو خفيف
6 5 2.112 

 لصالح  0.05

 0.27 0.9 قماش تريكو ثقيل كو خفيفقماش تري
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 سم3سم وعرض  10بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيف)القماش التريكو درجات الفروق بين متوسطي (   4 ) شكل

 

 

 

 سم3سم وعرض  15بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيفالقماش التريكو )درجات ( دلالة الفروق بين متوسطي 8جدول )

شريط مطاط 

 سم"15"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 حرافالان

 المعياري

 "ع"

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الدلالة واتجاهها قيمـة ت

 0.48 1.55 قماش تريكو خفيف
6 5 2.430 

 لصالح  0.05

 0.37 1 قماش تريكو ثقيل قماش تريكو خفيف
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سم3سم وعرض  15بطول شريط مطاط   (ثقيل،  فيفخ)قماش التريكو درجات الفروق بين متوسطي (   5 ) شكل

    

Islam, et 

al.(2019)

 سم3سم وعرض  20بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيفالقماش التريكو )درجات ( دلالة الفروق بين متوسطي 9جدول )

شريط مطاط 

 سم"20"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 الانحراف

 المعياري

 "ع"

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الدلالة واتجاهها قيمـة ت

 0.78 1.6 قماش تريكو خفيف
6 5 2.598 

 لصالح  0.05

 0.29 0.8 قماش تريكو ثقيل قماش تريكو خفيف
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 سم3سم وعرض  20بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيف)قماش التريكو درجات الفروق بين متوسطي (   6 ) شكل

    

 سم(:5ثالثاً : بالنسبة لعرض الشريط المطاط )

 سم5سم وعرض  10بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيفالقماش التريكو )درجات ( دلالة الفروق بين متوسطي 10جدول )

شريط مطاط 

 سم"10"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 الانحراف

 المعياري

 "ع"

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الدلالة واتجاهها ت قيمـة

 0.94 1.8 قماش تريكو خفيف
6 5 3.001 

 لصالح  0.01

 0.56 1 قماش تريكو ثقيل قماش تريكو خفيف
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 سم5سم وعرض  10بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيفقماش التريكو )درجات الفروق بين متوسطي (  7  ) شكل

 

 

 سم5سم وعرض  15بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيفقماش التريكو )ت درجا( دلالة الفروق بين متوسطي  11جدول ) 

شريط مطاط 

 سم"15"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 الانحراف

 المعياري

 "ع"

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الدلالة واتجاهها قيمـة ت

 0.85 1.4 قماش تريكو خفيف
6 5 2.029 

 لصالح  0.05

 0.47 0.9 كو ثقيلقماش تري قماش تريكو خفيف
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سم5سم وعرض  15بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيف)قماش التريكو درجات الفروق بين متوسطي (  8  ) شكل

    

 

 سم5سم وعرض  20بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيفقماش التريكو)درجات متوسطي ( دلالة الفروق بين 12 جدول )

شريط مطاط 

 سم"20"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 الانحراف

 المعياري

 "ع"

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الدلالة واتجاهها قيمـة ت

 0.56 1 قماش تريكو خفيف
6 5 2.002 

 لصالح  0.05

 0.37 0.75 قماش تريكو ثقيل قماش تريكو خفيف

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

قماش تريكو ثقيلقماش تريكو خفيف

1

0.75

"سم20"شريط مطاط 
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 سم5سم وعرض  20بطول شريط مطاط   (ثقيل،  خفيفقماش التريكو )درجات الفروق بين متوسطي (   9 ) شكل

    

 

     

سم 1" وعرض 20،  15،  10بطول شريط مطاط " خفيفقماش التريكو ال( تحليل التباين لمتوسط درجات 13جدول ) 

 في اختبار الانكماش

 خفيف القماش التريكو ال

 سم"1"عرض 
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الدلالة قيمة ) ف(

 2 190.670 381.341 بين المجموعات
 دال  0.01 54.099

 6 3.524 21.147 داخل المجموعات

   8  402.488 المجموع

    

    

LSD

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 14جدول )

خفيفالقماش التريكو ال  

سم"1"عرض   
سم  10طول الشريط   

1.9م =   

 طول الشريط

سم  15   

2.9م =   

سم  20طول الشريط   

1.5م =   

سم 10طول الشريط   -   

سم 15طول الشريط   1**  -  

سم 20طول الشريط   0.4*  1.4* * - 
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سم في 1" وعرض 20،  15،  10بطول شريط مطاط " خفيفقماش التريكو ال( يوضح متوسط درجات  10شكل ) 

 اختبار الانكماش

 

 

 

 

" وعرض 20،  15،  10بطول شريط مطاط " خفيفقماش التريكو ال( تحليل التباين لمتوسط درجات 15جدول )

 سم في اختبار الانكماش3

 خفيفالقماش التريكو ال

 سم"3"عرض 
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الدلالة قيمة ) ف(

 2 132.548 265.096 وعاتبين المجم
 دال  0.01 11.377

 6 11.650 69.900 داخل المجموعات

   8  334.996 المجموع

3-     

 

LSD

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 16جدول ) 

خفيفالقماش التريكو ال  

سم"3"عرض    

سم  10طول الشريط   

1.5م =   

 طول الشريط

سم  15   

سم  20طول الشريط   

1.6م =   
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1.55م =   

سم 10طول الشريط   -   

سم 15طول الشريط   0.05 -  

سم 20طول الشريط   0.1*  0.05 - 

 

 

سم في 3" وعرض 20،  15،  10بطول شريط مطاط " خفيفقماش التريكو ال( يوضح متوسط درجات  11شكل )  

 اختبار الانكماش

 

 

  

 

" وعرض 20،  15،  10شريط مطاط "البطول  خفيفقماش التريكو الدرجات لمتوسط ( تحليل التباين 17جدول )

 سم في اختبار الانكماش5

 خفيفالقماش التريكو ال

 سم"5"عرض 
 متوسط المربعات مجموع المربعات

ت درجا

 الحرية
 الدلالة قيمة ) ف(

 2 156.809 313.619 بين المجموعات
 دال  0.01 34.847

 6 4.500 27.000 داخل المجموعات

   8  340.619 المجموع
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LSD

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 18جدول ) 

خفيف القماش التريكو ال  

سم"5"عرض   

سم  10 طول الشريط  

1.8م =   

 طول الشريط

سم  15   

1.4م =   

سم  20طول الشريط   

1م =   

سم 10طول الشريط   -   

سم 15طول الشريط   0.4*  -  

سم 20طول الشريط   0.8**  0.4*  - 

 

 

 
سم في 5" وعرض 20،  15،  10بطول شريط مطاط " خفيفقماش التريكو ال( يوضح متوسط درجات   12شكل ) 

 اختبار الانكماش
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" 20،  15،  10بطول شريط مطاط "قماش التريكو الثقيل ( تحليل التباين لمتوسط درجات 19جدول )

 سم في اختبار الانكماش1وعرض 

 القماش التريكو الثقيل

 سم"1"عرض 
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الدلالة قيمة ) ف(

 2 169.638 339.276 بين المجموعات
 دال  0.01 48.276

 6 3.514 21.084 داخل المجموعات

   8  360.360 المجموع

       

LSD

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 20جدول )

 القماش التريكو الثقيل

سم"1"عرض    

سم  10طول الشريط   

3.3م =   

 طول الشريط

سم  15   

4م =   

سم  20ط طول الشري  

2.3م =   

سم 10طول الشريط   -   

سم 15طول الشريط   0.7*  -  

سم 20طول الشريط   1**  1.7* * - 
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" وعرض 20،  15،  10بطول شريط مطاط "قماش التريكو الثقيل ( يوضح متوسط درجات  13شكل )  

 سم في اختبار الانكماش1

 

 

 

 

 

 

" 20،  15،  10بطول شريط مطاط "قماش التريكو الثقيل ( تحليل التباين لمتوسط درجات  21جدول ) 

 سم في اختبار الانكماش3وعرض 

 القماش التريكو الثقيل

سم"3"عرض   
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الدلالة قيمة ) ف(

 2 190.046 380.092 بين المجموعات
دال  0.01 33.200  

 6 5.724 34.346 داخل المجموعات

   8  414.438 المجموع

       

Ghada, Al.(2015)
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LSD

 

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 22جدول )

 

 القماش التريكو الثقيل 

سم"3"عرض   

سم  10طول الشريط   

0.9م =   

 طول الشريط

سم  15   

1م =   

سم  20طول الشريط   

0.8م =   

سم 10طول الشريط   -   

سم 15طول الشريط   0.1*  -  

سم 20طول الشريط   0.1*  0.2* * - 
 

 

" وعرض 20،  15،  10بطول شريط مطاط "قماش التريكو الثقيل ( يوضح متوسط درجات  14شكل )  

 سم في اختبار الانكماش3
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" 20،  15،  10بطول شريط مطاط "قماش التريكو الثقيل ( تحليل التباين لمتوسط درجات  23جدول ) 

 سم في اختبار الانكماش5وعرض 

 القماش التريكو الثقيل

 سم"5"عرض 
 متوسط المربعات وع المربعاتمجم

درجات 

 الحرية
 الدلالة قيمة ) ف(

 2 145.335 290.671 بين المجموعات
 دال  0.01 28.664

 6 5.070 30.422 داخل المجموعات

   8  321.093 المجموع

    

LSD

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  24جدول )  

لتريكو الثقيل القماش ا  

سم"5"عرض   

سم  10طول الشريط   

1م =   

 طول الشريط

سم  15   

0.9م =   

سم  20طول الشريط   

0.75م =   

سم 10طول الشريط   -   

سم 15طول الشريط   0.1**  -  

سم 20طول الشريط   0.25*  0.15*  - 

 

 

" وعرض 20،  15،  10بطول شريط مطاط "و الثقيل قماش التريك( يوضح متوسط درجات  15شكل )  

 سم في اختبار الانكماش5
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