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Modeling techniques on the dress stand for elastic fabrics 
(polyester/lycra) to improve the aesthetic possibilities and formation 

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

 -:بحث ملخص ال

 لــــضروریاتها لإتمــــام اًالخامــــة فــــى مجــــال التــــشكیل علــــى المانیكــــان لهــــا دور حیــــوي نظــــر

التـــشكیل بجانـــب خصائـــصها وطبیعتهـــا التـــى تفـــرض علـــى الفـــرد المتخـــصص تحدیـــد مجـــالات 

 التـشكیل المناسـبة لهـا فتـشكیل الخامـة یعنـى أسـالیباسـتخداماتها ومـا یتوقـف علـى ذلـك اختیـار 

فالخامــة  وكلهــا عوامــل تــؤثر فــى بعــضها الــبعض والألــواننــسیج والملامــس التعامــل مــع اتجــاه ال

 نجــاح خامــة التــشكیل علــى مــدى قــدره الخــواص هــي التــي یــصنع منهــا الملابــس، حیــث یعتمــد

 قــوة – صــلابة الانثنــاء – قــوة الــشد والاســتطالة- الانــسدال–الــوزن(الوظیفیــة للخامــة متمثلــة فــى 

 فــى تحقیــق التـــصمیمات المطلوبــة فــاختلاف الخـــواص تـــأثیرومــا لهـــذه الخــواص مــن ) الملمــس

 حـــسب مـــا تتطلبـــه هـــذه التـــصمیمات أخـــرىالوظیفیـــة لخامـــات التـــشكیل یلائـــم تـــصمیمات دون 

عملیــــة التــــشكیل علــــى المانیكان،وقــــد أضــــیفت ألیــــاف اللیكــــرا  وتلعــــب الأقمــــشة دورا هامــــا فــــى

منــسوجات والتریكــو وتعتبــر  جمیــع أنــواع الأقمــشة الطبیعیــة والــصناعیة لتــشمل الإلــىالمطاطــة 

 إمكانیــة لهــا الفــضل الأول فــى والتــياللیكــرا مــن أهــم مــستحدثات التكنولوجیــا العالمیــة المعاصــرة 

عـال مـن الـتحكم المطـاطى ویترتـب علـى ذلـك تـوفیر   أقمشة وملابس تتمیز بقـدروٕانتاجتصمیم 

لتـشكیل علـى المانیكـان وللأقمشة دورا هاما فى عملیة ا.من الراحة الحركیة للملابس  أعلى قدر

التعــــرف علــــى یهــــدف الدراســــة إلــــى فهــــو فــــن تطویــــع القمــــاش علــــى المانیكــــان لعمــــل تــــصمیم 

و  اســتر المخلوطــة بــاللیكرا المــؤثرة فــى عملیــة تــشكیلها علــى المانیكــان البــولي أقمــشةخــصائص 

  لتـشكیل التقنیـات المـستخدمةأفـضلتعطـى نتـائج )  لیكـرا– اسـتربـولي( نسب خلط أفضلتحدید 

 تركیــب نــسجى أفــضلالتعــرف علــى  و) العقــدة–)الفلونــات( الجودیهــات – الكــسرات –الدرابیــة (

 . لتشكیل التقنیات المستخدمة أفضلانسدالیة واستطالة و وزن للمتر المربع  للعینات یعطى نتیجة و
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Research Summery :- 
 

material in the field of modeling over the mannequin have a vital 
role due to necessities to complete the formation next to the 
characteristics and nature imposed on specialized individual identify 
areas of their uses and depends on the choice of the appropriate 
composition of its methods The formation of material means dealing 
with the direction of the fabric and in contact and colors are all factors 
that affect each other clothes are that material and manufactured by the 
success of the severity depends on the extent of the formation of the 
functional properties of the severity represented in (weight - A drape- 
tensile strength and elongation - bending stiffness - strength texture ) 
Etc. These properties of impact on the achievement of designs required 
differing functional properties of materials forming fit designs without 
the other as required by these designs therefore plays fabrics an 
important role in the formation process of the mannequin , it has been 
added fiber Lycra elastic to all types of natural and industrial fabrics to 
include textiles and knitwear The Lycra of the most important 
innovations of contemporary global technology , which have the first 
credited with the possibility of design and production of fabrics and 
clothing is characterized by a high degree of control rubber It follows 
that provide the highest degree of comfort kinetic clothes  an important 
role in the formation process of the mannequin is the art of adapting the 
cloth on the mannequin to work design study aims to identify the 
polyester blended fabrics characteristics affecting the process of its 
formation on the mannequin  

And determine the best rates of mixing ( polyester - Lycra) give 
the best for the formation of the techniques used results ( drape-pleats- 
valant -twist  ) and to identify the best installation of textile and its 
drape  elongation and weight per square meter of the samples is given a 
better result for the formation of the techniques used . 
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 المقدمة

 مجــــال التــــشكیل علــــى المانیكــــان لهــــا دور حیــــوي نظــــرا لــــضروریاتها لإتمــــام فــــيالخامــــة 

التـــشكیل بجانـــب خصائـــصها وطبیعتهـــا التـــى تفـــرض علـــى الفـــرد المتخـــصص تحدیـــد مجـــالات 

 التـشكیل المناسـبة لهـا فتـشكیل الخامـة یعنـى أسـالیباسـتخداماتها ومـا یتوقـف علـى ذلـك اختیـار 

 وكلهــا عوامــل تــؤثر فــى بعــضها الــبعض ویعتمــد والألــواننــسیج والملامــس التعامــل مــع اتجــاه ال

 - الانـسدال–الـوزن (نجاح خامة التشكیل على مدى قدره الخواص الوظیفیة للخامة متمثلـة فـى 

 فـى تحقیـق تـأثیروما لهـذه الخـواص مـن )  قوة الملمس– صلابة الانثناء –قوة الشد والاستطالة 

 الخـــواص الوظیفیـــة لخامـــات التـــشكیل یلائـــم تـــصمیمات دون التـــصمیمات المطلوبـــة فـــاختلاف

أخــرى حــسب مــا تتطلبــه هــذه التــصمیمات وتلعــب الأقمــشة دورا هامــا فــى عملیــة التــشكیل علــى 

 جمیــع أنــواع الأقمــشة الطبیعیــة والــصناعیة إلــىالمانیكــان ،وقــد أضــیفت ألیــاف اللیكــرا المطاطــة 

أهــم مــستحدثات التكنولوجیــا العالمیــة المعاصــرة لتــشمل المنــسوجات والتریكــو وتعتبــر اللیكــرا مــن 

 أقمشة وملابس تتمیـز بقـدر عـال مـن الـتحكم وٕانتاج تصمیم إمكانیةوالتي لها الفضل الأول فى 

وللأقمـشة دورا هامـا .المطاطى ویترتب على ذلك توفیر أعلى قـدر مـن الراحـة الحركیـة للملابـس

قمــاش علــى المانیكــان لعمــل تــصمیم أو فــى عملیــة التــشكیل علــى المانیكــان فهــو فــن تطویــع ال

نمـــوذج وقـــد تعرضـــت العدیـــد مـــن الدراســـات لأثـــر الخامـــة فـــى عملیـــة التـــشكیل علـــى المانیكـــان 

 تـشكیل أفـضل نـوع خامـة تعطـى لأفـضل التوصـل إلـى) م٢٠٠١(فقامت علا یوسف عبـد الـلاه 

 تركیـــب نـــسجى یعطـــى أفـــضل خـــواص للتـــشكیل و أفـــضل فـــى اللحمـــة تعطـــى كثافـــة أفـــضلو 

 یـؤثر اخـتلاف عوامـل التركیـب البنـائى إن إلى وتوصلت الدراسة للأقمشة خواص تشكیل فضلأ

وذلـــك فـــى )  كثافـــة اللحمـــة– خـــیط اللحمـــة أســـلوب –تركیـــب نـــسجى (المـــستخدم فـــى الدراســـة 

 إمـــاالتـــشكیل علــى المانیكــان  الخامــات الــثلاث المـــستخدمه علــى خــواص الخامـــات المــؤثره فــى

 طـول غــرزة – بنـائيتركیـب  (تـأثیر أفـضلتناولــت )  م٢٠٠٤(ده دراسـة سـحر كمـال محمـود فـو

 التركیــب البنائیــة أفــضل إلــىلتــشكیل لقــصات المختلفــة علــى المانیكــان وتوصــلت )  نمــرة خــیط–

 طـول غـرزة وأفـضلهى البیكة یلیة الریـب یلیـة الجرسـیه ثـم الانترلـوك % ١٠٠فى خامة القطن 

ـــــم ٣٠/١( الخـــــیط هـــــى  نمـــــروأفـــــضل) ٢.٥(یلیهـــــا ) ٢.٧(یلیهـــــا ) ٣(هـــــى  ) ٥٠/١، ٤٠/١ ث

 ضـــــحى عبـــــد المـــــنعم الـــــدمرداش أمـــــا الـــــرادار الاحـــــصائى أســـــلوببالتـــــساوى وذلـــــك باســـــتخدام 

للتعـــرف ) لیكـــرا/ قطـــن( التریكـــو الأقمـــشة ممیـــزات وخـــصائص وٕابـــرازهـــدفت لتحلیـــل ) م٢٠٠٧(

و ) یكـرال/ قطـن ( التریكو لأقمشة وظیفیة  وجمالیة تأثیرات الي وجودعلى خصائصها توصلت 

 القطنیــة علــى مواصــفات الملابــس مــن الناحیــة بالأقمــشة اللیكــرا ألیــاف نــسب خلــط تــأثیرمــدى 

 معالجــات ابتكــار إلــىهــدفت ) ٢٠٠٩(  دراســة لمیــاء حــسین الــسنهورى الوظیفیــة والجمالیــة امــا
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 العلاقـــة الوثیقـــة وٕابـــرازفنیـــة وتـــشكیلیة حدیثـــة لمكمـــلات الملابـــس مـــن خامـــات البیئـــة الطبیعیـــة 

مات البیئـــة د تقنیـــة جدیـــدة لمعالجـــة خـــأســـالیبمتبادلـــة بـــین الملابـــس والمكمـــلات واســـتحداث وال

 هــذه إن نتــائج تطبیــق الاســتبیان تأكیــد إلــى توصــلت  حیــثالطبیعیــة لتنفیــذ الملابــس والمكمــلات

 علــى المانیكــان والتــصمیم المباشــر المكمــل الأزیــاءالمقترحــات تحقــق ابتكــار فــى مجــال تــصمیم 

) م٢٠٠٩( دعـاء محمـد عبـود–ین الاصالة والمعاصرة ودراسة حنان نبیة الزفتـاوى  تجمع بوأنها

 التــشكیل علــى المانیكــان والخــروج لأســلوب تــشكیل خامــات غیــر تقلیدیــة بالنــسبة إمكانیــةتناولــت 

 فـــى مجـــال التـــشكیل والتـــصمیم علـــى المانیكـــان والتعـــرف علـــى التقنیـــات المألوفـــة الأقمـــشةعـــن 

یمكــن اســتخدام تقنیــة تــشكیل بأنــة  الجینــز والخــیش وقــد توصــلت امتيخــالمناســبة للتعامــل مــع 

الكــسرات بجمیــع العــروض فــى خــامتى الجینــز والخــیش وذلــك تبعــا لــسمك الخامــة ومكانهــا فــى 

 أمــا الخفیفــة فقــط مــن الجینــز والخــیش الأقمــشة الدرابیــة علــى أنــواعالتــصمیم و تــشكیل معظــم 

خــواص الجلــود الــصناعیة مــن  تناولــت الاســتفادة )م٢٠١١(دراســة  هنــد ســالم عبــد الفتــاح البنــا

وممیزاتهــا المتعــددة فــى عملیـــة التــشكیل علــى المانیكــان عـــن طریــق عمــل تــصمیمات لملابـــس 

 ان إلــىتوصــلت  كمــا  بمظهــر فــاخر وتكــالیف اقــلالــصناعيالــسهرة مــع تنفیــذها بخامــة الجلــد 

یك لتقنیــات التــشكیل علــى  ملاءمــة مــن الجلــد الــسمأكثــر التــواليالجلــد الخفیــف والمتوســط علــى 

هـدفت للتعـرف علـى مـدى ) م٢٠١١ (البـدوي صدقى إبراهیمدراسة نور الهدى وكذلك المانیكان 

 لأســـلوب المثقبـــة علـــى اخـــتلاف خصائـــصها الأقمـــشة المختلفـــة مـــن الأنـــواعوقابلیـــة  ملاءمـــة

% ٦٦.٩٧یتبــین تــراوح معــاملات الجــودة بــین أنــة  إلــىتوصــلت حیــث التــشكیل علــى المانیكــان 

 اســتر وانــسب بــوليلقمــاش مثقــب % ٩١.٦١و ) اســباندكس/  امیــد بــولي"قمــاش مثقــب (لخامــة 

بمعامـــل ) قمـــاش مثقـــب،جوبیر، قطـــن(تلیهـــا خامـــة %) ٧١(الخامـــات المختـــارة بمعامـــل جـــودة 

واتــضح ان % ٦٣معامــل جــودة )  اســتربــولي/  امیــد بــوليقمــاش مثقــب، (تلیهــا  % ٦٤جــودة 

هـــى اقـــل الخامـــات مـــن حیـــث معامـــل جـــودة )  امیـــدبـــولي، قمـــاش مثقـــب، تـــل اســـتریتش(خامـــة 

تناولــت التعــرف علــى الخــصائص ) م٢٠١٣( الفتــوح طــه أبــو عبــاس أســماء دراســة  أمــا%)٥٢(

 ان خامـة إلـىتوصـلت الدراسـة كمـا  عند اسـتخدامها فـى عملیـة التـشكیل الأقمشةالممیزة لبعض 

ة والكــسرات المتداخلـة وتفــوق  فـى جــودة تـشكیل الكــسرات المتـصلحــسابي متوسـط أعلــىالـساتان 

وبالنـــسبة )  البـــسیط–المركـــب (خامـــة الـــشیفون علـــى بقیـــة الخامـــات فـــى جـــودة تـــشكیل الدرابیـــة 

تناولــــت العلاقــــة بـــــین ) ٢٠١٣( الــــدمنهورى إبــــراهیم منـــــى –لدراســــة عــــلا یوســــف عبــــد الــــلاه 

لنقـاط التـى علـى المانیكـان وا) التریكـو–المنـسوجة ( المخلوطـة بـاللیكراالأقمـشةخصائص تـشكیل 

  ففــيتوصــلت لتــأثر قــدرة الخامــات التــشكیلیة بــوزن الخامــة، كمــا  التــشكیلأثنــاءیجــب مراعاتهــا 

القمــــــــــــاش المنــــــــــــسوج حقــــــــــــق الــــــــــــوزن الأعلــــــــــــى نتــــــــــــائج جیــــــــــــدة للــــــــــــضبط فــــــــــــى البــــــــــــاترون 

،والكسرات،القــــــصة البرنــــــسیس،بینما الــــــوزن الأقــــــل حقــــــق نتــــــائج أعلــــــى فــــــى الدرابیــــــه الأساسي



  

 ٨٩٩ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

) م-٢٠١٤(عیــدأبــو   الــسید عبــد المعطــى  أمــا أســماءرابیــه المركــبالد الجودیهــات، الاشــعاعى،

 –طباعـــة بالـــشابلونات ( اســـتخدام بعـــض تقنیـــات الطباعـــة الیدویـــة لإمكانیـــةفقـــد قـــدمت دراســـة 

 علــى بعــض تــأثیرلتلــوین الحریــر الــصناعى وتحدیــد )  طباعــة بالعقــد والــربط–طباعــة بالباتیــك 

 أســـالیب انـــسب الخامـــات التـــى تـــتلائم مـــع إلـــى الدراســـة  توصـــلت حیـــثالمانیكـــانتقنیـــات التـــشكیل علـــى 

  .الطباعة المحددة 

بتحدیـــد ) ٢٠٠٢( أقمـــشة اللیكـــرا فقامـــت دعـــاء فـــوزىإلـــىوقـــد تعرضـــت الدراســـات الـــسابقة 

الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة للأقمــشة التریكــو المخلوطــة بخیــوط اللیكــرا وتحدیــد أفــضل نــسبة 
لول للـصعوبات التـى تواجـة هـذه الأقمـشة فـى مراحـل التـصنیع  حوٕایجادخلط بین القطن واللیكرا 

أمــا ) لیكــرا%٥( أن الجیرســیه المخلــوط بــاللیكرا أفــضل نــسبة خلــط لــه إلــىوقــد توصــلت الدراســة 
أمـــا عـــادل .الریــب المخلـــوط بـــاللیكرا أعلــى مطاطیـــة وكـــان الانترلــوك أقـــل مطاطیـــة مــن الریـــب 

أقمـــشة تریكـــو اللحمـــة   بعـــض عوامـــل تجهیـــزقـــام بدراســـة لتحدیـــد تـــأثیروقـــد ) ٢٠٠٤(هنـــداوى 

 إلـىالمخلوطة باللیكرا على الخواص الطبیعیـة والمیكانیكیـة للملابـس المنتجـة وتوصـلت الدراسـة 
هو الأفـضل بالنـسبة لجمیـع )% ١.٥(أن القماش المنتج بالتركیب البنائى الانترلوك وبنسبة لیكرا

بینمــا قامــت )%٥( الانترلــوك بنــسبة لیكــراثــم)% ٣.٥(خــواص الأداء یلیــة الأنترلــوك بنــسبة لیكــرا
 نـسب لأفـضلبدراسة للتوصـل ) م٢٠٠٧ (إسماعیل إسماعیلعفاف فرج عبد المطلب و شیماء 

اللیكـــرا   اكریلـــك  حیـــث تتمیـــزبـــوليقطـــن، بولیـــستر، "  مختلفـــة أخـــرىخلـــط اللیكـــرا مـــع خامـــات 
وامتــصاص   المنتجــة مــن حیــث الــسمك، الــوزن،الأربطــةبخــواص تــساعد علــى تحــسین خــواص 

 ونفاذیـة الهـواء توصـلت الدراسـة الحراري للاختراق والعزل الأقمشةالرطوبة والانضغاط ومقاومة 
 الاربطـــة الــضاغطة وكلمـــا زادت للأقمــشة كلمــا زادت نـــسبة اللیكــرا یقــل وزن المتـــر المربــع إلــى

 ىأعلــ یقــل الامتــصاص فالعلاقــة عكــسیة وســجلت وبالتــالينــسبة اللیكــرا یزیــد زمــن الامتــصاص 
 اكریلك مـع اللیكـرا وتنـاول خالـد محمـد صـدیق محمـد والبوليقیمة للامتصاص مع خامة القطن 

 أقمــشة الاســتفادة مــن الخیــوط المطاطــة فــى تحقیــق إمكانیــة إلــىدراســة بهــدف البحــث ) ٢٠٠٨(

غیــر ( التقلیدیــة الأنــوال الطولیــة وباســتخدام أوالبلیــسیه ذات الطیــات المنــسوجة ســواء العرضــیة 
 البلیــسیة أقمــشة انــه یــؤثر اتجــاه حیاكــة إلــى البلیــسیه  توصــلت الدراســة أقمــشة لإنتــاجالمجهــزة 

 العرضــیة تـزداد قـوة شــد الأقـلام البلیـسیة ذات أقمـشةعلـى مقـدار قـوة شــد الحیاكـة حیـث انـه فــى 

 الطولیة تـزداد قـوة شـد الحیاكـة الأقلام البلیسیة ذات أقمشة بینما فى الطوليالحیاكة فى الاتجاه 
 دراســـة إلـــىهـــدفت الدراســـة ) م٢٠١٠( بیبـــرس فتحـــي دراســـة احمـــد أمـــا العرضـــيلاتجـــاه فـــى ا

وبنــسب خلــط مختلفــة )  للیكــرا/ القطــن( المطاطــة التریكــو للأقمــشة الوظیفیــة والجمالیــة التــأثیرات

ــة إلــى علــى تــصمیم الملابــس الجــاهزة ة توصــلت الدراســة تأثیرهــاومــدى   تواجــد فــروق ذات دلال
فـى تحقیـق الناحیـة % ٩٨/٢مات الخمـس المنفـذة بنـسبة خلـط قطـن لیكـرا  بین التـصمیإحصائیة

انــــسب المعــــاییر للخامــــات المناســــبة ) م٢٠١٢ (الــــشافعي رزق فخــــريالوظیفیــــة تناولــــت ریهــــام 

 الجاكیت الجینز الحریمى بانسب خلط باللیكرا وانـسب عـدد حـدفات لخـیط اللحمـة تحقـق لأقمشة

لیكـرا /  اسـترالبـولي ان خامـة إلـى توصـلت الدراسـة قمـشةالأالخواص الوظیفیة لهذه النوعیة من 
 مــن خــلال تقیــیم الجــودة الأفــضلبوصــة هــى /  حدفــة ٤٨ و٣/١ذات التركیــب النــسجى مبــرد 



  

 ٩٠٠ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 وعلـــى مـــا ســـبق لـــم تتعـــرض الدراســـات الـــسابقة لتـــشكیل ٨٤١.٣الكلیـــة وذلـــك بمعامـــل جـــودة 

   .ت الجمالیة والتشكیلیةلتحقیق أفضل الإمكانیا) لیكرا/ بولي استر(الأقمشة المطاطة 

  -:وتتلخص مشكلة البحث فى التساؤلات الآتیه 

 ؟  استر مع الیكراالبولي من خلط الناتجة المنسوجة المطاطة الأقمشةما هى خصائص  -

 على المانیكان ؟ ) المنسوجه( المطاطة الأقمشة تشكیل أثناءما هى الاعتبارات الواجب مراعاتها  -

 –الدرابیـــة ( نتـــائج فـــى تـــشكیل التقنیـــات التالیـــة أفـــضل نـــسبة خلـــط تحقـــق أفـــضلمـــا هـــى  -
 ؟)  العقدة–) ناتالوالف( الجودیهات – الكسرات

  - : اليالبحثیهدف هذا 

 اســتر المخلوطــة بــاللیكرا المــؤثرة فــى عملیــة تــشكیلها البــولي أقمــشةالتعــرف علــى خــصائص  -
  على المانیكان  

 لتــــشكیل التقنیــــات أفــــضلئج تعطــــى نتــــا)  لیكــــرا– اســــتربــــولي( نــــسب خلــــط أفــــضلتحدیــــد   -
 ) العقدة–)ناتالوالف( الجودیهات – الكسرات –الدرابیة (المستخدمة 

 تركیـــب نـــسجى و انـــسدالیة واســـتطالة و وزن للمتـــر المربـــع  للعینـــات أفـــضلالتعـــرف علـــى  -

  . لتشكیل التقنیات المستخدمة أفضلیعطى نتیجة 

  - :الي هذا البحث أهمیة ترجع -: البحث أهمیة

 ذات الطبیعــة الخاصــة الأقمــشة جدیــدة فــى مجــال تــشكیل إضــافةذه الدراســة تعتبــر هــ -
 تحتــاج لاعتبــارات يو التــ) لیكــرا/ اســتربــولي( المنــسوجة  المطاطــة الأقمــشةوخاصــة 

   التشكیل على المانیكانيیجب مراعاتها ف

 المنــسوجة علــى المانیكــان المطاطــة الأقمــشةتتطــرق هــذه الدراســة لخــصائص تــشكیل  -

) لیكــــرا/  اســــتربـــولي(  المطاطیــــة للأقمــــشةواص الطبیعیــــة والمیكانیكیـــة والتعـــرف الخــــ
 المنسوجة 

 تعتبـر مـصدر أنهـا المنـسوجة الاسـتغلال الامثـل حیـث المطاطـة الأقمـشة إلقـاء الـضوء -

 الـذى ینـتج عـن اخـتلاف نــسب الجمـاليثـرى لابتكـار التـصمیمات اعتمـاد علـى الـشكل 
  جمالیا جذابااًظهر مي یعطوالذي استر البوليخلط الیكرا مع 

  -:فروض البحث 

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بـین متوسـطات تقیـیم المحكمـین لتقنیـات تـشكیل الأقمـشة  -١
 .تحت البحث بالنسبة للدرابیهات 

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بـین متوسـطات تقیـیم المحكمـین لتقنیـات تـشكیل الأقمـشة  -٢

 .تحت البحث بالنسبة للكسرات 



  

 ٩٠١ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ذات دلالة إحصائیة بـین متوسـطات تقیـیم المحكمـین لتقنیـات تـشكیل الأقمـشة توجد فروق  -٣

 .تحت البحث بالنسبة للجودیهات 
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بـین متوسـطات تقیـیم المحكمـین لتقنیـات تـشكیل الأقمـشة  -٤

 .تحت البحث بالنسبة للعقدة 

  -:حدود البحث 

باسـتخدام خـیط نمـرة ) أطلـس – مبـرد –سـادة ( اقتصرت الدراسـة علـى ثـلاث تراكیـب نـسیجیة -

  )  ٦.٨ – ٦ -٥.٢(بثلاث نسب خلط للیكرا ) ٢٨(

 –اختبـــار قـــوة الـــشد والاســـتطالة ( اقتـــصرت الدراســـة علـــى اجـــراء عـــدد مـــن الاختبـــارات هـــى -

  ) وزن المتر المربع–اختبار الانسدال 

  ) الكسرات–الونات  الف– الدرابیه –العقدة( شملت الدراسة عدة تقنیات للتشكیل مثل -

  -:منهج البحث 

   يیتبع هذا البحث المنهج التجریب

  -: البحث أدوات

   محل الدراسة الأقمشة -

 يمانیكان قیاس -

 استمارة تحكیم للتقنیات -

  _:المصطلحات الأجنبیة

  -:التقنیة 

 وتــشمل التقنیــة ترتیــب مراحــل شــي الطریقــة التــى ینفــذ بهــا عمــل اى أوویقــصد بالتقنیــة الــصنعة 

  ) ٢٣(  تبعا لطبیعة هذا العمل ي العمل الفنبناء

  -: التشكیل على المانیكان أسلوبتقنیات 

 عـن غیـره مـن الأسـلوب التشكیل على المانیكان تقنیـات خاصـة بـه لمـا یمتـاز بـه هـذا ولأسلوب 

 تقنیــة عالیــة مــن إلــى الحیاكــة الراقیــة التــى تحتــاج أســالیب التنفیــذ فیعــد مــن أو التــصمیم أســالیب

  )١٣( عملیات التشكیل والتنفیذ أثناءارة دقة ومه

  التشكیل على المانیكان 

 یــصعب تنفیــذها بالنمــاذج المــسطحة والتــي یتــیح تنفیــذ التــصمیمات المركبــة المعقــدة أســلوبهــو 

ویمكن التعامل مع الأقمشة ذات الطبیعة الخاصة لتكوین تصمیمات تتسق مـع خصائـصها فـى 

  .)٢٠(انسجام تام 

  



  

 ٩٠٢ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  اللیكرا 

 ألیاف صناعیة مرنه تتصف بخـواص الـشد واسـتعادة القـوام بـصورة ممیـزة وتعتبـر هى خیوط -

  )٢٨(ألیاف اللیكرا احد منتجات ألیاف الاسباندكس واللیكرا هو الاسم المرافق للاسباندكس 

التــى  وهـى خیـوط مطاطــة مـصنعة مــن مـادة البــولى یوریثـان وبهــا خاصـیة المطاطیــة العالیـة -

  )٢٥(% ٧٠٠تصل الى

 تــضفى علــى الملابــس قیمــة فریــدة بــدءا مــن تحــسن حریــة الحركــة داخــل الملــبس ومــرورا واللیكــرا

بــالتلاءم الكامــل مــع ابعــاد الجــسم واســتكمالا بالحفــاظ الكامــل علــى شــكل الملــبس دون تغیــر أو 

  )٨(ترهل 

   -:تقنیات التشكیل على المانیكان 

 أســالیب عــن غیــرة مــن  التــشكیل علــى المانیكــانلأســلوب الفنیــة الممیــزة الأســالیب هــي أو

ـــذها إنتـــاج ـــذ تـــصمیم والتـــي الملابـــس وتنفی ـــد أو یـــتم تنفی ـــز بالتعقی  أو جـــزء مـــن تـــصمیم قـــد یتمی

   )١( البساطة فى التنفیذ  ومن تقنیات التشكیل 

 -:Drapeالدرابیة 

 متقاربــة مــن بعــضها أوعبــارة عــن ثنایــات مــن القمــاش متراصــة بجانــب بعــضها متباعــدة 

لــشكل المطلــوب وفــى الغالــب تاخــذ شــكل الجــسم وتــسیر مــع منحنیاتــه  رفیعــة حــسب اأوســمیكة 

  )٢٧(وفقا للتصمیم المطلوب 

 -:Pleatsالكسرات 

 ثنایــا القمــاش أو  )٢٧( مائلــة  أو أفقیــة أوعبــارة عــن ثنایــا مــن القمــاش قــد تكــون راســیة 

بعـروض مختلفــة وبـاطوال مختلفــة حـسب شــكل التـصمیم وحــسب حجـم الجــسم تبعـا لنــوع وســمك 

    .)١٤ ( قماش وتعطى شكلا جمالیا للتصمیماتال

 -:Valant ,Gadet الجودیهات أوالفالونات 

 الحـــر لتكـــسبة شـــكل متمـــوج بینمـــا الخـــارجيوهـــى عبـــارة عـــن اتـــساعات تـــضاف للطـــرف 

  )٢٧( یظل مستوى بدون كسر ولا كشكشة ولا اتساعات الأخرالطرف 

 Twist-:العقدة 

لــى شــكل عــروة بحیــث تــشكل نقطــة محوریــة تــشع  تــشكیلة عأوعبــارة عــن التــواء القمــاش 

  )٢٧(  انسیابيمنها ثنایا القماش بشكل 

  -: العقدة أنواع

  ) العقدة البسیطة (  العقدة بقطعة قماش واحدة -١

   العقدة المركبة"  العقدة بقطعتین من القماش -٢



  

 ٩٠٣ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 والتــيلمعاصــرة  مــستحدثات التكنولوجیــا العالمیــة اأهــمتعتبــر اللیكــرا مــن   -:لیــاف المطاطــة الأ

 مـن عـالي وملابـس جـاهزة تتمیـز بقـدر أقمـشة وٕانتـاج تـصمیم إمكانیة فى الأولكان لها الفضل 

یمكــن  )  ١٧( قـدر مــن الراحـة الحركیــة للملابـس أعلــىالـتحكم المطـاطى ویترتــب علـى ذلــك تـوفیر 

  )١٢( صناعي مصدر أو وهو شجرة الهیفا طبیعي المطاط من مصدر ألیافالحصول على 

   -: جعلت المطاط منتج مرغوب فیه التي الخصائص مأه -

  من الاستطالة التى تتعرض لها عند الشد % ١٠٠ مرونته العالیة حیث تسترد الخیوط  -١

حـسب نـوع الخـیط % ٧٥% :٣٥ مطاطیة العالیة حیث تتراوح استطالة خیوط المطـاط بـین -٢

   التغطیة  أثناءودرجة الشد المستخدمة 

   المتانة والقوة -٣

  السمات العامة لخیوط اللیكرا   

 وأقــل فــى الطبیعــي تعتبــر أقــوى وأكثــر تحمــلا مــن المطــاط الطبیعــيبمقارنــة اللیكــرا بالمطــاط -١

  .الوزن

وانمـــا یـــستخدم معهـــا دائمـــا خیـــوط  لا تـــستخدم خیـــوط اللیكـــرا بمفردهـــا فـــى تركیـــب المنـــسوج،-٢

  ). استر،نایلونبولي قطن،جوت،(طبیعیة أو صناعیة 

تبعـا لاخـتلاف نـوع القمـاش %) ٢:٤٠(نسبه خیـوط اللیكـرا فـى تركیـب القمـاش بنـسبهتختلف -٣

  .النهائيوتركیبه 

 بیــضاء،معتمة،لامعة نــصف شــفافة أو لامعــة شــفافة تنــتج خیــوط اللیكــرا علــى ثــلاث صــور-٤

  )٢.()  دیتكس١١:٨٨٠السمك من (وبمدى واسع من الأقطار 

  : خیوط اللیكرا أنواع

یــستخدم هــذا النــوع فــى المنــسوجات التــى تتطلــب مطاطیــة عالیــة وذات وزن  :خــیط لیكــرا بــدون تغطیــة -١

خفیــف وتعتبــر اقتــصادیة بــسبب عــدم وجــود تغطیــة وتــستخدم فــى تریكــو الراشــیل والــدائرى وتــستخدم فــى 

  )٢٩(   .ملابس السباحة والكورسیة واستیك الجوارب

بقــا للمواصـفات المطلوبــة ویلـف حولهــا یـتم شــد خیـوط اللیكــرا الـى نــسبة معینـة ط  -:خیـوط لیكــرا مغطــاة-٢

   )٣٠(الألیاف الأخرى غیر المطاطة ویتم التحكم فى المطاطیة فى نسبة الشد فى البدایة

تغلـــف خیـــوط اللیكـــرا بطبقـــة مـــن الـــشعیرات كـــالقطن او الـــصوف ولـــیس  -:خیـــوط ذات غـــزل محـــورى -٣

ى ویكــون نـسبة خــیط اللیكــرا بخـیط حیــث یـتم بــرم الـشعیرات حــول الخـیط اثنــاء شــده مكونـة غــلاف خـارج

تقریبـــا مـــن مقـــدار الـــشعیرات المكونـــة للخـــیط الكلـــى ویـــستخدم فـــى المنـــسوجات الثقیلـــة )% ١٥-٥(مـــن 

  ).٢٥(التى تتطلب تحمل أكثر 

ــوط أثنــاء الغــزل -٤ حیــث تخلــط ألیــاف اللیكــرا مــع ألیــاف مــن خامــة أخــرى ویــتم غــزل  -:خــیط لیكــرا مخل

یــة وقــوة التحمــل ویــستخدم فــى صــناعة الجــوارب والتریكــو الــدائرى الخلــیط وتتمیــز هــذه الخیــوط بالمطاط

  ).٢.(للملابس الخارجیة 



  

 ٩٠٤ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  الممیزات الاستعمالیة للیكرا  

تتمیـــز اللیكـــرا بالمطاطیـــة والرجوعیـــة التـــى تحتویهـــا حیـــث تكـــسبها مرونـــة عالیـــة ویمكـــن أن -١

مظهــــر تركــــب داخــــل المنــــسوج مــــن اى خامــــة أخــــرى طبیعیــــة أو صــــناعیة ولا تغیــــر مــــن ال

   . الملمسى للقماشالإحساس أو الجمالي

تحقق اللیكرا الراحة الملبسیة للأقمشة المصنعة منها لإعطاء أكبر قدر للراحـة الحركیـة دون -٢

  .قید أو مقاومة 

 تــساعد علــى أنهــا مقاومتهـا العالیــة للاســتطالة فــى منـاطق الكــوعین والــركبتین للملابــس كمـا -٣

  .)١٦( الاستعمال بسرعة أثناء الكسرات الناشئة إزالة

   -:الخواص الطبیعیة لالیاف اللیكرا 

  .% ٨٠٠ -٥٠٠ )١٧اوعموم% ١٠٠ المطاطة بالاستطالة عالیة تتجاوزالألیافتتسم  -:الاستطالة  -١

ــــة -٢ ــــوة والمتان ــــاف Tenacity-: الق ــــد مقارنتهــــا ألی ــــك عن ــــسبیا وذل  الاســــبندكس ضــــعیفة ن

 ١- ٠.٧ یصل قـوة القطـع مـا بـین إذاط بمرتین  من المطأقوىبالالیاف الغیر مطاطة وهى 

  )٢٤( الألیافویعتمد ذلك على نوع 

ـــة -٣ ـــر Elasticity -: المطاطی  خاصـــیة لالیـــاف الاســـباندكس أهـــم خاصـــیة المطاطیـــة تعتب

  بدون قطع واسترداد المطاطیة  % ٦٠٠-٥٠٠حیث تقدر 

سبة عالیة مـن الرجوعیـة  على درجة ونأنهاتتمیز الیاف الیكرا  Resilience -: الرجوعیة -٤

  )١٧(  % ١٠٠ -٩٥ حوالي

  )٢١(من الاستطالة التى تتعرض لها عند الشد % ١٠٠تسترجع الاستطالة  -: المرونة -٥

 یــساهم الــوزن الخفیــف لالیــاف ســباندكس وقابلیتهــا للانــسدال Drapability -: الانــسدال -٦

   )٢(  للأقمشةفى خواص التشكیل الجید 

   -:الخواص الكیمیائیة 

    effect of acid- :الأحماض تأثیر -١

ـــأثیر ایونـــات الحمـــض لـــه إن حیـــث للأحمـــاضبوجـــه عـــام مقـــاوم  ـــى نظـــام ت  ضـــعیف عل

ـــل مـــن دخـــول ایونـــات  ـــك بفـــضل طبیعـــة القمـــاش المطـــاطى الكـــاره للمـــاء فهـــو یقل ـــولیمر وذل الب

   ) ٢(الحمض لنظام البولیمر

     effect of alkalis -: القلویات تأثیر -٢

 اللیكـــرا مقـــاوم جیـــد للقلویـــات ألیـــاف مثـــل الأثیـــر یحتـــوى علـــى مجموعـــات الـــذياط والمطـــ

) الغـسیلسـوائل (بخلاف المطاط الذى یحتوى على مجموعـة الاسـتر فهـو حـساس للقلویـات مثـل 

  . )٢(  للمطاط والملونالألوان بهتان أو وٕازالة الأبیض باصفرار اللون التأثیرویكون 

  

  



  

 ٩٠٥ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

   - : المواد الموكسدةتأثیر  -٣

 ولكـــن اللیكـــرا تقـــاوم مركبـــات غـــاز الألیـــافمركبــات غـــاز الكلـــور المركـــز یـــسبب اصـــفرار 

 الهیـــدروجین هـــو المبـــیض أكـــسیدالكلـــور الخفیـــف مثـــل المـــستخدم فـــى حمامـــات الـــسباحة فـــوق 

 )١٧( الوحید الذى یمكن استخدامه بأمان على قماش اللیكرا 

   effect of heat-: الحرارة تأثیر -٤

بعــد الغلیــان % ١٠٠ اللیكــرا تحــتفظ بقوتهــا إن  حیــث الحــراريكــرا تقــاوم التحلــل الیــاف اللی

  . ) ١٧ ( ١١: ٣لمدة ساعة واحدة عند درجة حموضة 

   - :الأقمشة المختلفة لاستخدام الیاف اللیكرا داخل الأنماط

 أو) الـسداء ( الراسـي فـى اتجـاة واحـد اى اتجـاة الأقمـشة الیـاف اللیكـرا داخـل إضافةیمكن 

 والأكثــر) الــسداء واللحمــة معــا( والافقــى الراســي فــى كــلا الاتجــاهین أو) اللحمــة(لاتجــاة الافقــى ا

 مزایـــا التـــشكیل علـــى الأقمـــشةشـــیوعا هـــو الاتجـــاه الافقـــى وكـــلا الاتجـــاهین معـــا حیـــث تكتـــسب 

الجسم فائق المرونة وذلك لما تتمیز به من قدرة على الاستطالة متعـددة الاتجاهـات تمكنهـا مـن 

 الملابس من تقدیم تشكیلات متنوعـة تحقـق مصممي مما یمكن أخرىتطالة والرجوعیة مرة الاس

 الرونـق أوالراحة وحریة الحركة وتتحمل عملیات الاحتكاك الـشاق والغـسیل دون فقـدان النعومـة 

  .)٢(   اللیكرا أقمشةالمعروف بها 

  -:المنسوجة باستخدام اللیكرا الملابس  تحسین خواص -

 لحمــات یجــب اســتخدام نــسب ملائمــة أو المنــسوجة مــن ســداء ملابــساص اللتحــسین خــو 
 خاصــة الراحــة الحركیــة ومقاومــة الاجهــادات الأداءمــن خیــوط اللیكــرا وذلــك للارتقــاء بمتطلبــات 

وكذلك الخواص الجمالیة وخاصیة الانسدال ویفضل استخدام اللیكـرا المغطـاة والمغزولـة بطریقـة 
لابـس الجـاهزة الراحـة فـى الارتـداء وحریـة الحركـة لمـدى واسـع  حیـث تكتـسب المالمحوريالغزل 

 المنـــسوجة ومـــن جمیـــع النوعیـــات بـــدء بملابـــس الكـــاجوال الأقمـــشةمــن الملابـــس المـــصنعة مـــن 
وحتـى wroy   cord ومـرورا بـالملابس القطنیـة المـضلعة" Denimالـدنیم " القطنیة الریاضیة  

 الأخــرىدمت خیــوط اللیكــرا مــع خیــوط الــسداء  اســتخوٕاذاالجبــردین الــصوف والملابــس الحریریــة 
 اســتخدمت وٕاذا الطــولي فــى الاتجــاة العــاليفــان القمــاش المنــتج ســوف یكــون اتجــاه مطاطیتــة  

 ولهـذا یمكـن اسـتخدام العرضـياللیكرا فى اتجـاة اللحمـة  فـان القمـاش یكـون مطاطـا فـى الاتجـاة 
بهـذة الطریقـة جـودة عالیـة الملـبس  حیـث تـدعم والعرضي الطولي) ٥ (اللیكرا فى كلا الاتجاهین

  .)٩(وراحة حركیة كاملة 

  -:الدراسة التجریبیة 

 منــسوجه بهــا صــفة المطاطیــة أقمــشة إنتــاج إلــى البحــث اتجهــت الدراســة  أهــدافلتحقیــق 

 أقمـــشةویـــتم عمـــل منهـــا ) لیكـــرا / بولیـــستر ( بـــاختلاف نمـــر الخیـــوط واخـــتلاف نـــسب الخلـــط  
 تــــم عمــــل الخیــــوط اللحمــــة و)  ٤ وأطلــــس ١/٣ومبــــرد ١/١ســــادة ( منــــسوجه بتركیــــب نــــسجى 

  -:بمواصفات خاصة وهى كالاتى 



  

 ٩٠٦ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 فــى عمــل القمــاش ااســتخدامه تــم التــي الآتیــةتــم عمــل طلــب تــشغیل لخیــوط بالمواصــفات 

                               .المنسوج محل الدراسة

  مواصفات الخیط المستخدم) ١(جدول رقم 

 نمرة الخیط معامل البرم نوع الخامة  البولیسترنوع نوع اللیكرا نسبة الخلط

٥.٢ 

٦ 

٦.٨ 

  ٢٨ ٣.٤ لیكرا/ بولیستر  مصري  دیتكس٤٤

  -:  الخیوط المستخدمة فى التسدیة 
 BTY ١٥٠/٤٨خیوط بولیستر بنمرة    

  -: المنتجة الأقمشة -:أولا 

والنسیج على نول  الكبرى للغزل المحلة العینات محل البحث بشركة مصر إنتاجتم  -

 . م ١٩٦٠ بوصة مصنع فى انجلترا عام ٤٤ مكوكي دوبى MRTنورثرو

   - :إنتاجهاالاختبارات التى تم عملها على العینات التى تم 

  اختبار الوزن المتر المربع  -١

 اختبار الانسدال والصلابة  -٢

 اختبار الاستطالة وقوة الشد  -٣

الخامـة وتــم عمــل الاختبــارات الــسابقة وتـم عمــل تبــیض للخامــة وعمـل ذلــك علــى اخــتلاف شــكل 

 علـــى العینـــات بعـــد عملیـــات أخـــرى بعـــد عملیـــة التجهیـــز تـــم عمـــل الاختبـــارات مـــرة أخـــرىمـــرة 

  -:التجهیز السابقة 
   قراءات وزن المتر المربع للعینات بعد التجهیز )٢(  رقم جدول

  القراءة لوزن المتر المربع  نسبة الخلط  التركیب النسجى  العینة

  ١٤٢  لیكرا% ٥.٢  ١/١سادة   ١

  ١٦٩  لیكرا% ٥.٢  ٣/١مبرد   ٢

  ١٦٤  لیكرا % ٥.٢  ٤اطلس   ٣

  ١٤٤  لیكرا% ٦  ١/١سادة   ٤

  ١٧٠  لیكرا% ٦  ٣/١مبرد   ٥

  ١٦٦  لیكرا% ٦  ٤اطلس   ٦

  ١٤١  لیكرا % ٦.٨  ١/١سادة   ٧

  ١٦٧  لیكرا % ٦.٨  ٣/١مبرد   ٨

  ١٦١  لیكرا % ٦.٨  ٤اطلس   ٩

  

  

  

  



  

 ٩٠٧ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  ر الصلابة والانسدال للعینات بعد اجراء التجهیزاتیوضح اختبا ) ٣(جدول رقم 

رقم 

  العینة

اختبار الصلابة    نسبة الخلط  التركیب النسجى

للخیوط فى اتجاة 

  السداء

اختبار 

الصلابة 

للخیوط فى 

  اتجاة اللحمة

اختبار 

الانسدال 

للخیوط فى 

  اتجاة السداء

اختبار الانسدال 

للخیوط فى 

  اتجاة اللحمة

  %٧٦.٦  %٦٠  سم٤  سم٦   لیكرا%٥.٢  ١/١سادة   ١

  %٨٣.٥  %٧٠  سم٢.٥  سم٤.٥  لیكرا% ٥.٢  ٣/١مبرد   ٢

  %٧٧  %٦٤  سم٣.٥  سم٥.٦  لیكرا % ٥.٢  ٤اطلس   ٣

  %٧٠  %٥٨  سم٤.٥  سم٦.٣  لیكرا% ٦  ١/١سادة   ٤

  %٧٥.٣٤  %٦٣.٣  سم٣.٧  سم٥.٥  لیكرا% ٦  ٣/١مبرد   ٥

  %٧٤.٦  %٦٠  سم٤.٣  سم٦  لیكرا% ٦  ٤اطلس   ٦

  %٧٦.٦  %٦٣.٣  سم٣.٥  سم٥.٥  لیكرا % ٦.٨  ١/١سادة   ٧

  %٨٣.٥  %٧٠  سم٢.٥  سم٤.٥  لیكرا % ٦.٨  ٣/١مبرد   ٨

  %٨٠  %٦٧  سم٣  سم٥  لیكرا % ٦.٨  ٤اطلس   ٩

  

  نتائج الاختبار لقوة الشد والاستطالة للقماش بعد عملیة التجهیز    )٤( رقم جدول 

رقم 

  العینة

التركیب 

  النسجى

قوة شد   نسبة الخلط

الخیوط فى 

سداء اتجاة ال

  بالكیلو جرام

الاستطالة 

للخیوط فى 

اتجاة 

السداء 

  بالسم

نسبة 

الاستطالة  

للخیوط 

فى اتجاة 

  للسداء

قوة شد 

اللحمة 

بالكیلو 

  جرام

الاستطالة 

للحمة 

  بالسم

نسبة 

الاستطالة 

للخیوط فى 

اتجاة 

  للحمة

  ٦٢.٥  ١٢.٥  ٣٦  ٢٥  ٥  ١٣٨  لیكرا% ٥.٢  ١/١سادة   ١

  ٦٥  ١٣  ٣٤  ٢٧.٥  ٥.٥  ١٤٤  لیكرا% ٥.٢  ٣/١مبرد   ٢

  ٦٠  ١٢  ٣٠  ٢٧.٥  ٥.٥  ١٥٠  لیكرا % ٥.٢  ٤اطلس   ٣

  ٦٥  ١٣  ٣٨  ٢٥  ٥  ١٤٠  لیكرا% ٦  ١/١سادة   ٤

  ٦٥  ١٣  ٣٨  ٢٧.٥  ٥.٥  ١٥٤  لیكرا% ٦  ٣/١مبرد   ٥

  ٦٠  ١٢  ٣٦  ٢٧.٥  ٥.٥  ١٥٨  لیكرا% ٦  ٤اطلس   ٦

  ٥٥  ١١  ٣٠  ٢٥  ٥  ١٤٦  لیكرا % ٦.٨  ١/١سادة   ٧

  ٦٠  ١٢  ٣٨  ٢٦  ٥.٢  ١٥٢  لیكرا % ٦.٨  ٣/١مبرد   ٨

  ٦٥  ١٣  ٣٤  ٢٦.٥  ٥.٣  ١٥٢  لیكرا % ٦.٨  ٤اطلس   ٩
  

 بعـــــد إعـــــداد الأقمـــــشة تـــــم تـــــشكیلها بالتقنیـــــات المختلفـــــة لتحدیـــــد تـــــأثیر الخلـــــط ونـــــوع -:ثانیـــــا 
المـــــــؤثرة فـــــــى ) لیكـــــــرا / بولیـــــــستر( التركیـــــــب النـــــــسجي علـــــــى خـــــــواص الأقمـــــــشة المطاطـــــــة 

للحكــــــم علــــــى التقنیــــــات التــــــى تــــــم تــــــشكیلها علــــــى المانیكــــــان وتــــــم عمــــــل اســــــتمارة اســــــتبیان 

  . تشكیلها وفیما یلي التقنیات التي تم تشكیلها

  

  



  

 ٩٠٨ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

  ٦.٨ ونسبة خلط ٤تركیب نسجى اطلس   ٦ ونسبة خلط ٤تركیب نسجى اطلس   ٥.٢ ونسبة خلط ٤تركیب نسجى اطلس 

كسرات طولیة 

  وعرضیة

كسرات طولیة   كسرات متداخلة

  وعرضیة

كسرات طولیة   كسرات متداخلة

  ةوعرضی

  كسرات متداخلة

            

درابیة بواسطة   درابیة حر

  الكشكشة

درابیة بواسطة   درابیة حر

  الكشكشة

درابیة بواسطة   درابیة حر

  الكشكشة

            

  

فالونات على 

  الوسط

  

فالونات على 

  الصدر

  

فالونات على 

  الوسط

  

فالونات على 

  الصدر

  

فالونات على 

  الوسط

  

فالونات على 

  الصدر

            

  

  

  

  

  

عقدة على   عقدة على الكتف  عقدة على الصدر  عقدة على الكتف  عقدة على الصدر  عقدة على الكتف

  الصدر

  

  

  ونسبة خلط مختلفة للیكرا٢٨ة خیط  نمر٤التقنیات المشكلة بتركیب نسجى اطلس  



  

 ٩٠٩ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  ٦.٨  ونسبة خلط ١/٣تركیب نسجى مبرد  ٦  ونسبة خلط ١/٣تركیب نسجى مبرد  ٥.٢ ونسبة خلط ١/٣تركیب نسجى مبرد

كسرات طولیة 
  وعرضیة

كسرات طولیة   كسرات متداخلة
  وعرضیة

كسرات طولیة   داخلةكسرات مت
  وعرضیة

  كسرات متداخلة

            

درابیة بواسطة   درابیة حر
  الكشكشة

درابیة بواسطة   درابیة حر
  الكشكشة

درابیة بواسطة   درابیة حر
  الكشكشة

            

فالونات على 
  الوسط

فالونات على 
  الصدر

فالونات على 
  الوسط

فالونات على 
  الصدر

فالونات على 
  الوسط

ونات على فال
  الصدر

            

عقدة على   عقدة على الكتف  عقدة على الصدر  عقدة على الكتف  عقدة على الصدر  عقدة على الكتف
  الصدر

            

  

  ونسبة خلط مختلفة للیكرا٢٨ نمرة خیط ١/٣التقنیات المشكلة بتركیب نسجى مبرد 



  

 ٩١٠ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

  

  ٦.٨  ونسبة خلط  ١/١سادةتركیب نسجى   ٦ونسبة خلط  ١/١سادةتركیب نسجى   ٥.٢ونسبة خلط  ١/١سادةتركیب نسجى 

كسرات طولیة 
  وعرضیة

كسرات طولیة   كسرات متداخلة
  وعرضیة

كسرات طولیة   كسرات متداخلة
  وعرضیة

  كسرات متداخلة

            

درابیة بواسطة   درابیة حر
  الكشكشة

درابیة بواسطة   درابیة حر
  الكشكشة

درابیة بواسطة   درابیة حر
  الكشكشة

            

فالونات على 
  الوسط

فالونات على 
  الصدر

فالونات على   سطفالونات على الو
  الصدر

فالونات على   فالونات على الوسط
  الصدر

            

عقدة على   عقدة على الكتف  عقدة على الصدر  عقدة على الكتف
  الصدر

  عقدة على الصدر  عقدة على الكتف

            

  ونسبة خلط مختلفة للیكرا٢٨ نمرة خیط ١/١التقنیات المشكلة بتركیب نسجى سادة



  

 ٩١١ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  المعالجة الإحصائیة 

 باســــــتخدام تــــــم معالجــــــة البیانــــــات التــــــي تــــــم الحــــــصول علیهــــــا مــــــن اســــــتمارة الإســــــتبیان

ـــــــــامج  ـــــــــى برن ـــــــــي عل ـــــــــاق لآراء (spss)الحاســـــــــب الآل ـــــــــم حـــــــــساب معـــــــــاملات الإتف ـــــــــد ت  ، وق

المحكمـــــین ، وتحقیـــــق فـــــروض البحـــــث عـــــن طریـــــق حـــــساب تحلیـــــل التبـــــاین أحـــــادي الإتجـــــاه 

one-way anova  ــــــاط والإنحــــــدار وكــــــذلك حــــــساب المتوســــــط الحــــــسابي ، إختبــــــار الإرتب

ــــم ا ــــرادار والانحــــراف المعیــــاري ومعامــــل الإخــــتلاف، ت  Radar         "ســــتخدام أشــــكال ال

Chart  " متعددة المحاور للتعبیر عن تقییم الجودة الكلیة للأقمشة تحت البحث.   

 : المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري ومعامل الاختلاف لكل محور-١

والانحـــــراف المعیـــــاري ومعامـــــل " المتوســـــط الحـــــسابي"وكـــــان متوســـــط التقـــــدیر العـــــددي 

  :كل محور من المحاور الأربعة موضحة في الجدول التاليالاختلاف ل

  .مقارنة المحاور الأربعة من حیث المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري ومعامل الاختلاف ) ٥(جدول 

  المحاور
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

معامل 
  الاختلاف

 ١.٢٠٥٧٤٤ ١.٠١٥٣٧٧ ٨٤.٢١  الدرابیهات: المحور الأول 

 ٠.٨٧٣٤٨ ٠.٧٧٧٦٧٥ ٨٩.٠٣  الكسرات: ور الثانى المح

 ٠.٦٠٥١٧ ٠.٥٠٦٥١٧ ٨٣.٧٠  الجودیهات: المحور الثالث 

 ٠.٥١٦٥٣٥ ٠.٤٦٠٠٤٤ ٨٩.٠٦  العقدة: المحور الرابع 

  



  

 ٩١٢ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  .مقارنة المحاور الأربعة وبنودها من حیث المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري ومعامل الاختلاف ) ٦(جدول 

  المحاور
وسط المت

  الحسابي
الانحراف 
  المعیاري

معامل 
  الاختلاف

 ٧.٥٤ ٦.٣٦ ٨٤.٣٨ انتظام بدایة الدرابیة

 ٨.٠٣ ٦.٧٤ ٨٤.٠٠  انتظام نھایة الدرابیة

 ٩.٤٢ ٧.٨٣ ٨٣.١١  انطباق الدرابیة على الجسم

 ٨.٧٣ ٧.٢٧ ٨٣.٢٤  الدرابیة قدرة القماش على انجاح شكل

الدرابیه 

بواسطة 

  الكشكشة

 ٨.٨٥ ٧.٣٧ ٨٣.٣٠  الشكل العام للدرابیة

 ٥.٥٧ ٤.٧٢ ٨٤.٧٦  وانسدالھا انتظام كسرات الدرابیة -

 ٥.٩٧ ٥.٠٩ ٨٥.٢٧  الدرابیة  شكل قدرة الخامة على انجاح -

 ٦.٦٥ ٥.٧٢ ٨٦.١٠ الدرابیة على الجسم مدى انطباق شكل -

  الدرابیهات

  الدرابیه الحر

 ٦.٩٠ ٥.٧٨ ٨٣.٧٥  الشكل العام للدرابیة -

 ٧.١٧ ٦.٣٢ ٨٨.١٩ الشكل العام للكسرات -

 ٦.٦٢ ٥.٨٢ ٨٧.٨٧ تحقیق الشكل العام للكسرات قدرة الخامة على -

 ٤.١٣ ٣.٧٠ ٨٩.٥٩ انتظام الكسرات -

 الكسرات

  العرضیة

 ٥.٣٩ ٤.٧٩ ٨٨.٨٣  انطباق الكسرات على الجسم -

 ٦.٨٩ ٦.٠٤ ٨٧.٦٨ لكسراتالشكل العام ل -

 ٥.٥٥ ٤.٩٦ ٨٩.٣٣ تحقیق الشكل العام للكسرات قدرة الخامة على -

 ٥.٩٦ ٥.٣١ ٨٩.٠٢ انتظام الكسرات -

الكسرات 

  الطولیة

 ٧.٢٤ ٦.٤٩ ٨٩.٦٥  انطباق الكسرات على الجسم -

 ٥.٩٤ ٥.٢٧ ٨٨.٧٦  الشكل العام للكسرات  -

 ٦.٣٤ ٥.٧٠ ٨٩.٨٤  الشكل العام للكسرات قدرة الخامة على تحقیق -

 ٦.٣٦ ٥.٧١ ٨٩.٧١ انتظام الكسرات -

  الكسرات

الكسرات 

  المتداخلة

 ٦.٥٦ ٥.٩٠ ٨٩.٩٠  انطباق الكسرات على الجسم -

 ٧.١٠ ٥.٩٠ ٨٣.١١ انتظام شكل الجودیھات -

 ٦.٠٥ ٥.٠٢ ٨٣.٠٥ تحقیق شكل الجودیھات قدرة الخامة على -

 ٧.٥١ ٦.٢٦ ٨٣.٣٠ ال الجودیھاتانسد -

الجودیهات 

  على الوسط

 ٦.٧٥ ٥.٦٧ ٨٤.٠٦ اتزان الجودیھات -

 ٦.١٦ ٥.٢٠ ٨٤.٥١ الجودیھات انتظام شكل -

 ٥.٣١ ٤.٤٦ ٨٣.٩٤ تحقیق شكل الجودیھات قدرة الخامة على -

 ٥.٤١ ٤.٥٤ ٨٣.٨١ انسدال الجودیھات -

  الجودیهات

الجودیهات 

  على الصدر

 ٦.٧٩ ٥.٦٩ ٨٣.٨١ اتزان الجودیھات -

 ٤.٠٨ ٣.٦٦ ٨٩.٧٨  فى مركز العقدة مدى انتظام توزیع الكشكشة -

 ٣.٤٥ ٣.١٠ ٨٩.٧٨   قدرة الخامة على تحقیق شكل العقدة  -

 ٣.٧٣ ٣.٣١ ٨٨.٨٣ تناسب مظھر العقدة -

 على العقدة

 الكتف

 ٤.٠١ ٣.٥٦ ٨٨.٧٦  للعقدة  الشكل العام -

 ٦.١٥ ٥.٤٧ ٨٩.٠٢  فى مركز العقدة توزیع الكشكشةمدى انتظام  -

 ٥.٢٥ ٤.٦٧ ٨٨.٩٥   قدرة الخامة على تحقیق شكل العقدة  -

 ٦.٣٦ ٥.٦٤ ٨٨.٥٧ تناسب مظھر العقدة -

  العقدة

 على العقدة

  الصدر

 ٥.٨٨ ٥.٢٢ ٨٨.٨٣  الشكل العام للعقدة -

  



  

 ٩١٣ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  : تقییم الجودة الكلي للأقمشة تحت البحث -٢

قمشة تحت البحث مع كل محور من محـاور البحـث موضـحة وكانت نتائج تقییم مدى توافق الأ

  .في الجدول التالي

  .تقییم الجودة الكلي للأقمشة تحت البحث وترتیبها ) ٧(جدول 

  العینات
 معامل الجودة
  للدرابیھات

 معامل الجودة
  للكسرات

 معامل الجودة
  للجودیھات

 معامل الجودة
  للعقدة

معامل الجودة 
  الكلي 

  الترتیب

ـــــــسبة خلـــــــط ١/١ة قمـــــــاش ســـــــاد   بن

  لیكرا% ٥.٢
٧ ٨٤.٤٢ ٨٥.٧١ ٨٤.٠٧ ٨٥.١٠ ٨٢.٦٧ 

% ٦  بنــسبة خلــط ١/١قمــاش ســادة 

  لیكرا
٦ ٨٥.١٣ ٨٨.٥٧ ٨٥.٢١ ٨٥.١٤ ٨١.٩٧ 

ـــــــسبة خلـــــــط ١/١قمـــــــاش ســـــــادة    بن

  لیكرا% ٦.٨
٥ ٨٧.٤٣ ٨٩.٢٩ ٩٢.٠٠ ٨٧.٢٩ ٨١.٩٠ 

  بنـــــــسبة خلــــــــط ٣/١قمـــــــاش مبـــــــرد 

  لیكرا% ٥.٢
٨ ٨٣.٠٦ ٨٤.٤٣ ٨١.٠٧ ٨٨.٠٠ ٧٧.٠٢ 

% ٦  بنــسبة خلــط ٣/١قمــاش مبــرد 

  لیكرا
٩ ٨٢.٩٨ ٨٤.٧١ ٧٩.٤٣ ٨٦.٧١ ٧٩.٦٢ 

  بنـــــــسبة خلــــــــط ٣/١قمـــــــاش مبـــــــرد 

  لیكرا% ٦.٨
٣ ٨٨.٥٣ ٨٨.٤٣ ٨٧.٥٧ ٩٤.٩٠ ٨٠.٩٥ 

  بنــــــــسبة خلـــــــــط ٤قمــــــــاش أطلـــــــــس 

  لیكرا% ٥.٢
٤ ٨٨.٠٢ ٩١.٨٦ ٧٧.٨٦ ٨٩.٧٦ ٩١.٣٠ 

% ٦  بنـــسبة خلـــط ٤قمـــاش أطلـــس 

  لیكرا
٢ ٨٨.٨٨ ٩٣.٥٧ ٨٠.٧١ ٨٩.٨١ ٩٠.٧٣ 

  بنــــــــسبة خلـــــــــط ٤قمــــــــاش أطلـــــــــس 

  لیكرا% ٦.٨
١ ٩١.٩٨ ٩٥.٠٠ ٨٥.٣٦ ٩٤.٥٧ ٩١.٧٥ 
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%  ٥.٢بنسبة خلط   ١/١قماش سادة 
لیكرا

لیكرا% ٦بنسبة خلط   ١/١قماش سادة  %  ٦.٨بنسبة خلط   ١/١قماش سادة 
لیكرا
%  ٥.٢بنسبة خلط   ٣/١قماش مبرد 

لیكرا
لیكرا% ٦بنسبة خلط   ٣/١قماش مبرد  %  ٦.٨بنسبة خلط   ٣/١قماش مبرد 

لیكرا
لیكرا% ٥.٢بنسبة خلط   ٤قماش أطلس  لیكرا% ٦بنسبة خلط   ٤قماش أطلس  لیكرا% ٦.٨بنسبة خلط   ٤قماش أطلس 

  

  معامل الجودة الكلي للأقمشة تحت البحث ) ١(شكل 

  



  

 ٩١٤ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :من الجدول والشكل السابق نستخلص أن

حـــاز علـــى ) یكـــراخــیط ل% ٦.٨ وبنـــسبة خلـــط ٤أن القمــاش ذو التركیـــب النـــسجي أطلــس  -١

حیث أنه اسـتطاع أن یحقـق معامـل جـودة %) ٩١.٩٨(المركز الأول وذلك بمعامل جودة 

و معامــــــل جــــــودة فــــــي تقنیــــــة الكــــــسرات قــــــدره %) ٩١.٧٥(فــــــي تقنیــــــة الــــــدرابیهات قــــــدره 

و معامـل جـودة فـي %) ٨٥.٣٦(و معامل جودة فـي تقنیـة الجودیهـات قـدره %) ٩٤.٥٧(

 . هو موضح بالشكل التالي ، كما%) ٩٥(تقنیة العقدة قدره 

80

100
معامل الجودة للمحور الأول

معامل الجودة للمحور الثاني

معامل الجودة للمحور الثالث

معامل الجودة للمحور الرابع

لیكرا% ٦.٨بنسبة خلط   ٤قماش أطلس 

  

  لیكرا% ٦.٨ بنسبة خلط ٤تقییم الجودة للقماش أطلس ) ٢( شكل 

حــــاز علــــى ) خــــیط لیكــــرا% ٦ وبنــــسبة خلــــط ٤أن القمــــاش ذو التركیــــب النــــسجي أطلــــس  -٢

حیث أنه استطاع أن یحقـق معامـل جـودة %) ٨٨.٨٨(المركز الثاني وذلك بمعامل جودة 
و معامــــــل جــــــودة فــــــي تقنیــــــة الكــــــسرات قــــــدره %) ٩٠.٧٣(تقنیــــــة الــــــدرابیهات قــــــدره فــــــي 

و معامـل جـودة فـي %) ٨٠.٧١(و معامل جودة فـي تقنیـة الجودیهـات قـدره %) ٨٩.٨١(
 .، كما هو موضح بالشكل التالي %) ٩٣.٥٧(تقنیة العقدة قدره 

60
80

100
معامل الجودة للمحور الأول

معامل الجودة للمحور الثاني

معامل الجودة للمحور الثالث

معامل الجودة للمحور الرابع

لیكرا% ٦بنسبة خلط   ٤قماش أطلس 

  

  لیكرا% ٦ بنسبة خلط ٤ تقییم الجودة للقماش أطلس) ٣( شكل 



  

 ٩١٥ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

حــاز علــى ) خــیط لیكــرا% ٦.٨ وبنــسبة خلــط ٣/١أن القمــاش ذو التركیــب النــسجي مبــرد  -٣

حیث أنه استطاع أن یحقق معامـل جـودة %) ٨٨.٥٣(المركز الثالث وذلك بمعامل جودة 

و معامــــــل جــــــودة فــــــي تقنیــــــة الكــــــسرات قــــــدره %) ٨٠.٩٥(فــــــي تقنیــــــة الــــــدرابیهات قــــــدره 

و معامـل جـودة فـي %) ٨٧.٥٧(دة فـي تقنیـة الجودیهـات قـدره و معامل جو%) ٩٤.٩٠(

 .، كما هو موضح بالشكل التالي %) ٨٨.٤٣(تقنیة العقدة قدره 

50
100

معامل الجودة للمحور الأول

معامل الجودة للمحور الثاني

معامل الجودة للمحور الثالث

معامل الجودة للمحور الرابع

لیكرا% ٦.٨بنسبة خلط   ١/٣قماش مبرد 

  

  لیكرا% ٦.٨ بنسبة خلط ٣/١تقییم الجودة للقماش مبرد  ) ٤(شكل 

حـــاز علـــى ) اخــیط لیكـــر% ٥.٢ وبنـــسبة خلـــط ٤أن القمــاش ذو التركیـــب النـــسجي أطلــس  -٤

حیث أنـه اسـتطاع أن یحقـق معامـل جـودة %) ٨٨.٠٢(المركز الرابع وذلك بمعامل جودة 

و معامــــــل جــــــودة فــــــي تقنیــــــة الكــــــسرات قــــــدره %) ٩١.٣٠(فــــــي تقنیــــــة الــــــدرابیهات قــــــدره 

و معامـل جـودة فـي %) ٧٧.٨٦(و معامل جودة فـي تقنیـة الجودیهـات قـدره %) ٨٩.٧٦(

 .ا هو موضح بالشكل التالي ، كم%) ٩١.٨٦(تقنیة العقدة قدره 

50

100
معامل الجودة للمحور الأول

معامل الجودة للمحور الثاني

معامل الجودة للمحور الثالث

معامل الجودة للمحور الرابع

قماش أطلس ٤  بنسبة خلط ٥٫٢% لیكرا

  

  لیكرا% ٥.٢ بنسبة خلط ٤تقییم الجودة للقماش أطلس  ) ٥(شكل 



  

 ٩١٦ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

حــاز علــى ) خــیط لیكــرا% ٦.٨ وبنــسبة خلــط ١/١أن القمــاش ذو التركیــب النــسجي ســادة  -٥

حیــث أنــه اســتطاع أن یحقــق معامــل %) ٨٧.٤٣(المركــز الخــامس وذلــك بمعامــل جــودة 

و معامــــل جــــودة فــــي تقنیــــة الكــــسرات قــــدره %) ٨١.٩(ة فــــي تقنیــــة الــــدرابیهات قــــدره جـــود

و معامـل جـودة فـي %) ٩٢.٠٠(و معامل جودة فـي تقنیـة الجودیهـات قـدره %) ٨٧.٢٩(

 .، كما هو موضح بالشكل التالي %) ٨٩.٢٩(تقنیة العقدة قدره 

60
80

100
معامل الجودة للمحور الأول

معامل الجودة للمحور الثاني

معامل الجودة للمحور الثالث

معامل الجودة للمحور الرابع

لیكرا% ٦.٨بنسبة خلط   ١/١قماش سادة 

  

  لیكرا% ٦.٨ بنسبة خلط ١/١سادة تقییم الجودة للقماش ) ٦( شكل 

ـــط ١/١أن القمـــاش ذو التركیـــب النـــسجي ســـادة  -٦ ـــى ) خـــیط لیكـــرا% ٦ وبنـــسبة خل حـــاز عل

حیــث أنــه اســتطاع أن یحقــق معامــل %) ٨٥.١٣(المركــز الــسادس وذلــك بمعامــل جــودة 

و معامـــل جـــودة فـــي تقنیـــة الكـــسرات قـــدره %) ٨١.٩٧(جـــودة فـــي تقنیـــة الـــدرابیهات قـــدره 

و معامـل جـودة فـي %) ٨٥.٢١(امل جودة فـي تقنیـة الجودیهـات قـدره و مع%) ٨٥.١٤(

 .، كما هو موضح بالشكل التالي %) ٨٨.٥٧(تقنیة العقدة قدره 

70
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90

معامل الجودة للمحور الأول

معامل الجودة للمحور الثاني

معامل الجودة للمحور الثالث

معامل الجودة للمحور الرابع

قماش سادة ١/١  بنسبة خلط ٦% لیكرا

  

  لیكرا% ٦ بنسبة خلط ١/١تقییم الجودة للقماش سادة ) ٧( شكل 



  

 ٩١٧ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

حــاز علــى ) ط لیكــراخــی% ٥.٢ وبنــسبة خلــط ١/١أن القمــاش ذو التركیــب النــسجي ســادة  -٧

حیـــث أنـــه اســـتطاع أن یحقـــق معامـــل %) ٨٤.٤٢(المركـــز الـــسابع وذلـــك بمعامـــل جـــودة 

و معامـــل جـــودة فـــي تقنیـــة الكـــسرات قـــدره %) ٨٢.٦٧(جـــودة فـــي تقنیـــة الـــدرابیهات قـــدره 

و معامــل جــودة فــي %) ٨٤.٠٧(و معامــل جــودة فــي تقنیــة الجودیهــات قــدره %) ٨٥.١(

 . ، كما هو موضح بالشكل التالي%)٨٥.٧١(تقنیة العقدة قدره 

80
85
90

معامل الجودة للمحور الأول

معامل الجودة للمحور الثاني

معامل الجودة للمحور الثالث

معامل الجودة للمحور الرابع

قماش سادة ١/١  بنسبة خلط ٥٫٢% لیكرا

  

  لیكرا% ٥.٢ بنسبة خلط ١/١تقییم الجودة للقماش سادة ) ٨( شكل 

حــاز علــى ) خــیط لیكــرا% ٥.٢ وبنــسبة خلــط ٣/١أن القمــاش ذو التركیــب النــسجي مبــرد  -٨

مـل جـودة حیث أنه استطاع أن یحقق معا%) ٨٣.٠٦(المركز الثامن وذلك بمعامل جودة 

و %) ٨٨(و معامل جودة في تقنیـة الكـسرات قـدره %) ٧٧.٠٢(في تقنیة الدرابیهات قدره 

و معامل جـودة فـي تقنیـة العقـدة قـدره %) ٨١.٠٧(معامل جودة في تقنیة الجودیهات قدره 

 .، كما هو موضح بالشكل التالي%) ٨٤.٤٣(
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معامل الجودة للمحور الأول

معامل الجودة للمحور الثاني

معامل الجودة للمحور الثالث

معامل الجودة للمحور الرابع

قماش مبرد ١/٣  بنسبة خلط ٥٫٢% لیكرا

  

  لیكرا% ٥.٢ بنسبة خلط ٣/١اش مبرد تقییم الجودة للقم ) ٩(شكل 



  

 ٩١٨ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ـــط ٣/١أن القمـــاش ذو التركیـــب النـــسجي مبـــرد  -٩ حـــاز علـــى ) خـــیط لیكـــرا% ٦ وبنـــسبة خل

حیـــث أنـــه اســـتطاع أن یحقـــق معامـــل %) ٨٢.٩٨(المركـــز التاســـع وذلـــك بمعامـــل جـــودة 

و معامـــل جـــودة فـــي تقنیـــة الكـــسرات قـــدره %) ٧٩.٦٢(جـــودة فـــي تقنیـــة الـــدرابیهات قـــدره 

و معامـل جـودة فـي %) ٧٩.٤٣( معامل جودة فـي تقنیـة الجودیهـات قـدره و%) ٨٦.٧١(

 .، كما هو موضح بالشكل التالي %) ٨٤.٧١(تقنیة العقدة قدره 

60
80

100
معامل الجودة للمحور الأول

معامل الجودة للمحور الثاني

معامل الجودة للمحور الثالث

معامل الجودة للمحور الرابع

قماش مبرد ١/٣ بنسبة خلط ٦% لیكرا

  

  لیكرا% ٦ بنسبة خلط ٣/١تقییم الجودة للقماش مبرد  ) ١٠(شكل 

  : تحقیق الفروض -٣ 

  : الفرض الأول ١-٣

ـــــــروق ذات  ـــــــشكیل توجـــــــد ف ـــــــات ت ـــــــیم المحكمـــــــین لتقنی ـــــــین متوســـــــطات تقی ـــــــة إحـــــــصائیة ب دلال

الأقمــــشة تحـــــت البحـــــث بالنــــسبة للـــــدرابیهات، وللتحقـــــق مــــن هـــــذا الفـــــرض تــــم حـــــساب تحلیـــــل 

 لدراســــــة متوســــــط درجــــــات هــــــذه الأقمــــــشة بالنــــــسبة للــــــدرابیهات، One-way Anovaالتبــــــاین 

  .كما هو موضح بالجدول التالي 

  لأفضل الأقمشة بالنسبة للدرابیهاتتوسط درجات تحلیل التباین لم ) ٨(جدول 

  
درجات   مجموع المربعات

  الحریة
 F Sig  متوسط المربعات

 ٣١٩.٦٩٩ ٢ ٦٣٩.٣٩٧ بین المجموعات

 ١٥.٦٣٥ ٢٤ ٣٧٥.٢٤٧ داخل المجموعات
٠.٠٠٠ ٢٠.٤٤٧ 

        ٢٦  ١٠١٤.٦٤٤ المجموع

 وهـــي قیمـــة دالـــة )٢٠.٤٤٧(المحـــسوبة كانـــت ) ف(أن قیمـــة  ) ٨( یتـــضح مـــن الجـــدول 

مما یدل على وجود فروق معنویـة بـین متوسـط درجـات الأقمـشة  ) ٠.٠٥(إحصائیا عند مستوى 

حـــساب المتوســـط الحـــسابي والانحـــراف  تـــم ترتیـــب هـــذه الأقمـــشة، ولمعرفـــة  بالنـــسبة للـــدرابیهات

   :المعیاري وترتیبهم من الأعلى إلى الأقل كما هو موضح بالجدول التالي



  

 ٩١٩ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  الأقمشة الأفضل والانحراف المعیاري بالنسبة للدرابیهات وق في متوسط درجات الفر) ٩ (جدول 

  ٣/١قماش مبرد  

  %)٦.٨بنسبة خلط 

  ٤قماش أطلس 

  %)٦بنسبة خلط 

  ٤قماش أطلس 

  %)٦.٨بنسبة خلط 

  ٩٢.٠٠ ٩٢.٤٦ ٧٦.٠٠  المتوسط الحسابي
  الدرابیه بواسطة الكشكشة

  ١.١٤ ٠.٦٣ ١.١٤  الانحراف المعیاري

  ٢  ١  ٣  لترتیبا

  ٩١.٤٣ ٨٨.٥٧ ٨٧.١٤  المتوسط الحسابي
  الدرابیه الحر

  ٢.١٩ ٢.٦٠ ٢.٤٩  الانحراف المعیاري

  ١  ٢  ٣  الترتیب

  :السابقة یتضح أن النتائج ومن 

خــــیط لیكــــرا  كــــان أكثــــر % ٦ وبنــــسبة خلــــط ٤القمــــاش ذو التركیــــب النــــسجي أطلــــس  .١

، %) ٩٢.٤٦(وذلــك بمعامــل جــودة ًالأقمــشة تحقیقــا لتقنیــة الدرابیــه بواســطة الكشكــشة 

خیط لیكـرا ثـم القمـاش % ٦.٨ وبنسبة خلط ٤یلیه القماش ذو التركیب النسجي أطلس 

خـیط لیكـرا وذلـك بمعامـل جـودة  % ٦.٨ وبنـسبة خلـط ٣/١ذو التركیب النـسجي مبـرد 

  .على التوالي %) ٧٦(، %) ٩٢(

را  كــان أكثــر خــیط لیكــ % ٦.٨ وبنــسبة خلــط ٤القمــاش ذو التركیــب النــسجي أطلــس  .٢

، یلیــه القمــاش %) ٩١.٤٣(ًالأقمــشة تحقیقــا لتقنیــة الدرابیــه الحــر وذلــك بمعامــل جــودة 

خــیط لیكــرا ثــم القمــاش ذو التركیــب % ٦ وبنــسبة خلــط ٤ذو التركیــب النــسجي أطلــس 

ـــــــرد  ـــــــط ٣/١النـــــــسجي مب ـــــــسبة خل ـــــــك بمعامـــــــل جـــــــودة  % ٦.٨ وبن خـــــــیط لیكـــــــرا وذل

  .على التوالي %) ٨٧.١٤(، %)٨٨.٥٧(
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بنسبة   ١/٣قماش مبرد 
لیكرا% ٦.٨خلط 

بنسبة   ٤قماش أطلس 
لیكرا% ٦خلط 

بنسبة   ٤قماش أطلس 
لیكرا% ٦.٨خلط 

المحور الأول

  

  یوضح الفروق في تحقیق تقنیة الدرابیهات للأقمشة الأفضل ) ١١(شكل 

  

  



  

 ٩٢٠ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  : الفرض الثاني ٢-٣

ـــــــشكیل  ـــــــات ت ـــــــیم المحكمـــــــین لتقنی ـــــــین متوســـــــطات تقی ـــــــة إحـــــــصائیة ب ـــــــروق ذات دلال توجـــــــد ف

ـــــل  ـــــم حـــــساب تحلی ـــــرض ت ـــــق مـــــن هـــــذا الف الأقمـــــشة تحـــــت البحـــــث بالنـــــسبة للكـــــسرات، وللتحق

ــــاین ــــسبة للكــــسرات ، كمــــا One-way Anova التب  لدراســــة متوســــط درجــــات الأقمــــشة  بالن

  .هو موضح بالجدول التالي 

  الأقمشة الأفضل بالنسبة للكسراتتحلیل التباین لمتوسط درجات  ) ١٠(جدول 

 F Sig  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  

 ٩٧.٥٠٥ ٢ ١٩٥.٠١١ بین المجموعات

 ٨.١٩١ ٣٣ ٢٧٠.٣١١ اخل المجموعاتد
٠.٠٠٠ ١١.٩٠٤ 

        ٣٥  ٤٦٥.٣٢١ المجموع

وهــي قیمــة دالــة ) ١١.٩٠٤(المحــسوبة كانــت ) ف(أن قیمــة ) ١٠( یتــضح مــن الجــدول 

مما یدل على وجود فروق معنویـة بـین متوسـط درجـات الأقمـشة ) ٠.٠٥(إحصائیا عند مستوى 

 المتوســـط الحـــسابي والانحـــراف حـــساب تـــم ترتیـــب هـــذه الأقمـــشة، ولمعرفـــة  بالنـــسبة للكـــسرات

   :المعیاري وترتیبهم من الأعلى إلى الأقل كما هو موضح بالجدول التالي
  

  الأقمشة الأفضل والانحراف المعیاري بالنسبة للكسرات الفروق في متوسط درجات )  ١١(جدول 

  ٣/١قماش مبرد  

بنسبة خلط 

٦.٨(%  

  ٤قماش أطلس 

بنسبة خلط 

٦(%  

  ٤قماش أطلس 

 خلط بنسبة

٦.٨(%  

  ٩٢.٢٩ ٩١.٤٣  ٩٤.٤٣  المتوسط الحسابي
  الكسرات العرضیة

  ٢.٥٨ ٠.٠٠ ١.٦٤  الانحراف المعیاري

  ٢  ٣  ١  الترتیب

  ٩٤.٨٦ ٩٣.٧١ ٩٤.٨٦  المتوسط الحسابي
  الكسرات الطولیة

  ٠.٦٦ ٠.٦٦ ١.١٤  الانحراف المعیاري

  ٢  ٣  ١  الترتیب

  ٩٦.٥٧  ٨٤.٢٩  ٩٥.٤٣  المتوسط الحسابي
  الكسرات المتداخلة

  ٠.٠٠  ٠.٩٩  ٠.٠٠  الانحراف المعیاري

  ١  ٣  ٢  الترتیب

  :ومن النتائج السابقة یتضح أن 

خــیط لیكــرا كــان أكثــر  % ٦.٨ وبنــسبة خلــط ٣/١القمــاش ذو التركیــب النــسجي مبــرد  -١

ـــك بمعامـــل جـــودة  ـــة الكـــسرات العرضـــیة وذل ـــا لتقنی ، یلیـــه %) ٩٤.٤٣(ًالأقمـــشة تحقیق

خــیط لیكــرا  ثــم القمــاش  % ٦.٨ وبنــسبة خلــط ٤ي أطلــس القمــاش ذو التركیــب النــسج



  

 ٩٢١ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

خـــیط لیكـــرا وذلـــك بمعامـــل جـــودة % ٦ وبنـــسبة خلـــط ٤ذو التركیـــب النـــسجي أطلـــس 

  .على التوالي %) ٩١.٤٣(،%)٩٢.٢٩(

خـیط لیكـرا والقمـاش ذو  % ٦.٨ وبنـسبة خلـط ٣/١القماش ذو التركیب النـسجي مبـرد  -٢

خـــیط لیكـــرا  كانـــا أكثـــر الأقمـــشة  % ٦.٨ وبنـــسبة خلـــط ٤التركیـــب النـــسجي أطلـــس 

، یلیهمــا القمــاش ذو %) ٩٤.٨٦(ًتحقیقـا لتقنیــة الكـسرات الطولیــة وذلـك بمعامــل جـودة 

خـــــیط لیكـــــرا وذلـــــك بمعامـــــل جـــــودة % ٦ وبنـــــسبة خلـــــط ٤التركیـــــب النـــــسجي أطلـــــس 

)٩٣.٧١. (%  

خــیط لیكــرا  كــان أكثــر  % ٦.٨ وبنــسبة خلــط ٤القمــاش ذو التركیــب النــسجي أطلــس  .٣

، یلیـــه %) ٩٦.٥٧(ًتحقیقـــا لتقنیـــة الكـــسرات المتداخلـــة وذلـــك بمعامـــل جـــودة الأقمـــشة 

خــیط لیكــرا ثــم القمــاش  % ٦.٨ وبنــسبة خلــط ٣/١القمــاش ذو التركیــب النــسجي مبــرد 

خـــیط لیكـــرا وذلـــك بمعامـــل جـــودة % ٦ وبنـــسبة خلـــط ٤ذو التركیـــب النـــسجي أطلـــس 

 .على التوالي %) ٨٤.٢٩(، %) ٩٥.٤٣(

  

85

90

95

بنسبة    ١/٣قماش مبرد 
لیكرا% ٦.٨خلط 

بنسبة     ٤قماش أطلس 
لیكرا% ٦خلط 

بنسبة     ٤قماش أطلس 
لیكرا% ٦.٨خلط 

المحور الثاني

  

  یوضح الفروق في تحقیق تقنیة الكسرات للأقمشة الأفضل) ١٢( شكل 

  : الفرض الثالث ٣-٣

ـــــــشكیل  ـــــــات ت ـــــــیم المحكمـــــــین لتقنی ـــــــین متوســـــــطات تقی ـــــــة إحـــــــصائیة ب ـــــــروق ذات دلال توجـــــــد ف
الأقمــــــشة بالنــــــسبة للجودیهــــــات ، وللتحقـــــــق مــــــن هــــــذا الفــــــرض تـــــــم حــــــساب تحلیــــــل التبـــــــاین 

One-way Anovaدرجـــــات هـــــذه الأقمـــــشة بالنـــــسبة للجودیهـــــات ، كمـــــا  لدراســـــة متوســـــط 

  .هو موضح بالجدول التالي 



  

 ٩٢٢ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  الأقمشة الأفضل بالنسبة للجودیهاتتحلیل التباین لمتوسط درجات  ) ١٢(جدول 

 F Sig  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  

 ٩٨.٠٠٣ ٢ ١٩٦.٠٠٧ بین المجموعات

 ١٢.٦١٩ ٢١ ٢٦٥.٠٠٦ داخل المجموعات
٠.٠٠٣ ٧.٧٦٦ 

        ٢٣  ٤٦١.٠١٣ المجموع

ـــــــــضح مـــــــــن الجـــــــــدول  ـــــــــت ) ف(أن قیمـــــــــة  ) ١٢( یت وهـــــــــي ) ٧.٧٦٦(المحـــــــــسوبة كان

ممــــــا یــــــدل علــــــى وجــــــود فــــــروق معنویــــــة بــــــین ) ٠.٠٥(قیمــــــة دالــــــة إحــــــصائیا عنــــــد مــــــستوى 

حــــساب  تــــم ترتیــــب هــــذه الأقمــــشة، ولمعرفــــة  متوســــط درجــــات الأقمــــشة بالنــــسبة للجودیهــــات

الانحـــــــراف المعیـــــــاري وتـــــــرتیبهم مـــــــن الأعلـــــــى إلـــــــى الأقـــــــل كمـــــــا هـــــــو المتوســـــــط الحـــــــسابي و

   :موضح بالجدول التالي

  الأقمشة الأفضل والانحراف المعیاري بالنسبة للجودیهات الفروق في متوسط درجات )  ١٣(جدول 

 
  ٣/١قماش مبرد 

  %)٦.٨بنسبة خلط 

قماش أطلس 

  بنسبة ٤

  %)٦خلط 

  ٤قماش أطلس 

بنسبة خلط 

٦.٨(%  

یهات الجود  ٨٠.٤٣ ٨٠.٨٦  ٨٥.١٤  المتوسط الحسابي

  ١.٤٣ ٠.٥٧ ٠.٠٠  الانحراف المعیاري  على الوسط

  ٣  ٢  ١  الترتیب

الجودیهات   ٩٠.٢٩ ٨٠.٥٧ ٩٠  المتوسط الحسابي

  ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٢.٣١  الانحراف المعیاري  على الصدر

  ١  ٣  ٢  الترتیب

  :ومن النتائج السابقة یتضح أن 

خــیط لیكــرا كــان أكثــر  % ٦.٨ وبنــسبة خلــط ٣/١ مبــرد القمــاش ذو التركیــب النــسجي -١
، یلیـه %) ٨٥.١٤(ًالأقمشة تحقیقا لتقنیة الجودیهات على الوسط وذلك بمعامل جـودة 

خــیط لیكــرا  ثــم القمــاش ذو % ٦ وبنــسبة خلــط ٤القمــاش ذو التركیــب النــسجي أطلــس 

 خــــیط لیكــــرا وذلــــك بمعامــــل جــــودة% ٦.٨ وبنــــسبة خلــــط ٤التركیــــب النــــسجي أطلــــس 
  .على التوالي %) ٨٠.٤٣(،%)٨٠.٨٦(

خـــیط لیكـــرا كـــان أكثـــر % ٦.٨ وبنـــسبة خلـــط ٤القمـــاش ذو التركیـــب النـــسجي أطلـــس  -٢
، %) ٩٠.٢٩(ًالأقمــشة تحقیقــا لتقنیـــة الجودیهــات علـــى الــصدر وذلـــك بمعامــل جـــودة 

ـــه القمـــاش ذو التركیـــب النـــسجي مبـــرد  خـــیط لیكـــرا ثـــم  % ٦.٨ وبنـــسبة خلـــط ٣/١یلی
خــیط لیكــرا  وذلــك بمعامــل % ٦ وبنــسبة خلــط ٤ب النــسجي أطلــس القمــاش ذو التركیــ

  .على التوالي %) ٨٠.٥٧(،%)٩٠(جودة 



  

 ٩٢٣ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة
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80
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بنسبة خلط   ١/٣قماش مبرد 
لیكرا% ٦.٨

بنسبة خلط   ٤قماش أطلس 
لیكرا% ٦

بنسبة خلط   ٤قماش أطلس 
لیكرا% ٦.٨

المحور الثالث

  

  یوضح الفروق في تحقیق تقنیة الجودیهات للأقمشة الأفضل) ١٣( شكل 

  : الفرض الرابع ٤-٣
یـــــات تـــــشكیل توجـــــد فـــــروق ذات دلالـــــة إحـــــصائیة بـــــین متوســـــطات تقیـــــیم المحكمـــــین لتقن

-Oneالأقمـــــشة بالنــــــسبة للعقـــــدة ، وللتحقــــــق مــــــن هـــــذا الفــــــرض تــــــم حـــــساب تحلیــــــل التبــــــاین 
way Anova لدراســــة متوســــط درجــــات هــــذه الأقمــــشة بالنــــسبة للعقــــدة ، كمــــا هــــو موضــــح 
  .بالجدول التالي 

  الأقمشة الأفضل بالنسبة للعقدةتحلیل التباین لمتوسط درجات  ) ١٤(جدول 

 F Sig  متوسط المربعات  ات الحریةدرج  مجموع المربعات  

 ٩٥.٥٨٢ ٢ ١٩١.١٦٤ بین المجموعات

 ٢.٠٩٠ ٢١ ٤٣.٨٩٠ داخل المجموعات
٠.٠٠٠ ٤٥.٧٣٣ 

        ٢٣  ٢٣٥.٠٥٤ المجموع

وهـــــــــي ) ٤٥.٧٣٣(المحـــــــــسوبة كانـــــــــت ) ف(أن قیمـــــــــة ) ١٤( یتـــــــــضح مـــــــــن الجـــــــــدول 
ة بــــــین ممــــــا یــــــدل علــــــى وجــــــود فــــــروق معنویــــــ) ٠.٠٥(قیمــــــة دالــــــة إحــــــصائیا عنــــــد مــــــستوى 

حــــــساب  تــــــم ترتیــــــب هــــــذه الأقمــــــشة، ولمعرفــــــة  متوســــــط درجــــــات الأقمــــــشة  بالنــــــسبة للعقــــــدة
المتوســـــــط الحـــــــسابي والانحـــــــراف المعیـــــــاري وتـــــــرتیبهم مـــــــن الأعلـــــــى إلـــــــى الأقـــــــل كمـــــــا هـــــــو 

   :موضح بالجدول التالي

  الأقمشة الأفضل والانحراف المعیاري بالنسبة للعقدة الفروق في متوسط درجات ) ١٥ (جدول 

 
  بنسبة ٣/١ماش مبرد ق

  %)٦.٨خلط 

قماش أطلس 

  بنسبة خلط ٤

٦(%  

  ٤قماش أطلس 

بنـــــــسبة خلـــــــط 

٦.٨(%  

  ٩٣.٤٣ ٩٢.٥٧  ٨٨  المتوسط الحسابي
  العقدة على الكتف

  ٠.٥٧ ٠.٠٠ ١.٩٨  الانحراف المعیاري

  ١  ٢  ٣  الترتیب

  ٩٦.٥٧ ٩٤.٥٧ ٨٨.٨٦  المتوسط الحسابي
  العقدة على الصدر

  ٠.٠٠ ٠.٥٧ ٠.٥٧  الانحراف المعیاري

  ١  ٢  ٣  الترتیب

  



  

 ٩٢٤ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :ومن النتائج السابقة یتضح أن 

خـــیط لیكــرا كـــان أكثـــر  % ٦.٨ وبنـــسبة خلــط ٤القمــاش ذو التركیـــب النــسجي أطلـــس  -١

، یلیـــه %) ٩٣.٤٣(ًالأقمـــشة تحقیقـــا لتقنیـــة العقـــدة علـــى الكتـــف وذلـــك بمعامـــل جـــودة 

كــرا  ثــم القمــاش ذو خــیط لی% ٦ وبنــسبة خلــط ٤القمــاش ذو التركیــب النــسجي أطلــس 

خـــیط لیكـــرا وذلـــك بمعامـــل جـــودة % ٦.٨ وبنـــسبة خلـــط ٣/١التركیـــب النـــسجي مبـــرد 

  .على التوالي %) ٨٨(،%)٩٢.٥٧(

خـــیط لیكــرا كـــان أكثـــر  % ٦.٨ وبنـــسبة خلــط ٤القمــاش ذو التركیـــب النــسجي أطلـــس  -٢

، یلیـــه %) ٩٦.٥٧(ًالأقمــشة تحقیقـــا لتقنیــة العقـــدة علــى الـــصدر وذلــك بمعامـــل جــودة 

خـیط لیكـرا  ، ثـم القمـاش ذو % ٦ وبنـسبة خلـط ٤لقماش ذو التركیب النسجي أطلس ا

خـــیط لیكـــرا وذلـــك بمعامـــل جـــودة % ٦.٨ وبنـــسبة خلـــط ٣/١التركیـــب النـــسجي مبـــرد 

 .على التوالي %) ٨٨.٨٦(،%)٩٤.٥٧(

  

المحور الرابع

85

90

95

قماش مبرد ١/٣  بنسبة خلط ٦.٨%

لیكرا

قماش أطلس ٤  بنسبة خلط ٦%

لیكرا

قماش أطلس ٤  بنسبة خلط ٦.٨%

لیكرا

  

  ضلیوضح الفروق في تحقیق تقنیة العقدة للأقمشة الأف ) ١٤(شكل 

  



  

 ٩٢٥ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :مستخلص النتائج 
حـاز علـى ) خـیط لیكـرا% ٦.٨ وبنسبة خلـط ٤أن القماش ذو التركیب النسجي أطلس  -١

حیث أنه اسـتطاع أن یحقـق معامـل جـودة فـي %) ٩١.٩٨ (جودةالمركز الأول وذلك بمعامل 
ــــدرابیهات قــــدره  ــــة ال ــــدره %) ٩١.٧٥(تقنی ــــة الكــــسرات ق %) ٩٤.٥٧(ومعامــــل جــــودة فــــي تقنی

ومعامــل جــودة فــي تقنیــة العقــدة قــدره %) ٨٥.٣٦(تقنیــة الجودیهــات قــدره ومعامــل جــودة فــي 
)٩٥. (%  
حــاز علــى ) خــیط لیكــرا% ٦ وبنــسبة خلــط ٤أن القمــاش ذو التركیــب النــسجي أطلــس  -٢

حیث أنه استطاع أن یحقـق معامـل جـودة فـي %) ٨٨.٨٨(جودة المركز الثاني وذلك بمعامل 
و %) ٨٩.٨١(دة فـــي تقنیـــة الكـــسرات قـــدره ومعامـــل جـــو%) ٩٠.٧٣(تقنیـــة الـــدرابیهات قـــدره 

ومعامـــل جـــودة فـــي تقنیـــة العقـــدة قـــدره %) ٨٠.٧١(معامـــل جـــودة فـــي تقنیـــة الجودیهـــات قـــدره 
)٩٣.٥٧. (%  
حـــاز ) خـــیط لیكـــرا% ٦.٨ وبنـــسبة خلـــط ٣/١أن القمـــاش ذو التركیـــب النـــسجي مبـــرد  -٣

قــق معامــل حیــث أنــه اســتطاع أن یح%) ٨٨.٥٣(علــى المركــز الثالــث وذلــك بمعامــل جــودة 
ومعامـــــل جـــــودة فـــــي تقنیـــــة الكـــــسرات قـــــدره %) ٨٠.٩٥(جـــــودة فـــــي تقنیـــــة الـــــدرابیهات قـــــدره 

ومعامــل جــودة فــي تقنیــة %) ٨٧.٥٧ (ومعامــل جــودة فــي تقنیــة الجودیهــات قــدره%) ٩٤.٩٠(
 %) .٨٨.٤٣(العقدة قدره 

حـاز علـى ) خـیط لیكـرا% ٥.٢ وبنسبة خلـط ٤القماش ذو التركیب النسجي أطلس أن  -٤
حیث أنـه اسـتطاع أن یحقـق معامـل جـودة فـي %) ٨٨.٠٢( الرابع وذلك بمعامل جودة المركز

ــــدرابیهات قــــدره  ــــة ال ــــدره %) ٩١.٣٠(تقنی ــــة الكــــسرات ق %) ٨٩.٧٦(ومعامــــل جــــودة فــــي تقنی
ومعامــل جــودة فــي تقنیــة العقــدة قــدره %) ٧٧.٨٦(ومعامــل جــودة فــي تقنیــة الجودیهــات قــدره 

)٩١.٨٦. (%  
حـــاز ) خـــیط لیكـــرا% ٦.٨ وبنـــسبة خلـــط ١/١لنـــسجي ســـادة أن القمـــاش ذو التركیـــب ا -٥

حیــث أنــه اســتطاع أن یحقــق معامــل %) ٨٧.٤٣(علــى المركــز الخــامس وذلــك بمعامــل جــودة 
ومعامــــــل جـــــودة فــــــي تقنیـــــة الكــــــسرات قــــــدره %) ٨١.٩(جـــــودة فــــــي تقنیـــــة الــــــدرابیهات قـــــدره 

 فــي تقنیــة ومعامــل جــودة%) ٩٢.٠٠(ومعامــل جــودة فــي تقنیــة الجودیهــات قــدره %) ٨٧.٢٩(
  %) .٨٩.٢٩(العقدة قدره 

حــاز علــى ) خــیط لیكــرا% ٦ وبنــسبة خلــط ١/١أن القمــاش ذو التركیــب النــسجي ســادة  -٦
حیــث أنـه اســتطاع أن یحقـق معامــل جــودة %) ٨٥.١٣(المركـز الــسادس وذلـك بمعامــل جـودة 

%) ٨٥.١٤(ومعامــل جــودة فــي تقنیــة الكــسرات قــدره %) ٨١.٩٧(فــي تقنیــة الــدرابیهات قــدره 
ومعامــل جــودة فــي تقنیــة العقــدة قــدره %) ٨٥.٢١(عامــل جــودة فــي تقنیــة الجودیهــات قــدره وم
)٨٨.٥٧. (%  
حـــاز ) خـــیط لیكـــرا% ٥.٢ وبنـــسبة خلـــط ١/١أن القمـــاش ذو التركیـــب النـــسجي ســـادة  -٧

حیــث أنــه اســتطاع أن یحقــق معامــل %) ٨٤.٤٢(علــى المركــز الــسابع وذلــك بمعامــل جــودة 
ومعامـــــل جـــــودة فـــــي تقنیـــــة الكـــــسرات قـــــدره %) ٨٢.٦٧(ه جـــــودة فـــــي تقنیـــــة الـــــدرابیهات قـــــدر

ومعامــل جــودة فــي تقنیــة %) ٨٤.٠٧(ومعامــل جــودة فــي تقنیــة الجودیهــات قــدره %) ٨٥.١(
 %) .٨٥.٧١(العقدة قدره 

حـــاز ) خـــیط لیكـــرا% ٥.٢ وبنـــسبة خلـــط ٣/١أن القمـــاش ذو التركیـــب النـــسجي مبـــرد  -٨
ث أنــه اســتطاع أن یحقــق معامــل حیــ%) ٨٣.٠٦(علــى المركــز الثــامن وذلــك بمعامــل جــودة 



  

 ٩٢٦ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

%) ٨٨(ومعامـل جـودة فـي تقنیـة الكـسرات قـدره %) ٧٧.٠٢(جودة فـي تقنیـة الـدرابیهات قـدره 
ومعامــل جــودة فــي تقنیــة العقــدة قــدره %) ٨١.٠٧(ومعامــل جــودة فــي تقنیــة الجودیهــات قــدره 

)٨٤.٤٣. (% 
 حــاز علــى )خــیط لیكــرا% ٦ وبنــسبة خلــط ٣/١أن القمــاش ذو التركیــب النــسجي مبــرد  -٩

حیث أنه استطاع أن یحقق معامل جـودة فـي %) ٨٢.٩٨(المركز التاسع وذلك بمعامل جودة 
%) ٨٦.٧١(و معامـــل جــــودة فـــي تقنیــــة الكـــسرات قــــدره %) ٧٩.٦٢(تقنیـــة الـــدرابیهات قــــدره 

ومعامــل جــودة فــي تقنیــة العقــدة قــدره %) ٧٩.٤٣(ومعامــل جــودة فــي تقنیــة الجودیهــات قــدره 
)٨٤.٧١. (%  

حیـث  روق معنویة بین متوسط درجات الأقمشة تحت البحث بالنـسبة للـدرابیهاتوجود ف -١٠
  ) .٠.٠٥(المحسوبة دالة إحصائیا عند مستوى ) ف(كانت قیمة 

حیـث  وجود فروق معنویـة بـین متوسـط درجـات الأقمـشة تحـت البحـث بالنـسبة للكـسرات -١١
  ) .٠.٠٥(المحسوبة دالة إحصائیا عند مستوى ) ف(كانت قیمة 

 وق معنویـــة بـــین متوســـط درجـــات الأقمـــشة تحـــت البحـــث بالنـــسبة للجودیهـــاتوجـــود فـــر -١٢
  ) .٠.٠٥(المحسوبة دالة إحصائیا عند مستوى ) ف(حیث كانت قیمة 

حیــث  وجــود فــروق معنویــة بــین متوســط درجــات الأقمــشة تحــت البحــث بالنــسبة للعقــدة -١٣
  ) .٠.٠٥(المحسوبة دالة إحصائیا عند مستوى ) ف(كانت قیمة 

خــــیط لیكــــرا  كــــان أكثــــر % ٦ وبنــــسبة خلــــط ٤التركیــــب النــــسجي أطلــــس القمــــاش ذو  -١٤
ـــك بمعامـــل جـــودة  ـــه بواســـطة الكشكـــشة وذل ـــا لتقنیـــة الدرابی ، یلیـــه %) ٩٢.٤٦(ًالأقمـــشة تحقیق

خیط لیكرا ثـم القمـاش ذو التركیـب % ٦.٨ وبنسبة خلط ٤القماش ذو التركیب النسجي أطلس 
%) ٧٦(، %) ٩٢(ا وذلـك بمعامـل جـودة خـیط لیكـر % ٦.٨ وبنسبة خلـط ٣/١النسجي مبرد 
  .على التوالي 

خــیط لیكـــرا  كــان أكثـــر  % ٦.٨ وبنـــسبة خلــط ٤القمــاش ذو التركیــب النـــسجي أطلــس  -١٥
، یلیـــه القمــــاش ذو %) ٩١.٤٣(ًالأقمـــشة تحقیقـــا لتقنیـــة الدرابیـــه الحـــر وذلـــك بمعامـــل جـــودة 

لتركیـب النـسجي مبـرد خیط لیكرا ثـم القمـاش ذو ا% ٦ وبنسبة خلط ٤التركیب النسجي أطلس 
علـى %) ٨٧.١٤(، %) ٨٨.٥٧(خیط لیكرا وذلـك بمعامـل جـودة  % ٦.٨ وبنسبة خلط ٣/١

  .التوالي 
خـــیط لیكــرا كــان أكثـــر  % ٦.٨ وبنــسبة خلــط ٣/١القمــاش ذو التركیــب النــسجي مبـــرد  -١٦

، یلیـه القمـاش ذو %) ٩٤.٤٣(ًالأقمشة تحقیقا لتقنیـة الكـسرات العرضـیة وذلـك بمعامـل جـودة 
خـیط لیكـرا  ثـم القمـاش ذو التركیـب النـسجي  % ٦.٨ وبنسبة خلـط ٤ركیب النسجي أطلس الت

علــى %) ٩١.٤٣(،%)٩٢.٢٩(خــیط لیكــرا وذلــك بمعامــل جــودة % ٦ وبنــسبة خلــط ٤أطلــس 
  .التوالي 

خــیط لیكــرا والقمــاش ذو  % ٦.٨ وبنــسبة خلــط ٣/١القمــاش ذو التركیــب النــسجي مبــرد  -١٧
ًخـیط لیكـرا  كانـا أكثـر الأقمـشة تحقیقـا لتقنیـة  % ٦.٨خلط  وبنسبة ٤التركیب النسجي أطلس 

، یلیهمـــا القمـــاش ذو التركیـــب النـــسجي %) ٩٤.٨٦(الكـــسرات الطولیـــة وذلـــك بمعامـــل جـــودة 
  %) .٩٣.٧١(خیط لیكرا وذلك بمعامل جودة % ٦ وبنسبة خلط ٤أطلس 

ر خــیط لیكـــرا  كــان أكثـــ % ٦.٨ وبنـــسبة خلــط ٤القمــاش ذو التركیــب النـــسجي أطلــس  -١٨
، یلیـه القمـاش ذو %) ٩٦.٥٧(ًالأقمشة تحقیقا لتقنیة الكسرات المتداخلـة وذلـك بمعامـل جـودة 

خـیط لیكـرا ثـم القمـاش ذو التركیـب النـسجي  % ٦.٨ وبنسبة خلـط ٣/١التركیب النسجي مبرد 



  

 ٩٢٧ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

علـى %) ٨٤.٢٩(، %) ٩٥.٤٣(خیط لیكرا وذلك بمعامل جـودة % ٦ وبنسبة خلط ٤أطلس 
  .التوالي 

خـــیط لیكــرا كــان أكثـــر  % ٦.٨ وبنــسبة خلــط ٣/١ التركیــب النــسجي مبـــرد القمــاش ذو -١٩
، یلیــــه %) ٨٥.١٤(ًالأقمــــشة تحقیقــــا لتقنیــــة الجودیهــــات علــــى الوســــط وذلــــك بمعامــــل جــــودة 

خـیط لیكـرا  ثـم القمـاش ذو التركیـب % ٦ وبنـسبة خلـط ٤القماش ذو التركیـب النـسجي أطلـس 
ذلـــــــــــك بمعامـــــــــــل جــــــــــــودة خــــــــــــیط لیكـــــــــــرا و% ٦.٨ وبنـــــــــــسبة خلـــــــــــط ٤النـــــــــــسجي أطلـــــــــــس 

  .على التوالي %) ٨٠.٤٣(،%)٨٠.٨٦(
خـــیط لیكـــرا كـــان أكثـــر % ٦.٨ وبنـــسبة خلـــط ٤القمـــاش ذو التركیـــب النـــسجي أطلـــس  -٢٠

، یلیــــه %) ٩٠.٢٩(ًالأقمـــشة تحقیقــــا لتقنیــــة الجودیهــــات علــــى الــــصدر وذلــــك بمعامــــل جــــودة 
لقمــــاش ذو خـــیط لیكــــرا ثـــم ا % ٦.٨ وبنـــسبة خلــــط ٣/١القمـــاش ذو التركیــــب النـــسجي مبــــرد 

خـــــــیط لیكــــــــرا  وذلـــــــك بمعامــــــــل جــــــــودة % ٦ وبنــــــــسبة خلــــــــط ٤التركیـــــــب النــــــــسجي أطلـــــــس 
  .على التوالي %) ٨٠.٥٧(،%)٩٠(

خـــیط لیكـــرا كـــان أكثـــر  % ٦.٨ وبنـــسبة خلـــط ٤القمـــاش ذو التركیـــب النـــسجي أطلـــس  -٢١
، یلیـه القمـاش ذو %) ٩٣.٤٣(ًالأقمشة تحقیقا لتقنیة العقدة علـى الكتـف وذلـك بمعامـل جـودة 

مبـرد خیط لیكرا  ثم القماش ذو التركیـب النـسجي % ٦ وبنسبة خلط ٤ركیب النسجي أطلس الت
   .على التوالي%) ٨٨(،%)٩٢.٥٧(خیط لیكرا وذلك بمعامل جودة % ٦.٨ وبنسبة خلط ٣/١

خـــیط لیكـــرا كـــان أكثـــر  % ٦.٨ وبنـــسبة خلـــط ٤القمـــاش ذو التركیـــب النـــسجي أطلـــس  -٢٢
، یلیـه القمـاش ذو %) ٩٦.٥٧(لصدر وذلك بمعامـل جـودة ًالأقمشة تحقیقا لتقنیة العقدة على ا

خــیط لیكــرا  ، ثــم القمــاش ذو التركیــب النــسجي % ٦ وبنــسبة خلــط ٤التركیــب النــسجي أطلــس 
%) ٨٨.٨٦(،%)٩٤.٥٧(خـــیط لیكـــرا وذلـــك بمعامـــل جـــودة % ٦.٨ وبنـــسبة خلـــط ٣/١مبـــرد 

  .على التوالي 
  

  :التوصیات 
قمشة ذات التراكیب النسجیة المتطورة أو الخامات  الاهتمام بكل ماهو جدید فى مجال الأ-

  .ذات الطبیعة الخاصة والتى تحتاج لمعاملة خاصة فى التشكیل على المانیكان
 دراسة التركیب البنائى للخامة ومدى ملاءمته مع التصمیم المطلوب ومدى تنفیذه  بأسلوب -

  .ة فى الظروف الحالیةالتشكیل على المانیكان للحصول على منتج جید یستطیع المنافس
 ادخال الاقمشة المخلوطة باللیكرا ضمن أقمشة التشكیل للطلاب وتدریبهم على تقنیات -

  .تشكیلها ضمن منهج التطبیقات التشكیلیة على المانیكان للفرقة الرابعة

  

  

  

  

 

  



  

 ٩٢٨ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :المراجع 

ـــاتر–ابتـــسام محمـــد الحجـــرى  -١ ـــاءة الب ـــى المانیكـــان لرفـــع كف ون  الاســـتفادة مـــن التـــشكیل عل

ـــورقى فـــى خدمـــة  ـــر منـــشوره –صـــناعة الملابـــس ال ـــى – دكتـــوراة غی  جامعـــة – كلیـــة الاقتـــصاد المنزل

  .م٢٠١٣ –المنوفیة 

ـــة للاقمـــشة المطاطـــة علـــى تـــصمیم -:احمـــد فتحـــى بیبـــرس  -٢  التـــاثیرات الوظیفیـــة والجمالی

 .م٢٠١٠- جامعة حلوان – اقتصاد منزلى – دكتوراة –الملابس الجاهزة 

دراســـة تـــاثیر اســـالیب الزخرفـــه اللونیـــة للحریـــر -:عبـــد المعطـــى  ابـــو عیـــد  اســـماء  الـــسید -٣

 جامعـــة – كلیـــة الاقتـــصاد المنزلـــى – ماجـــستیر –تقنیـــات التـــشكیل علـــى المانیكـــان الـــصناعى  علـــى 

  .م٢٠١٤ –المنوفیة 

 دراسة فنیة تطبیقیة لاسـس وتقنیـات تـشكیل بعـض اقمـشة -: اسماء عباس ابو الفتوح طه -٤

 –جامعـة المنوفیـة – كلیة الاقتـصاد المنزلـى – قسم الملابس والنسیج – ماجستیر –المانیكان لسهرة على ا

  . م٢٠١٣

 امكانیة تحقیق انـسب الخـواص الوظیفیـة والجمالیـة -: امیرة على عبد الرشید على سلامة -٥

  .م٢٠١٠ – جامعة المنوفیة – كلیة الاقتصاد المنزلى – دكتوراة –لاقمشة ملابس الاطفال الخارجیة 

 اســتحداث صــیاغات تــشكیلیة جدیــدة علــى -: دعــاء محمــد عبــود – حنــان نبیــة الزفتــاوى -٦

 – علـــوم وفنــــون ودراســـات وبحــــوث –المانیكـــان باســـتخدام خــــامتى الجینـــز والخــــیش 

  .م٢٠٠٩ اكتوبر – العدد الرابع – المجلد الحادى والعشرون –جامعة حلوان 

" البلیـــسیة " صول علـــى الطیـــات المنـــسوجة  امكانیـــة الحـــ-: خالـــد محمـــد صـــدیق محمـــد -٧

باســـتخدام الخیـــوط المطاطـــة والاســـتفادة منهـــا فـــى تحقیـــق المتطلبـــات الفنیـــة بملابـــس 

 كلیــة الفنــون – قــسم الغــزل والنــسیج والتریكــو – كلیــة الفنــون التطبیقیــة –ماجــستیر  –الــسیدات 

  .م٢٠٠٨ –التطبیقیة 

بات التى تواجه اقمشة التریكـو المخلوطـة  دراسة بعض الصعو-: دعاء فوزى عبد الخالق -٨

 – كلیــة الاقتــصاد المنزلــى –بخیــوط اللیكــرا علــى بعــض مراحــل  التــصنیع المختلفــة 

  .م٢٠٠٢- جامعة المنوفیة –قسم الملابس والنسیج 

 تــــاثیر اخــــتلاف بعــــض التراكیــــب البنائیــــة للاقمــــشة القطنیــــة -: رانیــــا حمــــدان علــــى امــــام -٩

 –ومـــة التجعــد علــى الخـــواص الوظیفیــة للملابــس الـــصیفیة والمخلوطــة المعالجــة لمقا

  .م٢٠٠٩ – قسم لرقتصاد المنزلى – كلیة التربیة النوعیة –ماجستیر 

 تــصمیم قاعــدة بیانــات للجاكیــت الجینــز الحریمــى تناســب -: ریهــام فخــرى رزق الــشافعى -١٠

 –المنزلـى  كلیـة الاقتـصاد – جامعـة المنوفیـة – دكتـوراة  –الخواص الوظیفیة للمنتج 

  .م٢٠١٢ –قسم الملابس والنسیج 



  

 ٩٢٩ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 تـــاثیر اخـــتلاف بعـــض عوامـــل التركیـــب البنـــائى لاقمـــشة -: ســـحر كمـــال محمـــود فـــودة -١١

 جامعــــة – كلیــــة الاقتــــصاد المنزلــــى –تریكــــو اللحمــــة فــــى التــــشكیل علــــى المانیكــــان 

  .م٢٠٠٤-المنوفیة 

  م٢٠٠٥ –روق  الش– المنسوجات – لیلى حجازین – سعاد عساكریة الناعورى -١٢

 – الطبعــة الاولــى – تقنیــات اســلوب التــشكیل علــى المانیكــان – ســهام احمــد عبــد الغفــار -١٣

  .م٢٠٠٥ –دار الفكر العربى 

 فاعلیـــة برنـــامج تعلیمـــى لـــبعض تقنیـــات تـــشكیل الجلـــود -: ســـوزان الـــسید احمـــد حجـــازى -١٤

 – جامعـــة المنوفیـــة –صاد المنزلــى  كلیــة الاقتـــ– دكتـــوراة –المانیكـــان باســتخدام الوســـائط المتعــددة علــى 

  .م٢٠١١

ـــدمرداش -١٥ ـــد المـــنعم ال ـــى المانیكـــان  دراســـة -: ضـــحى عب  الخامـــة كمـــصدر للتـــصمیم عل

  .م٢٠٠٧ – جامعة حلوان – كلیة فنون تطبیقیة – دكتوراة –تحلیلیة تطبیقیة 

تــــأثیر بعــــض مراحــــل التجهیــــز لأقمــــشة تریكــــو اللحمــــة : "عــــادل جمــــال الــــدین هنــــداوى-١٦

ــــس المنتجــــةالمخ ــــة والمیكانیكیــــة للملاب ــــى الخــــواص الطبیعی ــــة "لوطــــة بــــاللیكرا عل مجل

  .٢٠٠٤-) ٤-١(العدد- المجلد الرابع عشر- جامعة المنوفیة-الاقتصاد المنزلى

 تــــاثیر تجهیــــز القابلیــــة للحیاكــــة علــــى جــــودة حیاكــــة الاقمــــشة -: عبیـــر ســــلیمان ســــلیمان العیــــساوى -١٧

- جامعــة المنوفیــة – كلیــة الاقتــصاد المنزلــى – دكتــوراة –مــن اللیكــرا المخلوطــة بــانواع مختلفــة القطنیــة 

  .م٢٠١٠

 تــاثیر اخــتلاف نــسبة خلــط الیكــرا علــى -: شــیماء اســماعیل اســماعیل – عفــاف فــرج عبــد المطلــب -١٨

 – ١٧ مجلــد – جامعـة المنوفیــة – مجلـة الاقتــصاد المنزلــى –الوظیفیــة لاقمـشة الاربطــة الطبیــة الخـواص 

  .م٢٠٠٧

تاثیر بعض العوامل والاسـالیب  التطبیقـة المختلفـه للاقمـشة فـى : علا یوسف عبد اللاه  -١٩

 – جامعــــة المنوفیــــة – كلیــــة الاقتــــصاد المنزلــــى – رســــالة دكتــــوراة –التــــشكیل علــــى المانیكــــان 

  .م٢٠٠١

 دراسـة مقارنـة للامكانـات التـشكیلیة -: منـى ابـراهیم الـدمنهورى – علا یوسف عبد الـلاه -٢٠

  –مانیكان للاقمشة القطنیة المخلوطة باللیكرا المنسوجة والتریكو على ال

 دراســـة العوامـــل المـــؤثرة علـــى خـــواص الانـــضغاط -: فیـــروز ابـــو الفتـــوح یـــونس الجمـــل -٢١

 كلیــة – ماجــستیر –والمتانــة لاقمــشة الجــوراب المنتجــة علــى ماكینــات تریكــو اللحمــة 

  .م٢٠٠١ – جامعة حلوان –  قسم الغزل والنسیج والتریكو–الفنون التطبیقیة 

 استحداث معالجات فنیـة جدیـدة لخامـات البیئـة لابتكـار ازیـاء -: لمیاء حسین السنهورى -٢٢

 – جامعـــة حلـــوان – كلیـــة الاقتـــصاد المنزلـــى – ماجـــستیر –باســـلوب التـــصمیم علـــى المانیكـــان 

  .م ٢٠٠٩



  

 ٩٣٠ 

 ) جزء أول(  ٢٠١٦السادس أبریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 دار –ء الاول  الاســـس العلمیـــة فـــى طبیعـــة المنـــسوجات الجـــز–  محمـــد عبـــداالله الجمـــل -٢٣

  .م ٢٠٠٤البشرى للطباعة والنشر 

 – دار الكتــــب العلمیــــة للنــــشر والتوزیــــع – تكنولوجیــــا تــــصنیع المطــــاط –محمــــد اســــماعیل عمــــر  -٢٤

  . م٢٠٠٣

 تحدیـــد انـــسب المعـــاییر القیاســـیة لجـــودة تقنیـــات تـــصنیع -: نجــلاء عبـــد الخـــالق طعیمـــة -٢٥

  .م ٢٠٠٤ –  جامعة المنوفیة -زلى  كلیة  اقتصاد من– دكتوراة –الملابس الجاهزة 

 امكانیــة الاســتفادة مــن الاقمــشة المثقبــة فــى اثــراء -: نــور الهــدى ابــراهیم صــدقى البــدوى -٢٦

 ماجـستیر –تصمیمات الملابـس النـسائیة باسـتخدام باسـلوب التـشكیل علـى المانیكـان 

  .م ٢٠١١ – جامعة المنوفیة – كلیة الاقتصاد المنزلى –

 الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیـة لــبعض الجلــود الــصناعیة -:الفتـاح البنــا  هنـد ســالم عبــد -٢٧

 – جامعـــة المنوفیـــة – كلیـــة الاقتـــصاد المنزلـــى – ماجـــستیر –وعلاقتهـــا بتقنیـــات تـــشكیلها علـــى المانیكـــان 

  . م٢٠١١
28- http.//en Wikipedia.org/wiki/spandex#spandex_fiber_production.  
29- Bernard P. Corbman:”Textile fiber to fabric”Mc-GRAW-lill Book 
co,Sixth edition-1995. 
 30- Phyllips  G.Tortora:”Under standing Textiles”Macmillan Publishing Co.4th ed-1992.    

  


