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متحف جاير أندرسون لم يسبق نشرهخلخال من الفضة مطعم بالمينا الملونة محفوظ ب  

شادية الدسوقى عبد العزيز كشك  /. أ.د 
1
شهد ماهر فؤاد محمود حمدى /. الباحثة  
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 ملخص البحث 
م ،لم 19هـ 13يتناول هذا البحث دراسة أثرية فنية لقطعة من الحُلى خلخال  يرجع إلى القرن         

يسبق نشره ودراسته من قبل محفوظ بمتحف جاير أندرسون ، وأعتمد المنهج العلمى للدراسة على 

الوصف والتحليل والمقارنة وقد بينت الدراسة أساليب الصناعة وطرق التشكيل والزخرفة المختلفة 

                                                                                                                 للخلخال  .

  الخلاخيل–الفنون  –تركيا  –الحُلى  :الكلمات الدالة 
                                                                               Abstract 

         This study is concerned in studying archaeological and artistic of a piece of anklet 

jewelry ,which date back to the 13
th

 century AH 19  AD .It  was not previously 

publishedand studied by preserved in the Gayer Anderson museum , and the scientific 

method of the study was based on describtion, analysis and comparison .  

Keywords :Jewelry –turkey- arts- anklets . 

  مقدمة

رَ الْبحَْرَ  عُرفت الحُلى منذ زمن بعيد على مر العصور        وذكر فى القرآن الكريم "وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

وَلعَلََّكُمْ  بْتغَوُا مِن فَضْلِهِ لِتأَكُْلوُا مِنْهُ لحَْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تلَْبسَُونهََا وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ 

،وأشتهر الصناع فى العصور الأسلامية وخاصة العصر العثمانى بمهارتهم فى صناعتها 3"تشَْكُرُونَ 
4

 ،

أعتادت ن وجدت على الأرض فعلى مر العصوروكان للمرأه أهتمام فطرى بزينتها لأبراز جمالها منذ أ

لزهو والتعالى على الآخريين أكثر فتنة وإنما كانت تريد امرأه على التزيين وليس فقط لتظهرال
5
، حتى  

النساء الفقيرات حاولو تقليد نساء الطبقات العلُيا لكن بخامات أقل قيمة وبأثمان زهيدة ، ثم أصبحت 

ترغب فى البساطة التى لا تخلو من سمات الأناقة والجمال 
6
. 

الصناعه وكانت لم يتغير شغف النساء بالحلى فى عصر من العصور إلا فى أختلاف الأنواع وطرق 

الحلى هو الدليل على مدى ثراء العصر ، وقد كانت النساء المصريات فى العصر العثمانى على 

أختلاف طبقاتهن تهتم باقتناء الحلى حتى نساء الطبقة الدنيا، أما نساء الطبقات العليا كان لهم أهتمام 

بل أصبح بمثابة خزانة جيدة لأموال أكبر بأقتناء المجوهرات حيث أن الحلى للمرأه لم يكن للزينة فقط 

الرجال وخاصة فى فترة عدم الأستقرار السياسى ، فكان يضع الرجل جزء من ثروتة فى حلى زوجته 

وقد سجل وورد فى المصادر التاريخية تفاصيل ماصادره العثمانيون من حُلى لزوجة السلطان طومان 

العثمانين ودلتهم على مكان خزنتها ،  وعلى باى بعد أن هربت جاريتها الجركسية عند أحد الوزراء 
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هذا فبالرغم  من ظروف الأوضاع الأقتصادية فى العصر العثمانى حرصت المرأه فى هذة الفترة 

وأيضاً فى عصرأسرة محمد على أن ترتدى ولو قطعة من الحلى 
7

قطعة ثقيلة من  8.كان يعتبر الخلخال

،وكانت 10يداً فى معظم البلاد الأسيوية والأفريقية ، وأختص بها الشرق وعرفتها المرأه ج 9الحلى 

تحدث رنيناً عند أحتكاك الخلخال بالأخر فيلفت أنظار الرجال والعقول حتى نظمت كلمات تتغنى برنة 

 .11الخلخال التى تسلب العقول 

ل وأحيانا يكون من سلسلة تحيط بأسف12وأحياناً كان يثبت بالخلخال بعض الجلاجل التى تحدث رنيناً  

 . 14أو البلابل  13الساق وتتدلى منها قطع صغيرة من البرق

، وكان المصنوع من الفضة الصماء ترتديه زوجات  15صُنع الخلخال من الفضة أو الذهب الأصمين 

أبناء الريف  الأغنياء ومشايح البلد وكثيرا من الأطفال أرتدو الخلاخيل من معدن حديد وقد ورد فى 

 .17المصمت  الخلخال 16وصف الرحالة شكل

كان الخلخال يأخذ شكل دائرى من أسطوانة من المعدن الأصم أو الأجوف من الذهب أو الفضة أو 

النحاس أو الحديد وفى طرفيهما رومانتان ، حيث أرتدت نساء الطبقات العليا الخلاخيل من الذهب 

من شريحة ، وجسم الخلخال يصنع 18والطبقات الوسطى من الفضة والطبقات الأخرى من النحاس 

مستطيلة تلف كالماسورة ثم تلحم ويستعدل مقطعها وتأخذ شكل الدائرة او يكون الخلخال أصم غير 

مجوف وهذا النوع كان الطلب علية أكثر من النوع الأجوف لأنه أثقل كثيرا ويحتوى على كمية كبيرة 

لأجوف وعلى هذا من الفضة ومصنعية الجرام فية أقل من كثيرا من مصنعية الجرام فى الخلخال ا

فيكون أفضل أقتصادياً عند البيع ويعتبر كرصيد مالى عند المرأه فضلا عن التزيين به من شكله الذى 

يلفت النظر أو صوته الذى يشد الانتباه ، هذان النوعان كانا منتشران بين كثير من سكان مصر فى 

 .19م(  20هـ ، 14جميع البيئات الريفية والحضارية  حتى الربع الأول من القرن )

 أولاً : الدراسة الوصفية

 : خلخال . نوع التحفة

 : الفضة . المادة الخام 

 : متحف جاير أندرسون . مكان الحفظ

 : ينُسب إلى مصر أو تركيا . مكان الصُنع

 م. 19هـ 13: القرن  التأريخ

 : التطعيم بالمينا  . الأساليب الزخرفية

 : زخارف نباتية  . العناصر الزخرفية 
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 . طول10المقاييس :

 2690: الرقم بالسجل

 : جيدة . حالة الحفظ

 : ينُشر لأول مرة . النشر

: خلخال من الفضة على شكل دائرى كامل و ملتوى على بعضه، ينتهى طرفى الخلخال  الوصف

 بزخرفة على هيئة رأس افعى .

ارف نباتية من وريدات الخلخال من الداخل خالى من الزخرفة اما بدن الخلخال من الخارج علية زخ

صغيرة وزهرة اللوتس يحيط بهم بعض الأشكال المجردة ويملىء الفراغات أشكال تتخذ هيئة قشور 

 السمك وملتفة نفذت بأسلوب الحز والتفريغ وطُعمت بالمينا باللون الأزرق  .

 

 

 

 13، القرن  ( خلخال من الفضة ، محفوظ بمتحف جاير أندرسون ، ينُسب إلى مصر أو تركيا1لوحة )

 20م. 19هـ 
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 تفاصيل زخرفة من اللوحة السابقة ، توضح أنواع الزخارف النباتية المطعمة بالمينا فى بدن الخلخال.

 ثانياً : الدراسة التحليلية

ً فى صناعة الحُلى على مر العصور ، وقد أضافت القاهرة فى العصر        لعبت المعادن دوراً هاما

عادن بوجه عام الكثير من سماتها الفنية بسبب تأثر مصر فى المنتجات العثمانى إلى صناعة الم

، حيث الذهب والفضة والماس واللؤلؤ 21المعدنية نتيجة انضمامها إلى إحدى الولايات العثمانية 

وغيرهم ، كان أنقاهم الذهب حيث لايتأكسد ولا يتأثر بالأحماض والعوامل الجوية ويلية مباشرة 

 : 22الفضة

،  23ة من المفضلات فى أغراض الزينة والحُلى وخاصة الخلاخيل فضلاً عن بريق لونهاجاءت الفض

% من النحاس وتصبح نسبة 8وكانت نادراً ماكانت تستخدم الفضة النقية الخالصة وييخلط معاها 

،أما عن طرق أستخلاص الفضة كانت أما عن طريق الصهر حيث هنا تخلط الفضة 24% 92الفضة 

 س وتصهر معاً .بخامات رصاص ونحا

ويمتاز معدن الفضة بقابليته للطرق والتشكيل أكثر من الذهب وقابليتها للسحب حيث ليونتها وقابليتها 

 25للتمدد ، وخواصها الكيميائية لا تتأثر ولا تتأكسد ولا تصدأ .

  حيث أستعان 1820بحارة اليهود عام  26ويجدر الأشارة إلى أن محمد على قام بأحتكار صناعة الفضة

بصناع الفضة من اليهود وكان يحاسبهم بنظام الأنتاج وبرعو فى الحفر على الفضة بالزخارف   

 .27النباتية 
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 الأساليب الصناعية وطرق التشكيل التى أستخدمت للقطعة محل الدراسة  :

: حيث أن الفضة من المعادة سهلة الانصهار فأستخدمت هذة الطريقة فى الخلخال  الصب فى القالب

يتكون القالب من جزأين موجب وسالب وينقش من الداخل  بالحفر الغائر لأستخراج زخارف  حيث

،تعتبر من 28منقوشة وبارزة ثم يترك ليبرد وتأتى عملية فك القالب والصنفرة والتلميع للتحفة الفنية 

الزوايا  أفضل الطرق حيث يمكن التشكيل من خلالها بزخارف بالغة التعقيد كالأشكال المغلقة ومتعددة

بالأضافة لأنتاج عناصر مجسمة معقدة وكانت من أسهل الطرق وأرخصها لأنتاج كميات كبيرة من 

 .29المنتجات 

 أساليب الزخرفة :

: تقوم هذة الطريقة بأجراء حزوز أو نقوش غير عميقة على سطح المعدن بواسطة أدوات  طريقة الحز

تمام من قبل صُناع العصر العثمانى وكانت هذة تشبة الأقلام المعدنية  وحظيت هذة الطريقة بالأه

 .30الطريقة أضافة لمظهر التجسيم للعناصر الزخرفية النباتية بتزويدها خطوط قصيرة ودقيقة 

: من أهم الطرق التى لجأ اليها الفنان فى عصر أسرة محمد على ، يتم تنفيذ هذة  طريقة التفريغ

اسطة الصب فى القالب وكانت هذة الطريقة منذ عهد الزخارف عن طريق أله حادة يطرق عليها أو بو

، وحتى تنفذ 31سلاجقة الأناضول وورثها العثمانيون ثم أنتقلت لعصر أسرة محمد على فى مصر 

الزخارف بهذه الطريقة  كان يجب تحديد العناصر الزخرفية المطلوبة على التحفة أولاً ثم يفرغ 

 .32رفة أدوات الزينة ماحولها وأستخدمت تلك الطريقة بكثرة فى زخ

طريقة التطعيم بالمينا : فن الزخرفة بالمينا كان من أكثر الفنون الممتعة للفنان ، وأختلفت الأراء فى 

أصل التسمية حيث المينا تطلق على المواد المزججة من مختلف المكونات ويرجع أساس المينا زجاج 

المينا من التفاعل بين أكاسيد حمضية مثل ، وتنتج مركبات fluxشفاف لا لون له يعرف بأسم الفلكس 

السيلكا وأملاح حمض البوريك وأكاسيد تعمل على تحول المواد القابلة للذوبان فى الماء إلى مواد غير 

قابلة للذوبان فى مكونات الخليط ، وأضافة مواد تعمل على لصق مادة المينا على سطح المعدن المطبق 

تخدم فيها الأكاسيد المعدنية على هيئة سيلكات أو محاليل معلقة عليها فضلاً عن الملونات التى تس

،  34وأبرز الألوان المستعملة فى هذة القطعة هو اللون الأزرق الفاتح 33لأحداث ألوان المينا المختلفة 

كان هذا الأسلوب من أرقى ما وصله إليه الفن فى زخرفة المعادن وكان يوجد عدة طرق فى أساليب 

مينا ولكن الطريقة التى نفذت بها زخارف هذة التحفة هى طريقة المينا المحاطة ) الزخرفة على ال

 المحجوزة ( :
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استخدمت هذة الطريقة على التحف الفنية ذات المشغولات الدقيقة كالحُلى ، تطبق المينا الملونة منفصله 

عة وفقاً للتصميم عن بعضها داخل فواصل حددت بأسلاك رفيعة من الفضة ، وتشكل هذة الأسلاك الرفي

المطلوب ، ثم تثبت بمواد سريعة الألتصاق ، يراعى وضع المينا داخل الخانات المحددة ثم يضغط 

عليها فى كل خانة للتخلص من الفراغات ثم تجفف المينا إذا كانت رطبة قبل صهرها، نفذت هذة 

 . 35الطريقة على البدن الخارجى للخلخال المزين بالزخارف النباتية

 صر الزخرفية :العنا

: زخرفت قطعة الخلخال بزخارف من أشكال الوريدات الخماسية وأشكال  أولاً الزخارف النباتية       

 محورة حيث ملء الفراغات وتماثل العناصروأيضاً زهرة اللوتس.

: أقتبست هذة الزهرة عن الصين فى عهد أسرة تانج فكانت ترمز عندهم إلى أنبثاق 36.زهرة اللوتس  

اة ثم أنتشرت إلى الغرب على يد المغول لمدة قرنين، وأنتشرت إلى العالم الأسلامى حتى أصبحت الحي

 ، 37من العناصر الزخرفية الهامة لكافة الفنون والجدير بالذكر أن أستخدام زهرة اللوتس

فى الحضارة المصرية  38فى المشرق الأسلامى وفق الأسلوب الصينى وليس الاسلوب المصرى

 . 39القديمة 

 ثانياً: الأشكال الحيوانية : 

ظهرت شكل الأفعى على طرفى الخلخال ، فكانت الأفعى فى القديم رمزاً للخلود لما أعتقده القدماء من 

قدرتها على الفرار من الموت وتغير جلدها وأيضاً من بعض التفسيرات أعتبارها كطلسم للحماية من 

رسوم المعادن العثمانية  بشكل خرافى وهى من شر الأفات والزواحف  ،وقد ظهر هذا الشكل على 

 .40التأثيرات الأيرانية

هى نوع من الأشكال الهندسية المستوحاه من أجزاء من كائنات حية  ظهر أيضاً زخرفة قشور السمك

وهى الأسماك ، هى من التأثيرات الساسانية المعروفة وقد ظهرت فى الفنون الأسلامية على الخزف 

، وتعتبر من العناصر الزخرفية التى أستخدمها الفنان 41الفاطمى والسلجوقى وعلى الخزف المملوكى 

،والوريدات كما هو موضح 42إلى رودس وفى الأصل ،ويتخللها الأفرع النباتية  العثمانى ونسبت خطأ

 بالتحفة .
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( يوضح الشكل العام للخلخال يوضح شكل رأس الأفعى على طرفى الخلخال.                  1شكل )                    

 عمل الباحثة.                                                              

 

 

أ ( نموذج يوضح شكل الزخارف على البدن الخارجى للخلخال من قشور السمك -1شكل)                

 وزهرة  اللوتس.                                                      

 باحثة عمل ال                                                      
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ويتشابة الخلخال موضوع الدراسة مع خلخال آخر مصنوع من النحاس محفوظ بمتحف جاير أندرسون 

ولم يسبق نشره ، فالتشابه من حيث طرق الصناعة والتشكيل وأيضاً أتخذ طرفى الخلخال شكل رأس 

 كل الدائرى .الثعبان ، أما عن الشكل العام فكان يوجد اختلاف حيث تتخذ الشكل البيضاوى وليس الش

شكلت هذة التحفة  بطريقة الصب فى القالب و يخلو البدن من الزخارف سوى طرفي الخلخال يأخذ  

 .43شكل رأس ثعبان ، ويجدر الأشارة أن منذ العصر القبطى كانت تصنع الخلاخيل على هيئة الثعبان 

 

 

 13ر أو تركيا ، القرن ( خلخال من الفضة ، محفوظ بمتحف جاير أندرسون ، ينُسب إلى مص1لوحة )

 44م. 19هـ 
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 أ( يوضح الشكل العام للخلخال وزخرفة رأس الثعبان على طرفى الخلخال .-2شكل )           

 عمل الباحثة                                                     
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 نتائج البحث 

 معدن الفضة بعض النتائج على النحو التالى : مما سبق نستخلص بأنة أثمرت دراسة قطع الحلى من

هذة التحفة صُنعت من معدن الفضة ويتميز بخاصية الأندماج مع كافة المعادن الفلزية وبالتحديد تلك 

 التى تستعمل فى صناعة الحلى .

تتطابق شكل التحفة المستدير مع الغرض الجمالى فى زينة الأقدام  الذى صنعت من أجله وعلى سبيل 

 ثال : أستخدام طريقة الصب فى القالب فى تشكيل الهيكل الخارجى للخلخال.الم

الأبداع فى شكل العناصر الزخرفية بطريقة الحز والتفريغ واستخدام اسلوب التطعيم بالمينا الزرقاء 

 اللون .
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