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      Abstractملخص البحث 

 مادة بناء القصر : 

 هدف البحث :

 الاثار المدنيه( قصر اجدابيه بليبيا )من

      Introductionمقدمه 
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 الاكتشافات الاثريه بمدينة اجدابيه : -
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 تأريخ القصر: -

هـ

التصميم المعماري والانشائي للقصر

 المدخل التذكاري:

 الأبراج :
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 فناء القصر :

 :غرف القصر )الوحدات السكنية(

- 
- 
- 

 قاعة العرش :

 التغطيات المستخدمه بالقصر :



 (6مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -541- 

 :The Building materialناء مادة الب

Lime stone   

The Sedimentary rocks  

 في ليبيا :  . Occurrence  in Libyanتواجده 

Solidification of sedimentation  

Fe2 O 3 

Si O2  

CaCO3   ( Calcite ) 

Binding or cementing material 

Impurities 

 أهم عوامل التلف بقصر اجدابيه :

The important factors of Egdabia palace 

 ةالامطار الغزير -1

H2O + SO2   _______ SO3 + H2                                                    

H2O + SO3 _______H2 SO4                                                             

H2SO4 + 2 CaCO3 _______2CaCO4. 2 H2O + 2 CO2                   
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 الرياح والاعاصير المحمله بحبات الرمال وذرات الاتربه  : -

Alveolar Erosion   

Chemical  weathering  

Na Mg   

 

 جات الحراره والرطوبه :الاختلاف في در-3

Endogenous factors   

 بيولوجي :التلف ال -

 التقادم الزمني: -5
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   Study & investigation work        الدراسه والفحوص 

1- 

2- 
3- 

 

 Scanning  Electron Microscope   

 X-ray diffraction analysis                          
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Net 

Intensity 

Weight% Compoun

d 

Atomic% Weight% Element 

263.87 

5.68     

2.79     

4.34     

2.64     

2.74      

75.25    

17.20   

2.36    

2.15    

1.25    

0.91    

CaCO3  

NaCl     

MgO    

Al2O3  

CuCO3 

SiO2    

15.99  

6.26     

1.24     

0.90     

0.22     

0.32      

30.13    6.77 

     1.42      

1.14      0.64 

    0.42     
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Formula Displ I Rel m score Match score  Card Id  
Fe           

CaCO3  

NaCl    

(Ca,Mg 
BaMg 

(CO3)2 

- 28            

70               
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- 246             
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1               

100               
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1                   
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0.95         

0.92         

0.57         

0.36         

0.20     

1.89       

18.40       

3.44         

7.13         

5.53      
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Conclusionالتوصيات
1- 

2- 

3- 
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