
 

  

 
 
 

 
216 

 
 

المجلة العلمية لعلوم التربية 

 النوعية 
2022يونيو  (عشر ألخامسالعدد  ) 

داء الوظيفى والقيم لآعلى ا الزخرفية الخيوطبعض  إستخدامتأثير 

" الجمالية لسجادة الصلاة " 
 

 

  حلاوهأسامه عز الدين /  أ. د                                         عادل جمال الدين الهنداوى .د / أ
                                                             بقسم الغزل والنسيج والتريكو الجاكاردأستاذ تصميم  أقمشه          قتصاد المنزلىلإبقسم ا الملابس والنسيج  المتفرغ أستاذ

 جامعه حلوان –التطبيقيه   كلية الفنون                                         جامعه طنطا – كليه التربيه النوعيه      
 إيمان حامد محمود ربيعأ. د /                                             رانيا محمد أحمد حمودهأ. د / 
                                           الإقتصاد المنزلىبقسم أستاذ الملابس والنسيج                    بقسم الإقتصاد المنزلىأستاذ الملابس والنسيج        
 جامعه طنطا – كليه التربيه النوعيه                                     جامعه طنطا -كلية التربية النوعية         

 هبة محمد سيد علىا/                                                                                              
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 :البحث ملخص
نتاج عن باقي نوعيات لإفي طبيعتھا سواء بالنسبة للتصميم أو ا الصلاةسجاد  صناعهتختلف 

 وتعتبر ،الي عوامل تختص بطبيعة تلك النوعيات ختلافلإاويرجع ھذا من السجاد   خرى لأا
جمالية الخيوط الزخرفية أحد العوامل الرئيسية التي يعتمد عليھا المصمم للحصول علي خواص 

وكذلك  ، لحمةالهدف من البحث هو الوصول الى أنسب نوع خامه  لذا كان ، ووظيفية  مختلفة 
،   لسجادة الصلاة تساعد على إظهار القيم الجمالبه والوظيفية للمنتج النهائى تركيب نسجى 

وتم إنتاج عشر  لهاالنقشة العادية بإختلاف التراكيب البسيطة المكونه  إسلوبحيث تم إستخدام 
وتوصلت النتائج الى  آراء المتخصصين فى جودة تنفيذ العيناتتم أخد عينات من سجاد الصلاة 

والعينة رقم  العينات المنتجة بالبحث وفقاً لأراء المتخصصينأفضل  كانت(  5)ينة رقم عال أن 
على لخيوط لأالى أن العينات ذات التماسك ا ويرجع السبب فى ذلكقل ترتيب أهى  (10)

فى التصميم الخاص  زخارف ونقوشات وتفاصيل أكثرالشانيليا فى أرضية القماش والذى بها 
هى العينات التى حازت على  إعجاب وتقدير  قلأعينة المنتجة وذات مساحات بالأرضية بال

 .المتخصصين من خلال الإستبيان الذى تم إجراءه على العشر عينات المنتجة بالبحث 
سجادة   -    القيم الجمالية   -الأداء الوظيفى  -  لزخرفيةالخيوط ا   : المفتاحيةالكلمات 

    الصلاة
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"The Effect of using Some Decorative Threads on the 

Functional Performance and Aesthetic values of the Prayer 

Carpet" 
 

 :Abstract                                                                                       

The manufacture of prayer carpet differs in its nature, whether in terms of design or 

production, from the rest of the other types of carpets. This difference is due to factors 

related to the nature of these types. The decorative threads are one of the main factors 

that the designer relies on to obtain different aesthetic and functional properties, so the 

aim of the research was to reach To the most appropriate type of weft raw material, as 

well as a weaving composition that helps to show the aesthetic and functional values 

of the final product of the prayer rug, where the method of the ordinary engraving was 

used with different simple structures that make up it, and ten samples of prayer carpet 

were produced Sample No. (5) was the best sample produced in the research, 

according to the opinions of specialists, and sample No. (10) was the lowest order. 

The reason for this is that the samples with the highest cohesion of the chenille 

threads in the fabric floor, which have decorations, engravings and more details in the 

design of the produced sample and have large areas. On the ground, the least are the 

samples that won the admiration and appreciation of specialists through the 

questionnaire that was conducted on the ten samples produced in the research. 
 
 

Key words: - decorative threads - functional performance - aesthetic values- prayer carpet 

 : Introduction   المقدمة
صناعه السجاد هى إحدى أنواع الصناعات النسجيه التى ترتبط إرتباطاً كبيرا بالفن والتكنولوجيا 

خلال تصميمات السجاد فهى من أكثر الصناعات إظهار لعادات الشعوب وتقاليدهم وذلك من 
وتختلف خواص منتجات السجاد عن ، مم لأكما أنها وسيله هامه للتعرف على حضارات ا

بإسلوب التنفيذ ونوع  تتاثر التىجيه الأخرى لوجود خيوط الوبره على سطحها يالمنتجات النس
ا فى السنتمتر نوع ونمره خيوط الوبره المستخدمة ووزنها وعدده التراكيب البنائية المستخدمة مثل 

جية  التى يمكن تدعيمها يوعدد اللحمات فى السنتمتر وإرتفاع الوبره وغير ذلك من العوامل النس
داء الوظيفى بكفاءه عاليه تتمثل فى لأبالخامات المختلفه لتحسين الخواص بما يتناسب مع ا

المختلفه أثناء فترات جهاد الواقع عليه بصوره لإصف هذا المنتج بقوه تحمل عاليه أى مقاومه او 
شتا ؛ ) (2004 ،)أمين  .الإستخدام مثل مقاومه التأكل بالإحتكاك ومقاومه الإلتساخ

 (   2010جحى،
ة لصناعه السجاد وقد إستخدمت الألياف الصناعي ةالخامه من أهم المتطلبات الأساسي ويعد تنوع

 ةفى صناع ةالماكينات الحديثبنجاح كبير فى مجال صناعه غزل ونسيج السجاد وكان لظهور 
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المختلفه أثر كبير فى إستعاب كميات كبيره من هذه الألياف , إختيار المناسب ة السجاد بأنواع
 (1983 ،)النجعاوى .  للسجاد ةا لإنتاج الوبره المطلوبمنه

وسيلة لضمان تحقيق طهارة المكان الذى تقام فية والذى يعد شرط من  ةسجاده الصلاتعتبر و 
ليضمنوا بذلك توافر هذا  ةثم لجا المسلمون الى إتخاذ  سجاجيد الصلا الصلاة شروط صحة 

بصفه خاصه بعنايه فائفه وتفنن الصناع فى زخرفتها ة الشرط وقد حظيت سجاجيد الصلا
ويعتبر ، ( 2003 ، أبو الفتوح) يةالتحف الإسلام كزا مرموقاً بينحتلت  مر إوتجميلها حتى 

  .الإقتصاد الوطنى  ةفى تنمي ةوإنتاجها محلياً صوره من صور المساهم ةتصنيع سجاده الصلا
 -ال الرئيسى التالى :ؤ تحدد مشكله البحث فى السلذلك تم 

 ؟ةالصلا سجادهل إستخدام الخيوط الزخرفية فى إظهار القيم الجمالية والوظيفيةكيف يمكن 
 ومنه تتفرع الأسئله التاليه :

  ؟ فى إنتاج سجاده الصلاة المتبع التنفيذى الإسلوب هوما  -1
 كيف يمكن تحسين خواص المظهريه لسجاده الصلاة ؟ -2   

من عناصر التركيب البنائى وتحديد  ةبمتغيرات مختلف ةيف يمكن نسج سجاده صلاك -3
 أفضل 

 أداء عاليه ؟المتغيرات للحصول على كفاءه   هذه 
 Objective:البحث  أهداف
× سم35,5الوصول الى أفضل تصميم منفذ بالمواصفة التنفيذية المنتجة بمقاس ) .1

 سم(70
نوع خامة وتصميم زخرفى يحقق أفضل الخواص المظهرية لسجادة الوصول إلى أفضل  .2

 الصلاة .
 لسجادة الصلاةلوظيفية والمظهرية وب تنفيذى يحقق الخواض الإسالوصول إلى أفضل  .3

 :  Significanceأهمية البحث
 . ةخواص مظهريه  جديده ومختلف  ةسجاده الصلا ةإكساب صناع .1
عتبار البعد لإخذ  فى الأالمحليه مع ا ةرتقاء بمستوى صناعة سجاده الصلالإا .2

 سهام فى زيادة الدخل القومى .لإقتصادى والأا
نتاج الملائمة لإختيار أساليب اإالصلاة ب هلسجادفى رفع مستوى الجودة النهائية  الإسهام .3

 .ةالمستخدم  ةللخواص البنائي
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 :Hypothesisفرض البحث 
 التصميمات العشرة المنقذة بالمواصفة التنفيذية وفقاً  نتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بي -

 .لأراء المتخصصين 
 :Methodologyمنهج البحث  

 .هتحقيق أهدافل وذلك التحليلى يتبع هذا البحث المنهج التجريبى    -
 :  confinesResearchالبحث حدود 

 ، بوليستر، خيوط البولى بروبلين ،خيوط الشانيليا  ، ة) الخيوط المعدنياللحمة  نوع خامات -1
  (قطن

 .( تصميمات مقتبسة من وحدات الفن الإسلامى 10إستخدام ) 2
 بأربع الوان من اللحمة.ة العادية سلوب النقشإالتركيب النسجى باستخدام  -3 
 .بوليستر مبنط(  دنير 120/1نمر الخيوط المستخدمة للسداء)   -4   

 4 -قطن 40/2-دنير  300/1-دنير 120/1نمر الخيوط المستخمة فى اللحمة )  -5 
 .(مترى 

 .(فتله /سم  72السداء )  كثافة-6   
 . لحمة/سم  ( 30 ) مةحكثافة الل  -7  

 : Research Tools أدوات البحث
كما فى ( بنود 10ويتضمن ) سجاد الصلاةستطلاع أراء المتخصصين لمظهرية لإإستبيان  -1

 .(( 1مرفق ))

 :مصطلحات البحث
 decorative yarns        الخيوط الزخرفية -1

لْك :ُلخَيْطُ ا : التعريف اللغوى  ُبه،ُأوُينظمُفيهُالشيء،ُأوُيربطُبهُي خاطُالس ِّ

(817ُ)ُبنُيعقوبُ،الزخرفةُ:ُفنُتزيينُالأشياءُبالنقشُأوُالتطريزُأوُالتطعيمُوغيرُذلكُ.ُُ  

حد أنواع الخيوط التى لها مواصفات شكلية فيزيقية خاصة وأيضا هو أ : التعريف الاصطلاحى
فى شكل كبير فى إنتاج أقمشة   مواصفات هندسية وميكانيكية خاصة تستخدم الخيوط الزخرفية

شات والتى يجب أن يتوافر فيها قوة التحمل بما تشملة من قوة شد ومرونة ورجوعية المفرو 
 ( 2021عبد المقصود،).ختسالإلأحتكاك ومقاومة للومقاومة 
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 Functional Performance    داء الوظيفىلآا -2
الوظيفى هو ما يقدر من عمل  ،هو إتيان عين الواجب فى الوقت المحدد : الآداءالتعريف اللغوى 
 (817ُ.)ُبنُيعقوبُ،فى زمن محدد 

النسجى أو غير )ستخدام الحقيقى للمنتج لإداء الوظيفى هو عملية الآا : التعريف الإصطلاحى 
ستخلاص المتطلبات إفى الظروف البيئية المحيطة والتى من خلالها يمکن    (النسجى

 (  2007، عدوى .)  الخواص التى تتحدد جودة المنتج على أساسها وستخدام لإل  الأساسية
 Aesthetic values    القيم الجمالية -3

: القيم هى جمع قيم أى الشيئ الذى له قيمة ، الجمالية هى إسم مؤنث منسوب  التعريف اللغوى 
 (817ُ.)ُبنُيعقوبُ،الى الجمال وهو تعتبر عن  إكتمال العمل الفنى . 

غيرة  هى ما يحتوية العمل الفنى من سمات وعناصر جمالية تميزة عن:  الإصطلاحىالتعريف 
 (2001)عبد الرحمن، .الوسائل والطرق الفنية التى تبرز الناحية الجمالية ةنتيج

 prayer carpetسجاده الصلاة    -4
 (1992، )المنجد البساط او الحصيره المسجود عليهاالسجاده والمسجده هى  :اللغوى  التعريف
هى غطاء ارضى ذو شكل وإبعاد محدده ، ذات رسومات إسلاميه  : صطلاحىلإا التعريف

وأهداب فى كلا من نهايتى الطول كما يجب الا تحمل لفظ الجلاله أو أسم محمد  رسول الله 
 1( 1996، )م. ق. س .)صلى الله عليه وسلم ( أو ايات قرانيه 

 :Theoretical Framework الإطار النظرى 
سجادة الصلاة لها أهمية فى الإستخدام اليومى لذلك إتجهت الدراسات الى إنتاج أنواع مختلفة 

والتى تؤثر بشكل مباشر ،  تأثير التركيب البنائى لخيوط الوبره  منها وأظهرت الدراسات وجود
لإظهار صف الوبره ة بعدد اللحمات المستخدم على الخواص الميكانيكية لمفروشات الأرضية 

لتاثير الإحتكاك وترتفع صلابة العينات مع تزايد بعدد اللحمات  ةزداد مقاومة العينات المنتجوت
ويستفاد من هذة الدراسة فى البحث الحالى فى معرفىة تاثير التركيب المستخدمة بالتركيب البنائى 
   (1999،عبد الصمد ) البنائى على السجاد المنتج.

الأساليب التطبيقية المستخدمة فى صناعه السجاد الآلى   (  1999،سنجر ) دراسة تناولكما 
ثيرات  الفنية أومحاوله التغلب على أهم مشكلات السجاد الميكانيكى والحصول على بعض الت

، صياغة الوحدات الهندسية الإسلامية بشكل عصرى لوتستخدم فى البحث الحالى المختلفة . 
                                                           

 
1

 الإصدار السابع جمعية علم النفس الإمريكية APAتوثيق المراجع بنظام 
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 .نتاج السجادلإكثر من أسلوب تطبيقى أمعرفه  لىلآالسجاد ا ةوالتغلب على مشكلات صناع
تاثير هذه الأساليب  والأساليب التقنية لإنتاج السجاد المتقابل ،  (2004،أمين  )دراسة  تناولت

علاقه طرديه بين زياده عدد صفوف  ووجد أن هناك على خواص الإستخدام النهائى للمنتج 
زياده إرتفاع الوبره ومقدار السمك لجميع  بينوجود علاقة طردية و الوبره /سم ومقدار السمك 

 فى  ره ومقدار مقاومة السجاد للفقد عينات السجاد وجود علاقة طردية بين زياده إرتفاع الوب
نتاج السجاد لإ ةساليب المختلفلأمعرفه استخدامها فى البحث الحالى لإدى الى أمما السمك 

،  حجى ) دراسة وأوضحت  للسجاد المنفذ ةيساليب على الخواص النهائلأثير تلك اأالمتقابل  وت
تاثير معنوى لعوامل التركيب البنائى للسجادة ) نمرة خيط الوبرة ، كثافة الحدفات  وجود (2008

تحسين و عند الإستخدام  ، طول الوبرة ، نوع الخامة ( على خواص الأداء لسجادة الصلاة 
وإستفاد خواص الأداء لسجادة الصلاة بإستخدام طبقة تحتية من شعيرات البولى إستر المحلى 

وكذلك ة الصلا ةسجاد إنتاجالتى تدخل فى  ةمعرفه الخامات الصناعيالبحث الحالى من 
 (2009تناول دراسة )رضوان ، عليها ةوالعوامل المؤثر   ةالصلا ةفى سجاد ةالخواص المطلوب

دراسه و التوظيف الجيد للحمات الشانيليا داخل التصميم بما يخدم القيم الجمالية والوظيفيه للمنتج 
مما ساعد البحث الحالى  الأسس الفنية للتراكيب النسجية الملائم إستخدامها مع خيوط الشانيليا

 ؛  شتا) دراسة تناولتو  خيوط الشانيليا ةإستخدام أساليب تطبيقيه مبتكره تناسب طبيععلى 
على  اً تأثير نوع الخامة المستخدمة فى وبره السجادة الصلاة المنتجة محلي ( 2010، حجى

تبين أن خامة الأكريلك المحلى والمستورد جاءت أفضل الخامات  ، خواص الراحه والمظهرية لها
وإستفاد البحث الحالى فى  ,المستخدمة فى عينات سجاده الصلاة  والتى أعطت أفضل خواص 

 توبينصلاة للسجاده ال ةوالمظهري ةالراح الوظيفية و, خواصالعلى  ةكيفيه تاثير نوع الخام
القيم الجمالية والفنية للزخارف الإسلامية فى العصر العثمانى لتكون  (2019، عبد الله) دراسة

الربط بين العصر العثمانى والتقنيات و مصدر إبتكار لتصميم وحدات زخرفية مناسبة للسجاد 
إمكانية الإستفادة من زخارف العصر العثمانى فى إستحداث تصميمات الى الحديثة ، توصلت 

وإستفاد البحث الحالى من تلك الدراسة فى  زخرفية مبتكرة تثرى مجال تصنيع وإنتاج السجاد
منها فى تصميمات خاصة  استلهام عناصر تصميمية مبتكرة من العصر العثمانى والإستفادة

 ( 2022،على ) ت دراسةتوصل . بصناعة سجاجيد الصلاة بمساعدة برامج التصميم المختلفة
نسبة تآكل السجاد و  كلما زادت كثافة الوبرة أدى ذلك الى زيادة المتانة وقلة تآكل السجاد هأن

الإستفادة من و  المخلوط من الصوف والبولى بروبلين تتناسب عكسياً مع كثافة وإرتفاع الوبرة 
الأشكال الهندسية البسيطة فى الحصول على تصميمات تتوافق مع الذوق العام للسجاد المصنوع 
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الهندسية  لأشكالاستفادة من لإوا تقديم حلول لمشكلة تآكل السجادفى  يستفاد البحث الحالى.
كما هو  صلاة ستحداث تصميمات تناسب سجاجيد اللإسلامية  لإالمطابقة للوحدات الهندسة ا

 .البحث الحالى فىملاحظ  فى تصميم عينات المنفذة 
  : لى عدة مراحل وهمإتنقسم الإجراءات العملية  الخطوات الإجرائية للبحث :

قتباس من وحدات إسلامية زخرفية تتضمن عناصر هندسة معمارية لإاوفيها تم  مرحلة الإقتباس
 .من مساجد مدينة تلمسان بالجزائر 

 المرحلة الثانية: مرحلة التصميم 
  (  lllustrator) الاليستريتور( تصميم بواسطة برنامج 20السابقة تم عمل ) الوحداتمن 

 تصميمات للتنفيذ .( 10تم الاتفاق على ) يمات المقترحة موبتحكيم التص
 التصميمات  وتنفيذ المرحلة الثالثة : تحضير

 Ned graphic) نيد جرافيكس للمنسوجاتبرنامج باستخدام تم تجهيز التصميمات المتفق عليها 
ستخدام النقشة العادية من اللحمة  كما هو بإو النسيج لسهولة التشغيل على الماكينة  لتصميم

 -تية:لآشكال الأموضح با
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المجلة العلمية لعلوم التربية 

 النوعية 
2022يونيو  (عشر ألخامسالعدد  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( التركيب النسجي المركب المستخدم به 1شكل ) 
 إسلوب النقشة العادية بإستخدام ثلاثة ألوان من اللحمة

لحمة( حيث يظهر به خلط  24×فتلة  16فى مساحة )
تحبيس  ولى والثانية معلأبين لون اللحمة ا نصفى

بإستخدام التركيب النسجى  عليها بلون السداء الفردى
مرتين مرات فى إتجاة ترتيب  لحمة الممتد 8طلسأ

 اللحمات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( التركيب النسجي المركب المستخدم به 2شكل ) 
 إسلوب النقشة العادية بإستخدام أربعة ألوان من اللحمة

لحمة( حيث يظهر به خلط  32×فتلة  16فى مساحة )
ولى والثانية مع تحبيس لأبين لون اللحمة ا نصفى

 عليها بلون السداء
لحمة  8طلسأبإستخدام التركيب النسجى الزوجى 

 الممتد مرتين فى إتجاة ترتيب اللحمات
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المجلة العلمية لعلوم التربية 

 النوعية 
2022يونيو  (عشر ألخامسالعدد  ) 

 
 ( التركيب النسجي المركب المستخدم به 3شكل ) 

 إسلوب النقشة العادية بإستخدام أربعة ألوان من اللحمة
رضية هو تركيب لأوالتركيب النسجى المستخدم فى ا

للحمة الاولى مع التركيب النسجى  1/1نسجى سادة 
تجاة ترتيب اللحمات إلحمة مكرر مرتين فى  5طلس أ

  40×فتلة  20وينتج عنهم التركيب المركب بتكرار )
 . لحمة(

 

 
 

 ( التركيب النسجي المركب المستخدم به 5شكل ) 
 إسلوب النقشة العادية بإستخدام أربعة ألوان من اللحمة

 
 ( التركيب النسجي المركب المستخدم به 4شكل ) 

 إسلوب النقشة العادية بإستخدام أربعة ألوان من اللحمة
لحمة( مع ظهور اللحمة  32×فتلة  16فى مساحة )

لثالثة و تحبيس عليها بلون السداء الفردى بإستخدام ا
الممتد مرتين فى إتجاة  لحمة 8طلسأالتركيب النسجى 

 . ترتيب اللحمات
 
 

 
 

 ( التركيب النسجي المركب المستخدم به 6شكل ) 
 إسلوب النقشة العادية بإستخدام أربعة ألوان من اللحمة

لحمة( حيث يظهر به خلط  32×فتلة  16فى مساحة )
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المجلة العلمية لعلوم التربية 

 النوعية 
2022يونيو  (عشر ألخامسالعدد  ) 

لحمة( حيث يظهر به خلط  32×فتلة  16فى مساحة )
تحبيس  ولى والثانية معلأبين لون اللحمة ا نصفى

بإستخدام التركيب النسجى  عليها بلون السداء الفردى
  .لحمة الممتد مرتين فى إتجاة ترتيب اللحمات 8طلسأ

 
 

 

 

 

 

  
 ( التركيب النسجي المركب المستخدم به7شكل )

 إسلوب النقشة العادية بإستخدام أربعة ألوان من اللحمة
لحمة( حيث يظهر به خلط  32×فتلة  16فى مساحة )

بين لون اللحمة الثالثة والرابعة مع تحبيس  نصفى
بإستخدام التركيب النسجى  عليها بلون السداء الزوجى

 الممتد مرتين فى إتجاة ترتيب اللحمات 8اطلس 
 -وتم تحديد مواصفة التشغيل وهى كالآتى:

 :          السداء خيوط مواصفة -1
              ( مواصفة خيوط السداء المستخدمة 1جدول )

بين لون اللحمة الاولى والثانية مع تحبيس  نصفى
بإستخدام التركيب النسجى  عليها بلون السداء الزوجى

 . لحمة الممتد مرتين فى إتجاة ترتيب اللحمات 8طلسأ
 

 

 

 

 

 

  
 المستخدم به ( التركيب النسجي المركب 8شكل )

 إسلوب النقشة العادية بإستخدام أربعة ألوان من اللحمة
لحمة( حيث يظهر به خلط  32×فتلة  16فى مساحة )

مع تحبيس  بين لون اللحمة الاولى والثانية نصفى
بإستخدام التركيب النسجى  عليها بلون السداء الزوجى

 . لحمة الممتد مرتين فى إتجاة ترتيب اللحمات 8اطلس
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المجلة العلمية لعلوم التربية 

 النوعية 
2022يونيو  (عشر ألخامسالعدد  ) 

 

  

 
 

فتلة /سم 72  عدد فتل السم 
 خامة السداء بوليستر مبنط

دنير 150/1  نمرة خيط السداء 
)ذهبى :  لونين

 كحلى (
السداء ألوان  

 ترتيب السداء 1:1

 :خيوط اللحمةمواصفة -2
ةمواصفة خيوط اللحمة المستخدم (2جدول )    

لحمة /سم 30  عدد لحمات السم 
خيط  –بوليستر محلول 

 قطن –شانيل  –معدنى 
         خامات اللحمة

       
-دنيير  300/1
مترى  4-دنيير  120/1

 انجليزى  40/2-

      نمرة خيط اللحمة
    

لوانأ 4 لوان ل عدد ا 
كل المستخدمة فى 

 تصميم
  ترتيب ألوان اللحمات 1:1:1:1

 :النسيج المستخدمة في إنتاج عينات البحث ةمواصفة ماكين -3
 مواصفة ماكينة النسيج المستخدمة( 3جدول )                            

Smit نوع الماكينة 
GS900 موديل الماكينة 
 بلد الصنع إيطاليا
 سنة الصنع 2008

المشط (سم  )عرض 190  عرض الماكينة 
حدفة /دقيقة 350  سرعة الماكينة 

خيط اللحمة مروروسيلة  باستخدام الشرائط المرنة  
أصابع 8ذو    (جهاز السيلكتور )إختيار اللحمة 
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المجلة العلمية لعلوم التربية 

 النوعية 
2022يونيو  (عشر ألخامسالعدد  ) 

 
 smit ( ماكينة النسيج 1) صورة

 :مواصفة جهاز الجاكارد المستخدمة -4

(4جدول ) مواصفة جهاز الجاكارد المستخدمة   
 نوع جهاز الجاكارد جاكارد إستوبلي إلكتروني

شنكل 3072  قوة جهاز الجاكارد 
شنكل .  2560  عدد شناكل التصميم 

تكرارات 4  عدد التكرارات 
سم 35,5  عرض التكرار بالشبكة 
سم 142  عرض القماش بدون براسل 

 طريقة بناء الشبكة طردية
فتلة / سم 72  عدد فتل السم 

باب/سم و  9( أى  9×8مشط ) 
فتلة / باب 8بتطريح   

 المشط المستخدم

دنير  150/1  نوع و نمرة السداء بوليستر مبنط 
لون  1لون سداء بترتيب ) 2

لون كحلى ( . 1ذهبى :   
 ألوان السداء
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المجلة العلمية لعلوم التربية 

 النوعية 
2022يونيو  (عشر ألخامسالعدد  ) 

 
 

STUBLI جهاز الجاكارد إشتوبلى(  2)  صورة     
 

: ةمواصفة عينات البحث المنتج  -5  
 سم ( 70×سم35,5المنتج بمقاس)ة عينات سجاد الصلالذية يالتنف المواصفة( 5جدول)     

 رقم العينة العينة المنفذه نوع الخامة النمرة المستخدمة
 بوليستر محلول ذهبى دنير 300/1

 

 
 
1 

 بوليستر محلول  ذهبى دنير 300/1
 شانيليا زهرى  مترى 4
 شانيليا أبيض مترى  4

 ذهبىبوليستر محلول  دنير 300/1

 

 
 
2 

 بوليستر محلول ذهبى دنير 300/1
 شانيليا أحمر مترى  4
 شانيليا أسود مترى  4

 بوليستر محلول ذهبى دنير 300/1

 

 
 
3 

 خيوط معدنية دنير 120/1
 شانيليا زيتى مترى  4

 مترى  3

 

 شانيليا أسود
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المجلة العلمية لعلوم التربية 

 النوعية 
2022يونيو  (عشر ألخامسالعدد  ) 

 بوليستر محلول ذهبى دنير 300/1

 

 
 
4 
 

 معدنيةخيوط  دنير 120/1
 شانيليا بيج مترى  4
 شانيليا زيتى مترى  4

 بوليستر محلول ذهبى دنير 300/1

 
 

 
 
5 

 بوليستر محلول ذهبى دنير 300/1
 شانيليا أبيض مترى  4
 شانيليا أسود مترى  4

 
 رقم العينة العينة المنفذه نوع الخامة النمرة المستخدمة

 ذهبىبوليستر محلول  دنير 300/1

 

 
 قطن انجليزى  40/2 6

 كشميرى شانيليا  مترى 4
  

 لبنىبوليستر محلول  دنير 300/1

 

 
 قطن كحلى انجليزى  40/2 7

 أبيضشانيليا  مترى  4
 أحمرشانيليا  مترى  4

 بوليستر محلول ذهبى دنير 300/1

 

 
 بوليستر محلول ذهبى دنير 300/1 8

 فاتحعسلى شانيليا  مترى  4
 شانيليا أسود مترى  4
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المجلة العلمية لعلوم التربية 

 النوعية 
2022يونيو  (عشر ألخامسالعدد  ) 

 
 ونوعها  ماكينة الأوفرلوكسرفلة من الجانبين بواسطة وإنهائها بالرفع العينات من على النول تم 

  Brather دنيير 120/1وخيط بوليستر محلول  ونمرته . 
 المواصفةلقياس سجاجيد الصلاة المنفذة على ( (1ق )فمر ) تحكيمالتم عمل إستمارة  -

موافق الى  -موافق - موافق تماماً ( بنود بمقياس تقدير خماسى )10التنفيذية وإشتمل على )
 (غير موافق تماماً  -غير موفق-حد ما

متخصصين فى مجال تصميم المنسوجات والملابس والنسيج أساتذة من قبل  هاوتم تحكيم -
 ستمارة التحكيم كالتالى:إوتم إجراء صدق وثبات  ( (2مرفق ))

  : تساق الداخليلإ صدق ا
ستبيان ، والدرجة لإرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة للإحساب معاملات ا

 ستبيان لإلالكلية 
رتباط  إرتباط ) معامل لإتساق الداخلي وذلك بحساب معامل الإستخدام اإتم حساب الصدق ب     

 يوضح ذلك : (6)يان ، والجدول ستبللإن درجة كل عبارة والدرجة الكلية بيرسون ( بي
 ستبيانلإرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للإ( قيم معاملات ا 6جدول ) 

 الدلالة الارتباط م
1- 0,623 0,05 
2- 0,918 0,01 
3- 0,715 0,01 

 بوليستر محلول ذهبى دنير 300/1

 

 
 
9 

 بوليستر محلول ذهبى دنير 300/1
 أبيضشانيليا  مترى  4
 نبيتىشانيليا  مترى  4

 بوليستر محلول ذهبى دنير 300/1

 
 

 
 
10 

 بوليستر محلول ذهبى دنير 300/1
 تركوازشانيليا  مترى  4
 شانيليا أسود مترى  4
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المجلة العلمية لعلوم التربية 

 النوعية 
2022يونيو  (عشر ألخامسالعدد  ) 

4- 0,837 0,01 
5- 0,892 0,01 
6- 0,608 0,05 
7- 0,641 0,05 
8- 0,862 0,01 
9- 0,958 0,01 

10- 0,736 0,01 
قترابها لإ( 0,05 – 0,01رتباط كلها دالة عند مستوى )لإأن معاملات ا( 6)يتضح من الجدول  

 ستبيان .لإى صدق وتجانس عبارات امن الواحد الصحيح مما يدل عل
 الثبات :

 تم حساب الثبات عن طريق :     
 Alpha Cronbachلفا كرونباخ     أمعامل  -1
   Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -1

 ستبيان تقييم المتخصصين للتصميمات المنفذةلإ( قيم معامل الثبات   7جدول ) 
 التجزئة النصفية معامل الفا 

 0,876 – 0,785 0,831 ستبيان ككللإثبات ا
أن جميع قيم معاملات الثبات : معامل الفا ، التجزئة النصفية ، دالة  (7)يتضح من الجدول 

 ستبيان .لإمما يدل على ثبات ا  0,01عند مستوى 
 النتائج والمناقشة :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات العشر المنفذة بالمواصفة الفرض البحثى: 
 راء لآالتنفيذية وفقا 
ُ.المتخصصين

من الفرض تم حساب نسبة التباين لمتوسط درجات التصميمات العشرة المنفذة وفقاً  للتحقق   
  وضح ذلك :ت ةالتالي والجداول،  لأراء المتخصصين

 ( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر  8جدول )                        
 المنفذة بالمواصفة التنفيذية وفقا لأراء المتخصصين
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المجلة العلمية لعلوم التربية 

 النوعية 
2022يونيو  (عشر ألخامسالعدد  ) 

 متوسط المربعات مجموع المربعات المواصفة التنفيذية 
درجات 

 الدلالة قيمة ) ف( الحرية

 9 1572,170 14149,534 بين المجموعات
51,964 

0,01  
 140 30,255 4235,737 داخل المجموعات دال

   149  18385,271 المجموع
( وهى قيمة دالة إحصائيا عند 51,964( إن قيمة ) ف( كانت )8يتضح من جدول )         

( ، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات العشر المنفذة بالمواصفة التنفيذية 0,01مستوى )
 وفقا لأراء المتخصصين ، 

من حيث نوع الخامة (  Abdel,2006ودراسة ) ( 2008شتا،وإتفقت هذة النتيجة مع دراسة ) 
بينما إختلفت عنها فى إستخدام  البوليستر والخيوط المعدنيةالبحث الحالى وهى  المستخدمة فى

) الشانيليا ، بولى بروبلين( وأدى ذلك الى زيادة  ىخرى وهلأن الخامات امنوعين مختلفين 
تفقت نتيجة البحث الحالى مع دراسة ) إكما ، الأدائية للتصميمات المنفذة خواص 

من حيث نوع الوحدات  الزخرفية ( 2005و)صقر ، (  2019، عبد اللهو) (1999سنجر،
المستخدمة بالتصميم وهى الزخارف الإسلامية ولكن إختصت الدراسة الحالية فى زخارف 
الهندسية المعمارية الإسلامية وظهر تاثير ذلك على القيم الجمالية والفنية لتصميمات السجاد 

كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ، وذلك يتبع إسلوب التنفيذ المستخدم لإنتاج العينات  المنتجة
فى مفروشات  لعمل نسيج المزدوج ( فى إستخدام التراكيب النسجية البسيطة1999عبد الصمد،) 

الأرضية ولكن إختلف البحث الحالى فى توظيف هذة التراكيب فى صورة نقشة عادية من اللحمة 
فى تحسين خواص  ساهممما  المنفذ السجاد دى الى حدوث تأثيرات مختلفة فى تصميماتمما أ

وقد أدت هذة النتائج الى وجود إختلافات بين التصميمات السجاد المنفذ من حيث  المظهرية 
وجود متغيرات التركيب البنائى المستخدم لإنتاج  فىومما يوضح داء الوظيفى والجمالى لأجودة ا

أدى إلى إظهار جودة الآداء الوظيفى والجمالى للعينة المنتجة  الصلاةلسجاجيد  عينات البحث
 لمتوسط أراءوجود دلالة إحصائية بين التصميمات المنفذة وفقاً والذى أدى بدورة الى 

   المتخصصين .
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المجلة العلمية لعلوم التربية 

 النوعية 
2022يونيو  (عشر ألخامسالعدد  ) 

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك : LSDختبار إولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق 
 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار   9جدول ) 

المواص

فة 

التنفيذية 

 الأولى

التصميم 

"1" 

=  م

33.385 

التصميم 

"2" 

=  م

44.493 

التصميم 

"3" 

=  م

30.672 

التصميم 

"4" 

=  م

23.948 

التصميم 

"5" 

=  م

49.876 

التصميم 

"6" 

=  م

40.760 

التصميم 

"7" 

=  م

47.886 

التصميم 

"8" 

=  م

28.016 

التصميم 

"9" 

=  م

37.806 

التصميم 

"10" 

=  م

19.538 

التصميم 

"1" 

-          

التصميم 

"2" 

11.108** -         

التصميم 

"3" 

2.713* 13.821** -        

التصميم 

"4" 

9.437** 20.545** 6.724** -       

التصميم 

"5" 

16.491** 5.383** 19.204** 25.928** -      

التصميم 

"6" 

7.374** 3.733** 10.088** 16.812** 9.116** -     

التصميم 

"7" 

14.501** 3.393** 17.214** 23.938** 1.990 7.126** -    

التصميم 

"8" 

5.369** 16.477** 2.656* 4.068** 21.860** 12.744** 19.870** -   

التصميم 

"9" 

4.421** 6.686** 7.134** 13.858** 12.070** 2.953* 10.080** 9.790** -  

التصميم 

"10" 

13.846** 24.954** 11.133** 4.409** 30.338** 21.221** 28.348** 8.477** 18.268** - 

بدون نجوم غير دال                       0,05* دال عند                    0,01** دال عند 
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 ( متوسط درجات التصميمات العشر 9شكل ) 

 وفقا لأراء المتخصصين المنفذة بالمواصفة التنفيذية 
 ( يتضح أن : 9( والشكل ) 9من الجدول )

، فنجد  0,01بين التصميمات العشر المنفذة عند مستوي دلالة  اً إحصائيوجود فروق دالة  -1
راء المتخصصين لآكان أفضل التصميمات بالمواصفة التنفيذية الأولى وفقا  "5"أن التصميم 

 "1"، ثم التصميم  "9"، ثم التصميم  "6"، ثم التصميم  "2"، ثم التصميم  "7"، يليه التصميم 
 .       "10"، وأخيرا التصميم  "4"، ثم التصميم  "8"التصميم ، ثم  "3"، ثم التصميم 

لصالح التصميم  "3"والتصميم  "1"بين التصميم  0,05كما توجد فروق عند مستوي دلالة  -2
لصالح  "8"والتصميم  "3"بين التصميم  0,05، كما توجد فروق عند مستوي دلالة  "1"

 "9"والتصميم  "6"بين التصميم  0,05 كما توجد فروق عند مستوي دلالة " ،3"التصميم 
 " .6"لصالح التصميم 

 ."5ح التصميم رقم "للصا" 7" والتصميم "5بين التصميم " بسيطة فروق  يوجدبينما  -3
 المتخصصين لمتوسط أراءوفقاً كافضل العينات المنتجة بالبحث  "  5" ينة رقم عجاءت ال

على لخيوط الشانيليا فى أرضية لأالى أن العينات ذات التماسك اويرجع السبب فى ذلك 
بها زخارف ونقوشات وتفاصيل أكثر بتصميم العينة المنتجة وذات مساحات  والتى القماش 

بالأرضية اقل ، هى العينات التى حازت على  إعجاب وتقدير المتخصصين من خلال 
 هدفوبذلك تم  تحقيق ، على العشر عينات المنتجة بالبحث الإستبيان الذى تم إجراءه 

الذى ينص على الوصول إلى أفضل تصميم منفذ بالمواصفة التنفيذية بمقاس  الاول البحث
للمواصفة التنفيذية  ( أفضل التصميمات المنفذة5سم حيث كانت العينة رقم )70× سم35,5
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المستخدمة وفقاً لإراء المتخصصين وذلك من حيث التصميم الزخرفى والخامات وتمثلت فى 
منتج بإسلوب الشانيليا لون ى دنيير وخيط زخرف 300/1محلول ذهبى بنمره  بوليسترخامه 

 أفضلالوصول إلى  وبذلك يتحقق الهدف الثانى الذى ينص على مترى  4أبيض وأسود بنمره 
ومما سبق  نوع خامة وتصميم زخرفى يحقق أفضل الخواص المظهرية لسجادة الصلاة 

نمر  لخيط اللحمة بإختلاف  خامةونوع  تصميم العناصر من   إلى أفضلوبالوصول 
على  اهبدور  تإنعكس وكل تلك العناصروإسلوب تركيب النقشة العادية من اللحمة الخيوط 

الوصول  هوو يتحقق الهدف الثالث للبحث وبذلك  داء الجمالى والوظيفى لآخواص جودة ا
 .  الصلاةوب تنفيذى يحقق الخواض الوظيفية والمظهرية لسجادة لإس أفضلإلى 

 :التوصيات 
بما يتفق  الصلاة سجاجيدالمؤثرة على  والعوامللى دراسة التركيب البنائى إتوجية المختصين  -1

 مع زيادة العمر الإستهلاكى لها .  
النواحى الفنية لمفردات  بدراسة  لإهتمامبإسواق المحلية والعالمية لأزيادة القدرة التنافسية فى ا -2

 .وإستنباط قيم جمالية جديدة  صلاةصناعة سجادة ال
مية  الإهتمام بعمليات التدريب المستمر للكوادر الفنية  حتى  نقف على أحدث التقنيات العال -3

 . فى مجال صناعة سجاد الصلاة
ضرورة وجود تعاون علمى  بين أجهزة البحث العلمى المختلفة والشركات والمصانع من  - -4

 أقل .لى منتج أفضل بتكلفة إأجل الوصول 
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 المراجع 
 العربية  المراجع - أ

،المجلس "دراسات لسجاجيد الجورديز "، الطبعة الأولى   م(2003).كوثر  ؛ أبو الفتوح -1
   الأعلى للأثار

اثير إختلف بعض الأساليب التقنية للسجاد المتقابل تأ"  م( 2004).هند أحمد  ،  أمين -2
Face to Face   غير منشورة  ،ه على الأداء الوظيقى للإستخدام النهائى "   ، رسالة دكتورا

 جامعة حلوان . ،كلية الفنون التطبيقية  ،
تقييم الأداء الوظيفي لبعض أقمشة المفروشات "  ( م2007) .نورة حسن إبراهيم ، العدوي  -3

، کلية التربية النوعية ،  غير منشورة  ،، رسالة ماجستير "المتوافرة في السوق المصري 
  جامعة المنصورة

 . 33( ، بيروت ، دار الشرق ،  ط م1992فى اللغة الأعلام ) المنجد -4
 ،إزالة البقع  –صيانة  –تنظيف  –" السجاد والموكيت م( 1983). أحمد فؤاد ،لنجعاوى ا -5

 ة المعارف .أمنش
 سجادة الصلاة 6132/1996صفة القياسية السعودية رقم  االمو  -6
 هجرية 871" القاموس المحيط " ، بن يعقوب ، مجد الدين محمد -7
"دراسة المتطلبات الأساسية لسجادة الصلاة المنتجة  م( 2008).منى بنت محمد ، حجى  -8

 ،كلية التربية للأقتصاد المنزلى  ، غير منشورة ،  ه محلياً وقياس كفاءة أدائها "، رسالة دكتورا 
 جامعة أم القرى  

" دراسه الأساليب التطبيقيه للسجاد الميكانيكى  م(1999). عباس السيدصبرى ، سنجر  -9
" ، رسالة ماجستير ،   الإسلاميةوالاستفاده منها فى إنتاج تصميمات من الوحدات الهندسه 

 .غير منشورة ، الفنون التطبيقيه ، جامعة حلوان
الخامات " دراسة تأثير  م( 2010) . ؛ حجى ، منى بنت محمدعايدة محمد ، شتا  -10

، الصناعية المحلية على    خواص الأداء لسجادة الصلاة " ، مجلة بحوث التربية النوعية 
 .( مايو17العدد )، جامعة المنصورة  ،كلية التربية النوعية 

"دراسة طراز وأنماط السجاد التركى لإبتكار  (م2005). أمل السيد أحمد، صقر -10
تطبيقية ،  الفنون الكليه  ،غير منشورة  ،تصميمات سجاد مصرى معاصر "   رسالة دكتوراه 

 جامعة حلوان .
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لإنتاج السجاد الميكانيكى   ةالتراكيب البنائي تأثير" (م1999). أحمد محمود ،عبد الصمد -11
على الأداء التطبيقى" ، مجلة مجلة علوم  ةبطريقة النسيج المزدوج على بعض الخواص وإنعكاس

 . ، جامعه حلوان ( ابريل 2( العدد )11وفنون  ، دراسات وبحوث ، مجلد )

" الإستفادة من الفن العثمانى لإبتكار وحدات  م( 2019). رنا حسن رفعت ،  عبد الله-12
زخرفية للسجاد بإستخدام الحاسب الآلى  "المؤسسة العربية الإستشارات العلمية وتنمية الموارد 

 ( إبريل 66البشرية  العدد )

تحقيق أفضل الضبطات الميكانيكية  م(2021). شريف محمود محمد ،عبد المقصود -13
، غير  لإستخدام الخيوط المعدنية على ماكينات النسيج ذات الضغط النفاث للهواء" رسالة دكتوراه 

 منشوره ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان.

م(  " القيم الجمالية لإستخدام الخيوط والخامات المعدنية 2001) عبد الرحمن ، نفيسة-14
، غير منشورة ، كلية الإقتصاد المنزلى ،  ه ودورها فى مجال الصناعات الصغيرة " رسالة دكتورا 

 جامعة حلوان.

" إستخدام خامات الصوف المحلى المخلوط بألياف  م (2022).وسام حسين سيد  ، على-15
البولى بروبلين لتكوين وحدات هندسية لإنتاج سجاد الهاند تفت "مجلة التصميم الدولية  مجلد 

 (  مارس 24( العدد )12)

"تطوير أساليب تطبيقية ملائمة لتشتغيل   م( 2009). جمال محمد عبد الحميد، رضوان -16
(  4العدد)  ، (  21المجلد ) ،مجلة علوم وفنون   ،خيوط الشانييا  لإنتاج أقمشة المفروشات  "

 .، جامعه حلوان إكتوبر

 المراجع الجنبية - ب

17-Abdel ,M,A (2006) “The effect of altering some elements of the 
geometric composition of chenille fabrics on the functional performance 
properties” Ph.D. thesis, unpublished, Faculty of Applied Arts, Helwan 
Univers 

 ج-  مواقعُشبكةُالمعلوماتُالدوليةُ
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ُ18-https://tethkarstore.com/blog/ 5/2/2021   3:15 

19-https://www.bouklet.com /14/8/2022 12:54 

 المنفذة عينات سجاجيد الصلاةلتحكيم ال( إستمارة  1مرفق  )
 

موافق  بنود الاستبيان
 تماما  

موافق  موافق
الى حد 

 ما

غير 
 موفق

غير 
موافق 

 تماما  

ملاءمة الوحدات الإسلامية المستخدمة في تصميم  .1
 سجادة الصلاة

     

ملاءمة نوع الخيوط المستخدمة لإثراء الجانب  .2
 الجمالي والوظيفي لسجادة الصلاة المنفذة

     

التناسق بين ألوان الخيوط المستخدمة في تنفيذ  .3
 سجادة الصلاة

     

المستخدمة للغرض ملاءمة الساليب النسيجية  .4
 الوظيفى

     

دقة تنفيذ تأثير البارز والغائر في المنسوج كسجادة  .5
 صلاة

     

      سمك القطعة المنفذة ومناسبتها للغرض الوظيفي .6

التكامل الوظيفي بين الخامة وجماليات المنتج  .7
 كسجادة للصلاة

     

ملاءمة المواصفة التنفيذية للسجادة للغرض  .8
 الوظيفي لها 

     

      ملاءمة المظهر العام للنقوش للغرض الوظيفى  .9

      مواكبة التصميم لمتطلبات السوق   .10

https://tethkarstore.com/blog/
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 ( إستماره أسماء السادة المحكمين2مرفق )
 

 الدرجة العلمية                                         السم             م

 جامعة المنوفية –بكلية الأقتصاد المنزلى  – النسيجأستاذ الملابس  أشرف محمود أحمد هاشم -1

 -كلية التربية النوعية  –أستاذ الملابس والنسيج ورئيس قسم الإقتصاد المنزلى  آيه محمد فوزى لبشتين -2
 جامعة طنطا

 -أستاذ الملابس والنسيج المساعد بقسم الإقتصاد المنزلي كلية التربية النوعية  عباس نافع سليمان نار  -3
 جامعة طنطا

جامعة  -أستاذ الملابس والنسيج المساعد بقسم الإقتصاد المنزلي كلية التربية النوعية شيرين رياض المنشاوي  -4
 طنطا 

 -تطبيقية الكلية الفنون  -أستاذ تصميم المنسوجات  بقسم الغزل والنسيج والتريكو  طارق أحمد خليل إبراهيم -5
 جامعة حلوان

جامعة  -تطبيقية الكلية الفنون  -بقسم الغزل والنسيج والتريكو  -أستاذ متفرغ    محمد عبلة كمال الدين -6
 حلوان

علا يوسف محمد عبد  -7
 اللاه

جامعة –كلية الاقتصاد المنزلي  –أستاذ تصميم الأزياء بقسم الملابس والنسيج 
 المنوفية

لمياء إبراهيم أحمد عبد  -8
 الفتاح

 جامعة طنطا -بقسم الإقتصاد المنزلي كلية التربية النوعيةأستاذ الملابس والنسيج 

محمد عبد الجواد عبد  -9
 الفتاح 

 -تطبيقية الكلية الفنون  -بقسم الغزل والنسيج والتريكو  -أستاذ تراكيب المنسوجات 
 جامعة حلوان

 -تطبيقية الكلية الفنون  -أستاذ تصميم المنسوجات  بقسم الغزل والنسيج والتريكو  محمد متولى عامر -10
 جامعة حلوان
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جامعة  -تطبيقية الكلية الفنون  -بقسم الغزل والنسيج والتريكو   -أستاذ متفرغ  محمود مرسى  -11
 حلوان

 -تطبيقية الكلية الفنون  -بقسم الغزل والنسيج والتريكو  -أستاذ  تصميم المنسوجات منى محمد أنور عبد الله -12
 جامعة حلوان

جامعة  -كلية التربية النوعية  –بقسم الإقتصاد المنزلى  -أستاذ الملابس والنسيج   هيام دمرداش الغزالى -13
 طنطا

 -بقسم الإقتصاد المنزلي كلية التربية النوعية  أستاذ الملابس والنسيج المساعد ولاء زين العابدين المهر -14
 جامعة طنطا.

 -كلية التربية النوعية -أستاذ الملابس والنسيج المساعد بقسم الإقتصاد المنزلي وئام محمد محمد حمزة -15
 جامعة طنطا

 
 
 


