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 ملخص البحث :
التطور التي مر و ،  شاطاً ملحوظاً في كل بقاع العالمنشط فن الخزف ن  قد أكدت مراحل 

بمختلف الحضارات  وحدة  على  الفن   هذا  العالم    بها  على  و أنحاء  بناء  العصور  مر  على 
نشأ   حيث  الوظيفة  اليوميةمتطلبات  للأدوات  الإنسان  حاجة  العصور  و ،  مع  عبر  تطور  لقد 

لثقافة  و المختلفة   الواضح  التأثير  كان  حيث  لأخرى  حضارة  من  تشكيلاته  كل  عقيو تعددت  دة 
صناعة و الأساسية في فن  و تعد خامة الطين هي الخامة الأولى  و ،  حضارة على الأعمال الخزفية

من الطين مهما الفخار على منتج ليس مصنوعاً  و الخزف فلا يمكن أن يطلق مصطلح الخزف أ
محور العمليات التشكيلية الخزفية على الرغم من اختلاف أشكالها و ، فالطين ههيئتهو كان شكله أ

 المسطح  ونوعياتها سواء المجسم منها أو وتعدد أنوعها 
و  كان  آخر  تنمى  ومن جانب  التي  الفنون  من  الخزف  فن  يزال  التربوي و لا  المجال  تثرى 

 اختلاف طرق الأداء الفني.إمكانيات متعددة كتنوع خاماته و  التعليمي، وذلك لما لهذا الفن من
الدراسة لنوع من أنواع خلط الطينات المحلية مع اضافة و يقوم هذا البحث بعملية التجريب  و 

ت  طينة  خلطة  لتكوين  الورق  للتشكيل  لها  التشكيلية  و صلح  الإمكانات  بدراسة  البحث  يهتم 
 والتجريبية لخلطات الطينات الورقية 

ومن أهم المداخل التجريبية التي إهتم بها الكثير من الخزافين التجريب في إضافة بعض  
مواصفات   من  التحسين  مثل  متنوعة  فنية  أغراض  إلى  بذلك  هادفين  الطين  خامة  إلى  المواد 

ستفادة من المظهر السطحي المتنوع الناتج عن هذه الإضافات، لذا فقد تراءى إلى  الإو الطينة أ
بالمظهر السطحي المعروف لخامة الباحث إحداى مميزات التشكيل ألا وهي القدره علي الإنتقال  

الطين إلى مظهر سطحي آخر من خلال المواد المضافه إليها، وكان التركيز الأساسي منصب  
السيليلوزيه  علي كيفيه استغلا وإضافتها   -باعتبارها المكون الخام للورق    –ل وإستعمال المواد 

التشكيل وقوة   للطينات من مرونة في  للطينات مع تحديد صفاتها وإظهار ما يمكن أن تمنحه 
وصلابة أثناء الجفاف وخفه في الوزن بعد التسويه، وكل ذلك بفضل هذه المواد المستخلصه إما  

 من المواد غير الصناعيه ذات الأساس السيليلوزي ) مثل القطن (. و ه أمن المنتجات الورقي
 القيم التشكيلية والجمالية ، الخزف المعاصر ، الطينات الورقية:  ية الكلمات المفتاح
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Research Summary :  

The art of ceramics has been remarkably active in all stages of the world, and the 
stages of development have developed its formations from one civilization to another, 
certain, certain, certain, certain, certain, certain, ceramic, clay. Its types, whether it is 
anthropomorphic or flat On the other hand, the art of ceramics was and still is one of 
the arts that develops and enriches the educational field, due to the many possibilities 
of this art, such as the diversity of its materials and the different methods of artistic 
performance . 

This research is a process of experimentation and study of a type of local clay 
mixture with the addition of paper to form a clay mixture suitable for formation. The 
research is concerned with studying the plastic and experimental capabilities of paper 
clay mixtures 

One of the most important experimental approaches that many potters were 
interested in is experimenting in adding some materials to the clay material, aiming 
with this for various technical purposes such as improving the specifications of the 
clay or taking advantage of the varied surface appearance resulting from these 
additions, so the researcher saw one of the advantages of formation, which is The 
ability to move 

From the known surface appearance of the clay material to another surface 
appearance through the materials added to it The main focus was on how to exploit 
and use cellulosic materials - as the raw component of paper - and add them to clays, 
while defining their qualities and showing what they can give to clays of flexibility in 
formation, strength and stiffness during dryness and lightness in weight after 
settlement, all thanks to these materials extracted either from Paper products or non-
industrial materials with a cellulose basis (such as cotton). 
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 خليفة البحث :
الكبير في حياه الإنسان فقد خلق الانسان  و فن الخزف ه الأثر الحي والباقي علي المدى 

من الطين، وصنع الإنسان في العصور المبكره إحتياجه من نفس الطين الذي خلق منه، ولذا  
لازمته  التي  إبداعاته  منها  ويصنع  له،  إنتماءً  وأكثرها  إليه،  وأحبها  الخامات  أقرب  الطين  ظل 

 علي مر السنين.  
الحادو  القرن  ما شهده مطلع  و و ي  لعل  تطورات حادثة  فالعشرين، من  متواترة  ي  متغيرات 
فيضان    واكبةفي الثقافة، جعل الفنانين في مختلف المجالات يبذلون قصارى جهدهم لمالفكر و 

الجديد في علم الجمال، سواء كان في الاتجاهات الفكرية و  الفلسفية بالبحث عن كل ما يحقق 
 هذه الفلسفات على تلك المستجدات. و التقنية، عاكسين هذه الأفكار و الموضوع أ

صناعة الخزف " فلا يمكن أن و الأساسية في فن  و تعد خامة الطين هي الخامة الأولى  و 
أ الخزف  مصطلح  شكله  و يطلق  كان  مهما  الطين  من  مصنوعاً  ليس  منتج  على  الفخار 

اختلاف أشكالها وتعدد    محور العمليات التشكيلية الخزفية على الرغم منو "، فالطين ه(1)هيئتهو أ
 المسطح. و نوعياتها سواء المجسم منها أأنواعها و 

تؤكد    السهلة في التشكيل لمالها من خصائصو كما أن خامة الطين من الخامات الطبيعية  
له   توحي  الخزاف  لإلهام  لانهائي  كمصدر  الطين  خامة  تعتبر  كما  بها،  التشكيل  سهولة  على 

التشكيل   من طرق  التقنية  الأساليب  فيه  تتعدد  الواحد  للعمل  عديدة  معالجة و بابتكارات  أساليب 
لا يزال فن الخزف من و لقد كان  و التي شهدت تطوراً بين الحضارات المختلفة،  و السطح الخزفي  

تنمى   التي  متعددة  و الفنون  إمكانيات  من  الفن  لهذا  لما  وذلك  التعليمي،  التربوي  المجال  تثرى 
 اختلاف طرق الأداء الفني به. و كتنوع خاماتة 

بمختلف الجوانب  و وقد عمل ذلك على أن يكون الخزاف مهتماً اهتماماً بالغاً بهذه الخامة  
راء هذه الخامة من خصائص ذات معانٍ جماليه العلمية والتشكيلية لها ساعياً بذلك لإدراك ما و 

 فنياً. و إبداعياً و التعليمية ثقافياً و فلسفية تفيد العملية التربوية و 
ومن أهممم المممداخل التجريبيممة التممي إهممتم بهمما الكثيممر مممن الخممزافين التجريممب فممي إضممافة بعممض 

ممممن مواصمممفات الممممواد إلمممى خاممممة الطمممين همممادفين بمممذلك إلمممى أغمممراض فنيمممة متنوعمممة مثمممل التحسمممين 
 

. محمود حامد عبد المعطي عيد: "الإمكانات التشكيلية لطينة الأراضي الزراعية لمحافظة المنوفيه  والإفادة منها في   1
 .25، ص2007ة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، مجال تدريس الخزف" ، رسالة ماجستير غير منشور 
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الإسممتفادة مممن المظهممر السممطحي المتنمموع النمماتج عممن هممذه الإضممافات، لممذا فقممد تممراءى إلممى و الطينة أ
الباحث إحداى مميزات التشكيل ألا وهي القدره علي الإنتقال بالمظهر السممطحي المعممروف لخامممة 

منصممب  الطين إلى مظهر سطحي آخر من خلال المواد المضافه إليهمما، وكممان التركيممز الأساسممي
وإضممافتها  -باعتبارهمما المكممون الخممام للممورق  –علممي كيفيممه اسممتغلال وإسممتعمال المممواد السمميليلوزيه 

للطينممات مممع تحديممد صممفاتها وإظهممار ممما يمكممن أن تمنحممه للطينممات مممن مرونممة فممي التشممكيل وقمموة 
إممما ، وكل ذلك بفضل هممذه المممواد المستخلصممه لجفاف وخفه في الوزن بعد التسويهوصلابة أثناء ا

 من المواد غير الصناعيه ذات الأساس السيليلوزي ) مثل القطن (.و من المنتجات الورقيه أ
ويؤكمممد علمممى أن الفكمممرة خلمممط المممورق والمممذي يحتممموي علمممي الممممواد السممميليلوزية إلمممي الطمممين ممممن 
التجارب التشكيلية الإبداعيه التي عرفت منذ تاريخ طويل فقد ظهر استخدام الطممين الممورقي بشممكل 

م( إلا أن اسمممتخدامها لمممم يكمممن شمممائعا حتمممي ذلمممك 1970فمممي أواخمممر نهايمممة القمممرن العشمممرين )أقممموي 
إلا تطمممور لهمممذه و م(، ومممما نمممراه اان ممممن اسمممتخدام للطمممين المممورقي مممما هممم 1990الوقمممت وحتمممي عمممام )

الأجسام الطينية والذي يتم عن طريق إجراء المزيد من التجارب علممي طينممات الممورق القديمممة، أممما 
ضر فسنري ان بعض الفنانين المحدثين الممذين دفعمموا مممن قبممل نزعمماتهم الفنيممه إلممي في عصرنا الحا

إسممتخدام المممواد السمميليلوزية كممماده مضممافة للطينممات كأسمماس لمعظممم أعمممالهم والممذي سمممي مجممازاً 
 .( paper clay)و)بالطين الورقي ( أ

م علممى التجريممب مما دفع الباحث الى تقنين عملية إضافة الورق الى الطين بشكل علمي قائ
الطينيممات الورقيممة مممن  واستخلاص النتائج وصممياغتها لتكممون مرجعمما علميمما لكممل مممن يريممد اسممتخدام 

 .  دارسي الفن
 :مشكله البحث

ممممن هنمممما تتجسممممد مشممممكلة البحمممث حممممول التجريممممب فممممي امكانيمممة إضممممافة الممممورق إلممممى الطممممين و 
طبيعيممة للخامممات الأوليممة التجريممب فممي الخممواص الو الخزفي، حيث يرى الباحممث أنممه يمكممن بالبحممث  

للممورق )الخامممات السمميليلوزية( التحقممق مممن صمملاحيتها لطممرق التشممكيل اليممدوي الخزفممي المتنوعممة، 
ثمممم اسمممتخدمها فمممي مجمممال تمممدريس الخمممزف، كمممما يمكمممن ممممن أسممماليب معالجمممة الأسمممطح الخزفيمممة، و و 

 اليدوي الخزفي. خامات للطينة الورقية الحصول على إمكانات متنوعة للتشكيل  بإضافة بعض مواد و 
 ويمكن تلخيص مشكله البحث في التساؤلين التاليين :

( فممي اثممراء القمميم التشممكيلية د السمميليلوزيه ) الخامممات الورقيممةإلممي اي مممدي تسمماعد اضممافه الممموا -1
 الجمالية للطينات الخزفية.

 شكيل الخزفي. كيف يمكن الاستفاده من الامكانيات التشكيليه والجمالية للطينات الورقيه في اثراء الت -2
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 فروض البحث :
تساعد دراسه الخصائص التقنيه والفنيه لخامات الطين الورقي فى الوصول لخلطات طينيه  -1

 ذات إمكانيات تشكيليه وجمالية. 
التشكيل  -2 إثراء  في  تساعد  أن  الممكن  من  الورقيه  للطينات  والجماليه  التشكيليه  الإمكانات 

 الخزفي لدي طلاب التربيه الفنيه. 
 لبحث :أهداف ا

 يهدف البحث إلى ما يلي: 
 استخلاص الخصائص الفنيه والجماليه للتشكيل بالطينات الورقيه لدي الفنانين المعاصرين.  -1
 الوصول الي خلطات للطينات الورقيه والاستفاده من إمكاناتها التشكيله المختلفه .  -2
 إثراء التشكيل الخزفي عن طريق إستخدام الطينات الورقيه.  -3

 حدود البحث :
أنواع -1 الجرائد  استخدام  ورق  البيض  ورق    –)  المناشف   –كرتون  سيليلوزيه ورق  كخامه   )

 مضافه للطينه . 
 إستخدام الطين الاسوانليه وطينه الكاولين وطينه البول كلي في تجارب البحث .  -2
 القالب(.   –الشريحه –يقتصر التجريب على اساليب التشكيل اليدوى للعمل الخزفى ) الحبال -3

 :   أهمية البحث
البح المكتبه  و إثراء  بالتقنية  الخاصة  البحوث  في  الخصائص ثية  ذات  المركبه  الطينات 

 المتفردة مثل خفه الوزن للطينات الورقية ونفاذ الضوء . 
 طرح مداخل متنوعه لممارسة التشكيل الخزفى المعاصر . 

 . نة الورقية لمعالجتها سلبيات الطي تقديم دراسة تحليلية حول الطينات الورقية للوقوف على ايجابيات و 
 : فروض البحث

تساعد دراسه الخصائص التقنيه والفنيه لخامات الطين الورقي فى الوصول لخلطات طينيه  -1
 ذات إمكانيات تشكيليه وجمالية. 

التشكيل  -2 إثراء  في  تساعد  أن  الممكن  من  الورقيه  للطينات  والجماليه  التشكيليه  الإمكانات 
 الخزفي المعاصر . 
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 مصطلحات البحث: 

 الطين الورقي:
أشهر وأبرز هذه تتعدد تعريفات ومفاهيم الطينات الورقية وفقاً لتناولها نظرياً وتطبيقياً ومن  

 : التعريفات كالاتى
 التعريف  الأول: 

للتشكيل نصفه سا        القابل  المرن  الطين  اسمها، هي مزيج من  يدل  كما  الورق:  ئل  طينه 
الطين بالمزيج أكبر نسبه من اللب الورقي للتمكن من ، ويكون  )الماء لب الورق ( والاخر صلب

تسويه الأعمال المشكلة بواسطتها داخل أفران الحريق دون تحولها إلي رماد مثلما يحدث للورق 
 . )2(الداخل في تركيبها
 :التعريف الثاني

مصادر  من  مصدر  يعتبر  والذي  الورق  إليه  مضاف  طيني  أي جسم  هي  الورق:  طينه 
 أكثر المواد المستخدمه شيوعا في هذا النوع من الطينات لذلك سميت )طينة الورق (. و )السيليلوز( وه 

 التعريف الثالث: 
"هي أي جسم طيني خزفي يحتوي علي الياف سيليلوزيه ناتجه من عجينه الورق ويمكن  

الخاص بالخزاف، ويمكن و ان يصنع هذا النوع من الطينه بسهوله وبشكل إقتصادي في الإستودي
الورقيه في الفرن بشرط ان تكون نسبه المحتوي الطيني في الجسم الخزفي اكبر  حرق ال طينه 

 ".3من نسبه محتوي الياف السيليلوز حيث تتطاير في الساعات الاولى من الحريق 
 التعريف الرابع:

التقليديه   الطينات  أجسام  مع  وبالمقارنه  أوجسم طيني،  سيليلوزيه  ألياف  من  مخلوط  "هي 
الورق تتمتع بالصلاده الخضراء )وهي قوه تحمل الطين للضغط الواقع عليها    يلاحظ أن طينه

وذلك قبل وخلال مراحل جفافها( أفضل من سابقتها وبخفه وزنها بعد الحريق، وبإستبدال جزء  
أعمال  بناء  للفنان  تتيح  المواد  من  نوع جديد  ينتج عن خلق  الورق  بالياف  الخزفي  الطين  من 

 ". 4مك دون حدوث أي تشققات بهخزفيه أكبر، رفيعه الس
 

2 Rosette Gault."Paper clay",A&C Black London,U.of Pennsylvania press, Pennsylvania , (1998), p(7). 

حسن محمد رشاد محمد عفيفي " دراسة تحسين خواص الاجسام الخزفية الارضية فى ضوء متطلبات التشكيل الفنى "،   3
 .138، ص2004ماجيستر غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، رسالة 

4Leena Junvonen, "Using paper fiber as a substitute In Ceramic Clays "Italy Article published the 8th 

Cimtec world ceramics, Congress, finenze, June (1997). 
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 العجينة الورقية: 
أ عجانات  طريق  عن  عليه  الحصول  يتم  والماء  الورق  من  خليط  الورق و هي  مضارب 

الخزفي ويتكون ما  الطين  لتسهيل عملية دمجه مع  الورق  تفكك وإنحلال جزيئات  تساعد علي 
 يسمي بالطين الورقي. 

 السيليلوز: 
نقل الماء ورفعه من و د أطرافه، غرضه الرئيسي هتركيب أنبوبي مرن مجوف مدبب عنو ه

ألياف السيليلوز تحت المجهر أنبوبية ومتفرعة ومتداخلة حيث  و التربة إلى الأوراق في النبات وتبد
 تتشعب نسيجاتها مع بعضها البعض . 

 اللدونة:
للشكل   تغير  معين دون حدوث تشقق ودون  والتشكيل تحت ضغط  للإنشاء  القابلية  وهي 

 زواله. و ضغط أبتغير ال 
 الانكماش: 

" يقصد به أن القطع التي تصنع من الطين تصبح أصغر حجماً عندما تجف عما كانت  
إلى الانكماش   عليه عند تشكيلها ، ويرجع ذلك إلى فقدانها المياه التي تحيط بذراتها والتي تؤدى 

 ".)5(في كل أنحاء الشكل
 تعريف آخر للإنكماش: 

( بعد تحوله من  بأبعاده الثلاثة ) الطول، العرض، السمك"التقلص في مقاييس جسم طيني  
 .)6("اللدانه إلى حالة تمام الجفاف قبل الحريق وبعده و حالة اللازبية أ

 التعريف الإجرائي للباحث :
ه أو الانكماش  الحريق  قبل  التجفيف  عملية  عند  سواء  الخزفي  الشكل  حجم  بعد و صغر 

بعاد الشكل طولاً وعرضاً وارتفاعاً ويرجع ذلك إلى  عملية الحريق، ويشمل هذا الانكماش جميع أ 
 زيادة اتحاد ذرات الطين تماسكاً نتيجة لفقد المياه من بين هذه الذرات الدقيقة. 

 

 .    51،ص 1965الخزاف"، ترجمة سعيد حامد الصدر، دار النهضة العربية  خزفيات للفنان ال: ". ف.ه نورتن 5
. عادل عبد الحفيظ هارون : " تقنيات الطين المدمج في الخزف المعاصر كمصدر لإثراء تدريس الخزف " ، رسالة   6

 .   11، ص   1997، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان    ، غير منشورة ماجستير 
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 التجليد
 " يطلق على حالة الشكل الخزفي عندما يجف قليلًا ويصبح في لدونة الجلد "  

 تعرفه ) أمينة محمود كمال عبيد (  و 
الجفا مرحلة نصف  أ" هي  الجلد  و ف  ليونة  تشبه  التي  تكون  و الليونة  لا  المرحلة  هذه  في 

 الأشكال جافة لدرجة قابليتها للكسر ولا تكون رطبة لدرجة تعرضها للتلف إذا استمر العمل فيها". 

 تعريف آخر:
إذا  أما  الجلد،  كقوام  الطينة  قوام  بنسبة تجعل  الماء  التخلص من  فيها  يتم  التجليد  مرحلة 

النسب ة بدأ الشكل في الجفاف التدريجي، وهذه المرحلة هي المرحلة اللازمة لتطبيق  زادت هذه 
   .الصقلو المحزوز والمحفور أو بعض تقنيات معالجات الأسطح الخزفية كتطبيق البطانات مثلًا أ

 منهجية البحث : 
 للتحقق من الفروض المصاغة فان الباحث اتبع الخطوات التالي

:  أولًا: الإطار النظري   
فيه الباحث المنهج الوصفي التحليلي كالأتي:  ويتبع   

 لمحه تاريخية عن نشأه الطين الورقي : 
 :)7(تاريخ صناعة الورق 

على   سيقانه  تقطيع  بعد  الكتابه،  مواد  في عمل  البردي  نبات  القدماء  المصريون  إستخدم 
يه، وكان هيئه أشرطه رقيقه عملوا منها شبكاً، ثم ضغطوا هذه الشباك لتحويلها إلي رقائق ورق

فقد   اان  نعرفه  الذي  الورق  أما  للسوائل  ومنفذاً  ونسجياً  أبيض  الطريقه  بهذه  المحضر  الورق 
م شخص يدعي ) تساى لن ( وإستخدم القلف الداخلي لشجره التوت  105إخترعه الصين سنة  

لعمل  جديده  ألياف  علي  الحصول  إمكانيه  ذلك  بعد  الصينيون  إكتشف  ثم  الورق،  ليفه  لعمل 
عجينة  الورق   إلي  وتحويلها  القديمة  الاسماك  وشباك صيد  القنب  وحبال  البالية  الخرق  لطحن 

إستفاد   أن  بعد  العالم  من  أخري  أجزاء  في  الورق  لعمل  الصيني  الفن  ذلك  بعد  وانتشر  الورق، 
العرب من خبرة العديد من صناعة الصينيين للورق في إقليم تركستان، حيث طلب العرب من 

 
7 http://ar.wikipedia.org/wiki. تاريخ الورق  
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الإستمرار في مواصله فنهم في عمل الورق وتعليمه للمسلمين في مدينة    صناع الورق الصيني
 سمرقند، التي تقع اان في أوزبكستان . 

م أنشئت صناعة الورق في مدينه بغداد، ويحتمل أن يكون إنتشار صناعه 795"وفي عام  
وف وأسبانيا،  إفرقيا  لشمال  المسلمين  وفتح  الصليبية،  للحملات  نتيجه  أوربا  في  عام  الورق  ي 

م اخترع الفرنسي )لويس روبير( آله لعمل الورق علي هيئه لفات مستمره بدامن الرقائق،  1798
وقام تاجران إنجليزيان وهما إخوان عائله )فوردنيير( بتمويل التحسينات التي أدخلت علي هذه  

أمريكيه من نوع فوردنيير في عام  1803االه في عام   آله  أول  تم صناعة    م،1827م، ولقد 
م طورت ألمانيا طريقه طحن الخشب بإستخدام الحجر لعمل العجينه، وفي عام  1840وفي عام  
 م أنتجت في إنجلترا أول عجينه الخشب. 1854

وخلال الخمسينات من القرن التاسع عشر الميلادي إكتشف الكميائي الأمريكي )بنجامين  
ال حمض  بمحلول  بمعالجته  الخشب  ألياف  فصل  إمكانيه  تلجمان(  عام  سي  وبحلول  كبريتوز. 

 م كان إعداد معظم عجينه الخشب المستخدمه في صناعه الورق يتم بوساطه هذه العمليه. 1882
م اكتشف المخترع الألماني )كرل دال( أن إضافه كبريتات الصوديوم إلي 1883وفي عام  

أنتجت عجينه قويه جداً وأدي هذا الإكتشاف إلي عمليه عرفت بإسم ع مليه  عمليه الصودا قد 
عمليه   أصبحت  العشرين  القرن  بدايه  وفي  القوه،  تعني  الألمانيه  اللغة  كرافتفي  وكلمه  كرافت، 

 كرافت أهم عمليه لإعداد العجينه، كما أصبحت آلة فوردنيير االه الأساسيه لعمل الورق. 
وقد أدخلت في السنوات الأخيره تحسينات مهمه ومؤثره علي صناعه الورق شملت العجينه  

ه بالعمليه الحراريه االيه، وإستخدم الألياف والأسلاك الصناعيه واللباد واالة المزدوجه  المحضر 
الحاسوب للتحكم في عمليات العجن وصناعة الورق، كما يحاول صناع   السلك، وكذا اسخدام 
هذه   في  المستخدمه  الطاقه  في  والإقتصاد  البيئي  التلوث  في  التحكم  علي  العمل  جاهدين  الورق 

 ". )8(الصناعة

 تعريف الورق ومصادره :
ماده رقيقة مسطحة تنتج عن طريق ضغط الالياف السيليلوزية للنباتات، وتكون الألياف و ه

الكتابة  فى  الصفحات  تلك  مادة  وتستخدم  السيليلوز  من  اساساً  تتكون  بحيث  طبيعية  عادة 
 والطباعة .... الخ. 

 
1- http://www.arab-eng.org 
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ج جدران  فى  توجد  التى  السيليلوز  الياف  من  الورق  عندما يحضر  النباتية  الخلايا  ميع 
مصفاة دقيقة الفتحات تتشابك الالياف بعضها  و يوضع مزيج من الماء اليها فمن خلال غربال أ

مع بعض مكونه صحيفة رقيقة من الورق وعندما تجفف الرقيقة المبتلة تنشأ روابط كيميائية بين  
ا ويعتبر  قوتها  الورق  رقيقة  معطية  السيليلوز  الياف  فى  الرئيسى  الجزيئات  المصدر  لخشب 

 للالياف المستخدمه فى صناعة الورق والتغليف والتعبئة. 
تعرف   عملية  بوساطة  لعمل ورق جديد  الورق  نفايات  اتسخدام  يعاد  الاحيان  بعض  وفى 
بعملية اعادة تدوير الورق . ولانجاز هذه العملية تقوم حاويات كبيرة تعرف بالعجانات بتحويل  

ا  وبقايا  والمجلات  االصحف  للاستعماللمطبوعات  قابلة  عجينه  الى  من  لأخرى  الحبر  ويزال   .
،  منظفات الصناعية وطرق تنظيف خاصةالورق باستخدام المذيبات والمواد الكيميائية الاخرى وال

الا  تدويرهاوتعرف  المعاد   ( المسترجعة  ويستخدم  لياف  الثانوية،  بالالياف  الاحيان  بعض  فى   )
الثانوية  و مصنع الالياف  والمناشف  الورق  والمناديل  الطباعة  ورق  وبعض  المقوى  الورق  لعمل 

 الورقية. 

 صناعة الورق:
أ القطن  الياف  كانت  سواء  الخام  الخرق، و المواد  من  عليها  الحصول  يتم  التى  الكتان 

الاقمشة البالية كانت لعدة قرون مضت هى المواد الرئيسية المستخدمة فى إنتاج الورق، أما  و أ
استبدلت   فقد  هاليوم  والعجينة  كبيرة،  بدرجة  الالياف  بهذه  الخشب  المستخدم  و عجينة  الاسم 

ذاته   بغرض  الورق  تحضير  فى  المستخدم  الخشب  يقطع  الورق.  لتحضير  المعدة  للالياف 
والكتان و أ القطن  ألياف  تزال  الخشبية، وما  الاشغال  ونفايات  الغابات  يحصل عليه من اشجار 

ا  العالى  الكتابة  ورق  عمل  فى  الفنية  مستخدمه  والاشغال  التجارية  المكاتبات  وورق  لجودة، 
الخشب   من  متعددة  أنواع  من  الخشبية  العجينة  وتحضر  سنوات،  لعدة  تحفظ  التى  والمستندات 
تشمل خشب الحور الرجراج والزان والتنوب وخشب الصمغ والشوكران والبلوط والصنوبر وخشب  

  1ند احد طرفيها وباطوال تتراوح ما بين  القضبان، والالياف هى انابيب دقيقة مجوفة ومغلقة ع
 ملم , وتعمل ماده اللجنين الموجوده فى الخشب على الاحتفاظ بالالياف مع بعضها.  5و

 عمليات تجهيز العجينة الورقة : 
وتعد عملية طحن الخشب  و وتضم العمليات شبة الكيميائية العمليات االية والكيميائية معاً  

ضغط  و هيز عجينة الورق من الخشب ويتم فى هذه العملية كبس أبالحجر أقدم عملية الية لتج
قطع صغيرة من جذوع الاشجار بحجر الطحن المعد لهذا الغرض بطريقة خاصة، حيث تؤدى  
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تليينه، وعندئذ يصبح   ثم  الالياف ومن  بين  اللجنين  تسخين  الى  المتولده من الاحتكاك  الحرارة 
 بسهوله من سطح الخشب.  حجر الطحن قادراً على طحن وإزالة الألياف 

وفى عملية العجن االية الحرارية تسخن أولا رقائق الخشب ثم تدخل بعد ذلك بين قرصين 
دوارين الة المصفى حيث تقوم أقراصه بتقطيع الخشب المسخن إلى ألياف منفرده وتذاب المواد  

الخشب، الياف  بين  من  اللجنين  ماده  العجن  عمليات  فى  المستخدمه  يغسل   الكيميائية  حيث 
ثم تطبخ رقائق الخشب فى محلول  و ملم    25  -12الخشب اولا ويقطع الى رقائق باطوال ما بين  

الكيميائية فى صهريج ضغط مسخن ببخار   الكبريتيت  المعروفة بعملية  العجن  حمضى بعملية 
 الماء يعرف بالهاضمة . 

ى القرصى، حيث تؤدى  ثم تمر العجينة بعد ذلك بعملية التنقية بين الصفائح الدوارة للمصف
عملية التنقية االية للعجائن الى انحلال جداران خلايا الالياف مما يجعلها اكثر مرونة وتحدد  

 كمية التنقية التى تتلقاها العجينة ونوعية الورق المنتج منها

 تشكيل رقيقة الورق : 
تل يديويا رقيقة  السابق تخضر  فى  الاوراق  فاو كانت جميع  اليوم  أما  الة عمل الاخرى،  ن 

الى   يصل  بعرض  مستمرة  بصفه  الورق  رقيقة  عمل  يمكنها  فوردرنيير  بالة  تعرف  التى  الورق 
. وصل طول بعض الات فوردرنيير الى  اكبر من تسعمائة متر فى الدقيقة  عشرة امتار وبسرعه

 م .   110ما يزيد عن 
لالياف عبر  ولعمل رقيقة الورق يقوم جهاز يعرف بالصندوق الراسى بفرش خليط الماء وا

ال ويتسرب  فوردرنيير  ألة  امتداد  على  بالسلك  يعرف  السلكما  سطح  على  الالياف  تاركا  ,  ماء 
تصبح   الماء  من  اخماس  واربعة  الالياف  من  واحد  خمس  من  مكونه  العجينة  تصبح  وعندما 

بدر  قوية  السلكالرقيقة  عن  ازاحتها  ويمكن  كافية  اسطوانتى  جه  بين  ذلك  بعد  الرقيقة  وتمرر   ،
كبيرتين تعملان على عصر الماء من الرقيقة حتى تصبح مكونه من جزءين متساويين    ضغط

ماء، والاخر  الياف  اسطوانات   احدهما  فوق  الرقيقة  تمرر  المتخلف  الماء  معظم  يزال  وعندما 
ترابط   على  تحافظ  التى  الكيميائية  الروابط  التجفيف  عملية  أثناء  وتنشا  الماء  ببخار  مسخنة 

الرقيجزي هذه  بقةئات  وتنعيمها  الجافة  الرقيقة  صقل  ويمكن  تشكيلة  ,  اسطوانات  بين  ضغطها 
وحدات الصقل الى  وتشحن  بكرات ورق ضخمة  هيئة  على  ذلك  بعد  تلف  ثم  لعمل    ,  التصنيع 

 . المنتجات النهائية
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 :(Cellulose fiber) الألياف السيليلوزية  

عبارة عن تركيب أنبوبى    "وتعتبر ألياف السيليلوز هي المكون الرئيسي لخامة الورق وهي
الاوراق   الى  التربة  من  ورفعه  الماء  نقل  هى  الرئيسية  وظيفتة  أطرافه  عند  مدبب  مرن مجوف 

الياف السيليلوز تحت المجهر انبوبية ومتفرعة ومتداخلة حيث تتشعب نسيجاتها من بعضها  و وتبد
 (. 2،  1موضح بالشكل رقم )و كما ه 9البعض" 

 
 )10(( التركيب الكيميائي للسيليلوز1شكل )

 
 )11(( الألياف السيليلوزية تحت المجهر2شكل)

 دور لب الورق عند إضافتة للطين الخزفى : 
الورق كمادة   وبنظرة مجهرية ومقارنة بين معظم المواد المضافة للطين الخزفى وبين لب 

وزية تكون أصغر فيها من مضافة لها ايضا قبل وبعد مرحلة التسوية يلاحظ أن الالياف السيليل
المحروق(   الطين  )كسر  الجروك   ( مثل  الخشب    –نظيراتها  يظهر    -نشارة  حيث   ) الخ   ...

مما  مكشوف خشن  ذات سطح  مدببة  كانابيب  السيليلوزية  الالياف  تشكل  الورقى  الطين  بجسم 
 يساعد على امتزاجها واختلاطها بسهوله بملايين من الجزيئات الطينية الجافة معاً. 

 
9 Mix what with clay",an early article about Paper Clay-The Beginnings-32NewZealand potter 

no.3, paperclay,1993, p.1 
10 http://www.chemistryland.com/CHM130S/13-Liquids/LiquidsSolutions.html 
11 http://www.sheriffsynthetics.com/graphics/cellulose2_600px.jpg 
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الماء   امتصاص  على  الكبيرة  وقدرته  بل  للانضغاط  وقابليته  بمرونته  الورق  لب  ويمتاز 
الأنبوبية   المياه من نهايتها  المحتوى عليه أن توصل  السيليلوزية  ليف من الالياف  فيمكن لكل 
للجسم   طبيعى  كداعم  وتعتبر  الورق  ولب  الطين  جزيئات  شدة  على  يساعد  مما  الاخرى  الى 

 .)12(الطينى

 الورق المستخدم فى الطين الورقي: أنواع
الورقي  الطين  في  إستخدامه  قبل  المناسب  الورق  نوعية  إختيار  كيفية  معرفة  المفيد  من 
كمصدر من مصادر الالياف السيليلوزية، لذا فقد أجرى الباحث مجموعة من التجارب المبدئية  

دراسات السابقة والمرتبطة لخلط أنواع مختلفة من الورق إلى الطينة مستفيداً من نتائج بعض ال 
لأنواع  والجمالية  التشكيلية  الخصائص  معرفة  إلى  البحث  نهاية  في  ليتوصل  الحالي،  بالبحث 
الورق المختلف، كذلك لمعرفة أفضل أنواع الورق إضافةً للطين من الناحية التشكيلية والجمالية،  

 رب المبدئية.  كما أرفق الباحث في نهاية البحث مجموعة من صور نتائج هذه التجا
محضره   كطينه  عرفت  حيث  الأزل  منذ  قديمه  فكره  الطين  مع  الورق  خلط  فكرة  تعتبر 
يترتب   لما  الزوال، وذلك  النحتيه ولكنها بمضي الزمن بدأت في  الفنية  العملية  لإستخدامها في 

 علي تحضيرها من ظهور رائحة غير مرغوب فيها نتيجة للتعفن الحادث نتيجة خلطه مع الطين. 
المحروقة  وا الورق غير  للتشكيل في    (paper mach _clay)ستخدمت عجينه  " كعجينه 

المسماه   استخدام طينه  تم  كما  التماثيل،  ونحت  لتشكيل  وذلك  السنين  الاف  منذ   kazi)الهند 
kumbu) ( سنة  وفي  العربي،  والصمغ  الورق  من  وتتكون  الملاحظ  1950،  من  كان   ) م 

ل المسطحات الورقية وذلك في بعض البلاد الأوربية والأسيوية  إستخدام عجينه الورق منفردة لعم
الكثير   الحاضر مشابه لما سبق مع  الورقي في وقتنا  الطين  وإستراليا وغيرها، ومازال إستخدام 
من التطوير الناتج من التجارب المختلفه التي أجريت عليها أكثر الخلطات جودة والأقل ضررا  

"، وعلى الرغم من استخدام الفنانين للطينات الورقية إلا  )13(التكشيلللعمل الفني قبل واثناء وبعد  
امكانية  المتنوعة وكذلك مدى  الخزفي  التشكيل  الخامة على طرق  التجريب في هذه  تتم  لم  أنه 

 مرتبطة بالتقنيات التشكيلية.  تطبيق طرق وأساليب معالجة السطح الخزفي
 

12 www.grahamhay.com.au/gault1994cap.html  

ير، غير منشورة،  الشيماء عبد العزيز حافظ أبو الشهود : " تقنيات الطينات الورقية ما بين الشكل واللون" ، رسالة ماجست 13
 . 2013كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، 

http://www.grahamhay.com.au/gault1994cap.html
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 ثانياً: الإطار العملي :
 منهج التجريبي وذلك : يتبع فيه الباحث ال

للوصول لخطات طينات ورقيه ذات إمكانيات تشكلية وجمالية يمكن من خلالها تنفيذ  -أ
 أعمال خزفية معاصرة .

الإمكانات التشكيلية والفنية و تنفيذ مجموعة من  التجارب للوقوف على الخصائص   -ب
 للطينات الورقية 

تجارب طرق التشكيل اليدوي :  -  
ال . التشكيل بالحب -  
التشكيل بالشرائح .  -  

التشكيل عن طريق الضغط في قالب . -  
 تقنيات معالجة السطح الخزفي بعد الحريق :   -جم 

 الشفافة  و الطلاءات الزجاجية الملونة 

 في العمل الخزفى المعاصر:  تحليل للاعمال الفنية لبعض الخزافين المعاصرين وتناولهم للطينات الورقيه 

 
 )14( (3شكل رقم )

  Barbro Abergاسم الفنان:  
 بلد الفنان: السويد

 
14 - file:///C:/Users/ncm/Downloads/Single-Tag-Artist-Info%20(3).pdf 
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فى  اليدوية  والحرف  الفنون  مدرسة  من  السيراميك  فى  شهادتها  على  الفنانة  حصلت 
وشاركت فى العديد من المعارض ويتم عرض أعمالها فى    1988كولدينج، الدنمارك فى عام  

 المتاحف والمجموعات الخاصة. 
 تحليل العمل:

 بوصة   5بوصة ×   23بوصة ×   18.5أبعاد العمل:   •
 .2018سنة العمل:   •
 الخامات المستخدمة: طين ورقى. •
معالجات السطح والتشكيل: تم التشكيل بطريقة الخزف حتى تحدث الفراغات فممى العمممل حيممث  •

تم التشكيل شكل معين من الأسفل له قاعدة سميكة ومتدرج للأوسع من الأعلممى. تممم معالجممة 
 السطح ببساطة للجليز.

 يل الفنى للعمل:التحل
عبارة عن  و يتكون العمل من مجموعة من الدوائر الغير منتظمة من الكبير إلى الصغير وه

الفراغ   على  العمل  ويحتوى  أوسع،  الأعلى  ومن  وصغير  سميك  الأسفل  من  معين  شكل  هيئة 
 الفنى بنوعيه الخارجى والمحيطى والداخلى النافذ مع تحقيق تباينا فى الخط الخارجى. 

العمل على مجموعة من الدوائر مختلفة الحجوم التى كثيرا ما نجدها فى الطبيعة   ويحتوى 
كهيئة بعض الكائنات الإسفنجية النباتية وقد تم صياغتها فى علاقة جمالية بين الشكل المعين  
والأشكال،  الحجوم  مختلفة  الدائرية  التفريغات  وبين  للعمل  البنائية  الكتلة  يمثل  الذى  الكبير 

الذى تجده حاصل  وحققت الف نانة قيمة التنوع التى تعمل على إثراء الشكل جماليا وهذا التنوع 
 على العناصر الدائرية فى الطبيعية. 

 
   )15( (4شكل )

 
15 - file:///C:/Users/ncm/Downloads/Single-Tag-Artist-Info%20(3).pdf 
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   Jerry Bennettاسم الفنان:   

 بلد الفنان: الولايات المتحدة  
ام حصممل جيممرى بينممت علممى درجممة الماجسممتير فممى الفنممون الجميلممة مممن جامعممة إنممديانا فممى عمم 

فيلادلفيا كلاى وكان ضيف شرف قائد الندوة الدوليممة الأولممى و وكان فناناً مقيماً فى أستودي  1975
لبممابركلاى وقائممد النممدوة الدوليممة الثنائيممة لبممابر كمملاى فممى كيسممكيمبت المجممر، وأعمالممه موجممودة فممى 

 العديد من المعارض والمتاحف فى جميع أنحاء العالم.
 تحليل العمل:

 بوصة.  18× 22× 40أبعاد العمل   •
 .2018سنة العمل:   •
 الخامات المستخدمة: عجين من ورق البورسلين وسلك من الفولاذ المقاوم للصدأ. •
معالجممات السممطح والتشممكيل: تممم التشممكيل عممن طريممق الحبممال الرفيعممة مقسمممة إلممى ثلاثممة أشممكال  •

سممفل حتممى غيممر متسمماوية مممن الكبيممر إلممى الصممغير والثلاثممة أشممكال مممن الحبممال الدائريممة مممن الأ
الأعلى وتتكون من أحبال طولًا وعرضمماً حتممى كونممت مربعممات صممغيرة غيممر منتظمممة، وتعممرض 
الثلاثة أشكال على الحائط معلقين ويخرج منهم قطممع مممن الحلممى الغيممر منممتظم مممن الكبيممر إلممى 

 الصغير من نفس الطين الورقى للبورسلين. تم معالجة السطح عن طريق الجليز الشفاف.
 ى للعمل:التحليل الفن

يتكون العمل مممن ثلاثممة قطممع مختلفممة الأحجممام متشممابهة فممى الأشممكال وهممذا الشممكل معممروض 
معلق على الحائط ويتكون من حبال دائرية من الأوسممع إلممى الأضمميق وحبممال أيضمما بممالطول حتممى 
تقطع الدوائر وتكون المربعات الصممغيرة فممى الشممكل ويممأتى أثنمماء التعليممق حليممات معلقممة فممى الشممكل 

فس نوع الطين لتكممون شممكلًا جماليمماً، واقتصممر الفنممان علممى الجليممز ليؤكممد علممى القمميم الجماليممة من ن
 البسيطة للعمل والتناغم بين الفراغات وأحجامهم من الكبير إلى الصغير.

 
   )16( (5شكل)
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    Antonella Cimattiاسم الفنان:  
 بلد الفنان:  إيطاليا

ولممدت فممى فاينسمما، حصمملت علممى شممهادة  1979عضمموة فممى الأكاديميممة الدوليممة للخممزف سممنة 
 الأكاديمية بامتياز.

دبلمموم الماجسممتير، أقامممت  1975المعهممد المموطنى الإيطممالى لفممن الخممزف فمماينزا إيطاليمما عممام 
 العديد من المعارض والورش العملية.

فى المعممرض الممدولى الرابممع والخمسممين للفنممون فممى بينممالى البندقيممة وفممى   2011تمت دعوتها  
 فى الأكاديمية الدولية للسيراميك. و وهى عضو فى متحف كربنالى للتصميم فى ميلان  2017  –  2016

 تحليل العمل:
 سم. 14سم قطر ×  40أبعاد العمل:   •
 .2015سنة العمل:   •
 الخامات المستخدمة: بورسلين بالركلاى. •
معالجممممات السممممطح والتشممممكيل: يشممممكل العمممممل علممممى هيئممممة نصممممف دائممممرة يخممممرج منهمممما الخطمممموط  •

الرفيعة بشكل عشوائى وبها قاعممدة زجمماج تحمممل الشممكل للأعلممى ويعتبممر الشممكل بسمميط الحبال  و أ
 وجذاب.

 وتمت معالجة السطح بالجليز الأبيض. •

 التحليل الفنى للعمل:
يتكممون العمممل مممن نصممف دائممرة مممن أعلممى وأسممفل نصممف الممدائر قطممع مممن الزجمماج الدائريممة 

ل العمممل بطريقممة الحبممال الرفيعممة جممداً وقاعممدة العمممل قطعممة دائريممة تحمممل العمممل ككممل، وتممم تشممكي
حتى أوضحت أن هذه الحبال مثل الخطوط الصغيرة وأخممذت الحبممال فراغممات عشمموائية فممى العمممل 
مممما زاد العمممل جمممالًا وإثممراء للشممكل، واحتمموى العمممل علممى مجموعممة كبيممرة مممن الممدوائر والفراغممات 

ل بجمالهمما وبسمماطتها وأعطممت للعمممل العشوائية مختلفة الحجوم، وتأتى قطعممة الزجمماج الحاملممة للعممم 
قيمممة جماليممة لأنهمما تحملممه وترفممع العمممل عممن الأرض، وتممم إعطمماء العمممل درجممة لممون واحممدة وهممى 
الأبمميض مممما أدى علممى الراحممة عنممد ر يممة العمممل، وبسمماطة اللممون أعطممى لممه قيمممة جماليممة وإثممراء 

 للشكل الخزفى.
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 )17( (6شكل)

  Mette Mayaاسم الفنان:
 الدنماركبلد الفنان:  

حاصلة على درجة البكالوريوس فى السيراميك من كلية جامبرويل للفنمون وحاصملة علمى ماجسمتير 
فممى العمملاج النفسممى بممالفن مممن جامعممة شمميفيلد، وقممد تممم دعوتهمما إلممى الإقامممة الخزفيممة فممى المملكممة المتحممدة 

ى الهوية الاجتماعيمة والمجر والصين وتعد من على عملها فى تحقيق حالتها العاطفية الخاصة وكذلك ف
 والارتباط بين الفكر والأيدى والفضاء.

 (.IACفى الأكاديمية الدولية للسيراميك )و عض
 فى الرابطة الدنماركية للفنون والتصميم و وعض

 Dirty Go Clay وفرقة 

 تحليل العمل:
 بوصة. 14×  14بوصة :  8×  3×  21أبعاد العمل:  •
 الخامات المستخدمة: طين ورقى. •
ت السطح والتشكيل: عمل خزفى يتألف من شريحة واحدة ولكن هذه الشريحة تمم تنفيمذها وتبمع معالجا •

مائل  7ر ية الفنان من مجموعة من الحبال الدقيقة داخل قالب خشبى لتتخذ الحركة التى تشبه رقم  
ل تشبه القشرة الخارجية لجزع الشجرة، وأن الشمريحة ليسمت قائممة بشمكل كاممو تشبه انطلاق موجة أو أ

ولا أفقيمممة بشمممكل كاممممل لكنهممما ترتكمممز علمممى الأرض ممممن زاويمممة ويميمممل بالزاويمممة المقابلمممة تجممماه الأعلمممى 
وترتكممز فممى الجانممب الأيمممن علممى الأرض علممى الأرض ثممم تنطلقمما فممى الأعلممى فممى الفممراغ فممى حركممة 

 ميل من الخلف للأمام.
 

17 - file:///C:/Users/ncm/Downloads/Single-Tag-Artist-Info%20(3).pdf 
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 التحليل الفنى للعمل:
لحركممة الإيحائيممة بممالتحرك إلممى جانممب الملمممس يعتبممر الانتقممال فممى حركممة السممطح للشممريحة يعطممى ا

الخشممبى الممذى اختمماره الفنممان فيعتبممر كسممر حممدة الملمممس الخشممن، ويؤكممد هممذا العمممل أن الطينممات الورقيممة 
خفيفممة المموزن، فالعمممل يجمممع بممين الحركممة الإيحائيممة فممى التنمموع فممى الأسممطح مثممل السممطح الأفقممى السممطح 

 الرأسى السطح المائل السطح المنحنى.

عتبممر اختيمماره للممون بكثافممة الأزرق مممن الأسممفل فممى العمممق ويتممدرج منممه اللممون الأزرق الفمماتح علممى وي
الأطراف وتم اختيار هذا اللون لتأكيده على الحركة، ويتضح أن العمل يتضمن قمميم جماليممة وفنيممة 

 مرتبطة بالتقنيات التشكيلية.

 التجربه الذاتية 
الناحية  ستخلاص أفضلها في التشكيل  بعد إجراء الباحث لمجموعة من التجارب ،لإ

  بالتجارب والخلطات الطبيعيه التاليه: الجماليه ،قام بإعداد التجربة الذاتية مستفيداً 
 ورق جرائد مصفى  %50طينة أسوانلى :  %50 تجربة : .1
 ورق جرائد مصفى %50طينة بيضاء معدلة :  %50تجربة :  .2
 سيليلوز %25طينة أسوانلى :  %75تجربة :  .3
 سيليلوز %25طينة بيضاء :   %75 تجربة : .4

 وفيما يلي مجموعة من أعمال الباحث الذاتية : 

 
 تم تنفيذ العمل عن طريق الضغط في قالب إناء خزفي ليوضح العم ( 7شكل رقم )
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 تحليل العمل : 
   20×33 ابعاد العمل : •
ق جرائد  بولكلي ( مع اضافة ور  –( طين ورقي مكون من )كاولين  34الخامات المستخدمة: تجربة ) •

 مصفي .
 تقنيات التشكيل :تم التشكيل عن طريق الضغط في قالب جبس .  •
 معالجات السطح :تمت معالجة السطح عن طريق الحز .  •
 . °1150ة تقنية الحريق :تم الحريق علي درجه حرار  •

 التحليل الفني للعمل  
قاعده  العمل عباره عن شكل خزفي يأخذ الشكل المخروطي الغير منتظم ويركز العمل علي 

بيضاويه كبيره من اسفل ثم يعلوا ويميل الي اليمين ويخرج منه الفوهه الغير منتظمه في اطرافها ويكون  
 هذا النوع ثريا للعمل الفني. 

الجمالي  وقد تم عمل خط عضوي عن طريق الحز في معالجه السطح وهذا يؤكد علي التوظيف  
 في اثراء المظهر السطحي للعمل .

 
 تم التنفيذ بطريقة الحبال عن طريق الضغط في السرنجة  مل طبق خزفييوضح الع ( 8شكل)

 تحليل العمل : 
 8×  17 ابعاد العمل : •

 .  بولكلي ( مع اضافة السيليلوز –( طين ورقي مكون من )كاولين  68تجربة ) الخامات المستخدمة: •
 تم التشكيل عن طريق الضغط في السرنجة تقنيات التشكيل : •

 . °1050درجه حرارة  حريق علي:تم التقنية الحريق  •
 التحليل الفني للعمل 
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يتكون العمل من نصف دائره مكونه منها طبق خزفي مكون من حبال رفيعه متداخله مع   

بعضها البعض بطريقه متنوعه وتحدث هذه الحبال فراغات مما تؤكد علي إثراء السطح الخزفي 
 ي . وتؤكد علي القيم الفنيه والجماليه للعمل الخزف

 
 تنفيذه عن طريق الدولاب الخزفيتم  يوضح العمل إناء خزفي (9ل )شك
 تحليل العمل : 

 11×  22 ابعاد العمل : •
 . مع اضافة السيليلوزبدرة أسوانلي ( طين ورقي مكون من 64الخامات المستخدمة: تجربة ) •
 تم التشكيل علي الدولاب الخزفي . تقنيات التشكيل : •
 . °1150ه حرارة الحريق علي درج تم تقنية الحريق : •

 التحليل الفني للعمل :
قاعده صغيره ومن ثم  المخروطي ويركز علي  الشكل  إناء خزفي يأخذ  العمل من  يتكون 

 تتسع للاعلي وتضيق عند فوهه العمل الخزفي. 
العمل    وان  السمتري  الشكل  سمات  علي  يؤكد  وهذا  الشكل  سمتري  انه  العمل  ويوضح 

ا متشابهين وهذا يؤكد علي تشابه النصفين وهذا أيضا يؤكد  انقسم الي قسمين متساويين يكونو و ل
 علي التوظيف الجمالي للعمل الخزفي. 

 
 ( يوضح العمل طبق خزفي تم تنفيذه عن طريق الشرائح10شكل )

 تحليل العمل : 
 13×  25 ابعاد العمل : •
المستخدمة: • )  الخامات  بدرة  25تجربة  من  مكون  ورقي  طين  جر (  ورق  إضافة  مع  ائد  أسوانلي 

 .مصفي



 

 1142 

 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 1ج  2022العدد الثاني والثلاثون نوفمبر 
 

 تم التشكيل بطريقة الشرائح .  تقنيات التشكيل : •
• : السطح  لإحداث   معالجات  المصفي  الجرائد  ورق  إضافة  طريق  عن  الداخلي  السطح  معالجة  تم 

 التأثيرات علي السطح الداخلي . 
 . °1150درجه حرارة  تقنية الحريق : تم الحريق علي •

 التحليل الفني للعمل  
هذا وتم صياغتها علي هيئه طبق خزفي وقد اكد الباحث في  عمل خزفي مكون من شرائح  

المصفي حتي تحدث تنوعا   الجرائد  العمل بإضافه بعض اوراق  ايجاد تأثيرات علي سطح  العمل علي 
السطح  الورقيه علي  الطينه  التي تحدثها  التأثيرات  الي  للشكل بالإضافه  الخارجي  السطح  جماليا علي 

غير منتظمه للشكل الخزفي حتي تلعب دور التوظيف الجمالي للتنوع في  .وأكد الباحث علي النهايات ال
 .  إثراء المظهر السطحي للعمل الخزفي

 
 ( يوضح العمل إناء خزفي تم تنفيذه عن طريق الدولاب الخزفي 11شكل )

 تحليل العمل : 
 9×  15ابعاد العمل :  •
 ي مع إضافة ورق كرتون بيض.( طين ورقي مكون من بدرة أسوانل30الخامات المستخدمة: تجربة ) •
 تقنيات التشكيل : تم التشكيل علي الدولاب الخزفي .  •
 معالجات السطح : تم معاجة السطح عن طريق الحز اثناء الشكيل .  •
 . °1150تقنية الحريق : تم الحريق علي درجه حرارة  •

 التحليل الفني للعمل 
ف ودورها  والخطوط  للمساحه  التشكيليه  القيم  علي  الشكل  خزفيه يؤكد  هيئات  إحداث  ي 

التناغم والتنوع  فيه  بناء مخروطي محقق  قائم عن طريق  بناء شكل خزفي  وذلك عن طريق  معاصره 
ويركز العمل علي قاعده مستويه مع جسم الشكل وتأتي من اعلي الفوهه الصغيره للعمل ويتكون جسم 

الخطوط هذه  وتعطي  متساويين  الفوه خطين  وأعلي  متساويه  للشكل    العمل من خطوط  إثراء  المنتظمه 
 الخزفي المعاصر 
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 الشرائحخزفي تم تنفيذه عن طريق  طبق( يوضح العمل 12شكل )

 تحليل العمل : 
 20×  21 ابعاد العمل : •
بولكلي ( مع اضافة ورق جرائد   –( طين ورقي مكون من )كاولين  34تجربة ) الخامات المستخدمة: •

 مصفي .
 الشرائح .  تم التشكيل بطريقة تقنيات التشكيل : •
 تم معالجة السطح عن طريق ابقاء حذ الشرائح علي السطح .  معالجات السطح : •
 تم معالجة السطح  تقنية الحريق : •

 التحليل الفني للعمل :
يوضح الشكل القيم التشكيليه لشريحه الطينات الورقيه بسبب عدم انتظامها وتأثير الورق لهذه 

العمل هايه غير مستويه مما يؤكد علي القيم الجماليه لدي الطينات، حتي ان الورق انهي الشريحه بن
 الفني من حيث التأثيرات الموجوده علي سطح العمل . 

الا ان المظهر السطحي الناتج عنه اصبح عنصرا اساسيا يحقق قيمه جماليه تعمل علي  
 إثراء الشكل الخزفي جماليا.  

 النتائج
 تائج البحث كأتي : من خلال جانب البحث النظري والتطبيقي جائت ن

تم الحصول علي خلطات طينية متنوعة من خلال إضافة الورق بأنواعة المختلفة إلي الطينة  .1
 في حالتها المختلفة. 

 تم إستحداث مجموعة من القيم التشكيلية والجمالية للطينات الورقية . .2
 أثري التشكيل بالطينات الورقية مجموعة من الأشكال الخزفية المعاصرة.  .3

 اتالتوصي
 يوصي الباحث بإستخدام الطينات الورقية في التشكيل الخزفي المعاصر.  .1
ساليب متنوعة بأ و يوصي الباحث بالمزيد من التجارب حول إضافات أنواع أخري من الأوراق  .2

 من الطينات الخزفية
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