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 تقييم مظهرية القماش المضاف على بعض أنواع أقمشة الملابس
 قبل وبعد عمليات الغسيل

 منال البكري المتولي أحمد/د
 كلية التربية النوعية -مدرس الملابس والنسيج 

 ةجامعة المنصور
فيروز أبو الفتوح يونس /د

 الجمل
كلية الفنون  -مدرس الغزل والنسج والتريكو 

 ورةجامعة المنص التطبيقية
 :ملخص البحث

غررض إسسرابها بعرض الخرواص يعتبر أسلوب إضافة الأقمشة على الملابس ب
وقرد أبربه اراا الأسرلوب مر  الطرر  اسرتخداما فرى فخرفرة الملابرس  أقردممر   الجمالية

وقرد حاولرت ارال الدراسرة قيراس . أسثر أساليب فخرفة الملابس شيوعا فى الآونة الأخيرة
لرربعض أنررواع الأقمشررة المنتشررر اسررتخدامها فررى ( بررلاتسرمشررا الو ) الخررواص الجماليررة
بغرررض مسرراعدة  منتجررب الملابررس علررى اختيررار أفضررل أنررواع اررال .الأسرروا  المحليررة 

 .الأقمشة
 (أطلررس - مبرررد – سررادل) أقمشررة منسرروجة : وقررد سانررت اررال الأقمشررة اررى 

نرا عي( 59)وقرد ترم تن را ،  (ميلترو  –دربرى  -بيسيرا –سنجل جيرسرى ) وأقمشة تريسو
 :تشتمل على

أعمردل ( )بر وف مرص بر وف)أقمشة تريسو فى ن س الاتجرال  / أقمشة تريسو -
 . (مص أعمدل

 (مص  ب وف أعمدل) أقمشة تريسو فى الاتجال المخالف / أقمشة تريسو  -

( ل مرررص سررردا  أعمرررد) أقمشرررة منسررروجة فرررى ن رررس الاتجرررال / أقمشرررة تريسرررو  -
 ( ب وف مص لحما)

( برر وف مررص سرردا  ) تجررال المخررالفالا  أقمشررة منسرروجة فررى/ قمشررة تريسررو  -
 (أعمدل مص لحما )

( سرردا  مررص سرردا  ) ن ررس الاتجررال  أقمشررة منسرروجة فررى/ أقمشررة منسرروجة  -
 (لحما مص لحما )

 (لحما مص سدا  )أقمشة منسوجة فى الاتجال المخالف / أقمشة منسوجة  -
تسررص قرررا ات لسررل عينررا مرر  العينررات السررابقة قبررل الغسرريل وبعررد  أخرراتوقررد 

دورات غسيل  وربدت القرا ات فى جداول وتمت عليهرا المعراملات ( 01)سيل لعدد الغ
 :الإحبائية لإيجاد 

 .متوسطات درجات التحسيم للعينات قبل وبعد الغسيل -0
 .تأثير عمليات الغسيل على العينات موضص الدراسة -2

 .تأثير تغيير اتجال القماش على الخواص الجمالية -3

/ عينررات التريسررو  :ئية توبررلت الدراسررة إلررىوبعررد إجرررا  المعرراملات الإحبررا
تريسو قد جا ت الأفضل فى الخواص الجمالية قبرل وبعرد الغسريل سروا  سانرت فرى ن رس 

ثررم  فررى ن ررس الاتجررال نسرري / فررى الاتجررال المخررالف يليهررا عينررات التريسررو  أوالاتجررال 
واص فررى الاتجررال المخررالف اقررل العينررات ترتيبررا فررى الخرر.نسرري / جررا ت عينررات النسرري  

 . الجمالية
 مقدمة
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تعتبررر الأقمشررة أسرراس بررناعة الملابررس فهررى المررادة الأوليررة فررى بررناعة 
الملابس واب متنوعة فمنها المنسرو  وغيرر المنسرو  والتريسرو والأقمشرة الحديثرة وارب 

( محرورة  –برناعية  –طبيعيرة ) تختلف فيما بينها تبعا لنروع الأليراف المبرنوعة منهرا 
الترسيررب  أو (أطلررس  –مبرررد  –سررادة ) ل الترسيررب النسررجب وطريقررة غررفل الخيرروط وشررس
وارررال  (البيسيرررا –الميلترررو   - الررردربى –السرررنجل جيرسرررى ) البنرررائى لأقمشرررة التريسرررو 

الأنررواع وغيراررا ترردخل سعنبررر مهررم فررب تحديررد موابرر ات عمليررة الحياسررة والتررى تعتمررد 
 .عليها إلى حد سبير جودة وبلات الحياسة

الأقمشررة مررص التبررميم والترسيررب البنررائى للملابررس لا  لرراا فلابررد أ  تتوافرر  
التبررميم والخامررة والترسيررب البنررائى تت اعررل مررص بعضررها لإيجرراد التررأثير الجمررالى السلررى 

وسروف نتنراول فرى اراا البحرث :للملابس ومر  أارم جماليرات الملابرس جرودة الوبرلات 
وب الإضرافة موضوع سرمشا الوبلات خابة للقماش المضاف وعلى الرغم م  أ  أسرل

م  أقردم الأسراليب المسرتخدمة فرى تجميرل وفخرفرة الملابرس إلا انرا فرى الآونرة الأخيررة 
انتشررر انتشررارا واسررعا فررى بررناعة الملابررس الخارجيررة  للنسررا  والرجررال والأط ررال وفررى 
بعض الأحيا  نرى أسثر م  ثلاث أو أربص طبقات وليس طبقتي  فقط سما سا  شائعا فى 

نوعيررة الأقمشررة المضررافة  وظهرررت تولي ررات سثيرررة برري  الأقمشررة  واختل ررت. الماضررب  
مر  ارال  التولي رات الأقررب إلرى الأفضرل  أيراوسرا  السرلال . المنسوجة وأقمشة التريسو 

 .م  حيث قياس حد سرمشا الوبلات؟
 Seamفهنرراا السثيررر مرر  العوامررل التررى تررلدى إلررى سرمشررا الوبررلات   

pucker 
 –ميسانيفم التغاية : ياسة وتتأثر بعدة عوامل منها سرمشا تعود الى ماسينة الح -

 .الشد -ميساننيفم التغريف
 .مثل انسماش الخيط بعد الغسيل أو السى . خيط الحياسة -

 .القماش المحاانوعية   -

واو انسماش  الأسبابوفى ااا البحث سوف نرسف على النوع الثالث م  اال 
 -مبرد -سادل)ختيار أقمشة منسوجة اا حيث تم االوبلة النات  ع  نوع القماش المح

لدراسررة ؛ ( الميلتررو  -الرردربى  -البيسيررا -رسالسررنحل جيرر) وأقمشررة تريسررو ،  (أطلررس
سيررف يمسرر  أ  يررلدى اخررتلاف نرروع الخامررة المسررتخدمة وأيضررا الاتجررال المسررتخدم عنررد 

( ) لحمررا مررص لحمررا( )سرردا  مررص سرردا  ) ن ررس الاتجررال  إضررافة الخامررة سرروا  سررا  فررى
( سردا  مرص لحمرا)أو فرى الاتجرال المعراسس ( أعمردل مرص أعمردل() بر وف ب وف مص 

 (.ب وف مص أعمدل() لحما مص أعمدل () سدا  مص ب وف )
- :أامية البحث

 .تتناسب الخامة المضافة مص خامة الملبس  أ التأسيد على ضرورة  -0
 أ الوبول إلى أفضل أنواع الأقمشة سوا  المنسروجة وو التريسرو الترى يمسر   -2

قبرل وبعرد .  منت  ملبسرى تتروفر فيرا الخرواص الجماليرة لوبرلات الحياسرةتسو
 عمليات الغسيل

مسرراعدة المبررانص البررغيرة علررى الترردقي  فررى نوعيررة القطررص  المضررافة التررى  -3
 .يستخدمونها فى فخرفة المنت  الملبسى

- :أاداف البحث
 .دراسة تأثير نوع الخامة على الخواص الجمالية لوبلات الحياسة -0
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 .تأثير طريقة وضص القماش المضاف على قماش الملبسدراسة  -2

 .الحياسةدراسة تأثير عمليات الغسيل المتسرر على جودة وبلات  -3

 :فروض البحث
اختلاف نوع الترسيب النسجب بي  القطعرة المضرافة والملربس لرا ترأثير معنرو   -0

 .على القيم الجمالية لوبلات الحياسة
لحرادث فرى الخرواص الجماليرة لوبرلات مراعاة اتجال النسي  يقلل م  التشول ا -2

 .الحياسة

 .عمليات الغسيل المتسررة تفيد م  تداور الخواص الجمالية -3
- :مشسلة البحث

اسرتخدام نوعيرات مختل رة مر  الأقمشررة وباتجاارات مختل رة يرلدى إلرى فيررادة 
فى وبلات الحياسة التى تستخدم فى حياسة القطعرة المضرافة مرص قمراش  احد السر مش

 .ملبسياالقطعة أل
وسرا  . حيث ظهرت تولي ات سثيررة بري  الأقمشرة المنسروجة وأقمشرة التريسرو 

السلال أيا م  اال  التولي ات الأقرب إلى الأفضل م  حيث قياس حد سرمشا الوبرلات 
 قبل وبعد الغسيل؟
 :الإطار النظر 

   (الابليا) م هوم النسي  المضاف 
  القمراش علرى خل يرا مر  الابليا أسلوب لترفيي  الملابرس باضرافة قطعرة مر

القمرراش أيضررا ، حيررث تقررص قطررص القمرراش بتبررميمات اات أشررسال متنوعررة أو قررص 
مر  بعرض الأقمشرة المطبوعرة ثرم تثبيتهرا علرى القطعرة ( سرالفاور مرثلا) وحدات خابرة 

 [ 7]    .ألملبسيا 
) ويعتبر أسلوب الإضافة احد أسثر أساليب فخرفة الملابس انتشارا ويسمى ب

يث يعتمد على تجميص أسثر م  خامة فرى الملربس الواحرد مرص مراعراة التناسر  ح(الابليا
فى الألروا  لراا فقرد تتجراور أسثرر مر  نروع قمراش فرى القطعرة ألملبسريا الواحردة بغررض 

 .إسساب الملبس قيما جماليا
ويمسررر  اسرررتخدام أقمشرررة متشرررابها لسرررلا مررر  الابليرررا والقطعرررة ألملبسررريا أو 

 [ 6] ،  [ 0. ] س يستخدم نسي  متباي  الملم
وانرراا قواعررد عامررا يجررب مراعاتهررا عنررد وضررص المسمررل علررى الملابررس واررال 

 [ 4]  :القواعد اى 
يجررب أ  تتناسررب خامررة المسمررل مررص خامررة الررفى مرر  حيررث الخررواص الطبيعيررة  -

 ..والميسانيسية وخابة لعمليات الغسيل والسى والتنظيف
بمعنرى أ  لا توضرص  أ  يتناسب وف  قماش المسمرل مرص وف  قمراش الملربس -

 .أقمشة خ ي ة الوف  مص أخرى ثقيلة الوف  والعسس 

 مواب ات الأقمشة المستخدمة فى الدراسة 

واررى الأسثررر  الرردائر مختل ررة مرر  التريسررو  ةاسررتخدمت الدراسررة أنررواع أقمشرر
شيوعا فى مجال تبنيص الملابس الخارجية وارى السرنجل جيرسرى، الميلترو ، البيسيرا ، 

 .يوضه مواب ات اال الأقمشة(  0) وجدول ،  ة القط ، م  خامالدربى
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سمررا اسررتخدمت الررثلاث تراسيررب الأساسررية لأقمشررة المنسرروجة واررى النسرري  
قطررر  ، / 35السرررادة والمبررررد ، والأطلرررس ، وجميعهرررا سانرررت مررر  الأقمشرررة المخلوطرررة 

 .يوضه مواب ات اال الأقمشة( 2)  وجدول. بولى استر/65
 ش التريسو المستخدميوضه مواب ات قما( 0)جدول 

 وف  المتر المربص نوع القماش
 2/جم

ف عدد الب و 
 (سم)

 عدد الأعمدة
 (سم)

 21 26 054 السنجل جيرسى
 03 07 300 الميلتو 
 07 03 204 البيسية
 09 03 054 الدربى

 يوضه مواب ات القماش المنسو ( 2)جدول 
 سنجر نوع الماسينة
 إبرة واحدل عدد الإبر

 مترى 75 مقاس الإبرة
 Ssa-1 نوع وبلة الحياسة

 313 نوع غرفل الحياسة
 سم/  غرفل9.6 سثافة الغرف

 بولى استر/011 نوع خيط الحياسة
 41/2 نمرة خيط الحياسة

 يوضه مواب ات وبلة الحياسة المستخدمة( 3) جدول 

م  خرام البرولى اسرتر ، والرا لمرا يمتراف  41/2تم اختيار خيط الحياسة نمرة 
با خام البولى استر م  مقاومة عالية للانسماش بعد الغسيل المتسرر وبالترالى فرا  قريم 

شررائعة  21لمسافئررة للنمرررة فهرى ا 41/2السرمشرة لرر  تتررأثر بخريط الحياسررة ، أمررا النمرررة 
الاستخدام فى مبانص الملابس الجراافة بمبرر وقرد ثبرت أ  خيروط الحياسرة المسرتخدمة 

والترى ت يرد ببرلاحية اسرتخدام [  8]  ( Coats Egypt)فرى الدراسرة تت ر  مرص نترائ  
اال النوعية م  الخيوط فى بناعة الملابس الخارجية، وأ  إبر الحياسة المناسبة لهرال 

 .مترى( 75)ة م  الأقمشة اات مقاس النوعي
 ة وماسينة الحياسة المستخدمة فى البحث  نوع الغرفة والوبل:-  

( Ss aٍ   –1/303)والوبرلة العاديرة مر  النروع الأول  313تم اختيار الغرفة 
لرى مرا تمتراف  313ويرجص ااا الاختيار لما تمتاف با الغرفة  مر  متانرة ومرونرة عاليرة وام

 .تثبيت ( وبلة ) م  شيوع استخدامها   سخط حياسة ( (Ssa - 1با الوبلة  

 وف  ا لمتر لمربص نوع القماش
 2/جم

عدد خيوط 
 (سم) السدا 

عدد خيوط 
 (سم)اللحما

 33 26 026 السادل
 29 21 034 المبرد
 25 31 001 الاطلس
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، سمررا تررم أخرررىسمررا تررم القررص فررى اتجررال الأعمرردة مرررل واتجررال البرر وف مرررل 
عرردد )لات المختبرررة والتررى تررم حياستهررا الوبرر اللحمررةالقررص فررى اتجررال السرردا  ، واتجررال 

 %.3تلاف سم وبمعامل اخ/غرفل 9.6" سنجر "باستخدام ماسينة الحياسة ( طبقةاثني  
  -:التى أجريت على الأقمشة المختبرة  اطر  قياس حد السر مش -

متررى  75تم تثبيرت الشرد علرى الماسينرة وسرالا اسرتخدمت ابررل حياسرة مقراس 
للعينررات قبررل الغسرريل ، وأخيرررا  تررم  افررى سررل عمليررات الحياسررة ، وتررم قيرراس حررد السررر مشرر

تج يررف العينررات فررى المج ررف وتررم [ 3] إجرررا  عرردد  عشرررة دورات غسرريل متسرررر طبقررا 
تم استخدام الطريقرة الموضرحة فرى الجرف  العملرب  لتحديرد مسرتوى سرمشرا  والسهربائب 

 .الوبلات المختبرة 
ولمررا سانررت طريقررة التقيرريم وبرر ية فقررد اسررتعي  بررثلاث محسمرري  مرر  معيرردات 

وسرمشا الوبلات دالة فى متغيرات الحياسات  الاقتباد المنفلى تخبص ملابس ونسي 
يمسرر  تقسرريم حررد السرمشررة إلررى [  00]  لررر وطبقررا،  (0)الررثلاث سمررا يوضرره الررا شررسل 

 :  أربعة أنواع اى 
1- Inherent pucker (Structure Jamming ). 
2- Feeding pucker .  
3- Tension Pucker .  
4- Thread and /  or Fabric Shrinkage Pucker .  

 والأخير  ويهتم ااا البحث بدراسة النوع الرابص
 (Seam Pucker)سرمشا الوبلات                                       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوبلات سرمشايوضه تأثير عنابر الحياسات الثلاثة فى ( 0)شسل 

Sewing 
Machine 

 ماكينة الحياكة 

Sewing 
Thread 

 خيط ماكينة

Feeding 
ميكانيزم 

 التغذية
 

Shrinkage 
 انكماش الخيط بعد

الغسيل أو الكى   
 

Count 
 النمرة

 

Tension 
ميكانيزم 

 الشد

Stitching 
ميكانيزم 

 يزرالتغ
 

Sewed Fabric  
 القماش المحاك 

Fabric Shrinkage 
انكماش القماش بعد 

 الغسيل

Fabric Structure 
التركيب البنائى 

 للقماش
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"  Seam Puckering" ظرراارة سرمشررة وبررلات الحياسررة  وتظهررر بوضررو 
، وااا العيرب  لخط الوبلاتقبولة مظهرية سيئة وغير مالمتسرر فى بورة الغسيل  بعد

ويمسرر  أ  .  مثررل أقمشرة الجينررف برارف فررى الأقمشرة المنسرروجة وخبوبررا المحسرم منهررا
 : ترجص سرمشة وبلات الحياسة إلى أحد أو بعض الأسباب التالية 

 "   Yarn Displacement"تعود إلى إفاحة الخيوط  سرمشا -أ
 "  Tension Puckering" تعود إلى فيادة الشد  سرمشا -ب
 "  Feeding Puckering" سرمشة تعود إلى نوع جهاف التغاية  -جر
 . الحياسة فيا إبرةإفاحة الخيوط فى القماش أثنا  غرف سرمشة تعود الى -د

تثبيرت مقردار الشرد علرى سرل مر  الخريط الإبررة وخريط  وبنا  على الا فقرد ترم
د ، وبررالا تسررو  السرمشررة سوا بدرجررة لا تسررمه بحرردوث تررأثير السرمشررة بسرربب الشرراالمرر

 .المستخدمة الخامةاختلاف نوع الحادثة فى الوبلات مرجعها الرئيسى او 
  [ 9] طبقا لسوتسطريقة قياس حد السرمشة 

رأسريا ، وترتم المقارنرة مرص ( سرم21×5)يتم تعلي  العينات المطلوب اختباراا 
المحاسرة لوبرلات اجرودة ا يرتم تقسريم وفيهر( 2)شسل  سما فىأشسال الوبلات القياسية 

والتى تقابل السرمشة السيئة ، " 0" إلى خمس مجموعات يعطى للمجموعة الأولى درجة 
 :بمعنى أ   االسر مشإلى اخت ا  " 5"بينما تشير الدرجة 

 ((I = Bad pucker , while 5 = no pucker  
 
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

   1           2         3              4    5 

 ئة جداسي           سيئة              مقبولة  مقبولة جدا        جيدة     
 
 
 
 

 يوضه طريقة تقدير سرمشة الوبلات طبقا لنظام سوتس( 2)شسل 
 

 وبف العينات 
وفيمررا يلررب سرريتم وبررف العينررات بالترتيررب حسررب نرروع الخامررة المسررتخدمة ، 

الاتجرررال وسرررالا اتجرررال وضرررص الخامرررة مرررص بعضرررها الررربعض ، سررروا  سانرررت فرررى ن رررس 
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سمررا اررو (.أعمرردل مررص برر وف) ،( برر وف ، لحمررا)  (لحمررا ، لحمررا)، (سدا ،سرردا )
 ( 4)  موضه فى جدول
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 وبف العينات المستخدمة فى الدراسة( 4)جدول 
 وصف العينة رقم وصف العينة رقم

سنجل جيرسى مع سنجل جيرسى في نفس  1
 بيكيه مع أطلس في نفس الاتجاه 92 الاتجاه

 دربى مع ساده في نفس الاتجاه 03 مع ميلتون في نفس الاتجاهسنجل جيرسى  9
 دربى مع مبرد في نفس الاتجاه 01 سنجل جيرسى مع بيكيه في نفس الاتجاه 0
 دربى مع أطلس في نفس الاتجاه 09 سنجل جيرسى مع دربى في نفس الاتجاه 4

تجاه سنجل جيرسى مع ساده في الا 00 ميلتون مع ميلتون في نفس الاتجاه 5
 المعاكس

سنجل جيرسى مع مبرد في الاتجاه  04 ميلتون مع بيكيه في نفس الاتجاه 6
 المعاكس

 الاتجاهمع أطلس في  سنجل جيرسى 05 ميلتون مع دربى في نفس الاتجاه 7
 المعاكس

 ميلتون مع ساده في الاتجاه المعاكس 06 بيكيه مع بيكيه في نفس الاتجاه 8
 ميلتون مع مبرد في الاتجاه المعاكس 07 الاتجاهبيكيه مع دربى في نفس  2
 ميلتون مع أطلس في الاتجاه المعاكس 08 دربى مع دربى في نفس الاتجاه 13

سنجل جيرسى مع سنجل جيرسى في الاتجاه  11
 بيكيه مع ساده في الاتجاه المعاكس 02 المعاكس

سنجل جيرسى مع ميلتون في الاتجاه  19
 رد في الاتجاه المعاكسبيكيه مع مب 43 المعاكس

سنجل جيرسى مع بيكيه في الاتجاه  10
 بيكيه مع أطلس في الاتجاه المعاكس 41 المعاكس

سنجل جيرسى مع دربى في الاتجاه  14
 دربى مع ساده في الاتجاه المعاكس 49 المعاكس

 دربى مع مبرد في الاتجاه المعاكس 40 ميلتون مع ميلتون في الاتجاه المعاكس 15
 دربى مع أطلس في الاتجاه المعاكس 44 ميلتون مع بيكيه في الاتجاه المعاكس 16
 ساده مع ساده في نفس الاتجاه 45 ميلتون  مع دربى في الاتجاه المعاكس 17
 ساده مع مبرد في نفس الاتجاه 46 بيكيه مع بيكيه في الاتجاه المعاكس 18
 مع أطلس في نفس الاتجاهساده  47 بيكيه  مع دربى في الاتجاه المعاكس 12
 مبرد مع مبرد في نفس الاتجاه 48 دربى مع دربى في الاتجاه المعاكس 93
 مبرد مع أطلس في نفس الاتجاه 42 سنجل جيرسى مع ساده في نفس الاتجاه 91
 أطلس مع أطلس في نفس الاتجاه 53 سنجل جيرسى مع مبرد في نفس الاتجاه 99
 ساده مع ساده في الاتجاه المعاكس 51 س الاتجاهسنجل جيرسى مع أطلس في نف 90
 ساده مع مبرد في الاتجاه المعاكس 59 ميلتون مع ساده في نفس الاتجاه 94
 ساده مع أطلس في الاتجاه المعاكس 50 ميلتون مع مبرد في نفس الاتجاه 95
 مبرد مع مبرد في الاتجاه المعاكس 54 ميلتون مع أطلس في نفس الاتجاه 96
 مبرد مع أطلس في الاتجاه المعاكس 55 بيكيه مع ساده في نفس الاتجاه 97
 أطلس مع أطلس في الاتجاه المعاكس 56 بيكيه مع مبرد في نفس الاتجاه 98

- :الجف  العملى
  [  6]يتم اختبار تسص عينات لتحديد درجة تجعد وبلات الحياسة  
 سو  خط الوبلة رأسيا ي أ مص مراعاة عينةعلى لوحةقياس المظهريةيتم وضص ال -0
يطلب م  ثلاث مختبري  عاملي  فى مجال الملابس فحص ثلاث عينات لسل مرنهم  -2

 .تسص  القياسات لسل عينةفيسو  اجمالى 
 .يقف المختبر على مسافة متر ونبف م  اللوحة  -3
يتم مقارنرة درجرة الوبرلة مرص لوحرة قيراس درجرة التجعرد طبقرا للموابر ة القياسرية  -4

AATCC 88-B 
تمثررل (5)تمثررل أقبررى درجررة التجعررد و(0)أ حيررث ( 5-0)درجررة التجعررد مرر  تحرردد  -5

 اقل درجات التجعد 
 .يسرر المختبر ما سب  لاختبار ثلاث عينات -6
 .يلخا متوسط التسص قرا ات وتقرب لأقرب رقم بحيه أو نبف  -7
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 قبل الغسيل االسر مشقياس حد : أولا: 
ات الغسيل بن س طريقرة وقبل عملي الحياسةللعينات بعد  ةتم قياس حد السرمش -

 .سابقا  الموضحةالاختبار 
وسررا  الررثلاث محسمرري  اررم مرر  معيرردات الاقتبرراد المنفلررى تخبررص ملابررس  -

، وتررم ربررد درجررات  تالقرررا اونسرري  وقررد تررم شررر  طريقررة التجربررة قبررل اخررا 
 التاليةالمحسمي  سما او موضه فى الجداول 

 .ثم اخا متوسط القرا ات لسل عينا -
 بعد الغسيل السرمشةقياس حد :ثانيا: 

لعرردد عشرررة  سجررم5النبررف أتوماتيسيررا وف  تررم غسرريل العينررات فررى الغسررالة  -
جررا  دورات غسيل  وبعد تج ي ها فى المج رف السهربرائى عمليرة الاسرترخا   وام

وبررن س المحسمرري  . بررن س الطريقررة السررابقة  اتررم قيرراس حررد السررر مشرر التررام
اخررا  بعررد لجررداول التالبرراوربرردت القرررا ات سمررا اررو موضرره فررى ا .السررابقي 

 .متوسط القرا ات لسل عينا
 

 تريسو مص تريسو فى ن س الاتجال قبل الغسيل( 5)جدول 

 رقم العينة

متوسطات درجات 
  المحسمي 

 الثالث الثانى الاول المتوسط
0 2 3 4 5 6 7 8 9 

 4.3 5 5 4 5 5 4 5 3 3 سنجل جيرسى مص سنجل جيرسى فى ن س الاتجال -0
 4.56 3 4 4 5 5 5 5 5 5 سنجل جيرسى مص ميلتو  فى ن س الاتجال -2
 4.22 5 4 4 5 5 4 4 3 4 سنجل جيرسى مص بيسيا فى ن س الاتجال -3
 3.56 3 3 2 4 5 4 4 3 4 سنجل جيرسى مص دربى فى ن س الاتجال -4

 4.89 5 5 5 4 5 5 5 5 5 ميلتو  مص ميلتو  فى ن س الاتجال -5
 3.78 4 3 4 4 4 4 3 5 3 يسيا فى ن س الاتجالميلتو  مص ب -6
 4.22 5 4 4 5 3 4 5 3 5 ميلتو  مص دربى فى ن س الاتجال -7
 4 5 5 5 4 3 3 4 5 2 بيسيا مص بيسيا فى ن س الاتجال -8
 3.89 4 4 3 4 4 5 4 3 4 بيسيا مص دربى فى ن س الاتجال -9
 4.44 5 4 5 4 5 5 4 4 4 دربى مص دربى فى ن س الاتجال - 01
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 تريسو مص تريسو فى ن س الاتجال بعد الغسيل (6)جدول 

 رقم العينة

 متوسطات درجات المحسمي 
 الثالث الثانى الأول المتوسط (بعد الغسيل)

0 2 3 4 5 6 7 8 9 
 2.78 3 3 3 2 3 3 3 2 3 ن س الاتجالنجل جيرسى مص سنجل جيرسى س-0

 2.44 4 3 3 0 0 2 2 2 4 س الاتجالسنجل جيرسى مص ميلتو  فى ن  -2
 2.56 3 3 4 0 2 2 2 3 3 سنجل جيرسى مص بيسيا فى ن س الاتجال -3
 2.33 4 4 4 0 0 0 2 2 2 سنجل جيرسى مص دربى فى ن س الاتجال -4

 4.00 5 5 5 4 4 5 2 3 4 ميلتو  مص ميلتو  فى ن س الاتجال -5
 3.33 4 3 4 2 3 3 5 4 2 ميلتو  مص بيسيا فى ن س الاتجال -6
 3.44 3 3 3 2 3 3 5 5 5 ميلتو  مص دربى فى ن س الاتجال -7
 3.44 3 3 4 4 3 3 4 3 4 بيسيا مص بيسيا فى ن س الاتجال -8
 3.00 3 3 2 8 3 3 3 4 4 بيسيا مص دربى فى ن س الاتجال -9

 4.00 4 3 4 3 5 4 5 4 5 دربى مص دربى فى ن س الاتجال -01
 

 يسو مص تريسو فى الاتجال المخالف قبل الغسيلتر  (7)جدول 

 رقم العينة
 متوسطات درجات المحسمي 

 الثالث الثانى الأول المتوسط
0 2 3 4 5 6 7 8 9 

 3.67 4 4 4 4 3 4 4 4 2 معاسستجال اسنجل جيرسى مص سنجل جيرسى -00
 4.44 5 4 5 5 4 4 5 4 4 سنجل جيرسى مص ميلتو  فى الاتجال المعاسس -02
 3.44 3 3 3 4 3 4 3 4 4 سنجل جيرسى مص بيسيا فى الاتجال المعاسس -03
 2.67 3 3 0 4 3 4 2 2 2 سنجل جيرسى مص دربى فى الاتجال المعاسس -04
 4.00 3 3 3 5 5 5 5 4 4 ميلتو  مص ميلتو  فى الاتجال المعاسس -05
 3.44 3 3 2 4 3 4 3 5 4 ميلتو  مص بيسيا فى الاتجال المعاسس -06
 3.56 3 3 4 3 4 4 5 3 3 ميلتو   مص دربى فى الاتجال المعاسس -07

 3.89 4 4 4 3 3 3 3 5 4 بيسيا مص بيسيا فى الاتجال المعاسس -08
 3.22 3 4 3 4 4 3 2 2 4 بيسيا  مص دربى فى الاتجال المعاسس -09
 4.22 4 5 5 3 3 4 5 4 5 دربى مص دربى فى الاتجال المعاسس - 21

 تريسو مص تريسو فى الاتجال المخالف بعد الغسيل( 8)جدول 
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 رقم العينة

 متوسطات درجات المحسمي 
 الثالث الثانى الأول المتوسط (بعد الغسيل)

0 2 3 4 5 6 7 8 9 
 2.00 0 3 2 0 3 2 2 3 2 معاسساتجال سنجل جيرسى مص سنجل جيرسى -00

 2.22 3 3 4 0 0 0 3 2 2 معاسساتجال سنجل جيرسى مص ميلتو   -02
 2.00 3 3 3 0 0 0 2 3 2 سنجل جيرسى مص بيسيا فى الاتجال المعاسس -03
 0.78 2 3 2 0 0 2 0 0 3 سنجل جيرسى مص دربى فى الاتجال المعاسس -04

 3.88 5 5 4 3 3 3 4 5 3 ميلتو  مص ميلتو  فى الاتجال المعاسس05
 3.00 3 3 3 2 2 2 5 5 3 سسميلتو  مص بيسيا فى الاتجال المعا -06
 2.89 3 3 4 2 3 3 2 2 5 ميلتو   مص دربى فى الاتجال المعاسس -07

 3.33 2 2 3 2 3 4 5 4 5 بيسيا مص بيسيا فى الاتجال المعاسس -08
 3.22 2 2 3 3 3 2 5 5 4 بيسيا  مص دربى فى الاتجال المعاسس -09
 3.00 2 3 2 3 2 3 5 3 5 دربى مص دربى فى الاتجال المعاسس -21

 
 تريسو مص منسو  فى ن س الاتجال قبل الغسيل (9)جدول 

 رقم العينة
 متوسطات درجات المحسمي 

 الثالث الثانى الأول المتوسط
0 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0.89 0 0 2 2 2 3 0 2 3 سنجل جيرسى مص سادل فى ن س الاتجال -20
 0.89 2 2 2 2 3 2 0 0 2 سنجل جيرسى مص مبرد فى ن س الاتجال -22
 2.89 3 2 3 4 3 4 3 0 3 سنجل جيرسى مص أطلس ن س الاتجال -23

 3.33 3 3 2 3 4 4 5 3 3 ميلتو  مص سادل فى ن س الاتجال - 24
 2.78 3 4 3 3 2 3 2 2 0 ميلتو  مص مبرد فى ن س الاتجال -25
 3.22 3 3 3 2 3 4 4 4 3 ميلتو  مص أطلس فى ن س الاتجال -26

 3 3 3 3 4 3 3 4 0 3 بيسيا مص سادل فى ن س الاتجال -27
 2.00 3 0 0 0 3 3 3 0 3 بيسيا مص مبرد فى ن س الاتجال -28
 2.44 3 2 2 3 3 3 2 0 3 بيسيا مص أطلس فى ن س الاتجال29
 2.33 2 2 3 0 2 3 2 2 2 دربى مص سادل فى ن س الاتجال -31
 0.44 0 2 0 2 2 0 2 0 0 دربى مص مبرد فى ن س الاتجال -30
 3.22 4 4 2 4 3 2 3 4 3 دربى مص أطلس فى ن س الاتجال -32

 تريسو مص منسو  فى ن س الاتجال بعد الغسيل( 01)جدول 
 المتوسط متوسطات درجات المحسمي  رقم العينة
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 (بعد الغسيل) 
 الثالث الثانى الأول

0 2 3 4 5 6 7 8 9 
 0.44 2 2 0 0 0 2 0 0 2 ى ن س الاتجالسنجل جيرسى مص سادل ف -20
 0.56 2 2 2 0 0 2 0 0 2 سنجل جيرسى مص مبرد فى ن س الاتجال -22
 2.44 3 2 2 3 3 2 3 3 2 سنجل جيرسى مص أطلس ن س الاتجال -23

 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 ميلتو  مص سادل فى ن س الاتجال -24
 0.89 2 2 2 2 2 2 2 2 0 ميلتو  مص مبرد فى ن س الاتجال -25
 2.89 4 4 4 2 2 3 2 2 3 ميلتو  مص أطلس فى ن س الاتجال-26
 2.89 3 4 5 2 3 2 2 2 3 بيسيا مص سادل فى ن س الاتجال -27
 0.67 0 0 2 0 2 2 2 3 0 بيسيا مص مبرد فى ن س الاتجال -28
 2.00 3 3 2 0 3 0 2 3 0 بيسيا مص أطلس فى ن س الاتجال29
 2.00 3 0 0 0 3 3 2 3 2 دربى مص سادل فى ن س الاتجال -31
 0.56 0 2 0 2 0 3 2 0 0 دربى مص مبرد فى ن س الاتجال -30
 2.56 4 4 4 0 0 0 4 2 2 دربى مص أطلس فى ن س الاتجال -32

 قبل الغسيل المعاسسمص منسو  فى الاتجال  تريسو (00)جدول 

 رقم العينة
 متوسطات درجات المحسمي 

 الثالث الثانى الأول المتوسط
0 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0.67 2 0 2 2 2 2 0 0 2 معاسساتجال سنجل جيرسى مص سادل  -33
 0.67 0 2 2 0 2 2 2 2 0 معاسسسنجل جيرسى مص مبرد اتجال  -34
 2.89 2 2 2 3 3 3 4 3 4 معاسسسنجل جيرسى مص اطلس اتجال  -35
 3.00 3 2 3 3 4 3 4 3 3 تجال المعاسسميلتو  مص سادل فى الا  -36
 2.67 2 3 2 3 2 4 3 3 2 ميلتو  مص مبرد فى الاتجال المعاسس -37
 3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 ميلتو  مص اطلس فى الاتجال المعاسس -38

 2.44 3 3 2 2 3 3 3 0 2 بيسيا مص سادل فى الاتجال المعاسس -39
 0.78 2 2 2 2 2 0 0 2 2 بيسيا مص مبرد فى الاتجال المعاسس -41
 2.22 2 2 3 3 0 2 3 0 3 بيسيا مص أطلس فى الاتجال المعاسس -40
 0.78 3 2 3 0 2 0 2 0 0 دربى مص سادل فى الاتجال المعاسس -42
 2 2 3 2 2 3 2 0 2 0 دربى مص مبرد فى الاتجال المعاسس -43
 2.67 2 2 2 0 2 3 4 4 4 دربى مص أطلس فى الاتجال المعاسس -44

 تريسو مص منسو  فى الاتجال المعاسس بعد الغسيل (02) جدول
 متوسطات درجات المحسمي  رقم العينة

 المتوسط (بعد الغسيل)
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 الثالث الثانى الأول
0 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0.22 0 0 0 0 0 0 0 3 0 معاسساتجال سنجل جيرسى مص سادل  -33
 0.00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 معاسسسنجل جيرسى مص مبرد اتجال  -34
 0.56 0 3 0 0 0 2 2 0 2 معاسسسنجل جيرسى مص اطلس اتجال  -35
 2.56 3 2 3 3 3 2 2 3 2 ميلتو  مص سادل فى الاتجال المعاسس -36
 0.78 2 0 2 0 2 0 2 3 2 ميلتو  مص مبرد فى الاتجال المعاسس -37
 2.76 3 3 3 3 2 2 3 3 2 ميلتو  مص اطلس فى الاتجال المعاسس -38

 2.33 2 2 2 2 2 3 3 2 3 بيسيا مص سادل فى الاتجال المعاسس -39
 0.56 0 0 0 2 2 3 0 0 2 بيسيا مص مبرد فى الاتجال المعاسس -41
 0.89 3 3 2 0 0 2 2 2 0 بيسيا مص أطلس فى الاتجال المعاسس -40
 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 دربى مص سادل فى الاتجال المعاسس -42
 0.22 0 0 0 0 0 0 0 2 2 دربى مص مبرد فى الاتجال المعاسس -43
 2.33 4 4 3 0 0 0 3 0 3 دربى مص أطلس فى الاتجال المعاسس -44

 
 منسو  مص منسو  فى ن س الاتجال قبل الغسيل( 03)جدول 

 رقم العينة
 متوسطات درجات المحسمي 

 الثالث الثانى الأول المتوسط
0 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2.44 3 2 2 3 3 2 3 3 2 سادل مص سادل فى ن س الاتجال -45
 0.67 2 0 0 0 2 3 0 2 2 سادل مص مبرد فى ن س الاتجال -46
 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 سادل مص أطلس فى ن س الاتجال -47

 0.33 2 0 0 0 0 0 0 2 2 مبرد مص مبرد فى ن س الاتجال -48
 0.67 0 0 0 2 2 3 0 2 2 مبرد مص أطلس فى ن س الاتجال -49
 2.44 2 2 2 3 2 3 3 3 2 أطلس مص أطلس فى ن س الاتجال -51

 
 
 
 
 
 
 

 منسو  مص منسو   فى ن س الاتجال بعد  الغسيل( 04)جدول 

 رقم العينة
 متوسطات درجات المحسمي 

 المتوسط (بعد الغسيل)
 الثالث الثانى الأول
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0 2 3 4 5 6 7 8 9 
 2.33 2 0 0 3 3 3 2 3 3 فى ن س الاتجالسادل مص سادل  -45
 0.67 0 0 0 2 2 2 0 0 4 سادل مص مبرد فى ن س الاتجال -46
 2.56 3 3 2 0 2 3 3 3 3 سادل مص أطلس فى ن س الاتجال -47

 0.33 0 0 0 2 2 2 0 0 0 مبرد مص مبرد فى ن س الاتجال -48
 0.33 0 0 0 0 0 0 2 0 3 مبرد مص أطلس فى ن س الاتجال -49
 2 3 3 3 0 0 0 3 0 2 أطلس مص أطلس فى ن س الاتجال -51

 
 منسو  مص منسو  فى الاتجال المخالف قبل الغسيل (05)جدول 

 رقم العينة
 متوسطات درجات المحسمي 

 الثالث الثانى الأول المتوسط
0 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2 2 0 2 2 0 3 2 3 2 سادل مص سادل فى الاتجال المعاسس -50
 0.44 0 0 0 0 2 3 0 0 2 سادل مص مبرد فى الاتجال المعاسس -52
 2 2 0 0 2 3 2 2 3 2 سادل مص أطلس فى الاتجال المعاسس -53

 0.22 0 2 0 0 0 2 0 0 0 مبرد مص مبرد فى الاتجال المعاسس -54
 0.33 0 3 0 2 0 0 0 2 0 مبرد مص أطلس فى الاتجال المعاسس -55
 0.89 2 0 2 0 2 3 2 2 2 س فى الاتجال المعاسسأطلس مص أطل -56

 
 منسو  مص منسو  فى الاتجال المخالف بعد الغسيل (06)جدول 

 رقم العينة

 متوسطات درجات المحسمي 
 (بعد الغسيل)

 الثالث الثانى الأول المتوسط
0 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0.56 0 0 0 0 2 3 0 2 2 سادل مص سادل فى الاتجال المعاسس -50
 0.22 0 0 0 2 0 2 0 0 0 سادل مص مبرد فى الاتجال المعاسس -52
 0.56 0 0 0 2 2 0 2 3 0 سادل مص أطلس فى الاتجال المعاسس -53

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مبرد مص مبرد فى الاتجال المعاسس -54
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مبرد مص أطلس فى الاتجال المعاسس -55
 0.56 2 2 0 0 2 0 2 0 2 فى الاتجال المعاسسأطلس مص أطلس  -56

 :النتائ  وتحليلها
 قياسات العينات محل الدراسة :أولا: 
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  متوسطات درجات التحسيم  إيجاد:ثانيا 
وبررف العينررة   ليعبررر عررفيمررا يلررب سررنست ب بالإشررارة إلررى رقررم العينررة فقررط و 

 والا للتسهيل فقط
 متوسطات درجات التحسيم للعينات محل الدراسة(  07)جدول 

 الاتجال
/ تريكو) 1مجموعة 

 (تريكو
/ و تريك) 9مجموعة 

 (نسيج
/ نسيج ) 0مجموعة 

 (نسيج

رقم 
 العينة

رقم  درجة التحسيم
 العينة

رقم  درجة التحسيم
 العينة

 درجة التحسيم
قبل 
 الغسيل

بعد 
 الغسيل

قبل 
 الغسيل

بعد 
 الغسيل

قبل 
 الغسيل

بعد 
 الغسيل

ن س 
 الاتجال

0 4.33 2.78 20 0.89 0.44 45 2.44 2.33 

2 4.56 2.44 22 0.89 0.56 46 0.67 0.67 

3 4.22 2.56 23 2.89 2.44 46 3.11 2.56 

4 3.56 2.33 24 3.33 3.11 48 0.33 0.33 

5 4.89 4.00 25 2.78 0.89 49 0.67 0.33 

6 3.78 3.33 26 3.22 2.89 51 2.44 2.11 

7 4.22 3.44 27 3.11 2.89    
8 4.11 3.44 28 2.00 0.67    
9 3.89 3.00 29 2.44 2.00    
01 4.44 4.12 31 2.33 2.00    
   30 0.44 0.56    
   32 3.22 2.56    

 0.87 2.19  2.08 2.55  3.06 4.09  المتوسط

عسس 
 الاتجال

00 3.67 2.00 33 0.67 0.22 50 2.11 0.56 

02 4.44 2.22 34 0.67 0.00 52 0.44 0.22 

03 3.44 2.00 35 2.89 0.56 53 2.11 0.56 

04 2.67 0.78 36 3.00 2.56 54 0.22 0.11 

05 4.00 3.89 37 2.67 0.78 55 0.44 0.11 

06 3.44 3.00 38 3.11 2.67 56 0.89 0.56 

07 3.56 2.89 39 2.44 2.33    
08 3.89 3.33 41 0.78 0.56    
09 3.22 3.22 40 2.22 0.89    
21 4.22 3.00 42 0.78 0.00    
   43 2.11 0.22    
   44 2.67 2.33    

 0.30 0.67  0.78 2.32  2.78 3.67  المتوسط

متوسرطات درجرات المحسمري  سانرت متقاربرة ممرا  أ ( 07)يلاحظ م  جردول 
 .يدل على أ  مستوى الات ا  بي  المحسمي  سا  مرت ص

جميررص العينررات محررل الدراسررة قررد سررا ت الخررواص الجماليررة بعررد عمليررة  وا 
ممررا يرردل علررى أ  عمليررات الغسرريل لهررا تررأثير سررلبب علررى الخررواص الجماليررة  الغسرريل
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فى جميص أنواع الأقمشة وفى سلا  الاتجرااي  سروا  فرى ن رس الاتجرال أو فرى .للوبلات
 .الاتجال المعاسس

 تأثير عملية الغسيل على العينات المتنوعة :ثالثا: 
تريسو قبل وبعد / تريسو تحليل تباي  متوسطات درجات التحسيم للعينات( 08)جدول 

 الغسيل فب ن س الاتجال
مبدر 
 الاختلاف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fالنسبة 
Fالمجدولة 

 %95عند 
القيمة 
 P المعنوية

 1.007 3.08 2.29 1.38 9 3.45 العينات

 1.111 5.02 30.73 5.32 0 5.32 الغسيل

    1.07 9 0.50 الخطأ

     09 01.27 المجموع

 
ريسو قبل وبعد ت/ تحليل تباي  متوسطات درجات التحسيم للعينات تريسو( 09)جدول 

 الغسيل عسس الاتجال
مبدر 
 الاختلاف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fالنسبة 
Fالمجدولة 

 %95عند
القيمة 
 Pالمعنوية

 1.031 3.08 2.08 1.50 9 4.56 العينات
 1.113 5.02 07.14 3.95 0 3.95 الغسيل

    1.23 9 2.19 الخطأ

     09 01.59 المجموع

يتضه وجود تأثير معنو  غير قو  لنوع عينات  09، 08م  جدول 
ويرجص الا إلى قلة الاختلاف  1.05تريسو المحاسة تعدى نسبة معنوية /التريسو

وسالا يتضه . ديةالظاار  بي  عينات التريسو والاختلاف فب قياسات تلا العينات ال ر 
 1.110وتبل إلى  1.15وجود فر  معنو  قو  لعملية الغسيل تتعدى نسبة معنوية 

ويلسد الا التأثير المعنو  لعملية الغسيل على مظهرية  لفب عينات ن س الاتجا
 .وبلات الحياسة

 
قبل وبعد  منسو / تحليل تباي  متوسطات درجات التحسيم للعينات تريسو( 21)جدول 

 فب ن س الاتجالالغسيل 
مبدر 
 الاختلاف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fالنسبة 
Fالمجدولة 

 %95عند 
القيمة 
 Pالمعنوية

 1.111 2.82 20.31 1.68 00 7.45 العينات
 1.111 4.84 25.88 1.82 0 1.82 الغسيل

    1.13 00 1.35 الخطأ

     23 8.62 المجموع
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قبل وبعد  منسو /تباي  متوسطات درجات التحسيم للعينات تريسوتحليل ( 20)جدول 
 الغسيل عسس الاتجال

مبدر 
 الاختلاف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fالنسبة 
Fالمجدولة 

 %95عند
القيمة 
 Pالمعنوية

 1.111 2.82 01.11 1.57 00 6.23 العينات
 1.111 4.84 30.62 0.79 0 0.79 الغسيل

    1.16 00 1.62 طأالخ

     23 8.64 المجموع

يتضه وجود تأثير معنو  قو  لنوع عينات  20، 21م  جدول 
ويرجص الا إلى الاختلاف الظاار   1.110نسي  المحاسة تعدى نسبة معنوية /التريسو

وسالا يتضه . بي  عينات التريسو والنسي  والاختلاف فب قياسات تلا العينات ال ردية
فب عينات ن س  1.110عنو  قو  لعملية الغسيل تعدى نسبة معنوية وجود فر  م

 وعسس الاتجال ويلسد الا التأثير المعنو  لعملية الغسيل على مظهرية وبلات الحياسة
قبل وبعد  منسو / منسو  تحليل تباي  متوسطات درجات التحسيم للعينات( 22)جدول 

 الغسيل فب ن س الاتجال
مبدر 
 الاختلاف

مجموع 
 ربعاتالم

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fالنسبة 
Fالمجدولة 

 %95عند
القيمة 
 Pالمعنوية

 1.110 5.15 28.96 1.64 5 3.22 العينات
 1.149 6.60 6.67 1.05 0 1.05 الغسيل

    1.12 5 1.00 الخطأ

     00 3.48 المجموع

قبل وبعد  سو من/ منسو تحليل تباي  متوسطات درجات التحسيم للعينات ( 23)جدول 
 الغسيل عسس الاتجال

مبدر 
 الاختلاف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fالنسبة 
Fالمجدولة 

 %95عند
القيمة 
 Pالمعنوية

 1.110 5.15 31.79 1.08 5 1.92 العينات
 1.110 6.60 62.24 1.37 0 1.37 الغسيل

    1.10 5 1.13 الخطأ

     00 0.32 المجموع

يتضه وجود تأثير معنو  غير قو  لنوع عينات  23، 22ول م  جد
ويرجص الا إلى الاختلاف  1.110نسي  المحاسة يبل إلى نسبة معنوية /النسي 

وسالا يتضه وجود فر  معنو  . الظاار  والاختلاف فب قياسات تلا العينات ال ردية
جال ويلسد فب عينات عسس الات 1.110قو  لعملية الغسيل يبل إلى نسبة معنوية 

 .الا التأثير المعنو  لعملية الغسيل على مظهرية وبلات الحياسة
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الجمالية  للخواص درجات التحسيم متوسطاتوالأشسال التالية توضه 
 قبل الغسيل وبعد الغسيل للأقمشة المختبرة
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تجاه عينات  نسيج/نسيج في عكس ال
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نسي  قبل وبعد الغسيل فب / متوسطات درجات التحسيم لعينات نسي  ( 02)شسل  
 عسس الاتجال

ارت اع درجات التحسيم للعينات ( 02-7)والأشسال ( 07)يتضه م  جدول 
ا يتضه ارت اع درجات التحسيم فب العينات تريسو قبل الغسيل ع  عينات بعد الغسيل سم

ميلتو  مص ميلتو  فب ن س " )5"تريسو ع  باقب العينات، وقد حققت العينة رقم 
 .أعلى درجة قبل وبعد الغسيل( الاتجال

 تأثير اتجال الحياسة على العينات المتنوعة:  رابعا: 
تريسو فب ن س / ريسوتحليل تباي  متوسطات درجات التحسيم للعينات ت( 24)جدول 

 وعسس الاتجال قبل الغسيل
مبدر 
 الاختلاف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fالنسبة 
Fالمجدولة 

 %95عند 
القيمة 
 Pالمعنوية

 1.112 3.08 8.81 1.39 9 3.48 العينات
 1.111 5.02 30.12 0.36 0 0.36 الاتجال
    1.14 9 1.41 الخطأ

     09 5.24 المجموع
 

تريسو فب ن س / تحليل تباي  متوسطات درجات التحسيم للعينات تريسو( 25)جدول 
 وعسس الاتجال بعد الغسيل

مبدر 
 الاختلاف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fالنسبة 
Fالمجدولة 

 %95عند 
القيمة 
 Pالمعنوية

 1.111 3.08 07.87 1.80 9 7.30 العينات
 1.113 5.02 05.88 1.72 0 1.72 الاتجال
    1.15 9 1.40 الخطأ

     09 8.44 المجموع
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تريسو فب ن س / تحليل تباي  متوسطات درجات التحسيم للعينات تريسو( 26)جدول 
 وعسس الاتجال قبل الغسيل

مبدر 
 الاختلاف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fالنسبة 
Fالمجدولة 

 %95عند 
مة القي

 Pالمعنوية
 1.111 2.82 03.73 1.63 00 6.95 العينات
 1.128 4.84 6.44 1.31 0 1.31 الاتجال
    1.15 00 1.50 الخطأ

     23 7.75 المجموع
تريسو فب ن س / تحليل تباي  متوسطات درجات التحسيم للعينات تريسو( 27)جدول 

 وعسس الاتجال بعد الغسيل
مبدر 
 الاختلاف

مجموع 
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fالنسبة 
Fالمجدولة 

 %95عند 
القيمة 
 Pالمعنوية

 1.111 2.82 04.56 1.60 00 6.73 العينات
 1.110 4.84 22.62 1.95 0 1.95 الاتجال
    1.14 00 1.46 الخطأ

     23 8.05 المجموع
تريسو فب ن س / تحليل تباي  متوسطات درجات التحسيم للعينات تريسو( 28)جدول 

 وعسس الاتجال قبل الغسيل
مبدر 
 الاختلاف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fالنسبة 
Fالمجدولة 

 %95عند 
القيمة 
 Pالمعنوية

 1.106 5.15 8.75 1.46 5 2.30 العينات
 1.124 6.60 01.29 1.54 0 1.54 الاتجال
    1.15 5 1.26 الخطأ

     00 3.02 المجموع
تريسو فب ن س / تحليل تباي  متوسطات درجات التحسيم للعينات تريسو( 29)جدول 

 وعسس الاتجال بعد الغسيل
مبدر 
 الاختلاف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fالنسبة 
Fالمجدولة 

 %95عند 
القيمة 
 Pالمعنوية

 1.109 5.15 8.08 1.31 5 0.50 العينات
 1.114 6.60 25.11 1.93 0 1.93 الاتجال
    1.14 5 1.09 الخطأ

     00 2.63 المجموع
يتضه وجود تأثير معنو  قوى لتأثير اتجال الخامة على  29: 24م  جدول 

الخواص الجمالية ألمقاسا سوا  قبل الغسيل أو بعد الغسيل ، مما يلسد بحة ال رض 
ى الخواص الجمالية ا  مراعاة اتجال النسي  يقلل م  التشول الحادث ف. 3بر( 2)

 والأشسال التالية توضه تأثير اتجال الحياسة على العينات المتنوعة لوبلات الحياسة
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عينات تريكو/تريكو قبل الغسيل
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تريكو في نفس وعكس الاتجاه /سطات درجات التحكيم لعينات تريكومتو( 10)شكل 

 قبل الغسيل

عينات تريكو/تريكو بعد الغسيل

0

1

2

3

4

5

11، 12،1213، 314، 415، 516، 617، 718، 819، 920، 10

رقم العينة
يم

حك
الت

ة 
رج

د

نفس الاتجاه

عكس الاتجاه

 
تريكو في نفس وعكس الاتجاه / متوسطات درجات التحكيم لعينات تريكو ( 14)شكل 

 د الغسيلبع
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نسيج في نفس وعكس الاتجاه / متوسطات درجات التحكيم لعينات تريكو ( 15)شكل 

 قبل الغسيل
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عينات تريكو/نسيج بعد الغسيل
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نسيج في نفس وعكس الاتجاه / متوسطات درجات التحكيم لعينات تريكو ( 16)شكل 

 بعد الغسيل
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نسيج في نفس وعكس الاتجاه / متوسطات درجات التحكيم لعينات نسيج( 17)شكل 

 غسيلقبل ال
 

عينات نسيج/نسيج بعد الغسيل
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نسيج في نفس وعكس الاتجاه / متوسطات درجات التحكيم لعينات نسيج( 18)شكل 

 بعد الغسيل
ارت اع درجات التحسيم للعينات ( 08-03)والأشسال ( 5)يتضه م  جدول 

فب ن س الاتجال ع  عينات عسس الاتجال سما يتضه ارت اع درجات التحسيم فب 
ميلتو  مص )  " 5"وقد حققت العينة رقم  العينات تريسو تريسو ع  باقب العينات،

 " 02"أعلى درجة قبل الغسيل فب ن س الاتجال والعينة  (فى ن س الاتجالميلتو  
 .أعلى درجة قبل الغسيل فب عسس الاتجال( سنجل جيرسى مص ميلتو )

أعلى درجة بعد الغسيل فب ن س الاتجال والعينة " 5"حققت العينة رقم 
 .الغسيل فب عسس الاتجال بعد أعلى درجة(فى الاتجال المعاسس ميلتو  مص ميلتو )"05"
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عكس الاتجاهنفس الاتجاهعكس الاتجاهنفس الاتجاهعكس الاتجاهنفس الاتجاه

نسيج/نسيجتريكو/نسيجتريكو/تريكو

مقارنة متوسطات درجات التحكيم بالنسبة للغسيل

قبل الغسيل

بعد الغسيل

 
ت عينات الدراسة مقارنة إجمالي متوسطات درجات التحكيم لمجموعا( 12)شكل 

 لغسيلبالنسبة ل

يتضه وجود تدر  فب متوسطات درجات ( 09)والشسل ( 5)م  الجدول 
تريسو أعلى درجات قبل وبعد الغسيل / التحسيم بشسل عام حيث حبلت عينات التريسو 

 . نسي / نسي  وأخيرا  تأتب عينات النسي / يليها عينات التريسو 
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نسيج/نسيجتريكو/نسيجتريكو/تريكو

مقارنة متوسطات درجات التحكيم بالنسبة للاتجاه

نفس الاتجاه

عكس الاتجاه

 
مقارنة إجمالي متوسطات درجات التحكيم لمجموعات عينات الدراسة ( 93)شكل 

 بالنسبة لاتجاه الحياكة
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يتضه وجود تدر  فب متوسطات درجات ( 21)والشسل ( 5)م  الجدول 
تريسو أعلى درجات فب ن س وعسس / ل عام حيث حبلت عينات التريسو التحسيم بشس

  .نسي / نسي  وأخيرا  تأتب عينات النسي / الاتجال يليها عينات التريسو 



 28 

 :لمراجصا
" الأشررغال ال نيررة تنويعررات قائمررا علررى توليررف الخامررات :" حسر  أحمررد الرردمرداش  -0

 .م0992القاارة ،دار نبر الإسلام 

" تقيرريم ظرراارة تجعررد الحياسررة فررب الأقمشررة القطنيررة الخ ي ررة   :"عررادل الحديررد   -2
سليررة الاقتبرراد  –جامعررة المنوفيررة  –المررلتمر المبررر  الثالررث للاقتبرراد المنفلررب 

 .  0998 –المنفلب 

 الجماليرةقياس التداور المتتالى فى الخواص : " عادل الحديدى ، على السيد فلط -3
ر سليررة الاقتبرراد المنفلررى ،جامعررة لوبررلات ملابررس التريسررو، بحررث منشررور، مررلتم

 .م2111حلوا  

دراسة تحليليا ل   توليف الخامات بالتراث المبر  والاست ادة منرا : " سراما ثابت -4
رسرالة ماجسرتير ، سليرة الاقتبراد المنفلرب ، جامعرة " فى تبميم الأفيا  المعابرة

 .م 2111حلوا  

ريسرررو الخابرررة بملابرررس تقيررريم الأدا  الررروظي ب لررربعض أقمشرررة الت:" منرررال البسرررر  -5
 .م 2112ع .م.الأط ال الخارجية فى  

إدارة منظومررة " الاختبررارات القياسررية للملابررس ومسررتلفمات الحياسررة: " مهررا مالررا -6
الملابس الجاافة ،الحملة القومية للنهوض بالبناعات النسجية ، المرسف القرومب 

 .م 2114للبحوث، 

المرلتمر " خامرة الملابرس والمسمرلات العلاقة المتبادلرة بري  :" ناديا محمود خليل  -7
 . م2118ابريل  8 -6الخامس ، المرسف القومب للبحوث القاارة 

8- Coats Egypt" sewing threads ASTRA, international 
conference of textile. may 19-22.2001,cairo. 

9- Coats " Seam slippage report No.16 Thread Technology. 
10- El-Hadidy : objective measurements and subjective 

evaluation of textile materials. Lecture facility of eng 
.Mansoura university .2000 

11- Jacob,s: Apparel manufacturing analysis, textile book 
publish,New York,1961. 

12- Maha Mohamed Malek " Effect of fabric Geometry and 
sewing parameters on seam characteristics" Msc faculty of 
engineering Alexandria – university – 1990 .                                    



 29 

Evaluation the appearance of the added textiles to 
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Abstract:  
   

   The method of added the textiles to some clothes in 
order to give it some of the aesthetic properties is considers one 
of the oldest methods used in decorating clothes.  

   This method became one of the most common methods 
to decorate clothes in the recent time, this study has tried to 
measure aesthetic properties (links crease) to some kind of 
fabrics which are widespread use in local markets in order to 
help producers the clothes to choose the best kind of these 
fabrics.  
 These fabrics were:  

1- woven fabrics (plain weave – twill weave – satin weave)  
2- knitting fabrics (single jersey – pique – rib – Melton)  

 It has been achieved in (59) sample contain on:  
1- knitting textiles / knitting textiles: in the same direction 

(course with course) (wale with wale)  
2- knitting textiles / knitting textiles: in the opposite 

direction (course with wale)  
3- knitting textiles / woven textiles: in the same direction 

(wale with warp) (course with weft)  
4- knitting textiles / knitting textiles: in the opposite 

direction (course with warp) (wale with weft)  
5- woven textiles / woven textiles: in the same direction 

(warp with warp) (weft with weft)  
6- woven textiles / woven textiles: in the opposite direction 

(weft with warp) .  
  Then we took (9) reading of each one of the previous 

samples before and after washing for (10) washing times 
(laundry rounds), then these reading have recorded in a table, 
next the statistical treatments had done to make:  

1- The averages of arbitration scores of samples before and 
after washing  

2- Effect of washing processes on the samples of study 
3- Effect of changing the textile direction on the aesthetic 

properties  
 After the statistical treatments had done the study 

got to   :  
1- Samples of knitting / knitting came as the best of the 

aesthetic properties before and after washing , weather 
in the same direction or the opposite direction  

2- Then, the sample of knitting/woven in the same direction  
3- Next, the sample of woven / woven in the opposite 

direction was the less samples in the aesthetic properties 
the arrangement.  


