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 :ملخص البحث

يمر العالم اليوم بمتغيرات متلاحقة واسعة النطاق شملت كافة الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والتي 

ما في همأثرت بفاعلية على كافة مجالات الصناعة بشكل عام في ظل الثورة التكنولوجية والصناعية التي تلعب دوراً 

همية في م أولية والتي لها تأثير بالغ الأالمختلفة لكل صناعة من مواد خا مجالات عده والتي تقوم علي توفير الاحتياجات

صناعة الملابس من أهم وأكثر الصناعات سريعة التغير والتنوع مما شجع منتجي  دالمنتج والتصنيع بشكل عام  وتعجودة 

محددة للجودة ومعترف بها دوليا  الملابس والعاملين في المجال علي تحديث وتطوير تلك الصناعة والارتقاء وفقا لمعايير

لتي لها تأثير مباشر علي جودة لذلك كان لابد من تطبيق معايير الجودة المختلفة علي صناعة الملابس وا ؛(13)وعالميا 

في عملية التصنيع وتختلف جودة تقنيات الحياكة باختلاف  مهمايات الحياكة والتي تلعب دورا نتاج ومن أهمها جودة تقنالإ

لقماش المستخدم ولذلك تم اختيار موضوع البحث وهو تأثير اختلاف نوع القماش المستخدم علي جودة تقنيات نوع ا

من خلال محاولة  لقياس مدي تأثير اختلاف نوع القماش المستخدم علي  مشكلة البحثالحياكة المختلفة ومن هنا تظهر 

قمشة، من خلال تنفيذ المنفذة علي انواع مختلفة من الأ لي تحسين جودة الحياكةإالبحث يهدف جودة تقنيات الحياكة، 

قمشة وهم القطن والكتان والحرير الصناعي، تم قياس كفاءة وجودة الحياكة علي أنواع مختلفة من الأ مجموعة من تقنيات

نوع الخامة،  التقنيات من خلال الاختبارات التجريبية مثل قوة الشد والاحتكاك والمظهرية لتحديد التقنيات المناسبة ل

حصائية بين نتائج الاختبارات علي العينات المنفذة لتقنيات الحياكة المختلفة, إذات دلالة  اً ن هناك فروقأالبحث  ويفرض

لي أن قماش القطن والكتان من أفضل الخامات جودة تحمل لمختلف تقنيات الحياكة وبالتالي إالبحث  نتائج قد توصلتو

 بالاهتمام بجودة تقنيات الحياكة المختلفة للمنتج النهائي لما له ويوصي البحثتعطي مظهرية أفضل وجودة عالية للمنتج 

 ثر بالغ في تسويق المنتج النهائي.أ من

 الكلمات المفتاحية: 

 تقنيات الحياكة –الجودة  –قمشة الأأنواع 

Abstract: 

Today, the world is going through a wide range of successive variables, including all 

economic, social and technological trends, which have effectively affected all areas of 

industry in general in light of the technological and industrial revolution which plays an 

important role in several fields, which is based on providing the different needs of each 

industry of raw materials, which have a significant impact Importance in product quality and 

manufacturing in general The clothing industry is one of the most important and most rapidly 

changing and diversified industries, which encouraged clothing producers and workers in the 

field to modernize and develop that industry and upgrade according to specific standards of 
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quality and recognized internationally Globally (13), Therefore, it was necessary to apply 

different quality standards to the garment industry, which has a direct impact on the quality of 

production, the most important of which is the quality of knitting techniques which play an 

important role in the manufacturing process. The quality of the different knitting techniques 

and the research problem is shown by trying to measure the impact of different type of fabric 

used on the quality of knitting techniques, the research aims to improve the quality of knitting 

carried out on different types of fabrics, through the implementation of a set of knitting 

techniques on different types of fabrics, namely cotton, linen and rayon. The research assumes 

that there are statistically significant differences between the results of the tests on the 

samples implemented for different knitting techniques, the results of the research have found 

that cotton and linen cloth is one of the best quality materials to carry the various knitting 

techniques and thus give a better appearance and high quality of the product. 

Keywords:  

Types of fabrics - Quality - Knitting techniques 

 المقدمة:

 ،ودةفي مستوي الارتقاء بالج التي أسهمتدوات العلمية صناعات المختلفة واحدا من أهم الأيعد التطور التكنولوجي في ال

ائلة في جميع المجالات ومن بين تلك المجالات مجال صناعة الملابس والتي أحدث التطور التكنولوجي طفرة ه حيث

عامة, نظرا  ةات المتطورة في مجال الصناعة بصفصناعة الملابس من أعم الصناع وتعدحظيت بمدي واسع من الحداثة, 

ا وما يجري عليها من تجهيزات الأمر هللتطور الهائل في إنتاج الأقمشة واستخدام الألياف الطبيعية والمخلوطة في تصنيع

الذي صعب على منتجي الملابس الجاهزة ومصنعيها عملية الاختيار المناسب لبعض تقنيات الحياكة وما يتلاءم منها مع 

نتاج وصولا إلى خفض التكلفة وتحقيق أعلى معدلات الجودة في التي يتم استخدامها داخل خطوط الإنوعيات الأقمشة 

( 1)ي مطابق لمواصفات الجودة العالمية والتي تسعى لتحقيقها معظم الاتفاقيات الدولية حول جودة المنتج, شكل منتج نهائ

قبال الجمهور إنها تعمل علي تحديد مستوي إقطعة ملبسيه حيث  ةنتاج لأين تتحكم الجودة في جميع مراحل الإأمكن وي

ضاء رإلي إمنتجة للملابس والتي تسعي دائما ين الشركات الونظرا لكثرة المنافسات ب ،علي المنتجات المختلفة بالسوق

ودة عالية للمنتج من خلال دراسة تأثير اختلاف نوع ولذلك كانت فكرة البحث وهي السعي للحصول علي ج ؛العميل

ة قمشة المستخدمة علي جودة تقنيات الحياكة المختلفة من أجل الوقوف علي أهم مشكلات تقنيات الحياكة المختلفالأ

 ومحاولة لتقديم الحلول المناسبة لها.

 مشكلة البحث:

مدي تأثير اختلاف نوع القماش المستخدم علي جودة تقنيات الحياكة المختلفة  محاولة لقياستظهر مشكلة البحث من خلال 

ل المنتج مثل اقمشة القطن والكتان والحرير الصناعي في محاولة لتحسين جودة تقنيات الحياكة وقياس تأثيرها علي شك

 النهائي.

 أهمية البحث:

 .في رفع مستوي جودة المنتج النهائي الإسهام-1

 والتطبيقي من خلال مراحل تصنيع القطعة الملبسية. الأكاديميمحاولة للدمج بين المجال  -2

 .نتاج المختلفة وتقديم الحلول المناسبة لهان نتائج البحث في تطوير مراحل الإالاستفادة م-3
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 البحث:أهداف 

 .قياس مدي تأثير نوع القماش علي جودة الحياكات المختلفة للقطعة المنفذة -1

 .قمشةنواع مختلفة من الأأ علىتحسين جودة الحياكة المنفذة  -2

 .وضع حلول مقترحة للتغلب علي بعض مشكلات الحياكة المختلفة -3

 فروض البحث:

 العينات المنفذة لتقنيات الحياكة المختلفة. علىحصائية بين نتائج الاختبارات إوجود فروق ذات دلالة  -1

 حصائية بين مظهرية القماش وتقنية الحياكة المستخدمة.إوجود فروق ذات دلالة  -2

 .يوجد تأثير لتقنيات الحياكة علي جودة المنتج النهائي مع اختلاف نوع الخامة المستخدمة -3

 البحث:  منهج

 علىوذلك من خلال عمل مجموعة من التقنيات  ؛البحث المنهج التحليلي التجريبي لمناسبته لموضوع البحث سوف يتبع

جراء إان جودة المنتج النهائي من خلال ما يتناسب مع نوع الخامة من تقنيات لضم لىإقمشة للتوصل ة من الأأنواع مختلف

 .العينات المنفذة علىبعض الاختبارات 

 :النظري للبحث الإطار

جودة الحياكة من أهم العوامل المؤثرة علي جودة المنتج النهائي ولكي نحصل علي منتج نهائي عالي الجودة يجب  دتع

 .رضاء المستهلكإتحقق المعادلة بين جودة المنتج وت حتىضبط واختيار التقنيات المناسبة لنوعية الخامة المنفذة عليها 

 :عملية الحياكة

الصناعية قمشة ووصلهما ببعضهما البعض عن طريق ماكينات الحياكة عبارة عن تجميع قطعتين من الأ هي الحياكة

نوع الماكينة تبعا لشكل الحياكة المنفذة بالقطعة الملبسية وايضا يختلف نوع الخيط المستخدم بالماكينة تبعا  ختلفوي

 .(2) الحياكةلاختلاف الخامة المنفذ عليها 

 فهايالحياكة وتصنعوامل اختيار نوع 

 تصميم الملبس والغرض من الاستخدام وجودة المنتج النهائي. -1

 قمشة وقابليته للتنسيل.الأنوع وسمك وملمس  -2

 قوة التحمل والمتانة. -3

 صعوبة التركيب ومهارة القائم بالتشغيل. -4

 دوات المتاحة.الأ -5

 تكلفة العمالة والخامات. -6

 (3) العالمية.اتجاهات الموضة  -7

  :تصنيف الأقمشة المستخدمة في مجال الملابس الجاهزة

وتتأثر خواص القماش المنتج وأيضا كيفية توظيفها  معين،الأقمشة هي مجموعة من الخيوط المتشابكة معا بأسلوب تداخل 

 .ويتم تصنيف الأقمشة طبقا لكيفية وتقنية تصنيعها معا،تداخل الخيوط  المناسبة بتقنيةفي الملابس 

 :المنسوجةالأقمشة 

الرأسية تسمي سداء  )المجموعةهي أقمشة تصنع من مجموعتين متعامدتين من الخيوط تتشابك معا بتركيب نسجي معين 

صها الظاهرية للأقمشة المنسوجة وخوا النسجي تصنيفويتحدد مع اختلاف التركيب  لحمة(والمجموعة الأفقية تسمي 
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واختلفت آراء العلماء والخبراء في مجال  واستخداماتها،والميكانيكية وبالتالي يتحدد معها كيفية توظيف هذه الأقمشة 

تعني كيفية تعاشق  )وهيما يصنف طبقا للتراكيب النسجية الأساسية  المنسوجة. فمنهاطرق تصنيف الأقمشة  إلىالنسيج 

 كما يلي:  للقماش (2)ومنها ما يصنف طبقا للمؤثرات السطحية  أطلس، مبرد، سادة، لي:إ الرأسية(الخيوط الأفقية مع 

 سادة(غالبية الأقمشة التي تستخدم سواء كانت مصبوغة أو مطبوعة أو  )مثلعادية  -أ

  والبشكير(أو وبره عروة أي غير محلوقة مثل الفوط  القطيفة،إما وبره محلوقة مثل أقمشة  )وهيوبرية  -ب

  المفروشات(الأقمشة الجاكارد وبعض أقمشة  )مثلنقشة بارزة  -ج

 المفتحة(الدانتيلا والأقمشة  )مثلشبيكة  -د

  .البطاطين(طبقتين أو أكثر فيختلف وجه القماش عن ظهره مثال لها  )وهيالمزدوجة  -هـ

 بالآتي:تمتاز الأقمشة المنسوجة و

 عالية  محكمة، متانتهاأقمشة  -

 استطالتها قليلة غير محسوسة باليد  -

 نسجي للقماش  طبقا للتركيبيختلف مظهر السطح وملمسه  -

  :أقمشة التريكو

هي أقمشة تصنع من مجموعة واحدة من الخيوط تقوم بتكوين صف من الغرز ثم تتداخل صفوف الغرز معا مكونة أعمدة 

 من الغرز المتداخلة

 إلي:وتصنف أقمشة التريكو طبقا لاتجاه تشابك الغرز معا 

 (2)متانتها أقل من الأقمشة المنسوجة أن  ومن عيوبها

 تصنيف ماكينات الحياكة 

إن وظيفة ماكينات الحياكة هي تكوين غرز متشابكة من خيط الحياكة لتثبيت الأقمشة بعضها ببعض، أو لتطبيق وثني 

القماش وبعض ماكينات الحياكة المصنعة حديثاً مثل "ماكينات العراوي والزراير والسرفلة الحواف، أو لتنظيف حواف 

 (3) والسراجة الاوفرلوك والأورلية وهذه الماكينات تتميز بسرعتها الفائقة.

ه بعيداً فآلية التغذية تدفع القماش الذي تم حياكت الحياكة،كما أن جميع ماكينات الحياكة تحتوي على مجموعة من آليات  

فلو لم يتم دفع القماش أو تحريكه بعد تكوين كل غرزة  عندها،عن المنطقة التي يتم عمل التشابك فيها أو يتم حياكة القماش 

فسوف تتكون واحدة فوق الأخرى باتجاه رأسي بدلاً من تكوينها واحدة تلو الأخرى باتجاه أفقي لتكوين سلسلة الغرز 

 (4) المعتادة.

ن الأهمية معرفة وفهم تصنيف ماكينات الحياكة لتحديد الاختيار السليم للماكينة للقيام بعمل نوع معين من ولذلك فإنه لم 

نتاج إفي حياكتها وكل مرحلة من مراحل  فها تبعا لشكل المرحلة التي تستخدميالغرز أو الحياكات المختلفة فهي يتم تصن

 (5) ماكينات تبعا لاختلاف شكل الحياكة.نوع مختلفة من الأ لىإتحتاج التي القطعة الملبسية 

 الجودة:

نها هي مجموعة من الصفات أكثير من الباحثين علي  اتعريفهبورد في مصطلح الجودة مرادفات كثيرة كما قام 

قل وذلك لتنمية نسبة المبيعات, أاسب بتكاليف أقل وعوادم استهلاك هم في إنتاج سلعة ذات مستوى منتس والخصائص التي

انخفاض  لف أو الفاقد وإعادة التشغيل,آاض نسبة العيوب وانخفاض نسبة التالجودة هي الملائمة للاستخدام وانخفأي أن 

نتاج وهذا يستلزم وضع معايير تحدد كل من ت للسيطرة على الإتخاذ إجراءاانها ألاء, كما يمكن تعريفها على شكاوى العم
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جراءات الصحيحة اللازمة عند ظهور مشاكل ك المعايير والتعرف على الإتج بتلثم مقارنة المن ،داءالتكلفة والجودة والأ

 (6) والتخطيط لتحسين وتطوير المنتج.

نظام مراقبة الجودة لدى العديد من البرامج المكلفة التي لا تعطى الاهتمام الكافي بالرغم من أهميتها الواضحة لسعة  دويع

مراقبة اسم  إطلاقويتم في بعض المصانع الخطأ الشائع من  أالواضح على تلافى استمرار الخط منتجات الشركة وأثرها

نه فحص نهائي للإنتاج ولا يعبر عن مفهوم زائد أ% في النهاية، ولكن الحقيقة 100 نتاجالجودة على عمليات فحص الإ

 للجودة 

 -رئيسين: ن مراقبة الجودة تنقسم إلى قسمين إحيث 

 الجودة لمراحل التشغيل المختلفة.مراقبة  .1

 (7) % من الانتاج.100مراقبة الجودة للإنتاج النهائي وليس فحص  .2

 التعريف الشامل للجودة:

لاءمة بقيمة و السلعة لاحتياجات العميل أي توافقها لاستخدامه وترتبط هذه المأمة المنتج ءالملائمة للاستخدام أي ملا

 (7: ص 9)م  ".مر الذي يحدده العميل بنفسه وليس منتج السلعةوهو الأ شباع رغباتهإالسلعة وتوافقها مع 

نشطة المستخدمة في المنشأة للرقابة والضبط للوفاء بمتطلبات واحتياجات المستهلك وتهدف عبارة عن الأضبط الجــودة: 

و اكتشافه فور وقوعه لاتخاذ أبالخطأ قبل وقوعه ومنع حدوثه  ؤعة لحدوث الخطأ ومؤسسة على التبإلى مراقبة مان

عادة التشغيل ومن ثم فهي إو المرفوض وتجنب أالمعيب القرارات التصويبية المناسبة في حينه للتقليل من كمية المنتج 

 .(7: ص 9)م  العلاجساسا على مبدأ الوقاية خير من أة تساعد على خفض التكلفة وتعتمد رقاب

  :الشاملةمراحل تطبيق إدارة الجودة 

 القرار.تتطلب مدى الحاجة إلى إدارة الجودة الشاملة واتخاذ  :الإعدادمرحلة  .1

 الإعداد.يقوم المجلس الاستشاري بوضع خطة للتنفيذ تعتمد على بيانات مرحلة  :التخطيطمرحلة  .2

 الشركة.توضح انطباعات العاملين والعملاء وتقييم وضع  :التقويممرحلة  .3

 المشكلات.لى جمع وتحليل البيانات وتطبيق وسائل ضبط الجودة وحل إلتي تهدف من خلال البرامج ا :التطبيقمرحلة  .4

(8) 

قناع المتعاملين بمزايا التطبيق وتحفيزهم على إعن طريق عرض نتائج التطبيق و :الخبراتمرحلة تبادل ونشر  .5

 (9) المشاركة.

 

  الشاملة:فوائد تطبيقات إدارة الجودة 

  الفوائد:ومن أبرز  والهندسية،يجابية على تنفيذ الأعمال الإدارية الآثار الإ

  الأداء.تحقيق إنتاجية مرتفعة وتحسين 

  الربحية.تحسين في 

  التنظيمية.تضمن علاقات عمل وتوظيف أفضل للعاملين وترفع من الفاعلية 

  الفرعية.التفاعل مع بيئات الأنظمة 

  العميل.تحقيق رضا 

  الجودة.تقدم الحلول المنظمة لمشاكل 

  الجهود.تكامل الأنشطة وتنسيق 
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  وتصميمها.التغليف والنقل  التشغيل، بالتصميم،تمكن من اكتشاف الأخطاء 

  والطاقة.تقليل الفاقد المادي وساعات التشغيل 

  والخدمات.تطوير تصاميم المنتجات 

  ن.العامليبناء الإحساس الفعلي والشعور بالمسؤلية لدى 

  العمل.تحسين في بيئة 

  المنافسة.القدرة على 

  (10) الذاتي.القدرة على التصميم 

 محاور الجودة:

 أولا: جودة التصميم:

ميم قد تعنى و الخدمة، والجودة المتميزة للتصأ المنتجبعض الخصائص المعينة الملموسة وغير الملموسة في تصميم 

 11(1) للسلعة. أفضلومظهر  أكبرلتحقيق دقة  أفضلنتاج إالاعتماد على طريقة 

 ثانيا: جودة الأداء:

ولة عملية الصيانة سهكذلك درجة  ،و الجدارةأمتوقعة منها، أي بدرجة الاعتماد ترتبط بقدر السلعة على القيام بالوظيفة ال

 صلاح للسلعة عند الحاجة إلى ذلك.والإ

 نتاج:ثالثا: جودة الإ

كنولوجية المتاحة في ويتوقف ذلك على اختيار التصميم بحيث يتلاءم مع القدرات التعرف بجودة المطابقة للمواصفات، ي  

نتاجية ومجموعة المواصفات الموضوعة للمنتج قد تؤدى بالتطابق تبين قدرات العمليات الإنتاجية مدى المنشأة العملية الإ

 صلا في مستوى متوسط.ألخدمة تكون و اأن أن المواصفات الموضوعة للمنتج إلى جودة مطابقة ممتازة على الرغم م

(12). 

 ،هو عملية منتظمة لزيادة كفاءة وفعالية جملة الخواص والصفات المميزة لمنتج أو خدمة ما :للجودةالتحسين المستمر 

 بشكل يحقق احتياجات العميل المعلنة والضمنية باستمرار، 

 :للجودةخطوات التحسين المستمر 

 المصاحبة.حدد العمليات ودرجة المخاطرة  .1

 اختر عملية للتحسين وحدد المسئول عنها. .2

 حدد مطالب العملاء. .3

 التحسين.شكل فريق  .4

 التحسين.كون خطة  .5

 الحالي(. )الوضعراجع العملية الحالية  .6

 الأداء.أنشئ مقاييس  .7

 التحسينات.حلل العملية وحدد  .8

 العملية.نفذ التغيرات في  .9

 التحسين.قرر صلاحية وفاعلية عملية  .10

 الضوابط.ضع وحافظ على  .11

 (13) مستمرة.حسن بصفة  .12
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   هي:العمليات التي تحتاج للتحسين 

  الأعلى.. العمليات ذات التكلفة 1

 الضعيف..العمليات ذات الأداء 2

 التاريخية.. العمليات ذات المشاكل 3

 العميل.. العمليات ذات الأهمية لإرضاء 4

 . (14) ومصداقيته. العمليات التي تؤثر على عمر المنتج 5

 .(14) الملابستنمية مهارات التدريب وتنوع مصادر المعرفة في مجال صناعة  -6

 التجارب العملية للبحث:

وهو المبرد  حرير صناعي بتركيب نسجي واحد-قطن -قمشة وهي كتانربعة أنواع من الأأ علىجراء التجارب إقد تم ل

 -حياكة انجليزية -حياكة منحنيات -تركيب السوستة -الذيل ثنية)وهي ولكل نوع ثم تم تنفيذ خمس تقنيات حياكة مختلفة 

% موحد لكل العينات المنفذة بألوان مختلفة وتم تنفيذ 30-70حياكة فرنسية( وقد تم استخدام خيط حياكة قطن بولي استر 

قمشة السابق ذكرها كما هو موضح الأ علىالصناعية جوكي أبره وابرتين وتم تنفيذ التقنيات ماكينة الحياكة  علىالعينات 

 بالصور التالية:

 :أولا تقنيات خامة الكتان 

 
 تقنية الحياكة الفرنسية

 5عينة رقم 

 
 تقنية الحياكة الانجليزية

 4عينة رقم 

 
 تقنية حياكة المنحنيات

 3عينة رقم 

 
 تقنية تركيب السوستة

 2عينة رقم 

 
 تقنية ثني الذيل

 1عينة رقم 

 

 ثانيا: تقنيات خامة القطن

 
 تقنية الحياكة الفرنسية

 10عينة رقم 

 
 تقنية الحياكة الانجليزية

 9عينة رقم 

 
 تقنية حياكة المنحنيات

 8عينة رقم 

 
 تقنية تركيب السوستة

 7عينة رقم 

 
 تقنية ثني الذيل

 6عينة رقم 
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 تقنيات خامة الحرير الصناعيثالثا: 

 
 تقنية الحياكة الفرنسية

 15عينة رقم 

 
تقنية الحياكة 

 الانجليزية

 14عينة رقم 

 

 
 تقنية حياكة المنحنيات

 13عينة رقم 

 
 تقنية تركيب السوستة

 12عينة رقم 

 
 تقنية ثني الذيل

 11عينة رقم 

 

 تحليل النتائج

 في ضوء متغيرات البحث للتقنيات المنفذة ( يوضح نتائج اختبارات الأقمشة1)جدول 

 والقماش نوع التقنية العينات
كفاءة 

 الحياكة
 المظهرية

قوة شد 

 الحياكة

معامل 

 الجودة
 الترتيب

 1 97.44 868.33 100.00 100 ثني الذيل ) كتان( 1

 4 94.85 848.56 94.12 99.2 تركيب سوستة ) كتان( 2

 6 95.08 837.23 90.20 97.1 حياكة منحنيات ) كتان( 3

 9 96.28 867.85 98.04 94.81 حياكة انجليزية ) كتان( 4

 4 93.19 849.56 92.16 97.41 حياكة فرنسية ) كتان( 5

 2 97.16 837.49 96.08 100 ثني الذيل ) قطن( 6

 8 94.22 858.67 88.24 95.93 تركيب سوستة ) قطن( 7

 7 91.90 848.71 84.31 98.52 حياكة منحنيات ) قطن( 8

 3 78.10 834.31 90.20 100.00 حياكة انجليزية ) قطن( 9

 10 94.39 883.16 90.20 92.96 حياكة فرنسية ) قطن( 10

 11 79.44 374.33 84.85 76.85 ثني الذيل  )حرير صناعي( 11

 16 82.85 388.36 79.08 69.08 تركيب سوستة )حرير صناعي( 12

 14 79.08 377.13 80.28 69.28 صناعي(حياكة منحنيات)حرير  13

 13 81.28 387.65 83.19 73.19 حياكة انجليزية )حرير صناعي( 14

 15 83.19 399.51 79.16 69.16 حياكة فرنسية )حرير صناعي( 15

 

البحث في الترتيب  قها علي العينات المنفذة  ووضع عيناتييوضح الجدول السابق معامل الجودة والاختبارات التي تم تطب

( 1لت العينة رقم )جريت علي العينات المنفذة بالبحث وقد حصأخلال الاختبارات المختلفة التي  من هالتي حصلت علي

ول في معامل الجودة من حيث كفاءة الحياكة وقوة الشد والمظهرية وهذه العينة من قماش الكتان بتقنية ثني علي المركز الأ

( 9ثم في المركز الثالث العينة رقم) ،( في المركز الثاني من قماش القطن بتقنية ثني الذيل6رقم )وتليها العينة  ،الذيل

 خير.خذت المركز الأأقل معامل جودة وأ( علي 19ة رقم )وقد حصلت العين ،لقماش القطن حياكة انجليزية
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 ( كفاءة الحياكة%1شكل )

 

يوضح الشكل السابق توزيع نسب اختبار كفاءة الحياكة للتقنيات المنفذة لعينات البحث الكلية والفرق بين العينات المنتجة 

بينها وبين خامة  ةعلي النسب مقارنأمن خامة الكتان والقطن هي  نتائج الاختباربالبحث لاختبار كفاءة الحياكة حيث كانت 

قل أوكانت  ،جليزية والحياكة الفرنسيةتركيب السوستة حياكة المنحنيات والحياكة الان الستات لتقنيات ثني الذيل وتقنية

ضرورة الاختيار الجيد للخامة وما يناسبها  علىقمشة الحرير الصناعي مما يؤكد أ علىنسب كفاءة الحياكة للتقنيات المنفذة 

 .حياكة لضمان جودة المنتج النهائيمن تقنيات 

 
 (N) الشد( قوة 2شكل )

 

توزيع نسب اختبار قوة الشد للتقنيات المنفذة لعينات البحث الكلية والفرق بين العينات المنتجة  يوضح الشكل السابق

بينها وبين  ةعلي النسب مقارنأالشد من خامة الكتان والقطن هي  بالبحث لاختبار قوة الشد حيث كانت النتائج لاختبار قوة

قل أجليزية والحياكة الفرنسية وكانت وتقنية تركيب السوستة حياكة المنحنيات والحياكة الانخامة الستات لتقنيات ثني الذيل 

ضرورة الاختيار الجيد للخامة وما يناسبها  علىمما يؤكد  ،قمشة الحرير الصناعيأ علىنسب قوة الشد للتقنيات المنفذة 

 من تقنيات حياكة لضمان جودة المنتج النهائي 
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 %( المظهرية 3شكل )

 

 يوضح توزيع نسب اختبار المظهرية للتقنيات المنفذة لعينات البحث الكلية 

الكتان والقطن  الاختبار لخامةنتائج بحث لاختبار المظهرية حيث كانت يوضح الشكل السابق الفرق بين العينات المنتجة بال

يب السوستة حياكة المنحنيات والحياكة بينها وبين خامة الستات لتقنيات ثني الذيل وتقنية ترك ةعلي النسب مقارنأهي 

عطي أحيث  ،قمشة الحرير الصناعيأ علىقل نسب في المظهرية للتقنيات المنفذة أجليزية والحياكة الفرنسية وكانت الان

ضرورة الاختيار الجيد  علىمما يؤكد  الإنجليزية،شكل العينة النهائي صورة غير مرضية لشكل تركيب السوستة الحياكة 

 ياكة لضمان جودة المنتج النهائي.وما يناسبها من تقنيات ح للخامة

 النتائج:

 حصائية بين نتائج الاختبارات للعينات المنفذةإوجود فروق ذات دلالة  -1

 خامة من الخامات المستخدمة بالبحث هي خامة الكتان وتليها خامة القطن بالنسبة للتقنيات المنفذة بالبحث. أفضل -2

 عينة من حيث كفاءة الحياكة هي عينة الكتان بتقنية حياكة ثني الذيل ويليها القطن بتقنية حياكة انجليزية. أفضل -3

 عينة من حيث المظهرية هي عينة الكتان بتقنية حياكة ثني الذيل ويليها القطن بنفس التقنية. أفضل -4

 ويليها الحياكة الانجليزية.عينة من حيث قوة الشد هي عينة الكتان بتقنية حياكة ثني الذيل  أفضل -5

 عينة من حيث معامل الجودة هي عينة الكتان بتقنية حياكة ثني الذيل ويليها القطن بنفس التقنية. أفضل -6

 قل نسب للاختبارات ومعامل الجودة للتقنيات المنفذة.أمشة الستان والحرير الصناعي علي قأحصول  -7

 التوصيات:

 لأقمشة لضمان جودة المنتج النهائي.االمختلفة من  الخواص علىجراء المزيد من الدراسات إ -1

 الإنتاج.بحاث في مجال تصنيع الملابس وجودة جراء العديد من الأإو -2

 أنواع اخري من الاقمشة. علىاستكمال دراسة تأثير جودة تقنيات الحياكة  -3

مثل الستان والحرير قمشة الصناعية الأ علىعدم استخدام تقنيات حياكة تركيب السحاب والحياكة الانجليزية  -4

 نها تعطي مظهرية غير مرضية وقوة شد وكفاءة حياكة ضعيفة مما يوثر علي جودة المنتج.إحيث  ،الصناعي
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 4م(: ص 2018اكتوبر)
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motnawee” magalet altasmem aldawlya, adad oktobir (2018): s4. 

اختلاف معامل برم خيوط البولي استر المستمرة على المظهر السطحي وملمس الأقمشة  تأثير“احمد سيد  داوود، عبير -6

م(: من ص 2003حلوان) جامعة تطبيقية،فنون  منشورة، كليةرسالة ماجستير غير  للمنتج،بما يلائم الغرض الوظيفي 

 .65الي ص  63

Dawod, Abeer Ahmed Sayed “taeseer ekhtelaf moamel birm khit alpoly ister almostalera ala 

almizhir alsithe wa malmas elakhmesha bma ylaem elgirad elwazefe llmontag” resalh 

magester geer manshora, koleyt fenoon ttbekya, gamet helwan (2003) mn s63 ela s65 
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 .11م(: ص 2018عدد أكتوبر) الدولية،الجلدية" مجلة التصميم 
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