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   Introduction:مقدمة  
ة  ة الطفول ي مرحل ل ف یة بالطف ب الأساس د المطال بس أح د المل یع
ق  ا یتعل ھ فیم ھ ومتطلبات ة احتیاجات ھ تلبی ترط فی المتوسطة، حیث یش

دت عد ث أك ال بالراحة وحریة الحركة، حی ي مج اث ف ن الأبح د م ی
ل،  بة للطف الملابس والنسیج على الدور الوظیفي الھام للملبس بالنس
من حیث قدرتھ على تھیئة مناخ مصغر محیط بالطفل، ویشترط في 
یولوجیة  ات الفس ھ المتطلب وافر فی حي تت ون ص اخ أن یك ذا المن ھ
ة  ي مرحل فة خاصة ف والسیكولوجیة، وتتضاعف أھمیة الملبس بص

و الطفول ائص نم ن خص ة م ك المرحل ھ تل ا تتطلب طة؛ لم ة المتوس
  .محددة تمیزھا عن غیرھا

ة  ة الطفول ي مرحل ال ف س الأطف وظیفي لملاب دور ال وانطلاقا من ال
میمھا،  ث تص ن حی ال م س الأطف ام بملاب بح الاھتم طة؛ أص المتوس
ت  ألوانھا، حیاكتھا، زخرفتھا، وخاماتھا، مطلباً ضروریاً، وقد اھتم

ن ا د م وظیفي عدی ودة الأداء ال ل ج ي عوام ث ف ات بالبح لدراس
افیناز  اح وص والجمالي لملابس الأطفال، حیث أكدت غادة عبد الفت

میر  ائص ) 2012(س یة وخص ات الملبس ة المتطلب ة دراس أھمی
ال، وبخاصة  س الأطف راء ملاب ي إث تخدمة ف ة المس التقنیات المختلف

ة  تخدمت الدراس د اس طة، وق ة المتوس ة الطفول ات مرحل لاث تقنی ث
ي( ز الآل ي، التطری و الآل دوي، التریك یھ الی ام )الكروش ا وس ، أم

ا ) 2015(مصطفى وامیمة رؤوف  لت نتائجھ أجرت دراسة توص ف
إلى إمكانیة تطویع الإمكانات التشكیلیة للتراكیب النسجیة بھدف رفع 
الجانب الجمالي والوظیفي لملابس الأطفال، وأجرت السیدة فتح الله 

ودة أداء در) 2006( دلات ج ادة مع ى زی ا إل لت نتائجھ ة توص اس
ة  ین الأقمش دمج ب ة ال ة نتیج ال الخارجی س الأطف ة لملاب الحیاك
ي  ائج الدراسة الت لت نت ین توص ي ح و، ف وجة وأقمشة التریك المنس

ى  اس موس ؤثرات ) 2016(أجرتھا این ح للم أثیر واض ود ت ى وج إل
س  ة لملاب واص الجمالی ن الخ ى تحس ة عل ر المرئی بات غی مناس

ود حاجة  ى وج الأطفال بأسلوب الحیاكة الراقیة، نخلص من ذلك إل
ین  ى تحس ؤثرة عل ل الم ي العوام ث ف تمراریة البح روریة لاس ض
س  ة وملاب ال عام س الأطف ة لملاب ة والوظیفی واص الجمالی الخ

  .الأطفال في مرحلة الطفولة المتوسطة بصفة خاصة
د الع ال أح س الأطف ذ ملاب ات تنفی وین وتعد تقنی ي تك ة ف ل الھام وام

ات  ن الدراس د م ت عدی المنتج وتشكیل الدور الوظیفي لھ، وقد اھتم

بتقنیات تنفیذ الملابس عامة وملابس الأطفال خاصة، حیث توصلت 
لاح  ادیة ص طفى وش ) 2013(نتائج الدراسة التي أجرتھا رانیا مص

ا  ا ووظیفیً أثر جمالیً ال تت س الأطف ذ ملاب ات تنفی ى ان تقنی إل
ذ بالخ ات تنفی بعض تقنی ت ل ا عرض ة للأقمشة، كم ائص الطبیعی ص

حیاكة الكشكشة، تقنیات عمل الكسرات، الكالونیھ، (ملابس الأطفال 
وب،  وال والجی ة والأك ل الرقب ات مث ة المنحنی تة، حیاك السوس

یس ن )والبرنس د م راء المزی رورة إج ة بض ت الدراس ، وأوص
تقنیات تنفیذ الملابس، الدراسات ذات العلاقة بالعوامل المؤثرة على 

فقد ھدفت من الدراسة التي أجرتھا إلى ) 2010(أما رانیا مصطفى 
ة  ات الحیاك ض تقنی ى بع ؤثرة عل ل الم ض العوام ى بع التعرف عل

السجاف المستقیم، السجاف المنحني، الركنة، السوستة، الكشكشة، (
زاج ات والزج ة بالثنای ف الحیاك رات، تنظی ات، الكس ) الجودیھ

ث المستخد د بح م یقتصر الأمر عن ھرة، ول س الس مة في انتاج ملاب
ض  ت بع ل اھتم ط؛ ب العوامل المؤثرة على تقنیات تنفیذ الملابس فق
الدراسات بتعلیم تقنیات تنفیذ ملابس الأطفال، وھذا ما أكدتھ دراسة 

طفي  اء مص میم ) 2006(رج دف تص ا بھ ي أجرتھ ة الت ي الدراس ف
ض ت یم بع ة لتعل ائط فائق امج وس ي برن ال، وف س الأطف ات ملاب قنی

ى  ؤثرة عل ة الم ل الحیاك ة عوام ة لدراس ح الحاج ك تتض وء ذل ض
  .تقنیات تنفیذ ملابس الأطفال

تج  ذ المن اح تنفی ي نج یة ف وتعد وصلات الحیاكة من العوامل الرئیس
لات  ا أن وص ھ، كم الي ل وظیفي والجم دور ال د ال ي، وتأكی الملبس

ي یج ة الت ددات الھام ن المح ة م ذ الحیاك د تنفی ا عن ب مراعاتھ
ولھا  یة وحص ات الملبس ودة المنتج ا ج ف علیھ ث یتوق س، حی الملاب
لات  ات بوص ن الدراس د م ت عدی د أھتم تھلك، وق ول المس ى قب عل
ي،  تج الملبس ودة المن دیر ج ي تق ا ف ددًا ھامً ا مح ة باعتبارھ الحیاك
ت  ات اھتم ى دراس ین، الأول ى فئت ات إل ویمكن تصنیف تلك الدراس

ة  بالبحث في لات الحیاك ودة وص ى ج ؤثرة عل ل الم رال (العوام می
؛ 2006،  ؛ اشرف ھاشم ، حاتم إدریس، نجلاء طعیمة2005شبل، 

دین،  لاح ال دى ص عیدي، 2006وج فاء الص ة 2009؛ ص ؛ ھال
) 2016؛ مھاء الرشیدي، 2011؛ أمل عبد السمیع، 2010العلیمي، 

لات ال ودة وص ى أن ج ات إل ك الدراس ائج تل ة حیث اشارت نت حیاك
ة  ة والوظیفی واص الطبیعی ا الخ ل منھ ن العوام ة م أثر بمجموع تت
وع الغرز والغرض  وط ون ائص الخی ى خص للأقمشة، بالإضافة إل
تلاف  أثیر اخ ت ت ات تناول ي دراس ة فھ ة الثانی ا الفئ تج، أم ن المن م
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ائي  تج النھ ودة المن ة وج ى أداء الحیاك ة عل لة الحیاك د ( وص أحم
اروق،  د ال2011ف ل عب میع، ؛ أم  ,Ali, Rehan؛ 2011س

Ahmed, Memon & Hussain, 2014 ان میر، ایم ي س ؛ ایرین
ع،  طفى، 2015ربی ة مص د، فاطم ام محم ث )2016؛ وس ، حی

لة  أثیر وص ي ت تلاف ف ود اخ ى وج ات إل ك الدراس ائج تل ارت نت اش
ابع  ر الت وع المتغی ا لن ة تبعً ة (الحیاك ة الوظیفی ة الأقمشة، القیم خام

تجوالجمالیة، الخصا ، )ئص الوظیفیة أو الطبیعیة للخامة، جودة المن
لة  أثیر وص ل المرتبطة بت ول أن دراسة العوام وبناء علیھ یمكن الق
ا  ا ملحً د مطلبً تخدمھا یع بة لاس ارات المناس د الاعتب ة وتحدی الحیاك
وظیفي  ب ال ق المطل ي یحق تج ملبس ى من ول عل روریاً للحص وض

  .والجمالي بمعاییر جودة مقبولة
  :Statement of the problemلبحث ا مشكلة

  :من خلال العرض السابق یمكن استخلاص ما یلي
ى  - ؤثرة عل ل الم ي العوام ث ف روریة للبح ة ض ود حاج وج

ة  ال عام س الأطف ة لملاب ة والوظیفی واص الجمالی ین الخ تحس
  .وملابس الأطفال في مرحلة الطفولة المتوسطة بصفة خاصة

ى - ؤثرة عل ل الم ة  الحاجة لدراسة العوام ذ أو حیاك ودة بتنفی ج
 .ملابس الأطفال عامة ومرحلة الطفولة المتوسطة خاصة

ل  - ي العوام ث ف ة البح ى أھمی ات عل ن الدراس د م د عدی تأكی
بة  ارات المناس د الاعتب ة وتحدی لة الحیاك أثیر وص المرتبطة بت
لاستخدمھا للحصول على منتج ملبسي یحقق المطلب الوظیفي 

  .ةوالجمالي بمعاییر جودة مقبول
اؤل  ي التس ث ف كلة البح د مش ن تحدی دم أمك ا تق وء م ي ض وف

ات " الرئیس  ودة تقنی ى ج ة عل لات الحیاك أثیر استخدام وص ا ت م
اتان؟ ة الس ذة بأقمش ال المنف س الأطف ة ملاب ھ  "حیاك رع عن ویتف

  :التساؤلات الأتیة
یة، (ما تأثیر استخدام وصلات الحیاكة الثلاث  - ة، الفرنس العادی

الكلوش، الكشكشة، (جودة تنفیذ تقنیات حیاكة  على) الأنجلیزیة
ة ) الكسرات، الكالونیھات ي مرحل ال ف بات الأطف ملابس مناس

 الطفولة المتوسطة المنفذة بأقمشة الساتان؟
لات  - تخدام وص د اس ا عن ب مراعاتھ ي یج ارات الت ا الاعتب م

س  ة ملاب ات حیاك ذ تقنی ي تنفی ة ف وع الدراس ة موض الحیاك
مرحلة الطفولة المتوسطة المنفذة بأقمشة مناسبات الأطفال في 

 الساتان؟
   Objectivesف البحث اھدأ

ة  - لة الحیاك یة، (الكشف عن تأثیر اختلاف وص ة، الفرنس العادی
ة بات ) الأنجلیزی س مناس ة ملاب ات حیاك ذ تقنی ودة تنفی ى ج عل

 . الأطفال في مرحلة الطفولة المتوسطة المنفذة بأقمشة الساتان
لات تحدید الاعتبارات  - تخدام وص د اس التي یجب مراعاتھا عن

س  ة ملاب ات حیاك ذ تقنی ي تنفی ة ف وع الدراس ة موض الحیاك
مناسبات الأطفال في مرحلة الطفولة المتوسطة المنفذة بأقمشة 

 .الساتان
 :Theoretical Frameworkالإطار النظرى 

  .مصطلحات البحث
ی: وصلة الحیاكة ن وصل قطعت ارة ع ا عب ا بأنھ ن أو تعرف إجرائیً

ن  أكثر من القماش من خلال تنفیذ سلسلة من الغرز أو نوع محدد م
ا  دد، ومنھ مك مح دد وس ق مح ي نس رز ف ة، (الغ لة العادی الوص

  ).الفرنسیة، الأنجلیزیة
ال بات الأطف ذ ملابس مناس ات تنفی ة : تقنی ن مجموع ارة ع ي عب ھ

القصات المستخدمة في الحصول على منتج ملبسي یصلح لمناسبات 
ي الأطفا ة (ل، وھ ل الكسرات، تقنی ة عم ل الكشكشة، تقنی ة عم تقنی

ة،  ل الرقب ات مث ة المنحنی تة، حیاك وش، السوس ھ، الكل عمل الكالونی
یس وب، البرنس وال، الجی ا ، )الأك ا بأنھ ً رف إجرائی ة وتع مجموع

ال  بات الأطف س مناس ذ ملاب ي تنفی تخدمة ف ات المس التقنی
  ).شالكشكشة، الكسرات، الكالونیھ، الكلو(وھى

عبارة عن الأنماط الملبسیة التي یمكن أن : ملابس مناسبات الأطفال
  .یرتدیھا الأطفال في المناسبات وبخاصة الفستان

اتان ة الس ب : أقمش تخدام التركی ة باس ة المنتج ن الأقمش ارة ع عب
تظم  س (النسجي الأطلسي، سواء المن تظم ) 5،7،8أطل ر المن أو غی

)4،6.(  
  .أنواع وصلات الحیاكة

ث  تعد زي، حی كیل ال یة لتش ن العناصر الأساس ة م لات الحیاك وص
ة،  ة أو الجمالی واحي الوظیفی ي الن واء ف بس س ى أداء المل ؤثثر عل ت
نیف  ت بتص ي اھتم ابقة الت ات الس ة الدراس لال مراجع ن خ وم

ة  لات الحیاك  ,Farhana, Syduzzaman& Yeasmin) وص
2015; Seetharam, G., & Nagarajan, L., 2014; ة ھال

ي ،  ع، 2010العلیم ان ربی میر، إیم ي س رف 2015؛ إیرین ؛ أش
اروخ ،  ز ص د العزی فیة عب م ، ص ود ھاش دي 2004محم ؛ وج

ي،  دري، 2006السیس د الب لات ) 2009؛ محم نیف وص ن تص یمك
  :الحیاكة على النحو الأتي

 م الأول یطة : القس ات البس  Superimposed Seamالحیاك
S.S و اكثر من الغرز، ویمكن وتتم ھذه الحیاكة بصف واحد أ

ة   Plain Seamتنفیذھا على مرحلة واحدة مثل الحیاكة العادی
قیمة أو  ات المس الات الخیاط ي ح تخدامھا ف ل اس ، ویفض
وزات،  المنحنیة وتتطلب تشطیب وتناسب حیاكة القمیص، البل
یطة  ة بس مى حیاك ى مرحلتین وتس تم عل ل، أو ت وملابس العم

ی ة الفرنس ل الحیاك ة مث ا  French Seamة ثنائی ق علیھ ویطل
البعض الحیاكة البارزة، ویفضل استخدامھا فى حیاكة الملابس 
ة  ي حیاك تخدم ف ا تس ررة، كم یل متك ات غس اج عملی ي تحت الت

  .الملابس التي تحتاج عنایة خاصة مثل الملابس الرقیقة
 الانجلیزیة(الحیاكة المتراكبة : القسم الثاني (Lapped Seam 

L.S  ا طحة وتسمى أیض ة المس ة، أو الحیاك ة الإنجلیزی الحیاك
Flat felled Seam  یص ة القم ي حیاك تخدامھا ف ن اس ویمك

  .الرجالي أو البنطلون أو الملابس الریاضیة
 ث م الثال واف : القس ة الح ن bound Seamحیاك ث یمك ، حی

 .تشطیب الحواف/ استخدمھا في تنظیف
 حیاكة الزینة : القسم الرابعDecorative Seam   
  .مشة الساتان وخصائھاأق

  :تنقسم الأقمشة إلى ثلاثة أنواع رئیسیة ھي
أقمشة منسوجة بخیط واحد، حیث یتداخل ھذا الخیط مع بعضھ  -

 .البعض، مثل أقمشة التریكو والكروشیة
ین أو  - ن خیط ون م ث تتك ر، حی أقمشة منسوجة بخیطین أو أكث

دیة أكثر یتداخلان مع بعضھم بزوایا محددة ومنھا الأقمشة العا
یج  ردي، نس یج مب یط، نس یج بس ى نس دورھا إل م ب ي تنقس والت
یج  ى النس ة عل د الأمثل اتان أح ة الس د أقمش ي، وتع أطلس

ة(الأطلسي، ونسیج الأقمشة الوبریة  یج )المخمل، القطیف ، ونس
 .الأقمشة الشبكیة

 .أقمشة غیر منسوجیة مثل الجوخ أو اللباد المضغوط -
مشة المستخدمة في المناسبات أن الأق) م2001(ویؤكد إیھاب فاضل 

ا  ة، أم ة الوبری ن الأقمش فافة أو م ة، ش ة، لامع ون براق ب أن تك یج
: فتذكر خصائص عدة لأقمشة الساتان منھا) م2015(أسمھان النجار

اج  ان، تحت یة اللمع ة، خاص اس بالنعوم ي الاحس ة تععط ا أقمش أنھ
س  ي ملاب تخدم ف ي تس ة الت ھر الأقمش ن أش ة، م ة خاص عنای

ب ة المناس لات الحیاك ذ وص اتان لتنفی اش الس ار قم م اختی ذا ت ات، ل
  .موضوع الدراسة بالتقنیات المحددة على ملابس مناسبات الأطفال

  .العوامل المؤثرة على جودة وصلات الحیاكة
كل  وین الش ى تك یة ف ر الرئیس ن العناص ة م لات الحیاك د وص تع

ع ویم بتجمی ا تق ث انھ ي، حی زي الملبس نمط أو ال ائي لل زاء  النھ أج
د  ت عدی ذا أھتم ائي، ل الزي مع بعضھا البعض لإعطائھ الشكل النھ
لات  ودة وص ى ج ؤثرة عل ل الم ن الوام ف ع ات بالكش ن الدراس م
زي،  ة لل ات الوظیفی رتبط بالمقوم الحیاكة، وبخاصة العوامل التي ت
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ة  دت دراس ث أك ة  Lapere, 2006حی لة الحیاك وع وص أن ن
ائص ال ى خص اء عل دد بن ا یتح یجوجودتھ یر / نس اش، ویش القم

Abdul-Ghani, 2011  أثیر ل ذات الت ن العوام ة م ى مجموع إل
تج  ودة المن المباشر على جودة وصلة الحیاكة والتي یترتب علیھا ج
ة  ة الحیاك الملبسي، ومن بین تلك العوامل ما یتعلق بخصائص عملی

  ). نوع وسمك الخیط، حجم الأبرة، نوع وكثافة الغرزة(
ات كما أكدت الدراس ودة المنتج دلات ج ع مع ات التي ھدفت إلى رف

ا وإجراء  الملبسیة على مجموعة من العوامل التي یجب الاھتمام بھ
ة،  لة الحیاك وع وص المزید من البحوث بشأنھا، ومن ھذه العوامل ن
تخدم،  یط المس تخدم والخ ر المس ا، الإب ة وكثافتھ رزة الحیاك وع غ ن

اغط  دم الض ماح(بالإضافة إلى ضغطط الق اوي،  س ، )م2017الص
فقد لخصت خصائص جودة وصلة الحیاكة في  Manal, 2014أما 

تم  ي ی خصائص فیزیائیة وھى التي تتعلق بالمواد الخام والطرق الت
ذلك  وع الغرز وك بھا تجمیع الزي مثل نوع القماش وخصائصھ ون
ات  ي المتطلب ل ف ائص الأداء فتتمث ا خص ة، أم لة الحیاك وع وص ن

ریة  وان،(البص ورات الأل ة، الأكسس میم، الموض ط التص ) نم
مجموعة الخصائص المرتبطة بملائمة الزي ( والمتطلبات الوظیفیة 

  ).أثناء الإرتداء وعملیات الغسیل والكي
ة  ات الوظیفی ي المتطلب ث ف ات بالبح ن الدراس د م ت عدی د اھتم وق
افي  لزیادة معدلات جودة وصلات الحیاكة، دون الاھتمام بالقدر الك

ث ف ات بالبح ق مقوم أنھا تحقی ن ش ي م ة الت ات الجمالی ي المتطلب
د  ضرورة  Ali et al., 2016المظھریة للمنتج الملبسي، حیث یؤك

تج  ة للمن ة والجمالی ات الوظیفی ین المتطلب ق ب الاھتمام بتحقیق التواف
الملبسي، حیث یجب الاھتمام بزیادة الإمكانات الوظیفیة للملبس إلى 

ل تحق ام بعوام ب الاھتم ة، جان ات الجمالی ة والمتطلب ق المظھری
ى  Manal, 2016وتوصلت  ؤثر عل ة ی لة الحیاك وع وص ى أن ن إل

یر  ة، وتش أن  Manal, 2014أداء الحیاكة لأقمشة الصوف الطبیعی
ى ل ھ دة عوام ى ع ف عل س تتوق ة الملاب ودة أداء حیاك ة : ج متان

ة،  الوصلة ومقاومتھا للتأكل، ملمس ونعومة وصلة الحیاكة، المرون
رق العنایة بالمنتج الملبسي، الفائدة الاقتصادیة والتكلفة ، خواص ط

ة  ة ومقاوم رات المناخی رارة والتغی ة الح ى مقاوم ة ف تج المتمثل المن
  .الماء  والمواد الكیمیائیة، واخیرا مظھریة وصلة الحیاكة

ت  ي اھتم ات الت ض الدراس ائج بع ل لنت ة تحلی رت الباحث د أج وق
  :رة على جودة وصلات الحیاكة كما یليبالكشف عن العوامل المؤث

ة  - ة المتراكب ة(الحیاك ایرة ) الانجلیزی ى مس درة عل ر ق أكث
ى  ا أعل د لھ وة الش الموضة وعمرھا الافتاضي أكبر، كما أن ق
یة ذات  ات الملبس ع المنتج لح م رى، وتص ات الآخ ن الحیاك م

رر  ي المتك یل والك تعمال والغس  ,Farhana et alالاس
2015).( 

ل  كلما زادت - ا ق كثافة الغرزة كلما زادت قوة شد الحیاكة وكلم
ة  بة للأقمش ل بالنس د أفض وة الش ت ق ا كان رة كلم م الإب حج

 . (Choudhary and Goel, 2013)القطنیة
بة  - ة بالنس د الحیاك كلما زادت كثافة الغرزة كلما زادت قوة الش

ل  ق أفض ة تحق ة المتراكب ا أن الحیاك وفیة، كم ة الص للأقمش
بة النتائج من  تطالة بالنس حیث قوة الشد والمتانة والأداء والاس

وفیة   ,Manal, 2016; Barbulov–Popov)للأقمشة الص
Cirkovic, & Stepanović, 2012. ،2002؛ على زلط.( 

ع  - دة م ائج جی ق نت تر تحق ولي اس ن الب نوعة م وط المص الخی
 Seetharamمختلف الغرز فیما یتعلق بقوة الشد والاستطالة 

and Nagarajan, 2014; Akter and Khan,  2015 ( 
 ).2004أشرف محمود ھاشم ، صفیة عبد العزیز صاروخ ، 

ین  - رواح ب مك تت : 14أنسب مقاسات الأبر للقمشة متوسطة الس
اروخ ، ( 18 ز ص د العزی فیة عب م ، ص ود ھاش رف محم أش

2004.( 
ة(الوصلة المتراكبة  - وة ) الإنجلیزی بة لق یم أفضل بالنس ق ق تحق

شة الحریر الطبیعي یلیھا الوصلة الفرنسیة ثم العادیة الشد لأقم

 ).م2015أیریني سمیر، إیمان ربیع، (
رة  - اس  14مقاس الأب ة بالمق ائج أفضل مقارن ق نت ي  16یحق ف

اتان  ة لأقمشة الس  ,Manalخواص قوة الشد وانزلاق الحیاك
2014).( 

بات  س مناس میم ملاب د تص ا عن ب مراعاتھ ي یج ارات الت الاعتب
  .ل فى مرحلة الطفولة المتوسطةالأطفا

ة  فة عام ھناك مواصفات لابد من مراعاتھا في ملابس الأطفال بص
ذه  ث أن ھ فة خاصة ، حی طة بص ة المتوس ة الطفول س مرحل وملاب

 ً ز نظرا اص والممی ا الخ ا طابعھ ذه  المرحلة لھ لال ھ ل خ لأن الطف
ة  ر الحرك ون كثی ھ یك ا أن تقلال ، كم ن الاس ً م ا ر نوع ة یظھ المرحل
لال  ن خ رین، وم اه الآخ ذب انتب ى ج ة إل ة دائم ى حاج اط وف والنش

ابقة  ات الس ى الدراس لاع عل دین، ( الاط ة عاب ة 2002علی ؛ علی
دین،  ة رؤووف، 1995عاب طفى، امیم ام مص ن ) 2015؛ وس یمك

  :أستخلاص الاعتبارات الأتیة
تھلاك  - وم الاس ة ، وتق وق الحرك ي لا تع س الت تخدام الملاب اس

 .الرحة وتحقق الآمان و
رارة  - ة ح ف درج ى تكیی درة عل ا الق ي لھ ة الت تخدام الأقمش اس

تاء  ي الش م ف ى درجة حرارة الجس أقمشة ( الجسم فتحافظ عل
رارة ة الح ة لنفاذی ي ) مقاوم رارة ف ة للح ل نفاذی ة أق وأقمش

 .الصیف
ة  - ة عالی ة ومتان ة ذات ذات الأوزان الخفیف تخدام أقمش اس

 .ةوتراكیب نسجیھ سادة وتتسم بالنعوم
میم أو  - ث التص ن حی ة م ا اللیون وافر فیھ س یت تخدام ملاب اس

ة  حنات الكھربائی د الش ة تولی ف بقل جى، وتتص ب النس التركی
 .للأقمشة المستخدمة لتصمیم ھذه الملابس

تخدام  - ة اس ى حال ایلون ، وف استخدام السوست البلاستیك أو الن
سوست معدنیة یراعى تغطیة منطقة الجلد القریبة من السوستھ 

 .بالقماش
ة  - اء الحرك اك أثن رة الاحتك رض لكث ي تتع اطق الت ة المن تقوی

 .وممارسة الأنشطة المختلفة مثل الركبة والكوعین 
ادة  - ان ح ا أو أرك ا زاوی ربط بھ رائط لل تخدام ش ب اس تجن

  .واستخدام شرائط مستدیرة تمنع حدوث الخدوش للأطفال
ف أو - ط الكت د خ س خاصة عن ي الملاب ة ف  وجود فتحات أمامی

 جانبي الرداء 
 .تجنب استخدام الأزرار الصغیرة والكوبشات والأشرطة -
ایرة  - یل ومس أن تكون الملابس ذات ألوان ثابتة للعرق أو الغس

 .لخطوط الموضة الحدیثة 
فر  - ر والأص ر والأخض ل الأحم ة مث وان الزاھی تخدام الأل اس

ذه  ي ھ ال ف ة للأطف لة والجذاب وان المفض ن الأل ا م ث أنھ حی
وان المرحلة نظ ا الأل خ بسرعة أم وان الفاتحة تتس ً لأن الأل را

 .الغامقة فتشعر الطفل بالكآبة والضیق
ا  - ً لأنھ غیرة نظرا ات الص استخدام الوحدات الزخرفیة والمربع

ون  زي تك احة ال ث أن مس ال حی س الأطف ة لملاب ر ملائم أكث
 .صغیرة

ا  - ھولة فیم ا بس ن إطالتھ ذیل یمك ترك مقدار ثنیة عریضة في ال
 .بعد

  .روض البحثف
بین متوسطات  0.05لا توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى  -

ودة  ى ج ثلاث عل ة ال لات الحیاك أثیر وص استجاب المقیمین لت
  .تنفیذ تقنیة الكلوش

بین متوسطات  0.05لا توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى  -
ودة  ى ج ثلاث عل ة ال لات الحیاك أثیر وص استجاب المقیمین لت

  .لكشكشةتنفیذ تقنیة ا
بین متوسطات  0.05لا توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى  -
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ودة  ى ج ثلاث عل ة ال لات الحیاك أثیر وص استجاب المقیمین لت
  .تنفیذ تقنیة الكسرات

بین متوسطات  0.05لا توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى  -
ودة  ى ج ثلاث عل ة ال لات الحیاك أثیر وص استجاب المقیمین لت

  .الونیھاتتنفیذ تقنیة الك
  .الدراسة التطبیقیة

  :مرت إجراءت الدراسة التطبقییة بعدة مراحل على النحو التي
ا   - أ  طة ومتطلباتھ ة المتوس ة الطفول ائص مرحل د خص تحدی

بات س المناس ق بملاب ا یتعل ة : الملبسیة فیم ار مرحل م اختی ت
ر  ار ) 6(الطفولة المتوسطة وتحدیدا عم م اختی ا ت نوات، كم س

نات وتحدیدا الفستان لتنفیذ تقنیات الخیاطة ملابس مناسبات الب
موضوع الدراسة بالثلاث وصلات حیاكة المستھدفة، حیث تم 

 .تحدیدھا في الإطار النظري
ذ ملابس مناسبات   -ب  تحدید تقنیات الخیاطة المستخدمة في تنفی

من خلال تحلیل نتائج  للأطفال فى مرحلة الطفولة المتوسطة،
وء ا ي ض ابقة، وف ات الس ى الدراس ل ف ي المتمث نمط الملبس ل

ي  داءه ف ي ارت ل ف بس والمتمث ن المل رض م تان والغ الفس
ر  المناسبات، تم تحدید أربع تقنیات تمثل تقنیات الخیاطة الأكث

ى  ال، وھ بات الأطف س مناس ي ملاب تخدما ف ة، ( اس الكشكش
  ).الكسرات، الكالونیھات، الكلوش

ات  -ج  ذ تقنی ي تنفی ة المستخدمة ف لات الحیاك ة  تحدید وص خیاط
طة، ة المتوس ن  ملابس مناسبات الأطفال فى مرحلة الطفول م

س  لات الملاب ى مح ة عل ا الباحث ة أجرتھ ة میدانی لال دراس خ
ة  لة الحیاك ة أن وص وبخاصة ملابس الأطفال، لاحظت الباحث
ب  ي تتطل ة والت ة العادی لة الحیاك ت وص تخداما كان ر اس الأكث

ى  عملیات تشطیب بما یعیق توفر خاصیة الراحة ال، إل للأطف
ومي  اط الی رة النش جانب انخفاض العمر الافتراضي سواء لكث
للطفل أو تكرار عملیات الغسیل، الأمر الذي یؤثر على ضعف 
ار  م اختی جودة الأداء الوظیفي والجمالي للمنتج الملبسي، لذا ت

ثلاث  ة ال لات الحیاك ة( وص یة، الإنجلیزی ة، الفرنس ) العادی
ودیلات الى  لتجمیع أجزاء الم ث الح ي البح ذة ف یة المنف الملبس
  .بتقنیات الخیاطة المحددة

تحدید الخامات المستخدمة في تنفیذ ملابس مناسبات الأطفال   - د 
ر (  نوات 6عم اتان  ،)س اش الس ار قم م اختی ث ت ط (حی متوس

 :لتنفیذ ملابس مناسبات الأطفال بالمواصفات الأتیة) السمك
ي تنفی  -ه  ة المستخدمة ف لات الحیاك ة تحدید وص ات خیاط ذ تقنی

طة،  ة المتوس ة الطفول ى مرحل م ملابس مناسبات الأطفال ف ت
ثلاث  ة ال لات الحیاك ار وص ة ( اختی یة SSaالعادی ، الفرنس

SSae ة یة ) LSr، الأنجلیزی ودیلات الملبس ع أجزاء الم لتجمی
ت  المنفذة في البحث الحالى بتقنیات الخیاطة المحددة، وتم تثبی

ارت عوامل الحیاكة كما ھو موض ث اش ح بالجدول التالي، حی
ق أفضل  فات تحق ك المواص نتائج الدراسات السابقة إلى أن تل
بتھا  ا مناس ة وأیض وظیفي للحیاك ودة الأداء ال بة لج یم بالنس الق

 :لأقمشة الساتان متوسطة السمك
  عوامل الحیاكة ذات العلاقة بالبحث الحالي) 1( جدول

  2م/ جم185تر بوزن بولیس% 100قماش ساتان   نوع ووزن القماش

  نوع وصلات الحیاكة

SSa  SSae LSr 

   
  سنجر 14  مقاس الأبرة  متوسط  ضغط القدم الضاغط

  40/2بولیستر مصبوغ نمرة % 100  نوع ونمرة الخیط
  سم/ غرز 3  كثافة الغرزة في السنتیمتر

  

لتحلیلیة لنتائج الدراسات والبحوث التي اھتمت وفي ضوء الدراسة ا
ودة  ق بج ا یتعل ائج فیم ق أفضل النت بة لتحقی ل المناس بتحدید العوام
الحیاكة وطبیعة الأقمشة المستخدمة، تم تثبیت المتغیرات المرتبطة 

م یط رق تخدام خ م اس ث ت یط، حی رة الخ وع ونم ھ ) 40/2(بن ونوع
) متوسطة(ة شد الماكینة ، وقو)16(بولیستر مزوي، ومقاس الأبرة 

ى )سم/3(وطول غرزة  ابقة إل ات الس ائج الدراس ارت نت ، حیث اش
أن تلك المواصفات تحقق أفضل القیم بالنسبة لجودة الأداء الوظیفي 

  .للحیاكة وأیضا مناسبتھا لأقمشة الساتان متوسطة السمك

ة   -و  وع تقنی وء ن ي ض ة ف إعداد التصمیمات الملبسیة المقترح
ت ذ المس ات، ( خدمة التنفی رات، الكالونیھ ة، الكس الكشكش

حیث تم إعداد التصمیم  ،)الفستان(والنمط الملبسي ) الكلوش
ة  ذ بتقین اني منف میم الث وش، والتص ة الكل ذ بتقنی الأول منف
رات،  ة الكس ذ بتقنی و منف ث فھ میم الثال ا التص ة، أم الكشكش

ات ة الكالونیھ ن )والتصمیم الرابع منفذ بتقنی میم م ل تص ، وك
لك التصمیمات تم تجمیعھ باستخدام وصلات الحیاكة الثلاث ت
  ).العادیة، الفرنسیة، الأنجلیزیة(

  )الكشكشة، الكسرات، الكالونیھات، الكلوش( التصمیمات الملبسیة المقترحة في ضوء نوع تقنیة التنفیذ المستخدمة ) 2(جدول
  تتقنیة الكالونیھا  تقنیة الكسرات  تقنیة الكشكشة  تقنیة الكلوش
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ة  - ز  یة المقترح میات الملبس ات للتص داد الباترون وء  إع ي ض ف
تخدمة  ذ المس ة التنفی وع تقنی رات، ( ن ة، الكس الكشكش

  ).الفستان(والنمط الملبسي ) الكالونیھات، الكلوش
قص الباترون الورقي وعمل التوسیعات اللازمة حسب نوع   - ح 

تخدمة  ة المس ذ الخیاط ة تنفی ر( تقنی ة، الكس ات، الكشكش
  ).الكالونیھات، الكلوش

اترون   -ط  زاء الب م تعشیق أج فرد القماش وجھا لوجھ طولیا، ث

  ).السداء( على القماش في الاتجاه الوطلي للنسیج 
ي   - ي  تج الملبس زاء المن ع أج م تجمی اترون ث زاء الب ص أج ق

ددة ة المح لة الحیاك تخدام وص ودیلات باس دد الم ل ع ، لیص
ذة  ذ ) 12(المنف م تنفی ث ت ل، حی ات مودی ن تقنی ة م ل تقنی ك

ة  ة الأربع ات، ( الخیاط رات، الكالونیھ ة، الكس الكشكش
وش ثلاث ) الكل ة ال لات الحیاك تخدام وص ة، (باس العادی

  ).الفرنسیة، الأنجلیزیة

المودیل 
  الأول

نوع 
وصلة 
  الحیاكة

  كلوش  نوع التقنیة  عادیة

أماكن تنفیذ الصلات على وجھ   الشكل العام للمودیل
  وظھر المنتج

  

  

  

  

  
 
  

المودیل 
  الأول

نوع 
وصلة 
  الحیاكة

  كلوش  نوع التقنیة  فرنسیة

أماكن تنفیذ الصلات على وجھ   الشكل العام للمودیل
  وظھر المنتج

  

  

  

  

  
  

المودیل 
  الأول

نوع 
وصلة 
  الحیاكة

  كلوش  نوع التقنیة  إنجلیزیة

أماكن تنفیذ الصلات على    الشكل العام للمودیل
  جھ وظھر الممنتجو

  

  

  

  

  

  
  

المودیل 
  الأول

نوع 
وصلة 
  الحیاكة

  كشكشة  نوع التقنیة  عادیة

أماكن تنفیذ الصلات على  وجھ   الشكل العام للمودیل
  وظھر الممنتج
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  لمودیل الأول
نوع 

وصلة 
  الحیاكة

  كشكشة  نوع التقنیة  فرنسیة

یذ الصلات على  أماكن تنف  الشكل العام للمودیل
  وجھ وظھر الممنتج

  

  

  

  

  

  
  

المودیل 
  الأول

نوع 
وصلة 
  الحیاكة

  كشكشة  نوع التقنیة  إنجلیزیة

أماكن تنفیذ الصلات على    الشكل العام للمودیل
  وجھ وظھر الممنتج

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نوع وصلة   المودیل الأول
كسرا  نوع التقنیة  عادیة  الحیاكة

  ت

أماكن تنفیذ الصلات   لشكل العام للمودیلا
  وجھ وظھر المنتج  فى

  

  

  

  

  

 
  

نوع وصلة   المودیل الأول
  كسرات  نوع التقنیة  فرنسیة  الحیاكة

أماكن تنفیذ الصلات على    الشكل العام للمودیل
  وجھ وظھر الممنتج
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المودیل 
  الأول

نوع 
وصلة 
  الحیاكة

نوع   نجلیزیةإ
  التقنیة

  كسرات

أماكن تنفیذ الصلات   الشكل العام للمودیل
على  وجھ وظھر 

  المنتج

  

  

  

  

 
نوع وصلة   المودیل الأول

  الحیاكة
نوع   عادیة

  التقنیة
  كالونیھ

أماكن تنفیذ الصلات على    الشكل العام للمودیل
  وجھ وظھر الممنتج

 

  

  

  

  

  

نوع وصلة   ولالمودیل الأ
  كالونیھ  نوع التقنیة  فرنسیة  الحیاكة

  الشكل العام للمودیل
أماكن تنفیذ الصلات 
على  وجھ وظھر 

  المنتج

  

  

  

  

  

  
المودیل 

  الأول
نوع 

وصلة 
  الحیاكة

  كالونیھ  نوع التقنیة  إنجلیزیة

أماكن تنفیذ الصلات على    الشكل العام للمودیل
  وجھ وظھر الممنتج

  

  

  

  

  

  
ة  ال المنتج س الأطف ذ ملاب ات تنفی ودة تقنی یم ج ة تقی داد بطاق إع

  .بأقمشة الساتان
إعداد الصورة الأولیة لبطاقة تقییم جودة تقنیات تنفیذ ملابس  -

ال ار : مناسبات الأطف ي الإط ھ ف م التوصل إلی ا ت لال م ن خ م
بات  النظري فیما یتعلق بمواصفات تقنیات حیاكة ملابس مناس

ذ الأ ة بتنفی ل ذات العلاق ائص والعوام ذلك الخص ال، وك طف

بات  س مناس یة لملاب ات الملبس ة والمتطلب لات الحیاك وص
ودة  یم ج ة تقی ة لبطاق ورة الأولی ى الص الأطفال، تم التوصل إل
ة  تان طفل ال وبخاصة فس بات الأطف س مناس ذ ملاب تقنیات تنفی

ا لتقییم بندً ) 25(سنوات، وتكونت بطاقة التقییم من ) 6(عمرھا 
أثیر  ة ت ال نتیج بات الأطف س مناس ذ ملاب ات تنفی ودة تقنی ج
ا  اور تبعً لاث مح ى ث وزعین عل ة، م لات الحیاك اختلاف وص
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 .للھدف من البحث
س  - ذ ملاب ات تنفی ودة تقنی یم ج ة تقی دق لبطاق اب الص حس

دق : مناسبات الأطفال اھري وص دق الظ اب الص حیث تم حس
لال عر ن خ یم م ة التقی ى المحتوى لبطاق یم عل ة التقی ض بطاق

مقیمین تخصص ملابس ) 5(مجموعة من المقیمین بلغ عددھم 
دم  رار أو ع ونسیج، واشار المقیمین إلى حذف ثلاث بنود للتك
ود  ض البن یاغة بع ادة ص ى إع الارتباط، كما أشار المقیمین إل
ین  ین المقیم اق ب ل الاتف اب معام لتصبح أكثر وضوحًا، وبحس

تراوحت قیم معاملات ارتباط درجة ، كما %)86(بلغت قیمتھ 
ذي  ور ال ة للمح یم والدرجة الكلی ة التقی ود بطاق ن بن د م ل بن ك

، وبلغت قیمة معامل الارتباط %89% : 76تنتمي إلیھ ما بین 
بین درجة كل بند من بنود بطاقة التقییم والدرجة الكلیة للبطاقة 

 %.86%: 74ما بین 
ات - ودة تقنی یم ج ة تقی ات لبطاق اب الثب س  حس ذ ملاب تنفی

فیھ : مناسبات الأطفال ة النص ة التجزئ تخدام طریق م اس ث ت حی
حیث عدد البنود في البطاقة زوجي، وبلغت قیمة معامل الثبات 

یم 0.912 ة تقی ة لبطاق ات مقبول ل ثب ة معام ى قیم دل عل ا ی بم
 .جودة تقنیات تنفیذ ملابس مناسبات الأطفال

ا - ودة تقنی یم ج ة تقی ة لبطاق ورة النھائی س الص ذ ملاب ت تنفی
ى ) 22(، حیث اشتملت على مناسبات الأطفال د موزعة عل بن

ثلاث محاور، المحور الأول متعلق بتأثیر تنفیذ وصلة الحیاكة 
على تقنیة تنفیذ المنتج الملبسي، أما المحور الثاني فتناول تأثیر 
رض  ة والغ وظیفي للتقنی رض ال ى الغ ة عل لة الحیاك وص

ق الوظیفي للمنتج الملبسي، أ ر فیتعل ث والأخی ور الثال ا المح م
بتأثیر وصلة الحیاكة على الجوانب الجمالیة لتنفیة تنفیذ المنتج 

  .الملبسي
  .نتائج البحث مناقشتھا وتفسیرھا

  .عرض نتائج البحث  - أ
م عرض  للأجابة عن ار صحة فروضة، ت أسئلة البحث واختب

ذ  اة أخ ع مراع ذھا م م تنفی ي ت یة الت ات الملبس ور للمنتج وم مص ألب
ب  ن الجان ر ع ي تعب ي الت تج الملبس زاء المن ن أج رة م ات مكب لقط
المراد تقییم مظھریتھ، وبلغ عدد المتخصصین في الملابس والنسیج 

تم استخدام برنامج ، و)11(الذین عرضت علیھم المنتجات الملبسیة 
SPSS v22 حیث تم معالجة البیانات باستخدام الأسالیب الأتي:  

ابیة  - طات الحس یم المتوس د ق في لتحدی اء الوص الإحص
  :والانحرافات المعیاریة، كما ھو موضح بالجدول التالي

  
  طفالنتائج الإحصاء الوصفي لتأثیر وصلات الحیاكة على تقنیات تنفیذ ملابس مناسبات الأ) 3(جدول
  إنجلیزیة  فرنسیة  عادیة  

  43.5  36.5  31.5  المتوسط الحسابي  تقنیة الكلوش
  2.34  7.87  10.89  الأنحراف المعیاري

  42.00  32.5  29.5  المتوسط الحسابي  تقنیة الكشكشة
  4.34  10.45  10.94  الأنحراف المعیاري

  44.00  32.00  32.00  المتوسط الحسابي  تقنیة الكسرات
  000  10.68  10.68  معیاريالأنحراف ال

تقنیة 
  الكالونیھات

  43.5  36.00  35.5  المتوسط الحسابي
  2.34  7.72  8.26  الأنحراف المعیاري

درجات  -  Test of Homogeneity ofاختبار التجانس بین ال
Variances ات انس مجتمع ى تج ائج إل ارت النت ث أش ، حی

 .باینالدرجات، وبالتالي صلاحیة أستخدام اسلوب تحلیل الت
ن  - طات والكشف ع ین المتوس ة ب این للمقارن ل التب اختبار تحلی

 one-way ANOVAدلالتھا 
ین  - روق ب در الف ى مص ددة للتعرف عل اختبار المقارنات المتع

  Post Hoc Multiple Comparisonsالمتوسطات  
ائیا " ولاختبار صحة الفرض الأول  ة إحص لا توجد فروق دال

استجاب المقیمین لتأثیر وصلات بین متوسطات  0.05عند مستوى 
تم استخدام الأسالیب " الحیاكة الثلاث على جودة تنفیذ تقنیة الكلوش

  :الإحصائیة السابقة على النحو الموضح بالجدول التالي
  

  
  .نتائج حساب تحلیل التباین لتأثیر وصلات الحیاكة الثلاث على جودة تنفیذ تقنیة الكلوش) 4(جدول

موسط   درجات الحریة  المربعاتمجموع   مصدر التباین
  الدلالة  Fقیم   المربعات

  62.07  63  3910.5  داخل المجموعات  0.01دالة عند   12.87  799.3  2  1598.6  بین المجموعات
  

ین  ائیاً ب ة إحص روق دال ود ف ح وج ابق یتض دول الس لال الج ن خ م
بات  س مناس ذ ملاب ودة تنفی یمن لج ات آراء المقی طات درج متوس

ال با ة الأطف لات الحیاك أثیر وص ة ت وش نتیج ة الكل تخدام تقنی س
در  د مص رض الأول،  ولتحدی ض الف م رف ھ ت اء علی ثلاث، وبن ال

ح  و موض ا ھ ددة كم ات المتع ار المقارن راء اختب م إج روق ت الف
  :بالجدول التالي

  

  .لتأثیر وصلات الحیاكة على تقنیة الكلوش) Tukey HSD(نتائج المقارنات المتعددة ) 5(جدول
  الأنجلیزیة  الفرنسیة  العادیة  وع صولة الحیاكةن

        العادیة
      0.09  الفرنسیة

    *0.01  *0.00  الإنجلیزیة
  

ین  ة ب ود دلال دم وج ابق ع دول الس ن الج ظ م یلاح
یة  ة والفرنس ة العادی لتي الحیاك أثیر وص متوسطات آراء المقیمین لت

ائیً  ة إحص روق دال د ف ین توج ي ح ین على جودة تقنیة الكلوش، ف ا ب
ة  ة والأنجلیزی ة العادی لتي الحیاك متوسطي آراء المقیمین لتأثیر وص

ائیاً  ة إحص روق دال د ف لصالح وصلة الحیاكة الفرنسیة، وأیضا توج
ة  ة الأنجلیزی لتي الحیاك أثیر وص ین لت طي آراء المقیم ین متوس ب
ود  ى وج یر إل ا یش ة، بم ة الأنجلیزی لة الحیاك والفرنسیة لصالح وص

أثیر دال إحص دلات ت ق مع ي تحقی ة ف ة الأنجلیزی لة الحیاك ائیاً لوص
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م  أعلى لجودة تنفیذ تقنیة الكلوش والمنتج الملبسي المنفذ بھا، والرس
ة  ذ تقنی ودة تنفی ى ج ة عل البیاني التالي یوضح تأثیر وصلات الحیاك

  :الكلوش في كل محور من محاور التقییم
  

  
  الثلاث على جودة تنفیذ تقنیة الكلوش رسم بیاني یوضح تأثیر وصلات الحیاكیة) 1(شكل 

د " ولاختبار صحة الفرض الثاني  ائیا عن ة إحص لا توجد فروق دال
توى  لات  0.05مس أثیر وص ین لت تجاب المقیم طات اس ین متوس ب

ة ة الكشكش ذ تقنی ودة تنفی ى ج ثلاث عل ة ال تخدام " الحیاك م اس ت
  :لتاليالأسالیب الإحصائیة السابقة على النحو الموضح بالجدول ا

  .نتائج حساب تحلیل التباین لتأثیر وصلات الحیاكة الثلاث على جودة تنفیذ تقنیة الكشكة) 6(جدول

موسط   درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
  الدلالة  Fقیم   المربعات

  82.85  63  5203  داخل المجموعات  0.01دالة عند   11.34  936.8  2  1873.6  بین المجموعات
  

ن خ ین م ائیاً ب ة إحص روق دال ود ف ح وج ابق یتض دول الس لال الج
بات  س مناس ذ ملاب ودة تنفی یمن لج ات آراء المقی طات درج متوس
ة  لات الحیاك أثیر وص ة ت ة نتیج ة الكشكش تخدام تقنی ال باس الأطف

در  د مص اني،  ولتحدی رض الث ض الف م رف ھ ت اء علی ثلاث، وبن ال
دد ات المتع ار المقارن راء اختب م إج روق ت ح الف و موض ا ھ ة كم

  :بالجدول التالي
  .لتأثیر وصلات الحیاكة على تقنیة الكشكشة) Tukey HSD(نتائج المقارنات المتعددة ) 7(جدول

  الأنجلیزیة  الفرنسیة  العادیة  نوع صولة الحیاكة
        العادیة

      0.52  الفرنسیة
    *0.003  *0.00  الإنجلیزیة

  
روق  ود ف دم وج ابق ع دول الس ن الج ظ م ین یلاح ائیاً ب ة إحص دال

یة  ة والفرنس ة العادی لتي الحیاك أثیر وص متوسطات آراء المقیمین لت
ائیاً  ة إحص على جودة تنفیذ تقنیة الكشكشة، في حین توجد فروق دال
ة  ة العادی لتي الحیاك أثیر وص ین لت طي آراء المقیم ین متوس ب
روق  د ف ا توج یة، وأیض ة الفرنس لة الحیاك الح وص ة لص والأنجلیزی

ة  ة دال لتي الحیاك أثیر وص ین لت طي آراء المقیم ین متوس ائیاً ب إحص

یر  ا یش ة، بم ة الأنجلیزی لة الحیاك الح وص الأنجلیزیة والفرنسیة لص
ق  ي تحقی ة ف إلى وجود تأثیر دال إحصائیاً لوصلة الحیاكة الأنجلیزی

  .معدلات أعلى لجودة تنفیذ تقنیة الكشكشة والمنتج الملبسي المنفذ بھا
ني التالي یوضح تأثیر وصلات الحیاكة على جودة تنفیذ والرسم البیا

  :تقنیة الكشكشة في كل محور من محاور التقییم
  

  
  رسم بیاني یوضح تأثیر وصلات الحیاكیة الثلاث على جودة تنفیذ تقنیة الكشكة) 2(شكل 

د " ولاختبار صحة الفرض الثالث  ائیا عن ة إحص توى لا توجد فروق دال طا 0.05مس ین متوس لات ب أثیر وص ین لت تجاب المقیم ت اس
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رات ة الكس ذ تقنی ودة تنفی ى ج ثلاث عل ة ال تخدام " الحیاك م اس ت
  :الأسالیب الإحصائیة السابقة على النحو الموضح بالجدول التالي

  

  .نتائج حساب تحلیل التباین لتأثیر وصلات الحیاكة الثلاث على جودة تنفیذ تقنیة الكسرات) 8(جدول

متوسط   درجات الحریة  وع المربعاتمجم  مصدر التباین
  الدلالة  Fقیم   المربعات

  76.12  63  4796  داخل المجموعات  0.01دالة عند   13.87  1056  2  2112  بین المجموعات
  

ین  ائیاً ب ة إحص روق دال ود ف ح وج ابق یتض دول الس لال الج ن خ م
بات  س مناس ذ ملاب ودة تنفی یمن لج ات آراء المقی طات درج متوس

ال باس ة الأطف لات الحیاك أثیر وص ة ت رات نتیج ة الكس تخدام تقنی
در  د مص ث،  ولتحدی رض الثال ض الف م رف ھ ت اء علی ثلاث، وبن ال

ح  و موض ا ھ ددة كم ات المتع ار المقارن راء اختب م إج روق ت الف
  :بالجدول التالي

  

  .لتأثیر وصلات الحیاكة على تقنیة الكسرات) Tukey HSD(نتائج المقارنات المتعددة ) 9(جدول
  الأنجلیزیة  الفرنسیة  العادیة  نوع صولة الحیاكة

        العادیة
      1.00  الفرنسیة

    *0.00  *0.00  الإنجلیزیة
  

ة  روق دال ود ف دم وج ابق ع دول الس ن الج ظ م یلاح
إحصائیاً بین متوسطات آراء المقیمین لتأثیر وصلتي الحیاكة العادیة 

ین  ي ح ة الكسرات، ف ذ تقنی ودة تنفی ى ج روق والفرنسیة عل د ف توج
ة  لتي الحیاك أثیر وص ین لت طي آراء المقیم ین متوس ائیاً ب ة إحص دال
د  ا توج یة، وأیض ة الفرنس لة الحیاك العادیة والأنجلیزیة لصالح وص
لتي  أثیر وص ین لت طي آراء المقیم ین متوس ائیاً ب ة إحص روق دال ف
ا  الحیاكة الأنجلیزیة والفرنسیة لصالح وصلة الحیاكة الأنجلیزیة، بم

ي یشیر  ة ف ة الأنجلیزی لة الحیاك ائیاً لوص أثیر دال إحص إلى وجود ت
ي  تج الملبس ة الكسرات والمن ذ تقنی ودة تنفی تحقیق معدلات أعلى لج

  .المنفذ بھا
والرسم البیاني التالي یوضح تأثیر وصلات الحیاكة على 

  :جودة تنفیذ تقنیة الكسرات في كل محور من محاور التقییم
  

  
  وضح تأثیر وصلات الحیاكیة الثلاث على جودة تنفیذ تقنیة الكسراترسم بیاني ی) 3(شكل 

د " ولاختبار صحة الفرض الرابع  ائیا عن ة إحص لا توجد فروق دال
توى  لات  0.05مس أثیر وص ین لت تجاب المقیم طات اس ین متوس ب

ات ة الكالونیھ ذ تقنی ودة تنفی ى ج ثلاث عل ة ال تخدام " الحیاك م اس ت

  :قة على النحو الموضح بالجدول التاليالأسالیب الإحصائیة الساب
  

  .نتائج حساب تحلیل التباین لتأثیر وصلات الحیاكة الثلاث على جودة تنفیذ تقنیة الكالونیھات) 10(جدول

موسط   درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
  الدلالة  Fقیم   المربعات

  44.52  63  2805  خل المجموعاتدا  0.01دالة عند   9.92  441.83  2  883.66  بین المجموعات
ة  روق دال ود ف ح وج ابق یتض دول الس لال الج ن خ م
س  ذ ملاب ودة تنفی یمن لج إحصائیاً بین متوسطات درجات آراء المقی
لات  أثیر وص ات نتیجة ت مناسبات الأطفال باستخدام تقنیة الكالونیھ
د  ع،  ولتحدی رض الراب ض الف م رف ھ ت اء علی ثلاث، وبن ة ال الحیاك

لفروق تم إجراء اختبار المقارنات المتعددة كما ھو موضح مصدر ا
  :بالجدول التالي

  

  .لتأثیر وصلات الحیاكة على تقنیة الكالونیھات) Tukey HSD(نتائج المقارنات المتعددة ) 11(جدول
  الأنجلیزیة  الفرنسیة  العادیة  نوع صولة الحیاكة

        العادیة
      0.967  الفرنسیة

    *0.002  *0.001  الإنجلیزیة
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ة  روق دال ود ف دم وج ابق ع دول الس ن الج ظ م یلاح
إحصائیاً بین متوسطات آراء المقیمین لتأثیر وصلتي الحیاكة العادیة 
روق  د ف ین توج والفرنسیة على جودة تنفیذ تقنیة الكالونیھات، في ح
ة  لتي الحیاك أثیر وص ین لت طي آراء المقیم ین متوس ائیاً ب ة إحص دال

د  العادیة والأنجلیزیة ا توج یة، وأیض ة الفرنس لة الحیاك لصالح وص
لتي  أثیر وص ین لت طي آراء المقیم ین متوس ائیاً ب ة إحص روق دال ف

ا  الحیاكة الأنجلیزیة والفرنسیة لصالح وصلة الحیاكة الأنجلیزیة، بم
ي  ة ف ة الأنجلیزی لة الحیاك ائیاً لوص أثیر دال إحص یشیر إلى وجود ت

یة الكالونیھات والمنتج الملبسي تحقیق معدلات أعلى لجودة تنفیذ تقن
  .المنفذ بھا

والرسم البیاني التالي یوضح تأثیر وصلات الحیاكة على 
  :جودة تنفیذ تقنیة الكالونیھات في كل محور من محاور التقییم

  
  رسم بیاني یوضح تأثیر وصلات الحیاكیة الثلاث على جودة تنفیذ تقنیة الكالونیھات) 4(شكل 

  :نتائجتفسیر ومناقشة ال  - ب
أثیر : أولاً  - ین ت روق ب ود ف دم وج ى ع ائج إل ارت النت أش

س  ة ملاب ات حیاك ذ تقنی ودة تنفی ى ج ثلاث عل لات ال الوص
ة ى مناسبات الأطفال من حیث عوامل الحیاك ك إل ع ذل ، ویرج

ب  ار انس ى اختی ة عل رص الباحث ة، وح ل الحیاك ت عوام تثبی
ي  ة الت ا عوامل الحیاكة في ضوء نتائج الدراسة التحلیل أجرتھ

للبحوث التي تناولت خصائص جودة وصلات الحیاكة وانسب 
اني  ورین الث روق للمح ع الف ث ترج ا، بحی ة لھ ل ملائم العوام
ب  وظیفي والجان رض ال ا الغ یم وھم ة التقی ي بطاق ث ف والثال

 .الجمالي
ا - ً لتي : ثانی أثیر وص ي ت ة ف روق دال ود ف دم وج بة لع بالنس

ا یتع یة فیم ة والفرنس ة العادی ات الحیاك ودة تقنی ق بج ( ل
ات رات، الكالونیھ ة، الكس وش، الكشكش س ) الكل ذ ملاب تنفی

ال امناسبات الأطف ل منھ دة عوام ك ع ع ذل ي : ، یرج اق ف الاتف
ة  ودة التقنی ى ج ا عل ؤثر إیجابی ي ت ائص الت توفر بعض الخص
تقیمیة  وط المس ذ الخط ا للتنفی ل ملائمتھم ي مث تج الملبس والمن

ات، وا ب والمنحنی وط الجن ود وخط دم وج رز وع ام الغ نتظ
لب  ؤثر بالس ائص ت دة خص تجعدات، إلى جانب اتفاقھما فى ع
ة  ري الراح ا لعنص عف ملائمتھ ل ض ة مث ودة التقنی ى ج عل

 .والزخرفة وعملیات العنایة بالملبس
ًا - دلات : ثالث ة مع ة الأنجلیزی لة الحیاك ق وص ق بتحقی فیما یتعل

ات  ودة تقنی ى لج رات( أعل ة، الكس وش، الكشكش ، الكل
ات لتي ) الكالونیھ ى وص ال عل بات الأطف س مناس ذ ملاب تنفی

لة الحیاكة العادیة والفرنسیة ات الوص ، یرجع ذلك إلى إمكانی
ة  ة الطفول ات مرحل ق متطلب ى تحق اھمت ف ي س ة الت الأنجلیزی
ات  وفیر منتج ل ت ة، مث تج أو التقنی ي المن واء ف طة س المتوس

داء  ة الأرت وجھین ملبسیة تحقق عنصر الراحة وإمكانی ى ال عل
وط  ة خط بتھا لكاف ب مناس ى جان ي، إل وزیادة العمر الافتراض
ل  ة مث ب الجمالی راء الجوان ى أث درتھا عل ذلك ق میم، ك التص

 .   الوضوح وعدم وجود تجعدات وانتظام توزیع خطوطھا
ا - ً ى : رابع ة أعل لة الأنجلیزی ق الوص ى تحقی ائج إل ارت النت اش

وظیفي لملاب رض ال ق الغ ى تحقی دلات ف بات مع س مناس
ات  ذة بتقنی ال المنف رات، ( الأطف ة، الكس وش، الكشكش الكل

ة،  ،)الكالونیھات م العادی ك یلیھا الفرنسیة ث اع ذل ن إرج یمك
رض  ق الغ دلات تحق ادة مع ي زی اھمت ف ائص س دة خص لع

ا ن بینھ وظیفي م ن : ال ة م وفیر التكلف ي وت ات الك ھولة عملی س
ا وجھین، وزی ى ال داء عل بتھا للأرت لال مناس ر خ دة العم

الافتراضي للمنتج، وتوفیر عنصري الراحة وسھولة الحركة، 
لة  ى الوص ة ف في حین لم تتحقق تلك العوامل بالجودة المطلوب

 .    الفرنسیة والوصلة العادیة
ق : خامسًا - ى تحقی دلات ف ى مع ة أعل لة الأنجلیزی حققت الوص

ة  ذة بتقنی ال المنف بات الأطف س مناس ة لملاب ب الجمالی الجوان
ة ال م العادی دة كلوش یلیھا الفرنسیة ث ك لع اع ذل ن إرج ، یمك

إثراء القیمة الجمالیة لخطوط تمكین تقنیة الكلوش : عوامل ھى
ي  ة ف لة الأنجلیزی اھمت الوص ي، س كل الزخرف ابھا الش وإكس
بة  ا، مناس ع خطوطھ ام توزی وش وانتظ ة الكل وح تقنی وض

دم وجود الوصلة الأنجلیزیة لتنفیذ خطوط الجنب، بالإضافة لع
ام  كل الع ھا للش بة عرض دات، ومناس داث تجع ى إح ببھا ف تس
لة  ائص للوص ك الخص ق تل م تتحق ین ل ي ح وش، ف ة الكل لتقنی

 .الفرنسیة والوصلة العادیة
ق : سادسًا - ى تحقی ى ف دلات أعل ة مع لة الأنجلیزی حققت الوص

ات  ذة بتقنی ال المنف الجوانب الجمالیة لملابس مناسبات الأطف
یلیھا العادیة ثم الفرنسیة ) رات، الكالونیھاتالكشكشة، الكس(

، یمكن إرجاع ذلك لعدة عوامل تمثلت في مساھمة الوصلة فى 
وضوح تقنیات الكشكشة والكسرات والكالونیھات، عدم حدوث 
ع  وط توزی ام خط ب، انتظ وط الجن بتھا لخط دات ومناس تجع

ة م لة العادی ق الوص ذة، وتتف ات المنف دالیة التقنی ع التقنیة وانس
دات  ود تجع دم وج ل ع بعض خصائص الوصلة الأنجلیزیة مث
وط  ا لخط ب ملائمتھ ى جان ات، إل ین التقنی وط تمك د خط عن
لة  رت الوص ین أفتق ي ح ة، ف ع التقنی ام توزی ب وانتظ الجن

 .الفرنسیة إلى تلك العوامل
ي  ة ف لات الحیاك الاعتبارات التي یجب مراعاتھا عند استخدام وص

 .س مناسبات الأطفالتنفیذ تقنیات حیاكة ملاب
في ضوء نتائج البحث یمكن تحدید الاعتبارات التي یجب 
ذ  ي تنفی ثلاث ف ة ال لات الحیاك تخدام وص د اس ا عن مراعاتھ
طة  ة المتوس ة الطفول ى مرحل ال ف س الأطف تقنیات حیاكة ملاب

  :المنفذة بأقمشة الساتان على النحو التالي
ل  - أ  تخدام وص د اس ا عن ب مراعاتھ ارات الواج ة الاعتب ة الحیاك

ال  س الأطف ة ملاب ات حیاك ذ تقنی وش، (الأنجلیزیة في تنفی الكل
 ):الكشكشة، الكسرات، الكالونیھات
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ى  - د عل ة یعتم لات الحیاك ن وص نمط م ذا ال رأ لأن ھ نظ
رز ة الغ ت كثاف اة تثبی ب مراع ذا یج رحلتین، ل ي /م م ف س

 ). خطي الحیاكة(المرحلتین 
ي یمكن الاستفادة من نمط تصمیم وصلة الحیا - ة ف ة الأنجلیزی ك

یط  ون الخ ر ل ق تغیی ن طری ة ع ر الزخرف افة عنص إض
 .المستخدم

لة  - احة وص ى مس د ف اش الزائ لتفادي حدوث ثقل أو تجمع للقم
فل  اش الأس ص طرف القم ذیل(الحیاكة یراعى ق اه ال م ) اتج ث

ة  م حیاك ن ث فل، وم اه الأس ى اتج ھ  ف ى علی ثني الطرف الأعل
 . خط الحیاكة الثاني للوصلة

اش لز - یل القم ة تنس ب احتمالی ي وتجن ر الافتراض ادة العم ی
فل  اش الأس رف القم ص ط ى ق ذیل(یراع اه ال ي ) اتج م ثن ث

ط  ة خ م حیاك ن ث فل، وم اه الأس ى اتج ھ ف ى علی الطرف الأعل
 . الحیاكة الثاني للوصلة

ا   - ة فأنھ ة النجلیزی لة الحیاك میم وص ط تص ة نم رًا لطبیع نظ
تج الم داء المن ة إرت ب إمكانی ك تناس وجھین وذل ى ال ي عل لبس

فل  اش الأس رف القم ص ط اة ق ذیل(بمراع اه ال ي ) اتج م ثن ث
ط  ة خ م حیاك ن ث فل، وم اه الأس ى اتج ھ ف ى علی الطرف الأعل

 . الحیاكة الثاني للوصلة
ب  - ث تتناس نظرًا لطبیعة تصمیم وصلة الحیاكة الأنجلیزیة، حی

ذا  ب، ل وط الجن مع تنفیذ الخطوط المستقیمة والمنحنیات وخط
س  ة ملاب ات حیاك ع تقنی ذ جمی ي تنفی ا ف تفادة منھ ن الاس یمك

 .الأطفال، وكذلك الأنماط الملبسیة للأطفال
ن  - ة، یمك ة الأنجلیزی لة الحیاك میم وص ة تص رًا لطبیع نظ

ال،  ة للأطف ة الحرك استخدامھا فى توفیر عنصر الراحة وحری
  .والذي یعد أحد المتطلبات الملبسیة لھذه الفئة

ارات الوا  -ب  ة الاعتب لة الحیاك تخدام وص د اس ا عن ب مراعاتھ ج
ال  س الأطف ة ملاب ات حیاك ذ تقنی ي تنفی یة ف وش، (الفرنس الكل

 ):الكشكشة، الكسرات، الكالونیھات
ة  - ة الحیاك ى منطق ل ف دوث ثق ع ح اش ولمن ع القم ب تجم لتجن

 .مم5یراعى عدم زیادة عرضھا من الخلف عن 
ة الخ - یة حیاك ة الفرنس لة الحیاك تخدام وص ل اس وط یفض ط

 .الطولیة وخطوط الوسط والجنب والصدر
ر  - وفیر عنص ى ت درتھا عل یة بق ة الفرنس لة الحیاك ز وص تتمی

ات  بة للمنتج الراحة وحریة الحركة والقدرة على التحمل بالنس
 .التي تنفذ باستخدامھا

ى  - یة عل ة الفرنس لة الحیاك ذ بوص زي المنف داء ال ن ارت یمك
لة ب اعة عرض الوص ل مس د الوجھین بشرط تقلی ث لا یزی حی

 .مم4:5عن 
ة   -ج  لة الحیاك تخدام وص د اس ا عن ب مراعاتھ ارات الواج الاعتب

ال  س الأطف ة ملاب ات حیاك ذ تقنی ي تنفی ة ف وش، (العادی الكل
 ):الكشكشة، الكسرات، الكالونیھات

وط  - ذ الخط د تنفی ة عن ة العادی لة الحیاك تخدام وص ل اس یفض
ات  ي تقنی تقیمة ف رات، الكالون(المس ة، الكس اتالكشكش ، )یھ

ع  تخدامھا م ل اس ا یفض در، كم ب والص ط والجن ط الوس وخ
 .الأنماط الملبسیة بدون أكمام

ل  - وط المودی ع خط ع جمی ة م ة العادی لة الحیاك ب وص تتناس
 .بالنسبة لتقنیة الكلوش

ات / لتجنب تجمع - ذ تقنی ان تنفی ى مك اش ف ل القم الكشكشة، (ثق
ة) الكسرات، الكالونیھات لة الحیاك ذھا بوص ة،  عند تنفی العادی

الأوفرلوك لة ب ي الوص طیب طرف ى تش تم 3یراع ث ی ھ بحی فتل
 .تجمیع طرفي الوصلة معا فى مرحلة واحدة

ة  - لة الحیاك ذ بوص تج المنف ة للمن ة جمالی ى قیم ول عل للحص
بة  ھ مناس تخدام شرائط بیی ا باس طیب حوافھ العادیة یراعى تش

ك الشرائط  ون تل لة وأن تك ي الوص في عرضھا لعرض طرف
 .مة من خامة أخف من القماش المنفذة علیھالمستخد

  .خلاصة النتائج
توصلت نتائج البحث إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیة 
بین تأثیر وصلات الحیاكة الثلاث في المحور الأول والمتعلق بتأثیر 
ال،  بات الأطف س مناس ذ ملاب ات تنفی عوامل الحیاكة على جودة تقنی

رات ل ومتغی لات  ویرجع ذلك لتثبیت عوام ذ وص د تنفی ة عن الحیاك
ة  لة الحیاك ى أن وص ائج إل ارت النت ا أش ثلاث، كم ة ال الحیاك
ى  ة عل لات الحیاك أثیر وص ي ت ى ف دلات أعل ت مع ة حقق الأنجلیزی
بات  س مناس ذ ملاب ات تنفی ودة تقنی ة لج ة والجمالی ب الوظیفی الجوان
ة أو  الي للتقنی وظیفي والجم الغرض ال ق ب ا یتعل واء فیم الأطفال، س

ة ال لة الحیاك ائص وص ة وخص ك لطبیع ع ذل ي،  ویرج تج الملبس من
الأنجلیزیة المتمثلة فى مناسبتھا لتنفیذ جمیع أنواع خطوط التصمیم، 
ا  ي لھ ر الافتراض ادة العم ى زی اعد عل ا یس ا بم د لھ ارتفاع قوة الش
وتحملھا لكثیرة الاستھلاك، طبیعة وصلة الحیاكة الأنجلیزیة یكسبھا 

ى  إمكانیة استخدامھا ببھا ف دم تس ى ع افة إل ة، بالإض كعنصر زخرف
ا أن  وجود تجعدات أو حدوث تنسیل أو فقدان غرز أو كرمشة، كم
ة  لة الحیاك تخدام وص ذھا باس تم تنفی ي ی یة الت ات الملبس المنتج
ر  ا عنص ق فیھ وجھین ویتحق ى ال داء عل لح للإرت ة تص الأنجلیزی

م تشر  الراحة وحریة الحركة وسھولة الكي والعنایة بھا، في ین ل ح
ة  ى دلال ة إل یة والعادی ة الفرنس لة الحیاك اثیر وص ین ت روق ب الف
ابھت  ث تش ة، حی ة والجمالی ب الوظیفی ق بالجوان إحصائیة فیما یتعل

  .الوصلتان في الخصائص والإمكانیات وطبیعة التنفیذ
  .مقترحات ببحوث مستقبلیة

 ذ ات تنفی  إجراء دراسة تتعلق بتاثیر وصلات الحیاكة على تقنی
  .ملابس النوم المنفذة باقمشة الساتان خفیفة الوزن

  ي ة الت ى الأقمش ة عل لات الحیاك تخدام وص ة اس ة فاعلی دراس
 .تصلح لتنفیذ ملابس ذات وجھین

  ذ ى تنفی ة عل ة الأنجلیزی لة الحیاك تخددام وص دراسة فاعلیة اس
  .بعض مودیلات ملابس الأطفال من الأقمشة القابلة للتنسیل
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