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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
ة أق ة و العنای ن الدق ر م ز بكثی ي تتمی یج فھ ناعة النس ا ص وم علیھ ي تق ة الت م الأقمش ن أھ ات م ة المفروش مش

ودة ا ع بج د أن تتمت ث لاب ا حی اء إنتاجھ ا لأأثن وافر بھ د أن یت ي لاب د الت ة التنجی ة أقمش ر و خاص داء و المظھ
ل  واص مث ات ا: خ ة و ثب ة الأالراح د  و مقاوم وة الش وان و ق زلاق ، و لأل ا ن ي لم اك و البل ة ااحتك مقاوم

  .تتعرض لھ أقمشة التنجید من إجھادات أثناء التفصیل و الاستخدام النھائي 
ومي ، و  دخل الق در لل ر مص ذي یعتب دول ، ال ن ال ر م اد كثی دعم اقتص ا ل املا ھام ز ع ن التطری ر ف و یعتب

ادر الرئی د المص ز أح د التطری ث یع ارج حی رزة للخ ات المط ض المنتج دیر بع أثیرات و لتص اء ت یة لإعط س
س و  زیین الملاب ز لت ن التطری تعانة بف تم الأس ث ی ة ، حی ة المتنوع طح الأقمش ي س ة عل س مختلف ملام
ة  رت أول ماكین ز فظھ ي التطری ة ف تخدام الآل ن اس ان م ن الانس وجي تمك دم التكنول ع التق ات و م المفروش

ام  ي ع ز ف ر 1828للتطری ز عنص بح التطری الي أص رنا الح ي عص س و ، و ف ناعة الملاب ي ص ا ف ً ھام ا
میم  ز و التص ین التطری ل ب اط و تكام دث ارتب ث یح الي حی ر جم ن مظھ ة م یفھ للأقمش ا یض ات لم المفروش

  .و الخامات لیحقق المنتج الغرض الوظیفي لھ
ة  ة  وأخري مماثل ة العادی دة و أسلوب النقش ة الزائ وجة بأسلوب اللحم ا وقد اھتم ھذا البحث في إنتاج أقمشة منس لھ

ات  د اللحم ز كأح میم واستخدام نفس خیط التطری س التص ي استخدام نف اظ عل ع الحف ز م باستخدام تكنولوجیا التطری
المستخدمة في إنتاج الأقمشة المنفذة بأسلوب النسیج ، وإجراء اختبار الاحتكاك بفقد الوزن علي الأقمشة المنسوجة و 

  .أي نوع من الأقمشة یعطي نتائج أفضل المطرزة  ومقارنة نتائج الأقمشة ببعضھا لمعرفة 
ة  اك نتیج ة للاحتك ائج مقاوم ي نت ت أعل دة حقق ة الزائ وجة بأسلوب اللحم ات المنس ار أن العین وأظھرت نتائج الاختب

ذي )  5( استخدام التركیب النسجي المدمج اطلس  ة و ال ین السداء و اللحم ي أسلوب التعاشق النسجي ب بالإضافة ال
ا باستخدام ساعد علي زیادة م م إنتاجھ قاومة العینة للتآكل علي عكس العینات المنسوجة بأسلوب النقشة العادیة التي ت

س  وح اطل جي المفت ب النس ل )  20( التركی رعة التآك ي س ي ساعدت عل ییفات و الت ول التش ادة ط م بزی ذي یتس و ال
ا أدي بالاحتكاك و بالإضافة للعینات المنتجة بأسلوب التطریز والتي تكون الخی ي سطح القماش مم ارزة عل ا ب وط بھ

  .الي سرعة تآكلھا بالاحتكاك أثناء الاختبار

 النسیج   
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   Introduction:مقدمة  
ي  ر ف كل كبی رزة بش ة المط رت الأقمش رة انتش ة الأخی ي الآون ف
تخدمین  ن المس ر م ا كثی ھ لھ دء یتج ات وب ة المفروش ال أقمش مج
ة  ز لأقمش كل ممی یف ش ذي یض الي ال كلھا الجم ع لش ذا یرج وھ

میم  اع للتص ي ارتف تائر ویعط ة الس د وأقمش ول التنجی ع الحص م
وجة  ة المنس ط كالأقمش دوث خل افیة ودون ح وان ص ي أل عل
م  ا ، ول ال علیھ عرھا ألا أن زاد الاقب اع س ن ارتف الرغم م وب
ا  ة و عمرھ ذه الأقمش ودة آداء ھ نعین ج ي المص یراع

  .الاستھلاكي 
ور ل ة لتط ات ونتیج ي ماكین ة ف زاء المیكانیكی زة و الأج لأجھ

یج  اف الع, النس ى اكتش ك إل اج أدي ذل رق الإنت ن ط د م دی
  .المختلفة منھا أسلوب سحب وطي القماش

ة   ي الأقمش حب وط ة لس ات المیكانیكی م المجموع ث تنقس حی
یتین  وعتین رئیس ي مجم یج إل ات النس داھما , بماكین د إح تعتم

یط  ة خ ي تخان التغیر ف رتبط ب ر الم تظم غی حب المن ي الس عل
  .اللحمة ویطلق علیھ أسلوب اللحمة الزائدة

لوب  ارف و أس ن زخ ارة ع و عب ة ھ دة الحقیقی ة الزائ اللحم

ة  تخدام حرك اش باس طح القم ى س ا عل تم إظھارھ ات ی نقوش
ون  اش ، و تك یة للقم ات الأساس ین اللحم ع ب دة توض ات زائ لحم
اش  ات بالقم ل النقوش ي عم ط ھ دة فق ات الزائ ذه اللحم ة ھ مھم

  .دون الاشتراك في التركیب الأصلي للقماش 
ي  اج عل د الإنت ة وعن ات المختلف تخدام الكثاف تم اس ة ی الماكین

وب  ات المطل ارف والنقوش ب الزخ میم حس ة للتص و المتنوع
ات      و للحم لوب الحش تخدام أس میم باس ا بالتص إظھارھ

)Cramming  ( ث ي ، حی از الط اف جھ ق إیق ن طری ك ع و ذل
ات  ي الكثاف تلاف ف ي اخ از الط اف لجھ ذا الإیق ن ھ تج ع ین

   .للحمات التصمیم 
  تجارب المعملیةال

دد  اج ع م إنت یج و )  4( ت لوب النس تخدام اس ات باس عین
ي  میم الزخرف س التص تخدام نف ي اس د عل ع التأكی ز م التطری
ائص  ت خص ز لتثبی یج و التطری ي النس اظرة ف ات المتن للعین

  المقارنة عند إجراء اختبار الاحتكاك
  المواصفات التنفیذیة للعینات المنتجة

  
  ینات النسیج والتطریز التي تم إجراء الاختبارات علیھایوضح ع)  1( جدول 

عدد ألوان لحمات   أسلوب التنفیذ  رقم العینة
  النقش والإیقاف

ترتیب لحمات 
  الأرضیة:الإیقاف

كثافة اللحمة في 
 منطقة الأرضیة

كثافة اللحمة في 
 مناطق الإیقاف

 78 26  1:2  3  لحمة زائدة 1
  )1(مم مماثلة في التصمیم لرقم / 0.8عینة تطریزالمسافة بین الغرز   2
  95  1:3  4  نقشة عادیة 3
  )3(مم  مماثلة في التصمیم لرقم / 0.4عینة تطریز تطریز المسافة بین الغرز   4
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  مواصفة الخیوط المستخدمة في إنتاج العینات
  یوضح مواصفة الخیوط المستخدمة)  2( جدول 

  سم/ فتلة  72  عدد فتل السم
  دنیر 1×150  نمرة خیط السداء

  بولیستر مبنط مطفي  خامة السداء
 ترقیم انجلیزي 30/1  نمرة خیط اللحمة

  قطن  خامة لحمة الأرضیة
  لون 3  عدد الألوان للنقش
  دنیر 1×120  نمرة خیط التطریز
  رایون فسكوز  خامة خیط التطریز

  مواصفة الماكینات المستخدمة في إنتاج الأقمشة المنتجة
  ج المستخدمةمواصفة ماكینة النسی

  یوضح مواصفة ماكینة النسیج المستخدمة)  3( جدول 
  سمیت ( Smitt)  نوع الماكینة
  2008  سنة الصنع
  إیطالیا  بلد الصنع

الشرائط الساحبة المرنة   وسیلة إمرار خیط اللحمة
  المزدوجة

  دقیقة/ دورة  450  سرعة الماكینة عند التشغیل
  سم 142  عرض القماش بالمشط

 سم/ خیط  72  السم عدد خیوط
  سم/ باب  9مشط عدة   المشط المستخدم
 باب/ خیط  8  تطریح المشط

مودیل جھاز الجاكارد 
  المستخدم

 (Stubli Cx880)شتوبلي 

  شنكل 3072  قوة جھاز الجاكارد
عدد شناكل التصمیم 

  المستخدمة
  شنكل 2560

  سم 35.5  عرض التكرار النسجي
  تكرارات 4  عدد التكرارات

  طردي  الشبكة بناء
  مواصفة ماكینة التطریز المستخدمة

  یوضح مواصفة ماكینة التطریز المستخدمة)  4( جدول 
 YGFA 1212-600ماكینة   مودیل الماكینة
  ألمانیا  بلد التصنیع

  رأس 12  عدد الرؤوس
  إبرة 12  عدد إبر الرأس الواحدة

  مم600×مم 1200  مساحة التشغیل
  دقیقة/  غرزة900  اقصي سرعة للتشغیل

  التراكیب النسجیة للعینات المنتجة
  المنسوجة) 1(تراكیب العینة 

  
) من السداء 5أطلس (یوضح التركیب النسجي )1(شكل 

والمستخدم في الأرضیة للأماكن التي تعمل بدون لحمة زائدة 
  بالقماش

  
یوضح تركیب نسجي مركب مستخدم في أرضیة  )2(شكل 

) من السداء5أطلس(كیب النسجي النقش وناتج من استخدام التر
لإظھار لحمات الأرضیة  للون الأول علي وجھ القماش، أما 

لحمات اللون الثاني والثالث  فإنھا تعمل في ظھر القماش 
 وتكون غیر ظاھرة بوجھ القماش

 
) من السداء 3/3سن ممتدد (یوضح التركیب النسجي )3(شكل 

  ویستخدم في عمل تحدید بعض لوحدات التصمیم

 
یوضح تركیب نسجي مركب مستخدم في وحدات  )4(شكل 

من 20أطلس(النقش ناتج من استخدام التركیب النسجي 
للحمات اللون الثاني لإظھاره علي وجھ القماش ، ) اللحمة

في كلا  2/2سن ممتد (وتركیب لحمات اللون الأول یكون 
لیظھر كحشو بین وجھي القماش واللون الثالث ) الاتجاھین

 ن لحمة زائدة في ظھر القماشعبارة ع
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  المنسوجة) 3(تراكیب العینة

  
یوضح تركیب نسجي مركب مستخدم في أرضیة  )5(شكل 

) من السداء5أطلس(النقش وناتج من استخدام التركیب النسجي 
للحمات الأرضیة للون الأول لإظھاره علي وجھ القماش ، أما 

ر القماش لحمات اللون الثاني والثالث والرابع فتظھر في ظھ
  وتكون غیر ظاھرة بوجھ القماش

. 
یوضح تركیب نسجي مركب مستخدم في وحدات النقش  )6(شكل 

للون الثاني  )من اللحمة20أطلس(ناتج من استخدام التركیب النسجي 
لیظھر علي وجھ القماش و تكون لحمات اللون الأول والثالث 

أطلس (والرابع لحمات زائدة تظھر في ظھر القماش بتركیب نسجي 
  لكل لحمة علي حده) من السداء 20

 
  )7(شكل 

یوضح تركیب نسجي مركب مستخدم في وحدات النقش ناتج من 
للون الثالث لیظھر ) من اللحمة20أطلس(استخدام التركیب النسجي

علي وجھ القماش وتظھر لحمات الأول والثاني والرابع  لحمات 
لكل لحمة ) من السداء 20أطلس(في ظھر القماش بتركیب نسجي 

  علي حده

 
  )8(شكل 

یوضح تركیب نسجي مركب مستخدم في وحدات النقش ناتج من 
للون الرابع لیظھر ) من اللحمة20أطلس(استخدام التركیب النسجي

لي وجھ القماش وتظھرلحمات الأول والثاني والثالث في ظھر ع
 لكل لحمة علي حده) من السداء 20أطلس(القماش بتركیب نسجي 
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  صور العینات المنفذة

  
  المنسوجة) 1(یوضح صورة للعینة  )9(شكل 

  
  المطرزة) 2(یوضح صورة للعینة  )10(شكل 

  
  المطرزة) 3(یوضح صورة للعینة  )11(شكل 

  
  المطرزة) 4(یوضح صورة للعینة ) 12(شكل 

  اختبار نسبة الفقد في الوزن بالاحتكاك
اك  وزن بالاحتك ي ال د ف بة الفق ار نس ائج اختب دول نت ح الج یوض

ق  تم تطبی ث ی ة حی ات المنتج ة  20,000للعین ل عین ي ك ة عل لف

وزن  ي ال د ف اب الفق ده لحس ار وبع ل الاختب ة قب و وزن العین
  .لكل عینة 

  نتائج اختبار نسبة الفقد في الوزن بالاحتكاك یوضح)5(جدول 
 رقم العینة كثافة الخیوط نسبة الفقد في الوزن بالاحتكاك

 سم/حدفة78 1%
 )منطقةالإیقاف(

 سم/ حدفة26
 )للأرضیة(

 )1(عینة 

 )2(عینة  مم/غرزة 0,8 1,5%
 )3(عینة  سم/حدفة 95 1,9%
 )4(عینة  مم/غرزة 0,4 1,1%

دول  ح ج م الم) 5(یوض ات رق ة للعین فات التنفیذی ) 1،2(واص
ح  ا یوض ز كم وط التطری ن خی ات م تخدام لحم وجة باس المنس

م  ات رق ة للعین فات التنفیذی ات ) 4،3(المواص ة للعین والمماثل
نقش  اد ال ي إیج ز ف لوب التطری تخدام أس ن باس وجة ولك المنس

  .والزخارف علي سطح القماش
فات ال تلاف مواص أثیر اخ دول ت ح الج ا یوض لوب كم ذ وأس تنفی

ي  ز عل ي تطری یج إل ن نس ھ م ارف واختلاف نقش والزخ اد ال إیج
وجة  ات المنس اك للعین وزن بالاحتك ي ال د ف بة الفق ار نس اختب

  . والمطرزة

  النتائج و المناقشات -3
ة  ي ) 1(العین د ف بة الفق ي نس رة ف ات المختب ل العین ر أق تعتب

كل ي الش ح ف و موض ا ھ اك كم وزن بالاحتك ا) 13(ال لي و بالت
ة  لوب اللحم تخدام أس ث اس رة ، حی ات المختب ل العین ي أفض ھ
ات  ة اللحم ا بكثاف یة بھ ن الأرض احة م ود مس ع وج دة و م الزائ

ة 26 ات / حدف ة اللحم م وكثاف ة  78س ي / حدف ون ف م وتك س

ة  ي منطق جي ف ب النس ي أن التركی افة إل نقش ، بالإض ة ال منطق
یة  س (الأرض ة 5أطل ن اللحم كل ) م ي ش ا ف ب وت) 1(كم ركی

س ( داء 5أطل ب ) س نقش وتركی یة ال ة أرض ي منطق ) 3-3(ف
د  ن ممت ذه  3/3س میم ، وھ دات التص دود وح ي ح داء ف ن الس م

ا  ن حركتھ ل م وط وتقل ك الخی ي  تماس ل عل ب تعم التراكی
درة  ة ق ي العین ذا تعط نقش وبھ ة ال دفات منطق ي ح افة إل بالإض

ع علیھ اك الواق ة الاحتك ي مقاوم ك وعل ي التماس ة عل ا و عالی
  .بالتالي تعطي فقد أقل للوزن 

ة  اني) 2(العین كل البی ي الش ا ف ة ) 13(كم دینا أن العین ح ل یتض
اك  وزن بالاحتك ي ال د ف بة الفق ار نس ث لاختب ب الثال ي الترتی ف

ي  رز وھ ین الغ افة ب ة المس رزة  0,8نتیج ة / غ ث كثاف م حی م
رز  اش المط ي القم ة ف ازلین المثبت ة الف ود خام ع وج رز م الغ

  .علي زیادة مقاومة القماش المطرز للاحتكاكتعمل 
ة  اني ) 3(العین كل البی ي الش ا ف ات ) 13(كم ي العین ر أعل تعتب

ون  الي تك اك و بالت وزن بالاحتك ي ال د ف بة الفق ي نس رة ف المختب
ة  ا منتج ث أنھ اك ، حی ة الاحتك ي مقاوم رة ف ات المختب ل العین أق
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جیة المس ب النس ة و التراكی ة العادی لوب النقش ا بأس تخدمة كم
كل  ي ش ي ) 5(ف ا ف نقش كم ب ال یة ، وتراكی ب الأرض لتركی

كال  ي ) 8(، ) 7(، ) 6(أش وان ف د الأل ار أح ھ لإظھ ث أن حی
جي  ب النس تخدم التركی اش نس ھ القم س (وج ن  20أطل م

ة غ ) اللحم ي تبل ات الت ة اللحم اع كثاف م ارتف ة  95، ورغ / حدف
جي  ب النس م ، إلا أن التركی س (س ن اللحم 20أطل ي ) ةم ف

ھولة  مح بس ا یس ر مم یفة أكب ول تش مح بط اش یس ة القم وجھ
د  الي یزی اك و بالت ا للاحتك ن مقاومتھ ل م ا یقل وط مم ة الخی حرك

  .الفقد في الوزن بالاحتكاك
ة  ات ) 4(العین بة للعین اني بالنس ب الث ي الترتی ر ف وتعتب

اني  كل البی ي الش ح ف و موض ا ھ رة  كم ع ) 13(المختب ویرج
اف ة للمس ذا نتیج ي ھ رز وھ ین الغ ة ب رزة  0,4ة المنخفض / غ

ة  ع العین میم م ي التص ا ف م تماثلھ م ، ورغ میم ، ) 3(م ي التص ف
ة  ث ) 4(ألا أن عین اك حی ة الاحتك ي مقاوم ة عل دره عالی ا ق لھ

ة  ب العین ا ) 3(تراكی وط مم ة الخی مح بحرك ره تس م ذك ا ت كم
ة  ا العین اك ، بینم وزن بالاحتك ي ال د ف ن الفق د م ل ) 4(یزی تق

ك ا ا تماس ا یعطیھ ا مم رز بھ دد الغ د ع رز ویزی ین الغ افة ب لمس
وزن  ي ال د ف نخفض الفق الي ی لابتھا و بالت د ص دماج  فتزی وان

  .بالاحتكاك

  
  یوضح شكل بیاني لنتیجة اختبار نسبة الفقد في الوزن بالاحتكاك) 13(شكل 

 Conclusionالخلاصة 
وجة و ا ات المنس ي العین اك عل ار الاحتك راء اختب رزة إج لمط

ة  ي العین ت أن ف دة ) 1(اثب ة الزائ لوب اللحم وجة بأس المنس
وزن  ي ال د ف بة الفق ن نس ل م اك أق وزن بالاحتك ي ال د ف بة الفق نس

ة  اك للعین ة ) 2(بالاحتك ي أن العین ع ال ذا یرج ب ) 1(وھ التركی
ا  ة مم دماج العین ي ان اعد عل ا س اش بھ ر القم جي لظھ النس

  .كاك أعطي قدرة عالیة علي مقاومة الاحت
ة  ي العین د ) 3(وف ان الفق ة ك ة العادی لوب النقش وجة بأس المنس

ة  ن العین ي م اك أعل الوزن بالاحتك ع ) 4(ب ذا یرج رزة وھ المط
ا  رز بھ ین الغ افة ب ي أن المس ود إل رزة 0,4لوج ا / غ م مم م

ة  ن العین وزن ع ي ال ل ف د أق ا فق ب )  3(أعطھ ي التركی الت
ة ة حرك مح بحری ا س اش بھ ر القم جي لظھ وط  النس الخی
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