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  :Keywordsالكلمات الدالة     :Abstractملخص البحث 
ً لمواكبة كل ما ھو جدید فى عالم الموضة ، وتستحوذ ملابس   السھرة على اھتمام المرأة تسعى المرأة دائما

لتبدو أنیقة ومتألقة نظراً لما تتسم بھ ھذه الملابس من تصمیمات راقیة وأقمشة لامعة براقة وذات نقوش 
وألوان زاھیة ، ومعظم أقمشة ملابس السھرة تطرز بأنواع كثیرة من الخرز والإكسسوار والكریستال وغالبا ما 

وھذه المادة قد تسقط او تتعرض للبھتان ویتم فقدھا عند ) الشمع(قة یتم تثبیت ھذه الاكسسوارات  بمادة لاص
( عملیة الغسیل ، وقد وجدت الدراسة أنھ یمكن الاستعاضة عن ھذه الاكسسوارات  ببعض الخیوط اللامعة 

المتوفرة بأنواع كثیرة ومتعددة وعمل بعض غرز الكروشیھ بھا لتحل محل الخرز والكریستال ) السواریھ
ار مع احتفاظھا بالشكل الجمالي الذى یضفى على ملابس السھرة جمالاً وأناقة ویزید من العمر والإكسسو

الاستھلاكي لھا فضلاً عن ثبات لونھا مع استمرار الغسیل مھما طال الزمن، ومن ھنا جاءت فكرة الدراسة 
بس السھرة وھى بھدف الارتقاء بأقمشة ملابس السھرة من خلال دمج غرز وخیوط الكروشیھ بأقمشة ملا

طریقة مبتكرة للحصول على شكل جدید لھذه النوعیة من الأقمشة لأنھا تفي بمتطلبات المرأة وتحقق ما تصبو 
وقد استخدمت الدراسة عددا من الأقمشة المتنوعة التى تستخدم فى ملابس السھرة . إلیھ من التفرد التألق 

السیرما  –الكریستال ( واستخدمت خیوط الكروشیھ ) را اللیك –الشیفون  –الشیفون ساتان  –الساتان (   وھى
لخلق قیم جدیدة ومبتكرة للارتقاء بالمظھر الجمالي والوظیفي لأقمشة ملابس السھرة ، وتم ) السیرما حریر  –

عمل استمارة استبیان وعرضھا على المتخصصین والخبراء فى مجال الملابس والنسیج للتعرف على مدى 
فن الكروشیھ وأقمشة ملابس السھرة لتسایر الموضة وتشبع رغبات السیدات في الأناقة ، ملاءمة الدمج بین 

ویتضح من آراء المتخصصین والخبراء في مجال الملابس والنسیج أن تقنیات الدمج بین فن الكروشیھ  
ً من حیث الارتقاء بجمالیات أقمشة ملابس السھرة ، وقد أوضح  وأقمشة ملابس السھرة قد لاقت استحسانا

التحلیل الإحصائي أن استخدام خامة الساتان مع خیط الكریستال قد حقق أفضل النتائج وكذلك استخدام خامة 
  .   فون ساتان مع خیط الكریستال الشی

  فن الكروشیھ   
Art of Crochet  

      أقمشة  ملابس السھرة
Evening wear Fabric  
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  : Introductionمقدمة 
الكروشیھ ھو أحد أنواع أشغال الإبرة وھو عبارة عن تشكیل  
یدوى من خیط مستمر یبدأ بحلقة من الخیط باستخدام الإبرة 
وعمل حلقات عن طریق لف الخیط على الإبرة وإخراجھ من ھذه 

وعن طریق اختلاف عدد اللفات ومكان  الحلقة بادئا حلقة جدیدة
خروج الإبرة تتشكل غرز عدیدة مختلفة یكون أساسھا غرزه 

  ) .م1999 –زینب عاطف ( السلسة 
  : ھومن أھم أنواع الكروشی

وھو من اقدم أنواع الكروشیھ وأكثرھا  :الكروشیھ العادي -
) غرزة السلسلة (انتشارا ویعتمد في تكوینھ علي غرزة البدایة 

د ارتفاع الغرزة كلما زاد عدد اللفات علي الابرة ویزدا
وبالتالي ارتفاع الشغل كما تختلف خاماتھ وتتعدد غرزه ، 

الغرزة الفردیة البسیطة ، الغرزة ( وغرزه الاساسیة ھي 
المنزلقة ، غرزة نصف عمود ، غرزة العمود بلفة ، العمود 

سطحة ، ومن الكروشیھ العادي یمكن تنفیذ القطع الم) بلفتین 
دائري ، مربع ، مثلث ، (علي ھیئة أشكال ھندسیة مختلفة 

كما یستخدم في تنفیذ الاشكال المجسمة مثل لعب ) بیضاوي 
الاطفال ، ویستخدم لتنفیذ الكروشیھ العادي ابـرة الكروشیھ 

 -حنان عبد النبي(والخیوط المختلفة ) الخطافیة ( العادیة 
  ).م2004

ھو نوع من الشرائط تنفذ  :)الفورش(الكروشیھ الفرانشات  -
أو دبوس الشعر ، ) الفورش(بإبرة الكروشیھ العادیة و 

أو ) U(والفورش عبارة عن سلك معدني علي شكل حرف 
سم ولھ مقاسات تختلف باختلاف  20الشوكة الرنانة طولھ 

المسافة بین فرعیھ ویعتمد تنفیذ ھذا النوع علي لف الخیط 
ط من المنتصف بإحدي وتثبیت الخیو) الفورش(حول فرعي 

غرز الكروشیھ البسیطـة بإبرة الكروشیھ العادیة وتنفذ منھ 
النقطة المختلفة بعد تجمیع الشرائط معا إما بطریقة التضفیر 
أو بإحدي غرز الكروشیھ العادي ، وقد ینفذ بلون واحد أو 

  ).م  2008 - عنایات المھدى(عدة ألوان 
  :Crochet Yarnخیوط الكروشیھ 

وھـي توجد بتخانات مختلفة وتتحدد ھذه  :الصوفیة  الخیوط  -
التخانات بعدد الفتلات التي یتكون منھا الخیط ، وتستخدم 
الخیوط الصوفیة لعمل الملابس الشتویة للأطفال والنساء 
والرجال بالإضافة إلي تنفیذ الشیلان والبطاطین وأغطیة 

  .الرأس 
، فالخیوط وتوجد أیضا بتخانات مختلفة  :الخیوط القطنیة  -

القطنیة ذات السمك الرفیع تستخدم لعمل المفارش والستائر 
وشرائط الدانتیل ، أما المتوسطة السمك فتستخدم لعمل القطع 
الملبسیة الصیفیة كالبلوزات والفساتین والجیلیھات ، في حین 
تستخدم الخیوط القطنیة السمیكة لتصنیع حقائب الید ولوازم 

  .المنزل 
وتستخدم في تنفیذ الایشاربات ،  :ة الخیوط الحریری  -

الجوارب ، شرائط الدانتیل ، المفارش الرقیقة ، أما الخیوط 
الحریریة المفضضة أو المذھبة فتستخدم لعمل الجالونات 
وملابس بعد الظھر والشنط والأحزمة والأكوال وأغطیة 

  .الرأس 
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 مثل النایلون والبولي أمید والبولي إستر :لیاف الصناعیة الأ  -
، الإكریلیك سواء بمفردھا أو مخلوطة بألیاف طبیعیة 

  .وتستخدم لعمل القطع الملبسیة الخارجیة 
وھي تضاف إلى  :الخیوط المعدنیة المذھبة أو المفضضة  -

  .ألیاف أخري لعمل قطع من الكروشیھ ذات قیمة فنیة عالیة 
وتستخدم لعمل الحقائب  :الشرائط والكردون والقیطان  -

 ).م2006 -إنجى صبرى (ال المنزلیة والقبعات والنع
  : Crochet Needle إبر الكروشیھ 

تفضل الإبر المصنوعة من الصلب للخیوط الرفیعة لتنفیذ الأشیاء 
ً لقوتھا ونعومتھا  الدقیقة ، أما إبر الألومنیوم فھى الأكثر انتشارا
فى العمل وتستخدم مع مختلف أنواع الخیوط بحیث یتناسب سمك 

  ) .R , Digest - 1979( لإبرة الخیط مع سن ا
  : Evening Wear ملابس السھرة 

ھي الملابس التي ترتدى فى الأفراح والمناسبات الخاصة 
والحفلات المسائیة وأعیاد المیلاد ، وتتمیز أقمشتھا بالألوان 
البراقة اللامعة الشفافة والأقمشة الفاخرة التي تتسم بالانسدال 

والخرز والشرائط والدانتیل أو  وھى كثیرا ما تزركش بالتطریز
  ). م 1998 –نجاة باوزیر ( الریش 

  :أنواع أقمشة ملابس السھرة 
وھو قماش ینسج یدویا أو آلیا وذو زخارف lace : الدانتیل  -

جمیلھ  وتتطلب عملیة تشكیل الدانتیل على المانیكان مھارة 
خاصة في الإحساس بالخامة ودرجة مطاطیتھا وإعطاء شكل 

 –سامى الحلالشة ، عصام ظاظا ( تصمیم المطلوب الجسم ال
  )م1994

وھى أقمشة ناعمة الملمس  : silk fabricالأقمشة الحریریة  -
لامعة وتتمیز بخفة الوزن والملمس المریح ودرجة انسدال 

 –أنصاف نصر ، كوثر الزغبي ( عالیة ومطاطیة بسیطة 
 ).م 1997

ق اللامع وتتمیز بالبری : Satin Fabricأقمشة الساتان  -
والملمس الناعم الذى یمیزھا عن التراكیب النسجیة الأخرى 
مما یجعلھا مفضلة في ملابس السھرة والملابس الخارجیة 
الحریمي وكذلك في بعض الملابس المنزلیة كالأرواب 
الساتان وھى قابلة للتطریز بالخرز والترتر والفصوص مما 

ومن . فراحیجعلھا افضل الخامات للاستخدام في فساتین الا
الساتان دوشیس، الساتان المنزلق ، الساتان : ( انواع الساتان 

الظھر ، الساتان المجھز بظھر كریب ، الساتان المنسوج ، 
نجوى شكرى ، سھا عبد (                 ) الساتان ذو الوجھین

 ) .م2009 -الغفار
لجیرسیھ  قماش من ا :Jersey Fabric أقمشة الجیرسیھ   -

تستخدم فیھ الغرزة العادیة في وجھ القماش والغرزة التریكو 
 .العكسیة فى الظھر 

وھى تختلف  :  Embroidery Fabricالأقمشة المطرزة  -
الساتان :  حسب نوع القماش المستخدم كأرضیة للتطریز مثل 

ً للخامات المستخدمة  -الأورجنزا  - التریكو ، كما تختلف تبعا
الشرائط   - الوردات  -تر التر -الخرز :  فى التطریز مثل 

 ) .م  2001 –نجوى شكرى (
ھي أقمشة ثلاثیة الأبعاد  :  Pile Fabricالأقمشة الوبریة  -

وتختلف عن الأقمشة العادیة من حیث مظھرھا بوجود بروز 
شعرى أو وبرى الشكل على سطحھا نتیجة إضافة خیوط 
خاصة من خیوط السداء أو اللحمة تظھر بارتفاع معین على 

ً للغرض من سطح  أو سطحي المنسوج الوبري تبعا
.K. Sundarean, N( . .الاستعمال  Anbumani - 1992 (  

وھى أقمشة تتمیز  :  Elastic Fabricالأقمشة المطاطة  -
ً ما تكون من  بالمرونة وسھولة التشكیل والتطویع ، وغالبا

التریكو والإسترتش ویجب التعامل معھا بدقة حتى لا یفقد 
  ) .م  2001 –نجوى شكري (ه الأصلیة القماش أبعاد

تحدید المھارات ) م1999 –زینب عاطف ( وقد حاولت دراسة 
) التریكو الیدوي والكروشیھ ( العملیة الأساسیة في أشغال الإبرة 

وبناء برنامج لتنمیة المھارات الأساسیة لدى الطالبات بكلیات 
  .الاقتصاد المنزلي 
على دراسة تحلیلیة ) م2003 –رھان بسیوني ( وركزت دراسة 

للفن الروماني في الاتجاھات المختلفة سواء زخرفیة أو ملبسیة 
واستلھام تصمیمات جدیدة لملابس السھرة من الفن الروماني تتفق 

  .مع الذوق العصري وتتمشى مع الاتجاھات الحدیثة للموضة
على الأنواع ) م 2004 –حنان المصري ( وأكدت دراسة 

الزى وإمكانیة استخدام الإبرة فى عمل المختلفة لمكملات 
  .مكملات زي ذات قیمة فنیة وجمالیة عالیة 

إلى انتاج برنامج ) م 2006 –حنان یشار ( وھدفت دراسة 
تعلیمي لتنفیذ وتشبیك وحدات الیویوكروشیھ وإنتاج بعض 
المشاریع الفنیة منھا لرفع مستوى مھارة طالبات الاقتصاد 

  .المنزلي في فن الكروشیھ 
القیم الجمالیة من ) م 2007 –جمالات الفقي ( وأبرزت دراسة 

خلال دراسة فنیة تحلیلیة للزخارف الإسلامیة بھدف الاستفادة 
منھا فى إثراء القیمة الفنیة لملابس السھرة للفتیات في مرحلة 

  .الشباب 
بدراسة بعض ) م  2007 –رانیا عطیة ( واھتمت دراسة 

خدمة في ملابس السھرة وابتكار الخامات والاكسسوارات المست
تصمیمات مستوحاة من الفن الحدیث منفذة بأسلوب التشكیل على 

  .المانیكان 
إلى إیجاد علاقة بین ) م 2009 –ھبة نبیھ ( وأشارت دراسة 

الخامات المستخدمة في منتجات الكروشیھ ونوع المنتج وكیفیة 
  .الاستفادة منھا في مجال الصناعات الصغیرة 

من إیجاد أفضل ) م 2010 –رحاب الفیشاوي ( دراسة وتمكنت 
الأسالیب وأنسب الخامات للرسم على الحریر بما یتناسب مع 

  .ملابس السھرة  
ً مما سبق تبرز مشكلة الدراسة التي تكمن في التساؤلات  وانطلاقا

  :الآتیة 
ما مدى إمكانیة الاستفادة من توظیف فن الكروشیھ للارتقاء  -

 ؟ة والوظیفیة لأقمشة ملابس السھرة بالجوانب الجمالی
ما أنسب غرز وخیوط الكروشیھ الملائمة لأقمشة ملابس  -

 ؟السھرة 
  :Objectivesأھداف البحث 

العمل على إحلال غرز الكروشیھ محل الخرز والإكسسوار  -
 .في ملابس السھرة 

الاستفادة من تقنیات غرز الكروشیھ لإثراء القیم الجمالیة  -
 .ملابس السھرة والوظیفیة لأقمشة 

تحدید أنسب خیوط وغرز الكروشیھ الملائمة لأقمشة ملابس  -
 .السھرة 

  :Hypothesis فروض البحث  
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین استخدام خیوط الكروشیھ  -

وبین الارتقاء بالجوانب الجمالیة والوظیفیة لأقمشة ملابس 
 .السھرة 

الكروشیھ ودقة  توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین خیوط -
 .تنفیذھا وبین مدى ملاءمتھا لأقمشة ملابس السھرة 

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین استخدام غرز الكروشیھ  -
   .وتحقیق الجدة والابتكار في أقمشة ملابس السھرة

 :  Methodologyمنھج البحث 
  .ھو المنھج التحلیلى الوصفى
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 :  Research Toolsأدوات البحث 
  شیفون  -ساتان : ( الأقمشة المستخدمة في الدراسة ھي - 

 ) .اللیكرا  -شیفون ساتان 
  الكریستال : ( خیوط الكروشیھ المستخدمة في الدراسة ھي - 

 ) .السیرما حریر  -السیرما 
  استمارة استبیان لاستطلاع أراء المحكمین والخبراء في مجال

وط وغرز الملابس والنسیج للتعرف على مدى ملاءمة خی
الكروشیھ لاستحداث قیم جدیدة ومبتكرة لأقمشة ملابس 

 .السھرة متمشیة مع الموضة 
  : Applicationالتطبیقات  

) 3(عینات لكل خامة قماش و ) 4(عینة بواقع ) 24(تم عمل 
  ) .1،2(عینات لكل نوع خیط كما یتضح من جدول 

  )الاقمشة(توصیف العینات للمحور الأول ) 1(جدول 
  

  صورة العینة  طریقة التنفیذ  التوصیف  لون الخامة  ع الخامةنو  م
من قماش الساتان  20×20 ةعین  اسود  ساتان تركى  1

التركي الاسود منفذ علیھا 
تصمیم من الكروشیھ بخیط 

  السیرما الحریر باللون السماوي
  

كروشیھ یدوى بغرز العمود 
والسلسلة یتم تثبیتھا على القماش 

س بنفس خیط الكروشیھ بنف
  اللون

  

من قماش الشیفون  20×20 ةعین  جنزاري  شیفون ساتان  2
ساتان الجنزاري منفذ علیھا 
تصمیم من الكروشیھ بخیط 

  السیرما الحریر باللون السماوي

كروشیھ یدوى بغرز العمود 
والسلسلة یتم تثبیتھا على القماش 
بنفس خیط الكروشیھ بنفس 

  اللون

  
قماش الشیفون  من 20×20 ةعین  اوف وایت  شیفون  3

الأوف وایت منفذ علیھا تصمیم 
من الكروشیھ بخیط السیرما 

  الحریر باللون السماوي

كروشیھ یدوى بغرز العمود 
والسلسلة یتم تثبیتھا على القماش 
بنفس خیط الكروشیھ بنفس 

  اللون

  
من اللیكرا  20×20 ةعین  رصاصي  لیكرا  4

الرصاصي منفذ علیھا تصمیم 
لسیرما من الكروشیھ بخیط ا

  الحریر باللون السماوي

كروشیھ یدوى بغرز العمود 
والسلسلة یتم تثبیتھا على القماش 
بنفس خیط الكروشیھ بنفس 

  اللون

  
من قماش الساتان   20×20 ةعین  نبیتي  ساتان تركى  5

التركي النبیتي منفذ علیھا تصمیم 
من الكروشیھ بخیط الكریستال 

  الرصاصي

كروشیھ یدوى بغرز العمود 
السلسلة یتم تثبیتھا على القماش و

بنفس خیط الكروشیھ بنفس 
  اللون

  
من قماش الشیفون  20×20 ةعین  جنزاري  شیفون ساتان  6

الساتان  الجنزاري منفذ علیھا 
تصمیم من الكروشیھ بخیط 

  الكریستال الرصاصي

كروشیھ یدوى بغرز العمود 
والسلسلة یتم تثبیتھا على القماش 

نفس بنفس خیط الكروشیھ ب
  اللون

  
من قماش الشیفون  20×20 ةعین  اوف وایت  شیفون  7

الأوف وایت منفذ علیھا تصمیم 
من الكروشیھ بخیط الكریستال 

  الرصاصي

كروشیھ یدوى بغرز العمود 
والسلسلة یتم تثبیتھا على القماش 
بنفس خیط الكروشیھ بنفس 

  اللون
  

من قماش اللیكرا  20×20 ةعین  رصاصي  لیكرا  8
منفذ علیھا تصمیم  الرصاصي

من الكروشیھ بخیط الكریستال 
  الرصاصي

كروشیھ یدوى بغرز العمود 
والسلسلة یتم تثبیتھا على القماش 
بنفس خیط الكروشیھ بنفس 

  اللون
  

من قماش الساتان  20×20 ةعین  نبیتي  ساتان تركى  9
التركي النبیتي منفذ علیھا تصمیم 
من الكروشیھ بخیط السیرما 

  الدھبي

ھ یدوى بغرز العمود كروشی
والسلسلة یتم تثبیتھا على القماش 
بنفس خیط الكروشیھ بنفس 

    اللون
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من قماش   20×20 ةعین  جنزاري  شیفون ساتان  10
الشیفون ساتان الجنزارى منفذ 
علیھا تصمیم من الكروشیھ بخیط 

  السیرما الدھبى

كروشیھ یدوى بغرز العمود 
والسلسلة یتم تثبیتھا على القماش 

س خیط الكروشیھ بنفس بنف
  اللون

  
من قماش   20×20 ةعین  اوف وایت  شیفون  11

الشیفون  الأوف وایت منفذ علیھا 
تصمیم من الكروشیھ بخیط 

  السیرما الفضى

كروشیھ یدوى بغرز العمود 
والسلسلة یتم تثبیتھا على القماش 
بنفس خیط الكروشیھ بنفس 

  اللون
  

اللیكرا   من قماش 20×20 ةعین  بطیخي  لیكرا  12
البطیخى منفذ علیھا تصمیم من 

  الكروشیھ بخیط السیرما الدھبى

كروشیھ یدوى بغرز العمود 
والسلسلة یتم تثبیتھا على القماش 
بنفس خیط الكروشیھ بنفس 

  اللون
 

  

  ) الخیوط(توصیف عینات المحور الثاني ) 2(جدول 
  

  ةصورة العین  طریقة التنفیذ  التوصیف  لون الخیط  نوع الخیط  م
خیط   13

  كریستال
تصمیم من خیط الكریستال   رصاصى

 20×20 ةعلى عین الرصاصى
  من قماش الشیفون ساتان 

تصمیم من غرز الكروشیھ 
العمود والسلسلة من خیط 
الكریستال على قماش  شیفون 

  ساتان بنفس لون الخیط
  

خیط سیرما   14
  حریر

تصمیم من خیط السیرما الحریر   سماوى
من  20×20 ةالسماوى على عین

  قماش الشیفون ساتان

تصمیم من غرز الكروشیھ 
العمود والسلسلة من خیط 
السیرما الحریر على قماش 

  شیفون ساتان بنفس لون الخیط
  

تصمیم من خیط السیرما الدھبى   دھبى  خیط سیرما  15
من قماش  20×20 ةعلى عین

  الشیفون ساتان

تصمیم من غرز الكروشیھ 
العمود والسلسلة من خیط 
السیرما على قماش شیفون 

  ساتان بنفس لون الخیط
  

خیط   16
  كریستال

تصمیم من خیط الكریستال   رصاصى
 20×20 ةالرصاصى على عین

  من قماش الساتان التركى

تصمیم من غرز الكروشیھ 
العمود والسلسلة من خیط 
الكریستال على قماش ساتان 

  تركى بنفس لون الخیط
  

خیط سیرما   17
  حریر

میم من خیط السیرما الحریر تص  سماوى
من  20×20 ةالسماوى على عین

  قماش الساتان التركى

تصمیم من غرز الكروشیھ 
العمود والسلسلة من خیط 
السیرما الحریر على قماش 

  ساتان تركى بنفس لون الخیط
  

  دھبى  خیط سیرما  18
  

تصمیم من خیط السیرما الدھبى  
من قماش  20×20 ةعلى عین

  الساتان التركى

تصمیم من غرز الكروشیھ 
العمود والسلسلة من خیط 
السیرما  على قماش ساتان  

  تركى بنفس لون الخیط
 

خیط   19
  كریستال

تصمیم من خیط الكریستال   رصاصى
 20×20 ةالرصاصى على عین

  من قماش الشیفون

تصمیم من غرز الكروشیھ 
العمود والسلسلة من خیط 
الكریستال  على قماش شیفون 

  الخیطبنفس لون 
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خیط سیرما   20
  حریر
  
  

تصمیم من خیط السیرما   سماوى
من  20×20الحریرعلى عینھ 

  قماش الشیفون

تصمیم من غرز الكروشیھ 
العمود والسلسلة من خیط 
السیرما الحریرعلى قماش 

  شیفون بنفس لون الخیط
 

  خیط سیرما  21
  

تصمیم من خیط السیرما على   فضى
  من قماش الشیفون 20×20 ةعین

صمیم من غرز الكروشیھ ت
العمود والسلسلة من خیط 
السیرما على قماش شیفون بنفس 

  لون الخیط

  
خیط   22

  كریستال
تصمیم من خیط الكریستال على   رصاصى

  من قماش اللیكرا 20×20 ةعین
تصمیم من غرز الكروشیھ 
العمود والسلسلة من خیط 
الكریستال على قماش لیكرا 

  بنفس لون الخیط
  

یرما خیط س  23
  حریر

  سماوى
  
  
  
  

تصمیم من خیط السیرما الحریر 
من قماش  20×20 ةعلى عین

  اللیكرا

تصمیم من غرز الكروشیھ 
العمود والسلسلة من خیط 
السیرما الحریر على قماش لیكرا 

  بنفس لون الخیط

  
تصمیم من خیط السیرما على   دھبى  خیط سیرما  24

  من قماش اللیكرا 20×20 ةعین
لكروشیھ تصمیم من غرز ا

العمود والسلسلة من خیط 
السیرما على قماش لیكرا بنفس 

  لون الخیط
 

 

  :  Resultsالنتائج 
  :الصدق والثبات لمحاور استبیان العینات المقترحة 

یقصد بھ قدرة الاستبیان على قیاس ما وضع  :صدق الاستبیان 
  .لقیاسھ 

بین  یقصد بھ حساب معاملات الارتباط :صدق الاتساق الداخلي 
الدرجة الكلیة لكل محور من محاور الاستبیان والدرجة الكلیة 
للاستبیان ، وقد تم حساب صدق الاتساق الداخلي باستخدام 

  :كما یوضحھ الجدول التالي ) معامل الارتباط بیرسون (
  

  معاملات ارتباط التوافق بین درجات كل بند والدرجة الكلیة للاستبیان) 3(جدول 
  

  الدلالة  الارتباط معامل  العبارة  الدلالة  الارتباط معامل  العبارة
1  0.665*  0.05  7  0.678**  0.001  
2  0.763**  0.001  8  0.733**  0.001  
3  0.845**  0.001  9  0.899**  0.001  
4  0.657*  0.05  10  0.949**  0.001  
5  0.837**  0.001  11  0.802**  0.001  
6  0.845** 0.001        

  )         0.05(دال إحصائیا عند مستوى )   * 0.01(ى دال إحصائیا عند مستو** 
ویتضح من الجدول أن معاملات الارتباط كلھا دالة عند مستوى 

مما یدل على صدق وثبات وتجانس محاور ) 0.05،  0.01(
  .الاستبیان 

ویقصد بھ دقة الاختبار في القیاس :    Reability الثبات
اقھ واطراده فیما یزودنا والملاحظة وعدم تناقضھ مع نفسھ واتس

بھ من معلومات ، وھو النسبة بین تباین الدرجة على المقیاس 
الذى یشیر الى الأداء الفعلي للمفحوص ، وتم  حساب الثبات عن 

والجدول )   Alpha Cronbachألفا كرونباخ(طریق معامل 
  :التالي یوضح ذلك 

  
  ور الاستبیان لمحا) ألفا كرونباخ ( قیم معامل الثبات ) 4(جدول 

  

 قیمة معامل الثبات  المحاور  
 0.898 مدى تحقق عناصر التصمیم   

 0.905 مدى تحقق أسس التصمیم 
  0.912  ثبات الأداة الكلي

  . ویتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معاملات الثبات مرتفعة لكل المحاور مما یدل على ثبات الاستنیان
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لمتوسط المئوي المرجح والانحراف المعیاري لآراء المحكمین حول العینات المقترحة لبنود المحور المتوسط المرجح وا) 5(جدول 
  الأول للأقمشة مع خیط كریستال 

  

بنود المحور 
  التصمیم  الأول

مجموع   مستویات المؤشرات
  الأوزان

المتوسط 
  المرجح

الانحراف 
  المعیارى

المتوسط المئوي 
  المرحج

  )الجودة  معامل (

مستوى 
  مناسب  مناسب  لتصمیما

  لحد ما
غیر 
  مناسب

مدى ملاءمة 
الخامة للشكل 

  الجمالى

  مناسب   %97.33  0.289  2.92  35  0  1  11  ساتان كریستال
شیفون ساتان 

  مناسب   %94.33  0.389  2.83  34  0  2  10  كریستال

  مناسب   %61  0.389  1.83  22  2  10  0  شیفون كریستال
   لحد ما

  غیر مناسب   %50  0.522  1.50  18  6  6  0  ستاللیكرا كری
مدى ملاءمة 

الخامة للناحیة 
  الوظیفیة

  مناسب   %97.33  0.289  2.92  35  0  1  11  ساتان كریستال
شیفون ساتان 

  مناسب   %97.33  0.289  2.92  35  0  1  11  كریستال

  مناسب   %69.33  0.515  2.08  25  1  9  2  شیفون كریستال
   لحد ما

  غیر مناسب   %47.33  0.515  1.42  17  7  5  0  اللیكرا كریست
مدى ملاءمة 

الخامة من حیث 
السمك والصلابة 

والانسدال 
والمظھر 
  السطحى

  مناسب   %97.33  0.289  2.92  35  0  1  11  ساتان كریستال
شیفون ساتان 

  مناسب   %94.33  0.389  2.83  34  0  2  10  كریستال

  مناسب   %66.67  0  2  24  0  12  0  شیفون كریستال
   لحد ما

  غیر مناسب   %50  0.522  1.50  18  6  6  0  لیكرا كریستال
مدى قدرة الخامة 

على الاحتفاظ 
بشكلھا بعد عمل 

  الغرز علیھا

  مناسب   %97.33  0.289  2.92  35  0  1  11  ساتان كریستال
شیفون ساتان 

  مناسب   %89  0.492  2.67  32  0  4  8  كریستال

  غیر مناسب   %55.67  0.492  1.67  20  4  8  0  شیفون كریستال
  غیر مناسب   %50  0.522  1.50  18  6  6  0  لیكرا كریستال

التوافق بین 
الخامة والخیوط 

  المستخدمة

  مناسب   %100 0  3  36  0  0  12  ساتان كریستال
شیفون ساتان 

  مناسب   %94.33  0.389  2.83  34  0  2  10  كریستال

  مناسب   %58.33  0.452  1.75  21  3  9  0  شیفون كریستال
   لحد ما

  غیر مناسب   %50  0.522  1.50  18  6  6  0  لیكرا كریستال
  مناسب   %97.86  0.231  2.94  176  0  4  56  ساتان كریستال  الإجمـالى

شیفون ساتان 
  مناسب   %93.86  0.390  2.82  157  2  19  39  كریستال

  مناسب  %62.20  0.370  1.87  108  14  44  2  شیفون كریستال
   لحد ما 

  غیر مناسب   %49.47  0.521  1.48  89  31  29  0  یستاللیكرا كر

  
  ترتیب التصمیمات المقترحة وفق الوزن النسبي لآراء المحكمین حول بنود المحور الأول للأقمشة مع خیط كریستال) 1(شكل 
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تال(أن التصمیم ) 1(وشكل ) 5(ویتضح من جدول  ) ساتان كریس
بة  ب بنس توى مناس ى مس ل عل ھ ال% 98.86حص میم یلی تص

تال( اتان كریس یفون س بة ) ش ب بنس توى مناس ى مس ل عل حص

توى ) شیفون كریستال(، یلیھ التصمیم % 93.86 حصل على مس
میم % 62.20بنسبة  لحد مامناسب  تال(، یلیھ التص را كریس ) لیك

  % .49.47حصل على مستوى غیر مناسب بنسبة 
  

لانحراف المعیاري لآراء المحكمین حول العینات المقترحة لبنود المحور المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح وا) 6(جدول 
  الأول للأقمشة مع خیط سیرما  

  التصمیم  بنود المحور الأول
مجموع   مستویات المؤشرات

  الأوزان
المتوسط 
  المرجح

الانحراف 
  المعیارى

المتوسط 
المئوى المرجح 

  )الجودةمعامل (

مستوى 
  مناسب   مناسب  التصمیم

  لحد ما 
غیر 
  مناسب

مدى ملاءمة 
الخامة للشكل 

  الجمالي 

 مناسب   %94.33  0.389  2.83  34  0  2  10  ساتان سیرما 
شیفون ساتان 

  مناسب   %83.33  0.522  2.50  30  0  6  6  سیرما 

  غیر مناسب   %55.67  0.492  1.67  20  4  8  0  شیفون سیرما 
  یر مناسب غ  %47.33  0.515  1.42  17  7  5  0  لیكرا سیرما 

مدى ملاءمة 
الخامة للناحیة 

  الوظیفیة 

  مناسب   %89  0.492  2.67  32  0  4  8  ساتان سیرما 
شیفون ساتان 

  مناسب  %75  0.452  2.25  27  0  9  3  سیرما 
   لحد ما 

  مناسب   %64  0.515  1.92  23  2  9  1  شیفون سیرما 
   لحد ما

  مناسب  غیر  %47.33  0.515  1.42  17  7  5  0  لیكرا سیرما 
مدى ملاءمة 

الخامة من حیث 
السمك والصلابة 

والانسدال 
  والمظھر السطحى 

  مناسب   %83.33  0.522  2.50  30  0  6  6  ساتان سیرما 
شیفون ساتان 

  مناسب   %83.33  0.522  2.50  30  0  6  6  سیرما 

  مناسب   %66.67  0  2  24  0  12  0  شیفون سیرما 
   لحد ما

  غیر مناسب   %50  0.522  1.50  18  6  6  0  لیكرا سیرما 
مدى قدرة الخامة 

على الاحتفاظ 
بشكلھا بعد عمل 

  الغرز علیھا 

  مناسب   %97.33  0.289  2.92  35  0  1  11  ساتان سیرما 
شیفون ساتان 

  غیر مناسب   %55.67  0.651  1.67  20  5  6  1  سیرما 

  غیر مناسب   %52.67  0.515  1.58  19  5  7  0  شیفون سیرما 
  غیر مناسب   %47.33  0.515  1.42  17  7  5  0   لیكرا سیرما

التوافق بین 
الخامة والخیوط 

  المستخدمة 

  مناسب   %91.67 0.452  2.75  33  0  3  9  ساتان سیرما 
شیفون ساتان 

  غیر مناسب   %52.67  0.515  1.58  19  5  7  0  سیرما 

  غیر مناسب   %52.67  0.515  1.58  19  5  7  0  شیفون سیرما 
  غیر مناسب   %47.33  0.515  1.42  17  7  5  0  لیكرا سیرما 

  مناسب   %91.13  0.429  2.73  164  0  16  44  ساتان سیرما   الإجمــالى
شیفون ساتان 

  مناسب  %70  0.532  2.10  116  14  36  10  سیرما 
   لحد ما 

  مناسب   %58.34  0.407  1.75  102  19  40  1  شیفون سیرما 
   لحد ما

  غیر مناسب   %47.86  0.516  1.44  86  34  26  0  لیكرا سیرما 
  

  ترتیب التصمیمات المقترحة وفق الوزن النسبي لآراء المحكمین حول بنود المحور الأول للأقمشة مع خیط سیرما ) 2(شكل 
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دول  ن ج ح م كل ) 6(ویتض میم ) 2(وش یرما(أن التص اتان س ) س
بة  ب بنس توى مناس ى مس ل عل میم % 91.13حص ھ التص یلی

احصل على مستوى مناسب ) شیفون ساتان سیرما( د م بة  لح بنس

میم % 70 ھ التص یرما(، یلی یفون س توى ) ش ى مس ل عل حص
ب  امناس د م بة  لح میم % 58.34بنس ھ التص یرما(، یلی را س ) لیك

  % .47.86حصل على مستوى غیر مناسب بنسبة 
  

المحكمین حول العینات المقترحة لبنود المحور المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح والانحراف المعیاري لآراء ) 7(جدول 
  الأول للأقمشة مع خیط سیرما حریر 

بنود المحور 
  التصمیم  الأول

مجموع   مستویات المؤشرات
  الأوزان

المتوسط 
  المرجح

الانحراف 
  المعیاري

المتوسط 
المئوى 
  المرجح

مستوى 
مناسب    مناسب  التصمیم

  لحد ما
غیر 
  مناسب

مدى ملاءمة 
الخامة للشكل 

  الجمالى 

 مناسب   %89  0.492  2.67  32  0  4  8  ساتان سیرما حریر 
شیفون ساتان سیرما 

  مناسب   %83.33  0.522  2.50  30  0  6  6  حریر  

  غیر مناسب   %52.67  0.515  1.58  19  5  7  0  شیفون سیرما حریر  
  غیر مناسب   %50  0.522  1.50  18  6  6  0  لیكرا سیرما حریر 

ة مدى ملاءم
الخامة 
للناحیة 

  الوظیفیة 

  مناسب   %83.33  0.522  2.50  30  0  6 6  ساتان سیرما حریر 
شیفون ساتان سیرما 

  مناسب   %83.33  0.452  2.50  27  0  9  3  حریر  

  مناسب   %58.33  0.452  1.75  24  0  12  0  شیفون سیرما حریر  
   لحد ما

  ر مناسب غی  %47.33  0.515  1.42  17  7  5  0  لیكرا سیرما حریر 
مدى ملاءمة 

الخامة من 
حیث السمك 

والصلابة 
والانسدال 
والمظھر 
  السطحى 

  مناسب   %86  0.515  2.58  31  0  5  7  ساتان سیرما حریر 
شیفون ساتان سیرما 

  مناسب   %83.33  0.522  2.50  30  0  6  6  حریر  

  مناسب  %66.67  0  2  19  5  7  0  شیفون سیرما حریر  
   لحد ما 

  غیر مناسب   %50  0.522  1.50  18  6  6  0  ما حریر لیكرا سیر
مدى قدرة 

الخامة على 
الاحتفاظ 

بشكلھا بعد 
عمل الغرز 

  علیھا 

  غیر مناسب    %55.67  0.651  1.67  20  5  6  1  ساتان سیرما حریر 
شیفون ساتان سیرما 

  غیر مناسب   %55.67  0.651  1.67  20  5  6  1  حریر  

  غیر مناسب   %52.67  0.515  1.58  18  6  6  0  شیفون سیرما حریر  
  غیر مناسب   %47.33  0.515  1.42  17  7  5  0  لیكرا سیرما حریر 

التوافق بین 
الخامة 

والخیوط 
  المستخدمة 

  غیر مناسب   %52.67  0.515  1.58  19  5  7  0  ساتان سیرما حریر 
شیفون ساتان سیرما 

  غیر مناسب   %52.67  0.515  1.58  19  5  7  0  حریر  

  غیر مناسب   %50  0.522  1.50  21  3  9  0  ما حریر  شیفون سیر
  غیر مناسب   %47.33  0.515  1.42  17  7  5  0  لیكرا سیرما حریر 

  مناسب   %73.33  0.539  2.20  132  10  28  22  ساتان سیرما حریر   الإجمـــالى
   لحد ما

شیفون ساتان سیرما 
  مناسب   %71.67  0.532  2.15  115  15  35  10  حریر  

   لحد ما
  غیر مناسب   %56.07  0.401  1.68  100  20  40  0  شیفون سیرما حریر  

  غیر مناسب   %48.40  0.518  1.45  87  33  27  0  لیكرا سیرما حریر 

  
  

  للأقمشة مع خیط سیرما حریر ترتیب التصمیمات المقترحة وفق الوزن النسبي لآراء المحكمین حول بنود المحور الأول) 3(شكل 
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ن ج ح م كل ) 7(دول ویتض میم  )3(وش یرما (أن التص اتان س س
احصل على مستوى مناسب ) حریر د م بة  لح ھ % 73.33بنس یلی

میم  ر(التص یرما حری اتان س یفون س توى ) ش ى مس ل عل حص
ب  امناس د م بة  لح میم % 71.67بنس ھ التص یرما (، یلی یفون س ش

بة ) حریر ب بنس ر مناس توى غی ھ % 56.07حصل على مس ، یلی
ر( التصمیم ب ) لیكرا سیرما حری ر مناس توى غی ى مس حصل عل

 %.48.40بنسبة 

المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح والانحراف المعیارى لآراء المحكمین حول العینات المقترحة لبنود المحور ) 8(جدول 
  الثاني مع خیط كریستال

  بنود المحور 
  التصمیم  الثانى

مجموع   مستویات المؤشرات
  الأوزان

لمتوسط ا
  المرجح

الانحراف 
  المعیارى

المتوسط 
  المئوى المرجح

مستوى 
مناسب    مناسب  التصمیم

  لحد ما
غیر 
  مناسب

مدى ملاءمة الخیط 
  للشكل الجمالى

 مناسب  %97.33  0.289  2.92 35  0  1  11  ساتان كریستال
شیفون ساتان 

  مناسب  %91.67  0.452  2.75 33  0  3  9  كریستال

  لحد مامناسب   %58.33  0.452  1.75 21  3  9  0  تالشیفون كریس
  غیر مناسب  %55.67  0.492  1.67 20  4  8  0  لیكرا كریستال

مدى ملاءمة الخیط 
  من الناحیة الوظیفیة

  مناسب  %100  0  3 36  0  0  12  ساتان كریستال
شیفون ساتان 

  مناسب  %94.33  0.389  2.83 34  0  2  10  كریستال

  غیر مناسب  %55.67  0.492  1.67 20  4  8  0  شیفون كریستال
  غیر مناسب  %55.67  0.492  1.67 20  4  8  0  لیكرا كریستال

مدى مناسبة خیط 
الكروشیھ المستخدم 
  للشكل العام للتطریز

  مناسب  %97.33  0.289  2.92 35  0  1  11  ساتان كریستال
شیفون ساتان 

  مناسب  %94.33  0.389  2.83 34  0  2  10  كریستال

  مناسب   %58.33  0.452  1.75 21  3  9  0  شیفون كریستال
  لحد ما

  غیر مناسب  %50  0.522  1.50 18  6  6  0  لیكرا كریستال

مدى مساھمة الخیط 
فى إثراء القیمة 
  الجمالیة للخامة

  مناسب  %97.33  0.289  2.92 35  0  1  11  ساتان كریستال
شیفون ساتان 

  مناسب  %89  0.492  2.67 32  0  4  8  كریستال

  غیر مناسب  %55.67  0.492  1.67 20 4  8  0  ستالشیفون كری
  غیر مناسب  %52.67  0.515  1.58 19  5  7  0  لیكرا كریستال

مدى مساھمة الخیط 
فى إثراء القیمة 
  الوظیفة للخامة

  مناسب  %100 0  3 36  0  0  12  ساتان كریستال
شیفون ساتان 

  مناسب  %94.33  0.389  2.83 32  0  4  8  كریستال

  غیر مناسب  %55.67  0.492  1.67 20  4  8  0  شیفون كریستال
  غیر مناسب  %50 0.522  1.50 18  6  6  0  لیكرا كریستال

درجة إنتظام ودقة 
  تنفیذ الغرز

  مناسب  %97.33  0.289  2.92 35  0  1  11  ساتان كریستال
شیفون ساتان 

  مناسب  %94.33  0.389  2.83 34  0  2  10  كریستال

  مناسب  %58.33  0.452  1.75 21  3  9  0  شیفون كریستال
  لحد ما 

  غیر مناسب %52.67  0.515  1.58 19  5  7  0  لیكرا كریستال

  الإجمـالى

  مناسب  %98.22 0.193  2.95  212  0  4  68  ساتان كریستال
شیفون ساتان 

  مناسب  %93  0.417  2.79  199  0  17  55  كریستال

  مناسب  %57  0.472  1.71  123  21  51  0  شیفون كریستال
  لحد ما 

  غیر مناسب  %52.78  0.510  1.58  114  30  42  0  را كریستاللیك
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  للأقمشة مع خیط كریستال   ترتیب التصمیمات المقترحة وفق الوزن النسبى لآراء المحكمین حول بنود المحور الثانى) 4(شكل 

) ساتان كریستال(أن التصمیم ) 4(وشكل ) 8(ویتضح من جدول 
لیھ التصمیم ی% 98.22حصل على مستوى مناسب بنسبة 

حصل على مستوى مناسب بنسبة ) شیفون ساتان كریستال(

حصل على مستوى ) شیفون كریستال(، یلیھ التصمیم % 93
) لیكرا كریستال(، یلیھ التصمیم % 57بنسبة  لحد مامناسب 

  % .52.78حصل على مستوى غیر مناسب بنسبة 
  

لانحراف المعیارى لآراء المحكمین حول العینات المقترحة لبنود المحور المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح وا) 9(جدول 
  الثانى للأقمشة مع خیط سیرما  

  

بنود المحور 
  التصمیم  الثانى 

مجموع   مستویات المؤشرات
  الأوزان

المتوسط 
  المرجح

الانحراف 
  المعیارى

المتوسط 
  المئوى المرجح

مستوى 
لحد مناسب    مناسب  التصمیم

  ما
غیر 

  ناسبم

مدى ملاءمة 
الخیط للشكل 

  الجمالى 

 مناسب   %91.67  0.452  2.75 33  0  3  9  ساتان سیرما 

  مناسب   %75  0.622  2.25 27  1  7  4  شیفون ساتان سیرما 
   لحد ما

  غیر مناسب   %52.67  0.515  1.58 19  5  7 0  شیفون سیرما 
  ب غیر مناس  %55.67  0.492  1.67 20  4  8  0  لیكرا سیرما 

مدى ملاءمة 
الخیط من الناحیة 

  الوظیفیة 

  مناسب   %89  0.492  2.67 32  0  4  8  ساتان سیرما 

  مناسب  %64  0.515  1.92 23  2  9  1  شیفون ساتان سیرما 
    لحد ما 

  غیر مناسب   %55.67  0.492  1.67 20  4  8  0  شیفون سیرما 
  غیر مناسب   %55.67  0.492  1.67 20  4  8  0  لیكرا سیرما 

مدى مناسبة خیط 
الكروشیھ 

المستخدم للشكل 
  العام للتطریز 

  مناسب   %94.33  0.389  2.83 34  0  2  10  ساتان سیرما 

  مناسب   %72.33  0.389  2.17 26  0  10  2  شیفون ساتان سیرما 
   لحد ما

  مناسب   %58.33  0.452  1.75 21  3  9  0  شیفون سیرما 
   لحد ما

  غیر مناسب   %47.33  0.515  1.42 17  7  5  0  لیكرا سیرما 

مدى مساھمة 
الخیط فى إثراء 
القیمة الجمالیة 

  للخامة 

  مناسب   %89  0.492  2.67 32  0  4  8  ساتان سیرما 

  مناسب  %66.67  0.426  2 24  1  10  1  شیفون ساتان سیرما 
   لحد ما 

  مناسب   %58.33  0.452  1.75 21 3  9  0  شیفون سیرما 
   لحد ما

  غیر مناسب   %52.67  0.515  1.58 19  5  7  0  رما لیكرا سی

مدى مساھمة 
الخیط فى إثراء 
القیمة الوظیفة 

  للخامة 

  مناسب   %89  0.492  2.67 32  0  4  8  ساتان سیرما 

  مناسب  %64  0.289  1.92 23  1  11  0  شیفون ساتان سیرما 
   لحد ما 

  غیر مناسب   %55.67  0.492  1.67 20  4  8  0  شیفون سیرما 
  غیر مناسب   %50  0.522  1.50 18  6  6  0  لیكرا سیرما 

  مناسب   %91.67  0.452  2.75 33 0  3  9  ساتان سیرما درجة انتظام ودقة 
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  مناسب   %64  0.289  1.92 23  1  11  0  شیفون ساتان سیرما   تنفیذ الغرز 
   لحد ما

  مناسب   %58.33  0.452  1.75 21  3  9  0  شیفون سیرما 
   لحد ما

  غیر مناسب   %50  0.522  1.50 18  6  6  0  ا سیرما لیكر

  الإجمـالى

  مناسب   %90.78 0.462  2.72 33  0  20  52  ساتان سیرما 

  مناسب  %67.67  0.422  2.03 27  6  58  8  شیفون ساتان سیرما 
   لحد ما 

  مناسب  %56.50  0.476  1.70 19  22  50  0  شیفون سیرما 
   لحد ما 

  غیر مناسب   %51.89  0.510  1.56 20 32  40  0  لیكرا سیرما 
  

  
  للأقمشة مع خیط سیرما  ترتیب التصمیمات المقترحة وفق الوزن النسبى لآراء المحكمین حول بنود المحور الثانى) 5(شكل 

) ساتان سیرما(أن التصمیم ) 5(وشكل ) 9(ویتضح من جدول 
یلیھ التصمیم % 90.67حصل على مستوى مناسب بنسبة 

حصل على مستوى مناسب بنسبة ) ن سیرماشیفون ساتا(

حصل على مستوى ) شیفون سیرما(، یلیھ التصمیم % 67.67
) لیكرا سیرما(، یلیھ التصمیم % 56.50بنسبة  لحد مامناسب 

  % .51.89حصل على مستوى غیر مناسب بنسبة 

المحكمین حول العینات المقترحة لبنود المحور المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح والانحراف المعیارى لآراء ) 10(جدول 
  الثانى للأقمشة مع خیط سیرما حریر   

بنود المحور 
  التصمیم  الثانى 

مجموع   مستویات المؤشرات
  الأوزان

المتوسط 
  المرجح

الانحراف 
  المعیارى

المتوسط 
المئوى 
  المرجح

  مستوى التصمیم
  مناسب    مناسب

  غیر مناسب  لحد ما

ءمة مدى ملا
الخیط للشكل 

  الجمالى 

  مناسب   %77.67  0.492  2.33 28  0  8  4  ساتان سیرما حریر 
 لحد ما

شیفون ساتان سیرما 
  مناسب   %69.33  0.669  2.08 25  2  7  3  حریر 

 لحد ما
  غیر مناسب   %52.67  0.515  1.58 19  5  7 0  شیفون سیرما حریر
  غیر مناسب   %47.33  0.515  1.42 17  7  5  0  لیكرا سیرما حریر 

مدى ملاءمة 
الخیط من الناحیة 

  الوظیفیة 

  مناسب  %69.33  0.289  2.08 25  0  11  1  ساتان سیرما حریر 
 لحد ما 

شیفون ساتان سیرما 
  مناسب   %58.33  0.622  1.75 21  4  7  1  حریر  

 لحد ما
  مناسب   %61  0.389  1.83 22  2  10  0  شیفون سیرما حریر 

 لحد ما
  غیر مناسب   %47.33  0.515  1.42 17  7  5  0  كرا سیرما حریرلی

مدى مناسبة خیط 
الكروشیھ 

المستخدم للشكل 
  العام للتطریز 

  مناسب   %77.67  0.492  2.33 28  0  8  4  ساتان سیرما حریر
 لحد ما

شیفون ساتان سیرما 
  مناسب   %69.33  0.515  2.08 25  1  9  2  حریر  

 لحد ما
  غیر مناسب   %52.67  0.515  1.58 19  5  7  0  یر شیفون سیرما حر
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  غیر مناسب   %47.33  0.515  1.42 17  7  5  0  لیكرا سیرما  حریر 

مدى مساھمة 
الخیط فى إثراء 
القیمة الجمالیة 

  للخامة 

  مناسب   %72.23  0.389  2.17 26  0  10  2  ساتان سیرما حریر 
 لحد ما

شیفون ساتان سیرما 
  مناسب   %64  0.669  1.92 23  3  7  2  حریر 

 لحد ما
  غیر مناسب   %55.67  0.492  1.67 20 4  8  0  شیفون سیرما حریر
  غیر مناسب   %50  0.522  1.50 18  6  6  0  لیكرا سیرما حریر 

مدى مساھمة 
الخیط فى إثراء 
القیمة الوظیفة 

  للخامة 

  مناسب   %66.67  0.426  2 24  1  10  1  ساتان سیرما حریر 
 لحد ما

ساتان سیرما شیفون 
  مناسب  %64  0.515  1.92 23  2  9  1  حریر 

 لحد ما 
  غیر مناسب   %52.67  0.515  1.58 19  5  7  0  شیفون سیرما حریر
  غیر مناسب   %50  0.522  1.50 18  6  6  0  لیكرا سیرما حریر

درجة انتظام ودقة 
  تنفیذ الغرز 

  مناسب   %61  0.389  1.83 34 0  2  10  ساتان سیرما حریر
 لحد ما

شیفون ساتان سیرما 
  مناسب   %61  0.577  1.83 22  3  8  1  حریر 

 لحد ما
  غیر مناسب   %55.67 0.492  1.67 20 4  8  0  شیفون سیرما حریر
  غیر مناسب   %44.33  0.492  1.33 16 8  4  0  لیكرا سیرما حریر

  الإجمـالى

  مناسب   %70.78 0.413  2.12 28  1  49  22  ساتان سیرما حریر
   لحد ما

شیفون ساتان سیرما 
  مناسب   %64.33  0.595  1.93 25  15  47  10  حریر 

   لحد ما
  غیر مناسب   %55.06  0.486  1.65 19  25  47  0  شیفون سیرما حریر 
  غیر مناسب   %47.72  0.514  1.43 17 41  31  0  لیكرا سیرما حریر 

  
  للأقمشة مع خیط سیرما حریر  ء المحكمین حول بنود المحور الثانى ترتیب التصمیمات المقترحة وفق الوزن النسبى لآرا) 6(شكل 

  

ساتان سیرما (أن التصمیم ) 6(وشكل ) 10(ویتضح من جدول 
یلیھ % 70.78بنسبة  لحد ماحصل على مستوى مناسب ) حریر

حصل على مستوى ) شیفون ساتان سیرما حریر(التصمیم 
شیفون سیرما (صمیم ، یلیھ الت% 64.33بنسبة  لحد مامناسب 

، یلیھ % 55.06حصل على مستوى غیر مناسب بنسبة ) حریر
حصل على مستوى غیر مناسب ) لیكرا سیرما حریر( التصمیم 

  % .47.72بنسبة 

المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح وترتیب التصمیمات وتقدیرھا طبقاً لاستجابات السادة المحكمین لجمیع ) 11(جدول 
  المحاور 

  التصمیم
مجموع   مستویات المؤشرات

  الأوزان
المتوسط 
  المرجح

الانحراف 
  المعیارى

المتوسط 
المئوى 
 المرجح

ترتیب 
  التصمیمات

مستوى 
  مناسب    مناسب  التصمیمات

  غیر مناسب  لحد ما

 مناسب  الأول  %98.04  0.212  2.95 388  0  8  124  ساتان كریستال
 مناسب  الثانى  %93.43  0.404  2.81 356  2  36  94  شیفون ساتان كریستال

  مناسب  السابع  %59.60  0.421  1.79 321  35  95 2  شیفون كریستال
  لحد ما

  غیر مناسب  العاشر  %51.13  0.516  1.53 203  61  71  0  لیكرا كریستال
 مناسب  الثالث  %90.96  0.446  2.73 197  0  36  96  ساتان سیرما 
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  مناسب  الخامس  %68.84  0.477  2.07 143  20  94  18  شیفون ساتان سیرما 
 لحد ما

  مناسب  الثامن  %57.42  0.442  1.73 121  41  90  1  شیفون سیرما 
 لحد ما

  غیر مناسب  الحادى عشر  %49.88  0.513  1.50 106  66  66  0  لیكرا سیرما 

  مناسب  الرابع  %72.06  0.476  2.16 160  11  77  44  ساتان سیرما حریر 
 لحد ما

  مناسب  السادس  %68  0.564  2.04 140  30  82  20سیرما حریر   شیفون ساتان
 لحد ما

  غیر مناسب  التاسع  %55.57  0.444  1.67 119  45  87  0  شیفون سیرما حریر  
  غیر مناسب  الثانى عشر  %48.06  0.516  1.44 104  74  56  0  لیكرا سیرما حریر 

  
  لسادة المحكمین لجمیع المحاور ترتیب التصمیمات وتقدیرھا طبقاً لاستجابات ا) 7(شكل 

  

ساتان (أن التصمیم )  7(وشكل  )11(ویتضح من جدول 
قد حصل على المرتبة الأولى في جمیع محاور ) كریستال

) لیكرا سیرما حریر(بینما جاء التصمیم % 98.11الدراسة بنسبة 
  % .48.06في المرتبة الأخیرة بنسبة 

  
  یة الفروق بین التصمیمات لكل محور من محاور الاستبیان  تحلیل التباین لدراسة معنو) 12(جدول 

محاور 
درجات  مصدر التباین الاستبیان  

متوسط  مجموع المربعات الحریة
مستوى  الدلالة F المربعات

 الدلالة

 الخامة 
 86.825 955.076 11 بین التصمیمات 

دالة عند  0.000 72.729
  1.194  157.583  132  داخل التصمیمات  ) 0.01(

 -  1112.660  143  الإجمالى

 الخیوط 
 119.924 1319.17  11 بین التصمیمات 

دالة عند  0.000 49.806
 2.408  317.833  132  داخل التصمیمات  ) 0.01(

 -  1637  143  الإجمالى
دول  ن ج د ) 12(ویتضح م ائیة عن ة إحص روق ذات دلال ود ف وج

ة  توى دلال تجابا) 0.01(مس ین اس ى ب ین عل ادة المحكم ت الس
وط  وع الخی ة ون ة الخام دى ملائم ى م ة ف میمات المقترح التص

   .المستخدمة 
  تحلیل التباین لدراسة معنویة الفروق بین التصمیمات للاستبیان ككل) 13(جدول 

درجات  مصدر التباین الاستبیان ككل  
مستوى  الدلالة F متوسط المربعات مجموع المربعات الحریة

 الدلالة

مدى ملاءمة الخامات 
والخیوط المستخدمة لإثراء 

جمالیات أقمشة ملابس 
 السھرة 

 408.840 4497.243 11 بین التصمیمات 

دالة عند  0.000 148.16
)0.01( 

  2.759  364.250  132  داخل التصمیمات 

 -  4861.493  143  الإجمالى

دول  ن ج ائیة ع) 13(ویتضح م ة إحص روق ذات دلال ود ف د وج ن
ة  توى دلال ى ) 0.01(مس ین عل ادة المحكم تجابات الس ین اس ب

ات  وط والخام ة الخی دى ملاءم ى م ة ف میمات المقترح التص

ة  المستخدمة لإثراء جمالیات أقمشة ملابس السھرة ، حیث أن قیم
ى ) 0.01(مستوى الدلالة أقل من مستوى المعنویة  دل عل ا ی ، مم

  .ككل وجود فروق بین التصمیمات فى الاستبیان 
  :التقییم الكلى لمحاور التصمیمات المنفذة 

  الخامة: المحور الأول 
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  التقییم الكلى للتصمیمات المتمیزة في المحور الأول ) 14(جدول 
  الثانى شیفون ساتان كریستال  الأول ساتان كریستال   الخــــــامـــة 

  %94.33  %97.33  مدى ملاءمة الخامة للشكل الجمالى 
  %97.33  %97.33  لخامة للناحیة الوظیفیة مدى ملاءمة ا

  %94.33  %97.33  مدى ملاءمة الخامة من حیث السمك والانسدال والمظھر السطحى 
  %89  %97.33  مدى قدرة الخامة على الاحتفاظ بشكلھا بعدعمل الغرز علیھا 

  %94.33  %100  التوافق بین الخامة والخیوط المستخدمة 
  %93.86  %97.86  الإجمالى 

  

  
 

  وترتیبھ الأول) ساتان كریستال(مفردات المحور الأول للتصمیم ) 8(شكل 
دول  ن ج ح م كل ) 14(ویتض میم  )8(وش اتان ( أن التص س

تال  بة ) كریس ب بنس توى مناس ى مس ل عل د حص % ( 97.33ق
لمدى ملاءمة الخامة للشكل الجمالي ، مدى ملاءمة الخامة للناحیة 

ة م ة الخام دى ملاءم ة ، م دال الوظیفی مك والانس ث الس ن حی

د  كلھا بع والمظھر السطحي ، مدى قدرة الخامة على الاحتفاظ بش
للتوافق بین الخامة والخیوط % 100، ونسبة ) عمل الغرز علیھا 

بة  تخدمة ، ونس ة% 97.86المس ور الخام الي مح ھ  لإجم وترتیب
 .                   الأول 

 

  
  وترتیبھ الثاني) شیفون ساتان كریستال( مفردات المحور الأول للتصمیم) 9(شكل 

دول  ن ج ح م كل ) 14(ویتض میم )9(وش (                 أن التص
تال  اتان كریس یفون س بة ) ش ب بنس توى مناس ى مس ل عل د حص ق

ة % ( 94.33 دى ملاءم لمدى ملاءمة الخامة للشكل الجمالى ، م
ق  طحى ، التواف ر الس دال والمظھ مك والانس الخامة من حیث الس

ة % 97.33، نسبة ) بین الخامة والخیوط المستخدمة لمدى ملاءم
بة  ة ، ونس ى % 89الخامة للناحیة الوظیفی ة عل درة الخام دى ق لم

بة  ا ، ونس رز علیھ ل الغ د عم كلھا بع اظ بش ، % 93.86الاحتف
  . ترتیبھ الثانى و لإجمالى محور الخامة

  الخیوط :المحور الثانى
  

  صمیمات المتمیزة في المحور الثانىالتقییم الكلى للت) 15(جدول 
  شیفون ساتان كریستال الثانى  ساتان كریستال الأول  الخــــــــیوط

  %91.67  %97.33  مدى ملاءمة الخیط للشكل الجمالى
  %94.33  %100  مدى ملاءمة الخیط للناحیة الوظیفیة

  %94.33  %97.33  مدى مناسبة خیط الكروشیھ المستخدم للشكل العام للتطریز
  %89  %97.33  مدى مساھمة الخیط فى إثراء القیمة الجمالیة للخامة
  %94.33  %100  مدى مساھمة الخیط فى إثراء القیمة الوظیفة للخامة

  %94.33  %97.33  درجة انتظام ودقة تنفیذ الغرز
  %93  %98.22  الإجمالى
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  ولوترتیبھ الأ) ساتان كریستال(مفردات المحور الثاني للتصمیم ) 10(شكل 

(                   التصمیمأن  )10(وشكل ) 15(ویتضح من جدول 
% 97.33قد حصل على مستوى مناسب بنسبة ) ساتان كریستال 

لمدى ملاءمة الخیط للشكل الجمالى ، مدى ملاءمة خیط ( 
الكروشیھ المستخدم للشكل العام للتطریز، مدى مساھمة الخیط فى 

، ) درجة إنتظام ودقة تنفیذ العرزإثراء القیمة الجمالیة للخامة ، 
لمدى ملاءمة الخیط للناحیة الوظیفیة ، مدى % 100ونسبة 

مساھمة الخیط فى إثراء القیمة الوظیفیة للخامة ، ونسبة 
 .                   وترتیبھ الأول  لإجمالى محور الخیط% 98.22

 
  وترتیبھ الثانى) تالشیفون ساتان كریس(مفردات المحور الثانى للتصمیم ) 11(شكل 

دول  ن ج ح م كل ) 15(ویتض میم) 11(وش (               أن التص
تال  اتان كریس یفون س بة ) ش ب بنس توى مناس ى مس ل عل د حص ق

ة % ( 94.33 لمدى ملاءمة الخیط للناحیة الوظیفیة ، مدى ملاءم
اھمة  دى مس ز، م ام للتطری كل الع تخدم للش یھ المس یط الكروش خ

ذ الخیط فى إثراء الق ة تنفی یمة الوظیفیة للخامة ، درجة انتظام ودق
الى ، % 91.67، ونسبة ) الغرز كل الجم لمدى ملائمة الخیط للش

بة  ة % 89ونس ة الجمالی راء القیم ي إث یط ف اھمة الخ دى مس لم
 .وترتیبھ الثانى  لإجمالى محور الخیط% 93للخامة ، ونسبة 

 : Discussionالمناقشة 
لخبراء في مجال الملابس یتضح من آراء المتخصصین وا

والنسیج أن تقنیات الدمج بین فن الكروشیھ  وأقمشة ملابس 
ً من حیث الارتقاء بجمالیات أقمشة  السھرة قد لاقت أستحسانا
ملابس السھرة ، وقد أوضح التحلیل الإحصائي أن استخدام خامة 
الساتان مع خیط الكریستال قد حقق أفضل النتائج وكذلك استخدام 

  . شیفون ساتان مع خیط الكریستال خامة ال
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